Onlej a overlej od A po Z:
Preparacia

/ DOLEZITY KROK VO VASOM PRACOVNOM
a8 "/ PROCESE

W/ Preparacia je jednym z kld¢ovych krokov v pracovnom
postupe so zadnymi nepriamymi rekonstrukciami.
"/ Preparacia rozhoduje o Uspechu dalsich krokov -
4 snimania odtlackov, vyberu materidlu a cementovania.
Preto len spravne navrhnuté a vykonana preparacia
moze viest k estetickej a trvalej findlnej zubnej ndhrade.

1. Odstrarite vsetko kariézne 2. Zhodnotte zostavajlcu 3. Odstranite kontakty v stenach 4. Navrhnite proximéalny box 5. Vydistite axialne steny,
tkanivo. Struktdru zuba: hrabka proximalneho boxu a zabez- s rovnym dnom. skontrolujte $irku istmu.
zostavajlcich stien by pecte dostato¢ny odstup od
mala byt aspor 2 mm. susedného zuba.

tupy spoj
|
l‘\-.__ L s

$ikma plocha / naklonena rovina

6.V pripade potreby pouzite 7. Aplikujte bond, napriklad

8. Podbiehavy povrch vyplrite 9. Dokondite okraje preparova- linia
preparaciu na prekrytie G-Premio BOND alebo tekutym kompozitom a ného zuba (tupy spoj, Sikma AT
hrboléekov. G2-BOND Universal, vytvrdzujte svetlom. V pripade plocha pri onleji, linia pri f-

nechajte zaschnit a potreby vykonajte deep mar- overleji). \ y
vytvrdzujte svetlom. gin elevation, napr. pomocou L

G-anial Universal Injectable.



Onlej a overlej od A po Z:

Preparacia

Tvar a rozmery

N N

Priemerna hlbka preparacie: Uhol divergencie axialnych Zaoblené vnitorné uhly Ostré ukonéenie skloviny, aby sa
>1.5 mm stien: 15 stupriov zabranilo odstiepeniu vyplne

Sirka proximalneho stupha: Sirka okluzélneho istmu: Aproximalna vzdialenost od Okraje rekonstrukcie by sa
najmenej 1 mm najmenej 2 mm susedného zuba: najmene;j nemali zhodovat s okluzélnymi
0,5 mm kontaktmi

TIPY A TRIKY CHYBY, KTORYM SAJETREBAVYHNUT

® Respektujte minimalnu hrdbku preparécie odpordcant pre vybrany vypliiovy * Ostré uhly
material. ® Prilis Gzky istmus Dalsie informacie
* Pouzite zvacSenie na zabezpecenie dobre definovanych a suvislych okrajov. ® Zachovanie podbiehavych povrchov ziskate naskeno-
* Pouzite zatekavy kompozit zosilneny kratkymi vldknami (everX Flow) na o Prili§ tenké axialne steny vanim QR kédu:
vyplnenie podbiehavych povrchov a/alebo nahradenie dentinu, pricom e Zachovanie kontaktnych bodov
zabrante Sireniu prasklin.
¢ lykonajte okamzité zapecatenie dentinu na ochranu dentinu pred kontam-
inaciou, zabranenie citlivosti po zakroku a zvy$enie pevnosti spoja (G2-BOND
Universal alebo G-Premio BOND).
* Pri endodonticky o$etrenych zuboch bez marginalneho hrebena (MOD
kavity) je prekrytie hrbol¢ekov povinné, aby sa zabranilo odlomeniu.




Onlej a overlej od A po Z:
Vyber materialu

NAROCNE ROZHODNUTIE? - UZ NIE!
Vyber materialu pre Vasu nepriamu distalnu ¢iasto¢nd ndhradu méze byt sku-
to¢nou vyzvou. Do Uvahy treba vziat mnoho faktorov, ako je kvalita zostavajlcej
Struktdry zuba, materiél antagonistov, vek pacienta a pritomnost bruxizmu.
/ Spoloénost GC pontka dva inovativne materidly, ktoré pokryvajd vsetky
B /' poziadavky na onlej a overlej: Initial™ LiSi Block a CERASMART™270.
/

Vlastnosti materialu

=iy

Y 'Ea

B \-r L y
Kategoria Lithium disilikat Hybridna keramika
Materialy Initial LiSi Block CERASMART270
Biaxialna pevnost
v ohybe (MPa) 408 270
Fyzikalne vlastnosti Elasvtlc'ta{ﬂm,e"'e B +4++
Zuvacich sil
Zabrénenie opo.trebo- N .
vaniu antagonistov
Estetika +++ ++
Estetika
Moznosti Initial IQ

charakterizacie

Lustre Pastes ONE

OPTIGLAZE color

Manipulacia

Rychle opracovanie ++ +++
Intraoralna oprava + +++
Lestitelnost +++ +++

Dalsie informacie o vybere
materidlu najdete v rieSeniach
CAD CAM spoloc¢nosti GC:




Onlej a overlej od A po Z:

Vyber materialu

Vlastnosti materialu

Initial LiSi Block CERASMART270

Lithium disilikat Hybridna keramika absorbujuca silu

Univerzalne a rychle riesenie Flexibilné rieSenie na opotrebovanie
Obnovenie prirodzenej krasy pocas jednej navstevy. Prirodzeny vzhlad a flexibilita
Initial LiSi Block je plne krystalizovany lithium disilikatovy blok, CERASMART270 je velmi pevny CAD/CAM hybridny kerami-
ktory poskytuje optimalne fyzikélne vlastnosti bez vypalovania. cky blok, ktory v sebe spéja flexibilitu a presnost pre zabezpe-

Cenie trvacnej estetickej ndhrady s prirodzenym vzhladom.
Kliacové vyhody

Kliacové vyhody
° Plne krystalizovany lithium disilikat, ktory Setri ¢as,

pretoze nie je potrebné vypalovanie ° Vysoka sila proti zZlomeniu na timenie zuvacej sily
° Trvacna estetika a presné okraje pre dokonalé prispésobenie °  Mimoriadne vhodné pre pacientov so véeobecnym
- Prirodzena opalescencia pre skutoénd krasu opotrebovanim alebo hyperfunkciou, pretoze mé vyraznu

S . . . . . odolnost voci opotrebovaniu
° Umozriuje trvacne nahrady v distdlnom Useku vdaka P

vysokym fyzikalnym vlastnostiam a HDM technoldgii ° Bezchybna schopnost kombinacii pre estetické vysledky

* Jednoduché a rychle lestenie pre velmi vysoky lesk, ocE ey

ktory dlho vydrsi * Jednoduché a rychle lestenie pre velmi vysoky lesk,
ktory dlho vydrzi

*  Moznost dofarbenia s OPTIGLAZE color

* Moznost dofarbenia s Initial IQ Lustre Pastes ONE

TIPY ATRIKY

Pouzite CERASMART270
pre:

Pouzite Initial LiSi Block
pre:
® Obnovu zubov s naruse-
nou struktdrou (praskliny,
velké defekty, chybajuice
viaceré zubné hrbolceky)
e Keramickych antagonistov
¢ Dospelych pacientov

Dalsie informacie
ey o ziskate naskenovanim
AV
e QR kédu:

® Obnovu zubov s
nenarusenou Struktirou
(mensie defekty)

e Pacientov s bruxizmom

eMladsich pacientov




Onlej a overlej od A po Z: ” IGCII ”

Konec¢na povrchova tprava a farbenie bloku Initial™ LiSi Block

LESTENIE ALEBO
T  DOFARBENIE?
comier 8Be &y VYBER JE NA VAS!
N—;;vsces 7
g

alebo  jednoducho
V' vylestit, &im  dosiahnete rychly,
jednoduchy a esteticky vysledok.

1. Odstrarite liaci 2. Vylestite hrubym 3. Vylestite strednym 4. Dokonéite jemnym 5. Vylestite kotiéom 6. Koneény vysledok.
kanal pomocou lestiacim koticom. lestiacim koticom. lestiacim kotic¢om. z kozich chlpov a
diamantového disku. pastou GRADIA
DIAPOLISHER

paste (volitelné).

Dofarbenie nahrady Initial LiSi Block

*Pokyny pre vypalovanie Lustre Pastes ONE
[ TinitialLisiBlock

POKYNY PRE
C?FL(AYII\‘OYVZR;\IEIE VYPALOVANIE pre Initial
1Q Lustre Pastes ONE

450°C
2 min
2min
45°C/min
ANO
= 730-750°C
1. Odstrafite liaci 2. Zéklad vytvorte 3. Dofarbite pomocou 4. Vypalujte.* 5. Koneény vysledok. [Cas posobenia Il
kanal pomocou glazovanim pomo- odtiena L-A pasty
diamantového disku. cou odtieria L-NFL Initial IQ Lustre

pasty Initial IQ Pastes ONE pre

Lustre Pastes ONE. dentinové efekty.

.......

=
ﬁ‘i"‘)t-\-'_v‘
s Eeed

Dalsie informacie ziskate
TIPY A TRIKY naskenovanim QR kodu:
o Pri lesteni bloku Initial LiSi Block udrziavajte drziak na nizkych otackach - od 10000 do 12000 ot./min.
* Na koneéné vylestenie pouzite kotic z kozich chlpov a GRADIA DIAPOLISHER paste.
e Zriedte Lustre Pastes ONE s riediacou tekutinou na miesacej podlozke pre dosiahnutie optimélnej viskozity.

o Ak pasta v nddobe vyschla, reaktivujte ju pomocou Refresh Liquid.
* PouZite odtien L-3 pre efekty translucencie na hrboléekoch a L-2 na pridanie bielych skvin.
e Pred farbenim sa uistite, ¢&i je Stetec suchy.
o Kalibrujte pec a vykonajte skiisobny vypal, aby ste dosiahli pozadovanu drover lesku Vasej rekonstrukcie.




Onlej a overlej od A po Z: ” l(;cl’ ”
Konecna uprava a farbenie CERASMART™270

LESTENIE ALEBO
DOFARBENIE?
VYBER JE NA VAS!

/' CERASMART270 je mozné bud
dofarbit, alebo jednoducho vylestit,
¢im dosiahnete rychly, jednoduchy
a esteticky vysledok.

i
\ X
-
/{w
N
-
/
1. Odstrante liaci kanal 2. Vylestite strednym 3. Vylestite jemnym 4. Vylestite kotd¢om z 5. Kone¢ny vysledok.
pomocou diamanto- lestiacim kotuom. lestiacim kotucom. kozich chlpov a pastou
vého disku. GRADIA DIAPOLISHER

Dofarbenie ndahrady CERASMART270 R

1. Odstrante liaci kanal 2. Zdrsnite povrch pieskova- 3. OPTIGLAZE color 4. Pridajte lesk pomocou 5. Vytvrdzujte svetlom.* 6. Koneény vysledok.
pomocou diamanto- nim. Rekonstrukciu ose- natrite fisury a farby OPTIGLAZE color
vého disku. trite pripravkom G-Multi cervikalne oblasti. Clear HV.
PRIMER a vysuste vzduchom.

Dalsie informécie ziskate

TIPY ATRIKY naskenovanim QR kédu:
e Pri lesteni CERSAMART270 udrZziavajte drziak na nizkych otackach - od 3000 do 8000 ot./min.

* Na koneéné vylestenie pouzite kotl¢ z kozich chlpov a GRADIA DIAPOLISHER paste.
¢ Upravte viskozitu OPTIGLAZE color pomocou Clear HV.

e Vytvorte efekty fisir pomocou farbi¢ky Red Brown.

e Pridajte cervikélne efekty s A Plus Cervical. *OPTIGLAZE color sa moze
* OPTIGLAZE color méZete pouzit aj na charakterizaciu docasnej rekonstrukcie. I HE S Ol

) ) o . o, S ) polymerizaénym zariadenim

® OPTIGLAZE je potrebné po kazdej aplikacii/odtieni vytvrdzovat. za predpokladu, Ze vinova
dizka je nizsia ako 430 nm.




Onlej a overlej od A po Z:

Cementovanie pomocou G-CEM ONE™

#

( CEMENTOVANIE BEZ STRESU
’ Pri cementovani inleji, onleji, ovrleji a konstrukcii si viditelné
Mv okraje a nizka retencia vyplIni vyzaduji vyrobok odolny vodi
= opotrebovaniu, ktory je farebne stabilny a poskytuje vysokd
pevnost spoja so Struktdrou zuba.
Pouzite G-CEM ONE na dosiahnutie vysokej
kvality okrajov koneénych vyplini a vysokej
. okamzitej a dlhodobej pevnosti spoja.

| Pieskdvlaﬁe\-

1. Vycistite, oplachnite 2. Sklovinu leptajte 3A.Aplikujte G-CEM  3B.Aplikujte G-Premio 4. Preparujte rekon- 5. Rekonstrukciu 6. Vytlacte G-CEM
a dokladne osuste 35-40% kyselinou ONE ADHESIVE BOND, pockajte Strukciu podla po- oSetrite primerom ONE priamo do
preparovany zub. fosfore¢nou po ENHANCING 10 sekdnd, suste kynov vyrobcu.** G-Multi PRIMER a nahrady.
(Dérazne sa odpo- dobu 10-15 sekund, PRIMER, po¢kajte 5 sekind a vytvrd- vysuste vzduchom.
ruca pieskovanie starostlivo opléach- 10 sekdnd a zujte svetlom.*
povrchu zuba.) nite a osuste. suste 5 sekund.

Vytvrdzovanie
svetlom NIE JE
potrebné.

7. Okamzite nasadte  8A.Vytvrdzujte pomo-  8B.Udrzujte mierny 9. Pri udrziavani 10A. Pri udrziavani 10B. V pripade, 11. Vykonajte
a udrziavajte mierny cou tack-cure, az tlak, az kym ce- mierneho tlaku mierneho tlaku ze nahrada zaverené
tlak. Pracovny ¢as kym cement nedo- ment nedosiahne odstréarite preby- vytvrdzujte neprepusta lestenie pomocou
je 2" 45" pri 23 °C. siahne gumovitd gumovitd konzi- toény cement. svetlom vsetky svetlo, nechajte lestiacich gim
konzistenciu stenciu. povrchy/ okra- material stuhnut alebo kotucov.

(1 sekunda.) jexxx 4 minuty.



Onlej a overlej od A po Z:

Cementovanie pomocou G-CEM ONE™

**Qdporuicania na predbezné osetrenie pre rekonstrukcie Initial™ LiSi Block a CERASMART™270

Prifnavost
k sklokeramike,

q . hybridnej keramike P50
Initial LiSi Block Leptanie 20 sekind s  Affadtitka
kyselinou fluorovodikovou pre vietky Vase rekonstrukcie:

L @_
> ) Lgptanle 60 sekl’md s
yselinou fluorovodikovou
> !
CERASMART270 %
> Pieskovanie (25-50 pm oxid
hlinity 0,15 MPa/1,5 bar) @_ G-Multi PRIMER

Prifnavost k zirkénu,
oxidu hlinitému a
inym nez drahym

kovom

Dalsie informacie ziskate naskenovanim QR kédu:

G0l

TIPY A TRIKY
e \Velmi sa odporuca opieskovat povrch zubov pred cementovanim.
¢ Pred pouzitim flasti¢ku G-Premio BOND pretrepte.
® Pouzitie G-CEM ONE AEP skracuje pracovny ¢as na 1'15"!
¢ \lytvrdzujte pomocou tack-cure G-CEM ONE 1 sekundu,

aby ste ulahdili odstranenie prebytoéného materialu!
® Pri suseni G-CEM ONE AEP a G-Premio BOND pouzivajte maximalny
tlak vzduchu, aby ste zabranili hromadeniu tekutiny v gingivalnom sulku.
¢ Dbaijte na to, aby ste udrziavali mierny tlak na ndhradu, pocas
celého casu tuhnutia, najma pocas odstranovania prebytoéného
materialu.

* **x+Cas polymerizacie pre G- Premio BOND a G-CEM ONE
¢ G-PREMIO G-CEM

LED s vysokym vykonom . .

(> 1200 mW/cm?) 5 sekind 10 sekidnd

10 sekand 20 sekund

Postupné kroky pre vietky Vase postupy cementovania najdete v priru¢ke GC Luting Guide:

# Download on the

¢ App Store
GETITON

> Google Play

Halogénové svetlo/ LED
svietidlo (700-1200 mW/cm?)




Onlej a overlej od A po Z: Y I(I‘Cl’ V4
Okamzité zapecatenie dentinu pomocou G-Premio BOND alebo G2-BOND Universal

\_ A PRECO IMMEDIATE DENTIN SEALING (Okamjité zapecatenie dentinu)?

v_‘\ { « W 7 Infiltracia Zivice do povrchu dentinu je G¢innejsia na Cerstvo preparovanom

m,_ Y

w0V dentine pretoze je nekontaminovany a Cisty.
IDS chrani dentin pred kontaminaciou baktériami alebo zvyskami

' docasnych fixaénych cementov.
d‘ Zabranuje pooperacnej citlivosti utesnenim dentinovych tubulov.
. | ZvySuje pevnost vazby konecnej nepriamej ndhrady na zub.
Casto eliminuje potrebu anestézie pocas procedury cementacie
(ked bude ndhrada dorucena pri dalsom sedeni).

2A. G-Premio BOND 2B. G2-BOND Universal

1. Vycistite, dokladne oplach- Aplikujte G-Premio BOND. Aplikujte 1-PRIMER pripravku Osuste. Aplikujte 2-BOND pripravku
nite a osuste povrch zuba. G2-BOND Universal. G2-BOND Universal.

3. Fdkanim vzduchu vytvorte 4. Vytvrdzujte svetlom. 5. Vyplrite podbiehavé 6. Odstrante nespolymerizova-
rovnomernu spojovaciu povrchy pomocou na vrstvu. Sklovinu mozno
vrstvu. everX Flow a v pripade obnazit pouzitim diamanto-

potreby vykonajte deep vej frézy s jemnou zrnitostou.
margin elevation.*
TIPY A TRIKY
¢ Vzdy sa odpordcéa umiestnit koferdam a izolovat susedné zuby teflénovou paskou.
* Na vysusenie 1-PRIMER pouzite maximalny tlak vzduchu, aby ste odstranili rozpistadlo a zvysky vody.
* 1-PRIMER by sa mal uchovévat mimo dosahu svetla, pretoze obsahuje fotoiniciatory.
® Pri okamzZitom zapecateni dentinu pomocou G-Premio BOND sa odporuca pridat na vrchnt ¢ast tenkd vrstvu G-aenial Universal Injectable
alebo zatekavého kompozitu.




Onlej a overlej od A po Z: l{lcl ’
o ° . ° ° ' ' ’
Deep margin elevation s G-aenial™ Universal Injectable

Vi
PRECO DEEP MARGIN ELEVATION?
Deep margin elevation (subgingivalna dostavba okraja zuba
kompozitom) ulahcuje snimanie odtlackov tym, ze posunie
proximalny okraj rekonstrukcie do supragingivalnej polohy,
¢o je dolezité najma pri intraoralnom snimani.
7/ Pomaha vyhnt sa periodontalnym chirurgickym zakrokom.
"\ / Ulah¢uje izolaciu preparovaného zuba a cementovanie finl-
Y/ nej rekonstrukcie.

Dal3ie informécie ziskate
naskenovanim QR kédu:

1. Vydistite, dokladne 2. Pouzite matricu 3. Leptajte sklovinu. 4. Naneste bond 5. Vysuste a vytvrdzujte
oplachnite a osuste prispdsobent technike. (G-Premio BOND alebo svetlom.
povrchy zuba. Gingivalny okraj G2-BOND Universal).

preparovaného zuba
by mal byt dobre
zapedateny.

TIPY A TRIKY
e Dérazne sa odporuca izolacia koferdamom.
* Na dosiahnutie lepsieho emergentného profi-
lu poutzite v priestore medzi matricou a sused-
nym zubom namiesto klinu teflénovi pasku.

Nepouzivajte rovnakd matricu, akd pouzivate

6. Aplikujte G-zenial 7. Vytvrdzujte svetlom. 8. Odstrérite matricu, na vytvorenie kontaktného bodu pri priamych
Universal Injectable skontrolujte pripadné rekongtrukciach.
na gingivalny okraj previsy a pomocou

proximalneho boxu. diamantovej frézy s ¢ Odporuca sa selektivne leptanie skloviny.
jemnou zrnitostou
odhalte sklovinu
pokrytd adhezivnym Injectable na lahké rozlisenie medzi zubom,
pripravkom.

® Pouzite odtiert XBW pripravku G-aenial Universal

kompozitnym materidlom a rekonstrukciou.

¢ \lyska nového okraja by mala byt mierne nad

okrajom dasna (1 mm).
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