AVAR IV 4

Rozsirte

moznosti vyplnové stomatologie

Diky své ojedinélé schopnosti vytvéret silné a zesilené sub-struktury, otevird everX Posterior nové moznosti

véetné vyplni kavit, pro které byly dosud indikovény obvykle jen inleje a onleje:

® Rozsahlé preparace zahrnujici 3 a vice povrchi

Dr. M. Diernaes,

Daénsko

Dr. Y. Marinova,
Bulharsko

Dr. R. Venelinov,

Bulharsko

® Preparace kavit po odstranéni amalgadmovych vyplIni (zejména proto,
ze aplikace amalgdmu ¢asto vede ke vzniku prasklin a odlomeni hrbolkd)

Prof. M. Peumans,

Belgie

everX Posterior™ je OdeVédll na rostouci pOptéVkU
po ekonomickém reseni pro velké V§/p|né

/pevnéte vyplné diky
sile skelnych v

aken

e Kratka vldkna predchézeji vzniku prasklin ve vyplnich a struktufe zubu
* Lomové houzevnatost ekvivalentni dentinu je témér dvakrat vyssi nez u jinych kompozitl
a prinési ve vysledku neprekonatelnou pevnost vyplné
® 4 mm vrstvy mohou byt polymerovany sou¢asné pro Usporu ¢asu
e Spolehliva vazba ke kazdému kompozitu ur¢enému k prekryti, stejné tak jako ke strukture zubu

(Data k dispozici na vyzadani)
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Objevte
silu vldken

everX

Posterior™
od G C

Nejpevnéjél' z kompozitnich
materiald.

Posouva hranice

primych vyplni.



/everX Posterior™

Hledate Fe§en|,,.jak zabranit Vldkna ZabraﬁUjll V)'/hOda
vzniku praSkl INve VYO | n|Ch? Siteni prasklin jednoduché aplikace 4 mm vrstvy

KAVITY TRIDY I TRIDA Il A ROZSAHLE KAVITY
ZkuSenosti ukazuji, ze praskliny vyplni jsou jednim z hlavnich ddvodu pro jejich Praskliny jsou obvyklym problémem, ¢asto vznikaji na povrchu R ST TR
vyménu. Moderni kompozitni materialy nabizeji perfektni feseni k nahradé skloviny: vyplné jako vysledek tisickrat se opakujicich skousnuti a prostu- : = ! =
velkou odolnost proti opotiebeni a estetiku. Nicméné nemaji schopnost vyrovnat puji vypini a zubem. Kratka vldkna zabranuji a zastavu;ji Sifeni Preparijte kavitu
se dentinu, pokud jde o lomovou houzevnatost. everX Posterior je vldkny praskliny, které ¢asto zacina na povrchu

zesileny kompozit nahrazujici dentin, pouzivany spoleéné s kon- kompozitniho materidlu a pomalu

venénimi kompozity, napfiklad G-zenial Posterior, které nahrazuji se §ifi vyplni a strukturou zubu.

sklovinu. Kombinace obou materialtd umoziuje biomimetickou Konvenéni kompozit: Siteni praskliny je
* prasklina prochazejici zachyceno.
obnovu zubu. wolnt

Bondujte a polymerujte

.os

Vldkna prinaseji pevnost

Lomové houzevnatost ekvivalentni dentinu, kterd je téméi dvakrat vy$si nez u Nejprve dostavte pomoci
jinych kompozitd, ukazuje, ze pfekfizena vldkna pfinaseji neprekonatelnou pevnost kompozitu chybgjici sténu/y
vyplné. To déla z everX Posterior idealni ndhradu dentinu, a to zejména v pfipadé

rozséhlych kavit.

Konvenéni kompozit:

nepfiznivé zlomové linie. Siteni
praskliny vyplIni a strukturou zubu
az pod gingivalni linii, oprava je
takika nemozna.

Lomova houZevnatost, Kmax hodnota

Aplikujte everX Posterior
ve vrstvé az do 4mm

everX Posterior kompozit:
piiznivé zlomové linie. Sifeni
praskliny je zachyceno a na-
smérovano do struktuty everX
Posterior, coz umoziiuje opravu
vyplné.

Kmax [MPa m1/2]

Polymerujte 10-20 sek.

everX Posterior| Surefil SDR, Fill, am| e Sklovina*
. Dentsply X
Zesilené

vlakno Bulkové kompozitni vypla Konvenéni kompozit Pfirozeny zub
kompozit

Lomova houzevnatost (modifikovano metodou ISO 20795-1:2008), University of Turku, Finland,
2010-2012 (nepublikované udaje)

*Imbeni et al. The dentin-enamel junction and the fracture of human teeth. Nature Mater
2005;4:229-232

everX Posterior™ zesiluje
vyplné v postrannim Useku

Prekryjte kompozitem

Kratka vldkna obsazend a pouzivana v everX Posterior dodévaji materidlu lomovou
houZevnatost, kterd se rovna dentinu obsahujicimu kolagen, a ktera je dvakrat vyssi
nez v klasickém kompozitu. Tim se stava everX Posterior nejpevnéjsim moznym
materidlem k zesileni kazdé kompozitni vyplné ve velké kavité.*

VlIdkna maximalizuji vazbu

everX Posterior je zalozen na dlouholetém vyzkumu v oblasti vyuziti skelnych vldken v zubnim Iékarstvi, vedenych Stick Tech Ltd. a Univerzi-
tou v Turku ve Finsku, a je podporen i mnoha mezinrodnimi publikacemi.
1. Load bearing capacity of fibre-reinforced and particulate filler composite resin combination; Garoushi S. et al; J. of Dent (2006) 34, 179-184

Vazba rGznych materidld je klicovym faktorem pfi technice
vrstveni. Vzhledem k tomu, Ze se everX Posterior pouziva v sen-

Pouziti vldken everX Posterior
zvySuje adhezi pfi zachovani

dvicovych technikach, je vazba mezi 2 kompozity dilezita mechanické retence. 2. Fiber-reinforced composite substructure: Load-bearing capacity of an onlay restoration. Garoushi S. et al; Acta Odontol Scand 2006; 64:281-285
o o L . ) » o . ; k zajisténi homogenity celé vyplné. Navic k chemické adhezi Univerzita v Turku, Finsko, 2013 3. Direct composite resin restoration of an anterior tooth: effect of fiber-reinforced composite substructure. Garoushi S. Et al; Eur J Prosthodont
Prekfizena spojena vlékna vytvareji uvniti kompozitu sitku (stejny princip funguje u Zzelezo- Zvétieno x16 Restor Dent 2007; 15:61-66.

pfindseji vlakna mechanickou aretaci k zajisténi perfektni
vazby k libovolnému krycimu kompozitu a struktufe zubu.

betonovych konstrukei), aby byl material pevnéjsi. 4. Bond strength of fiber reinforced composite substructure to restorative composites. Tanner J. et al ; IADR 2011; Abstract 1993

5. Restoration of endodontically treated molars using fiber reinforced composite substructure. Lammi M. et al; IADR 2011; Abstract 2517
6. Preliminary clinical evaluation of short fiber-reinforced composite in posterior teeth: 12-month report. Garoushi S. et al; Open Dent J. 2012; 6:41-45

*Pro dalsi informace prectete navod k pouziti.



