the instructions for use.
GC FujiCEM™ 2

RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING
CEMENT

For use only by a dental professional in the indications for
use.

INDICATIONS FOR USE

. Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and
bridges

. Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges

. Cementation of all ceramic inlays

. Cementation of high strength (e.g. zirconia based,
lithium disilicate etc.) all ceramic inlays, onlays, crowns
and bridges

5. Cementation of metal, ceramic and fiber posts

CONTRAINDICATIONS
. Direct pulp capping.

2. In rare cases, the product may cause sensitivity in
some people. If any such reactions are experienced,
discontinue the use of the product and refer to a
physician.

IDENTIFICATION OF PARTS (Fig. 1)
A. Paste Pak Cartridge SL

Cover 2. Inner plunger 3. Cartridge tip 4. Sleeve

B. Paste Pak Dispenser
5. Piston 6. Adjusting guide 7. Lever 8. Sliding block
9. Piston release

C. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Slide & Lock system) GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (with intraoral tip)

COMPOSITION

Paste A: Fluoro-alumino-silicate glass, dimethacrylate,
methacrylate, silicon dioxide, pigment, stabilizer

Paste B: Water, polyacrylic acid, silicon dioxide, carboxylic
acid, initiator, stabilizer, pigment

AWN

Mpeay ynoTpe6a, BHUMaTENHO
npoyeTeTe MHCTPYKUMKTE 3a ynoTpeba.

GC FujiCEM™ 2
PEHTTEHOKOHTPACTEH NMOACWJIEH MTIAC-MOHOMEP 3A
LUMMEHTUPAHE

[la ce u3non3ssa camo OT fJeHTasHu neKapu, cna3sBankm
NHCTPyKUnuTe 3a yn0Tpe6a.

I/IHLI,I/IKALI,I/II/I 3AYMNOTPEBA
LinmeHTUpaHe Ha nHNewn, oHNeun, KOPOHKU 1 MOCTOBE C
MeTasnHa OCHoBa.

2. LumeHTVpaHe Ha KOMMO3UTHU UHNEN, OHNEN, KOPOHU 1
MocTOBe.

3. UumeHTVpaHe Ha U3LANO KePamMUUHU UHNEN.

4. LIMMeHTUpaHe Ha N3LANO KepaMNYHI VHNeN, OHnen,
KOPOHW 11 MOCTOBE OT KepamuKa C BUCOKa AKOCT (Hanpumep
LMPKOHWMIA 6a3npaHm, NNTUN AUCUAKKAT T.H.)

5. UumeHTvpaHe Ha MeTanHu, KepamnuHu u ¢pnbpo- wudrose.

KOHTPAI/IHHI/IKALII/II/I
[IMpeKTHO NynnHo nokputue.

2. B peaku cnyyan, npoayKTbT MOXe Aa Npeamnssnka
CBPbXYYBCTBUTENHOCT Y HAKOW NauuneHTu. Mpu Taknea
peaKuuy, npekpareTe yrnoTtpebara 1 noTbpceTe nekapcka
nomoty.

O3HAYEHME HA YACTUTE (®wr. 1)

A. Paste Pak Kaptyw SL
1. Kanauka 2.BbTpeluHo 6ytano 3. HakpaitHuk Ha
KapTywa 4. Pbkas

B. Paste Pak [ucneHcep
5. Bytano 6. MNnb3aray 7. [Josupaly noct 8.6nokupaty,
noct 9. OTkntoyBaLy noct

B. GC FujiCEM 2 CmecuTteneH HakpaitHuk SL (cuctema
Slide & Lock)
GC FujiCEM 2 CmecuTeneH Hakpaiitnk SL 3a EHgo (¢
VHTpaopaneH HakpanHuK)

CbCTAB

Macta A: Gpnyopo-anyM1HO-CANMKATHO CTHKNO, METakpunar,

DIRECTIONS FOR USE AnMmeTakpunart, cmnuymes Anokcua, nUurmeHT
Paste / Paste ratio (g/g) 20/10 MacTa B: Bofa, nonvakpunosa KUCenuHa, CUnmumeB ANOKCHA,
Kap60KCI/I}'IOBa KuncenvHa, nHmymartop, c1a6w1v|33Top
Mixing time (sec.) 10"-15"
Working time (min., sec.) (at 23°C)(from start of 215" HACOKW 3A YNOTPEBA
mixing) CboTHoLeHMe nacTa/maca (g/g) 20/1.0
Setting Time (37°C/99°F) (min., sec.) 430" Bpewme 3a cmecsaHe (cek.) 10"-15"
Bpeme 3a pa6orta (MuH,cek.) (npu 23 °C) 2157
1SO 9917-2 Class 1, Luting Radio-opaque (OT HayanoTo Ha CMecBaHeTo)
PASTE PAK CARTRIDGE SL LOADING Bpeme 3a BTBbPAiABAHE 430"
. Make sure that the piston is completely retracted into (37°C/99°F)(Muk,cex.)

the dispenser (Fig. 2).

Note :

To retract the piston, push the piston release and at the
same time pull the sliding block (on the underside of the
dispenser) with fingers.

2. Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser (Fig .3).
Ensure the A mark on the cartridge lines up with the A
mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated. Then turn
the cartridge fully to the right position.

3. After cartridge loading, push the piston release forward
until it stops (Fig. 4).

a) Push the piston release forward.

b) Do not push the upper side.
Note :
To remove the cartridge, retract the piston fully and
turn the cartridge back to the marked positions.

A. CEMENTATION TECHNIQUE - AUTOMIXING
WITH GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL

1. TOOTH PREPARATION
a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use

calcium hydroxide.
b) Clean the prepared tooth with pumice and water.

Note:

1) NacClO, EDTA or Chlorhexidine can be used
to clean the prepared tooth. Do not use
substances like H,0, (hydrogen peroxide) and
others disinfectants as these may lower the
bond strength.

2) Use GC Fuji Plus Conditioner on the prepared
tooth surface for 20 seconds for optimal adhesion.

Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture

by blotting with a cotton pellet or gently blowing

with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Prepared
surfaces should appear moist (glistening).

2. RESTORATION PREPARATION
Make sure that the restoration is pretreated and handled
according to the manufacturers instructions.

3. DISPENSING AND AUTOMIXING

Remove the cartridge cover.

b) Before every use, check the two openings of the

cartridge tip and confirm the pastes are at the

same level to ensure even flow from the cartridge.

Note:

Before dispensing the first time from a new

cartridge or after a long interval in between use,

bleed the pastes from the cartridge (Fig. 5).

Attach the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL on the

cartridge. Push the mixing tip completely until the

end. (Fig. 6-1) Hold the sides of sleeve and slide it

forward to lock the mixing tip (Fig. 6-2).

Note :

1) Make sure the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL is
securely attached to the cartridge. If not, remove
the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL and reattach.

2) If the material has been refrigerated, leave the
cartridge in room temperature for 10 minutes.

Set the adjusting guide to the front of the lever

(Fig. 7).

Note:

Before dispensing the material into the

appliances, bleed a small amount of the mixed

paste on a pad.

Slowly depress the lever to dispense the material into

the appliance.

After dispensing, release the lever. Slide the sleeve

backward and remove theGC FujiCEM 2 Mixing Tip

SL (Fig. 8). Clean the cartridge tip and replace the

cartridge cover (Fig. 11).

Note :

1) Do not leave the used GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
on the cartridge for a long period of time.

2) The amount of residual material in the cartridge

can be confirmed by the position of the sliding

block on the underside of the dispenser. As the
cartridge cylinders are translucent, the residual
amount can also be confirmed by the position

of the inner plunger seen through the cylinders.

When only a small amount of paste remains in the

cartridge, the paste may not be dispensed from

the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL.

To avoid damage, do not drop the dispenser with

the cartridge and mixing tip.

4. CEMENTATION
a) Coat the internal surface of the restoration with

sufficient cement and seat immediately. The working

time is 2 minutes 15 seconds from start of mixing

at 23°C (74°F). Higher temperature will shorten the

working time and lower temperature will prolong the

working time. Maintain moderate pressure.

Maintain moderate pressure and make sure the

restoration remains in place. Start removing excess

cement with a scaler when the excess cement feels
rubbery.

Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after

seating the restoration.

CEMENTATION TECHNIQUE - HANDMIXING
. TOOTH PREPARATION
Referto A. 1.
2. RESTORATION PREPARATION
Referto A. 2.
3. DISPENSING
a) Remove the cartridge cover.
b) Depress the lever to dispense the required amounts
of paste onto the mixing pad.
Note :
1) Before dispensing the first time from a new
cartridge or after a long interval in between use,
bleed the pastes from the cartridge (Fig. 5).
The adjusting guide can be moved forwards or
backwards to change the quantity of material to
be dispensed (Fig. 9).
3) Position of adjusting guide for one inlay.
4) Position of adjusting guide for one crown.
While depressing the lever (Fig. 10-1), level and cut
off the extruded material from the cartridge tips by
moving the cartridge and dispenser to an upright
position on the mixing pad (Fig. 10-2).
When the lever is released after dispensing, residual
pastes at the cartridge tips are retracted into the
cartridge. Clean the cartridge tip and replace the
cartridge cover (Fig. 11).
Note :
The amount of residual material in the cartridge can
be confirmed by the position of the sliding block
on the underside of the dispenser. As the cartridge
cylinders are translucent, the residual amount
can also be confirmed by the position of the inner
plunger seen through the cylinders.
4. MIXING
After dispensing, spread the two pastes thinly on the
mixing pad using a plastic spatula. Mix thoroughly,
with lapping strokes, for 10 seconds. Be careful not to
incorporate air bubbles.
Note :
1) Larger amount of paste requires a longer mixing time
(15 seconds).
2) Do not mix GC FujiCEM 2 pastes with other materials.
5. CEMENTATION
Refer to A. 4. Refrigeration of the cartridge is
recommended to extend the working time.

BII.SEANIEIG / STERILIZATION OF PASTE PAK
For cleaning and sterilization of PASTE PAK DISPENSER, refer
to the respective instructions for use.

SHADE
Light Yellow
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STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool and
dark place (4-25°C/ 39-77°F).

PACKAGES
GC FujiCEM 2 Automix
Paste Pak Cartridge SL (13,3g /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
Mixing Tip SL (44)

2. GCFujiCEM 2 Refill
Paste Pack Cartridge SL (13,3g /7.2 mL) (2) with mixing
pad (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit with GC FujiCEM 2
Dispenser
Paste Pak Cartridge SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo
(5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit with Paste Pak
Dispenser Paste Pak Cartridge SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
for Endo (5), Paste Pak Dispenser (1)

5. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL, Refill pack GC FujiCEM 2
Mixing Tip SL (20)

6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo, Refill pack GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (10)

7. Paste Pak Dispenser (1)

8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

CAUTION
. In case of contact with oral tissue or skin, remove
immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol.
Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or
cocoa butter can be used to isolate the operation field
from the skin or oral tissue.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with
water and seek medical attention.

3. Inrare cases metal may cause sensitivity to some people.
If any such reactions are experienced, discontinue the
use of Paste Pak Dispenser (nickel-plated aluminum) and
refer to a physician.

4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as
iodine tincture containing halogen element. Otherwise
the dispenser may discolor.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride.
Itis not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER
in combination with products containing Epinephrine as
this may stain oral tissue.

6. Do not use GC FujiCEM 2 in combination with eugenol

containing materials as eugenol may hinder GC FujiCEM
2 from setting or bonding properly.

. This product is not indicated for filling or core build-up.

. The GC Mixing Tip SL (including intraoral tip) is for single
use only. To prevent cross contamination between
patients, do not reuse the GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL .
The GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL cannot be sterilized in an
autoclave or chemiclave.

9. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face

masks and safety eyewear should always be worn.

[<3N)

Some products referenced in the present IFU may be
classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets
available at: https://www.gc.dental/europe

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-
contamination between patients this device requires mid-
level disinfection. Immediately after use inspect device and
label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent
drying and accumulation of contaminants. Disinfect with
a mid-level registered healthcare-grade infection control
product according to regional/national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)
please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects - Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect,
reaction or similar events experienced by use of this
product, including those not listed in this instruction for use,
please report them directly through the relevant vigilance
system, by selecting the proper authority of your country
accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

as well as to our internal vigilance system:
vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this
product.

Last revised : 01/2026
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1SO 9917-2 Knac 1, LumeHTnpare Pagronpo3payuHoct
3APE)K£|,AHE HA PASTE PAK KAPTYLLIA SL

. YBeperTe ce, ye 6yTanoTo e HaMbHO NPUGPaHO B
auncneHcepa. (Owr. 2).
3abenexka:
3a f1a BbpHeTe 6yTanoTo Hasaj, XBaHeTe eJHOBPEMEHHO
6NOKMpaLYNA 1 OTKNIOYBALLMA NOCT (B AONHATA YacT Ha
AvicneHcepa) C NPbCTY 1 1 N3abpnaiiTe Hasag.
2. MMocTaBeTe KapTyLa B Paste Pak [lucnexcepa. (Our.
3). MapKepwTe Ha KapTylua v AucneHcepa Tpabsa fa
CbBMajHaT, KaKTo e nokasaHo. Ciefj Toa 3aBbpTeTe
KapTyLua /10 KpaliHO [IAICHO NONoXeHue.
3. Cnep 3apexjaHeTo Ha KapTylua, Miib3HeTe
0cBO6OXAABALLMA NOCT A0 Kpar Hanpes. (dur. 4)
a) V36yTaiiTe ocBOGOXKAaBALLVA NOCT HaNpea.
6) He byTaiiTe ropHaTa CTpaHa.
3abenexka:
3a pa 3BaamMTe KapTywa, UsabpnaiTe foKpai 6yTanoTo
1 3aBbpTeTe KapTyLa Ao oT6enA3aHata nosnuma.

TEXHUKA HA UUMEHTUPAHE - ABTOMATUYHO
CMECBAHE

GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpaiiHuk SL

1. MOArOTBAHE HA 3bBA

a) Mogroteete 3bba NO CTaHAAPTHUA HAUMH. 3a
npeanassaHe Ha nynnara, n3nonsBaiite Kanuymes
Xngpokcuna.
lMoumncreTe npenapupaxmns 3b6 € nemsa 1 BoAa.
3abenexka:

1) NaClO, EDTA unu XnopxeKcuanH morat ga 6baar
M3Mon3BaHM 3a NOYMCTBAHE Ha NpenapupaHns
31:6 He nsnonseaiite Bewecrsa Kato H202

Jit p ) u apyru dekTanTu,
Thil KaTo MoraT [la HamManAT cMnaTa Ha CBbp3BaHe.
3a ontmanHa agxesna HaHecete GC Fuji PLUS
CONDITIONER BbpXy NOAroTBEHUTE 3BOHN
NOBBPXHOCTK 3a 20 cek.
Mpomwuiite o6unHo ¢ Boaa. MogcyLete n3nuiuHaTa Bnara
ypes3 nonuBaHe C namyyeH Tyndep 1nu ¢ nexa Bb3fyliHa
ctpya. HE MPECYLUABAUTE. MofroTBeHnTE NOBbPXHOCTH
TpAGBa fa N3rnexaar BnaxHu (6necrawym).
2. NMOoAroTBAHE HA Bb3CTAHOBABAHETO

YBeperte ce, Ye Bb3CTaHOBABAHETO € MOArOTBEHO 1

TPeTMpaHO CbobPa3HO NHCTPYKLMUTE Ha NPON3BOAUTENA.
3. JO3WPAHE 1 ABTOMATUYHO CMECBAHE

a) CaaneTte Kanaukara Ha KapTyLua.

6) Mpeau BcsAika ynotpe6a, npoBepeTe oTBOPUTE Ha
HaKpaiiHMKa Ha KapTylla 1 ce yBepeTe, 4e nacture ca
Ha e[]HaKBO HMBO, TaKa Ye ja OCcrypuTe paBHOMEPHO
WM3TNYaHe OT KapTyLa.
3abenexka:

Mpeawn fosmpaHe Ha MaTepunana 3a MbPBYU MbT OT HOB

KapTyll unwv cnep Npoab/iKUTeneH nHTepsan 6es

ynotpe6a, M3KapaiiTe Manko KONM4ecTBO OKATO ce

n3paBHAT ABeTe nactu (Our.5).

Mpukpenete GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpanHuk

SL kbm KapTywa. HatucHeTe cMecnTenHmA HakpanHnk

HambHO o Kpal (Dur.6-1). XBaHeTe CTpaHuUTe Ha

PbKaBa 1 ro nb3HeTe Hanpep, 3a Aa 3aknwyure

CMEeCUTENHNA HaKpanHUK (Our.6-2).

3abenexka:

1) YBepeTe ce, Ye CMECUTENHUAT HAaKPaNHUK Ha

GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpaiHuk SL e 3apaso

3aKpeneH KbM KapTyLa. B npotuseH cnyyaii, ceanete

HaKpaiHu1Ka 1 3aKpereTte OTHOBO.

Ako mMatepuansrt e 6une XNagunHuk, octaBete

KapTyLlua Ha CTaiiHa TemnepaTtypa 3a 10 MyH.

r) TocTaBeTe nib3raya B NpeAHVA Kpaii Ha nocta (dur. 7).

3abenexka:

Mpean HaHacsiHe Ha MaTepunana, 3KapaiTe Manko

KONNYeCTBO CMeCeH MaTepuas BbpXy CMECUTETHOTO

6nokye.

Jleko HaTuCHeTe N10CTa 3a a HaHeceTe MaTepua BbB

Bb3CTaHOBABAHETO.

Cnep HaHacsAHe, ocBobogeTe nocTa. MNnb3HeTe pbKasa

Hasap n otctpaHeTe GC FujiCEM 2 CmecuteneH

HakpanHuk SL (Our.8). MouncTeTe HakpariHWKa 1

rnocTaBeTe OTHOBO Karaukara (Pur.11).

3abenexka:

1) He ocTtaBsaiiTe U3non3BaH CMecUTENeH HakpaHNK

BbPXY KapTylla 3a Jb/ibr Nepuoj oT Bpeme.

TbI1 KaTo KapTylla 1Ma TpaHCNapeHTeH Kpan, Moxe

Aa ce Bnan KoNn4eCcTBOTO Ha OCTaHanaTa nacra,

cnopep No3nLUMATa Ha BbTpeLHoTo GyTano. Korato

0CTaBa MaJiko KO/IM4eCTBO OT NacTuTe B KapTyLla,

nacTuTe He morart Aa 6'b[:[aT CMeCeHN CbC CcmecnTeneH

HakpalHuk GC FujiCEM 2 CmecuteneH HakpaiHuk SL.

3) 3a pa nsberHeTe noBpeaw, He U3nycKaiiTe
AncneHcepa ¢ KapTyllaTta u CMeCUTENHNA HaKpalHWK.
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4. UMMEHTUPAHE

a) lMokpuiiTe BbTpeLLHaTa NOBbPXHOCT Ha
Bb3CTAaHOBABAHETO C AOCTaTbyeH cnoi UNMEHT 1
BeAHara nocraBeTe Bb3CTaHOBABAHETO.

BpemeTo 3a paboTa € 2 MUH. 1 15 CeK. OT HauanoTo Ha
cmecBaHeTo npw 23°C (73,4°F). Mo-Bncoka Temnepatypa
Le CbKpaTy BpemeTo 3a paboTa 1 No-HI1cKa
Temneparypa Lie yab/Kv BpeMeTo 3a pabota.
W3cTynaBaHeTo Ha KapTyLua B X1aUNHUK ce
npenopbyBa 3a yAb/KaBaHe BpeMeTo 3a paborTa.
MopabpaliTe ymMepeH HaTUCK 1 ce yBepeTe, Ye
Bb3CTaHOBABAHETO € TOYHO Ha MACTO. 3anoyHeTe
OTCTPAHABAHETO Ha U3NNLWHUA UMMEHT, KOraTo CTaHe
rymoobpaseH.

DuHMpaHeTO MOXe fla 3anouHe 4 MUHYTV 1 30 ceKyHan
cnej NoCTaBAHETO Ha Bb3CTaHOBABAHETO.

Bb. TEXHUKA HA ULUMEHTUPAHE - Pb4HO CMECBAHE
1. NOArOTBAHE HA 3bbA
MornepHete A.1
2. MNOATOTBAHE HA Bb3CTAHOBABAHETO
MornepHete A.2.
3. JI03UPAHE

a) CpaneTe KanaukaTa Ha KapTylua.

6) HaTucHeTe nocTa 3a jo3vPaHe Ha enaHOTO KOMINYeCTBO
OT MacTUTe BbPXY CMECUTENTHOTO BIoKYe.
3abenexka :

1) MNpeav fosvpaHe Ha MaTeprana 3a MbPBU MbT UK
cnep NpoAbLKNTENEH NHTepBan 6e3 ynotpeba,
v3KapaiTe Mako KONM4eCTBO JOKaTO Ce N3PaBHAT
nasete nactu (Our.5).

2) Ypes npemecTBaHETO Ha NiTb3raya Hanpep-Hasag,
MO>e f1a Ce MPOMEHA KONIMYeCTBOTO Ha A03MpaHnA
matepuan. (dur.9).

3) lMo3uuMoHMpaHe Ha NTb3raya 3a eavH UHMeN.

4) TMo3numoHMpaHe Ha NiTb3raya 3a ejHa KOpPoHa.

B) [okato HaTuckate nocta (dur. 10-1), u3npasete n
OTKbCHETe eKCTPYAUPaHVA MaTepuan oT HaKpaiH1Ka
Ha KapTylla, Ype3 NpuABUKBaHE Ha KapTyLua 1
AVCneHcepa B N3NpaBeHo MoJoXeHe BbpXy 6510K4eTo
3a pa3mecsaHe. (dur. 10-2)

r) Cnepn oTnyckaHeTo Ha NlocTa cef fo3vpaHe,
ocTaTbyHaTa NacTa B HakpaitH1Ka ce npubupa B
KapTyuwa. [ouncTeTe HaKpaiiH1Ka U NOCTaBeTe OTHOBO
Kanaukata (Pur.11).
3abenexka:

KonnyecTBOTO Ha NacTaTa B KapTylua MOXe fja ce

npoBepy, Ype3 No3nLMATa Ha 6NIOKMpPaLLVA IOCT OT

[foHaTa CTpaHa Ha gucneHcepa. Thil KaTo KapTylua uma

TpaHCnapeHTeH Kpail, MoXe fja ce BUAM KOINYeCTBOTO

Ha oCTaHanaTa nacta, Cope no3nLyATa Ha BbTPELIHOTO

6yTano.

]

=

4. CMECBAHE

Cnep fo3npaxe, pascTeneTe ABeTe NacTyl B ThHBK C/ION

BbPXY 6/I0KYETO 3a CMeCBaHe, NOCPeACTBOM MNacTMacoBa

wnatyna. CMeceTe HaMbJIHO, C KPLIOBY ABUXKEHNA, 3a 10

ceK. BHumaBaliTe a He BK/IOUNTE Bb3AYIIHU MeXypyeTa.

3abenexka:

1) Korato Bu e He06x04MMO No-roNAMOo KONMYECTBO, €
HEeobxoAMMOo noBeye Bpeme 3a cmecBaHe (15 cek.).

2) He cmecsaiite nactute Ha GC FujiCEM 2 c ipyru
maTepuany.

5. UWMEHTUPAHE
MornegHete A.4. 3cTyaasaHeTo Ha KapTylua B XNagunHUK
Ce MpenopbyBa 3a yAb/KaBaHe BpemeTo 3a paboTa.

MOYUCTBAHE / CTEPUU3NPAHE HA PASTE PAK
OUCIMEHCEPA

3a noumncrteaHe u ctepunusmpane Ha PASTE PAK IMCMEHCEPA,
nornefHeTe CbOTBETHNTE UHCTPYKLUU 3a ynoTpe6a.

UBAT
CBeTno Xubnt

CbXPAHEHUE
3a onTMManHo nNpefcTaBAHe ce NPenopbyBa, CbxpaHaBaiiTe Ha

XNaAHO 1 TbMHO MACTO (4-25°C / 39-77°F).

0I'IAKOBKI/I
. GC FujiCEM 2 Automix

Paste Pak Kaptyw SL (13,39 /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
CmecuTeneH HakpanHuk SL (44)

2. GC FujiCEM 2 lonbAHWUTENHO
Paste Pack Kaptyw SL (13,3g /7.2 mL) (2) cbc cmecutenHo
6nokue (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix CrapTos komnnekTt ¢ GC FujiCEM 2
Jlozatop
Paste Pak Kaptyw SL (13,39 /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
CmecuTeneH HakpaiiHuk SL (15), GC FujiCEM 2 CmecuTeneH
HakpanHuk SL 3a Enpo (5), GC FujiCEM 2 6nokue (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix CtapTos komnnekT ¢ Paste Pak

Jlozatop
Paste Pak Kaptyw SL (13,39 /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
CmecuTeneH HakpaiiHuk SL (15), GC FujiCEM 2 CmecuteneH
HakpalHuk SL 3a EHfo (5), Paste Pak [lozaTop (1)
5. GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpaiHuk SL, lonbnealya
ornakoBKa
GC FujiCEM 2 CmecwuTeneH HakpaiHuk SL (20)
6. GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpanHuk SL 3a EHpo,
[JonbaHuTeNHO nakeT
GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpaiHuk SL 3a EHgo (10)
7. Paste Pak [lozatop (1)
8. GC FujiCEM 2 6nokue (1)

BHVIMAHI/IE
. B cnyuaii Ha KOHTaKT C OpanHuUTe TbKaH1 NN KOXa,
npemaxHeTe BeJjHara C namy4eH Tyndep, HarnoeH B ankoxor.
MpomniiTe 06MHO C BoAa. 3a Aa N36erHeTe KOHTAKT, MOXe
[ia n3nonseate Kodpepaam U/vnn KakaoBo Macso, 3a fia
n30nmpare onepaLvioHHOTO NoNe OT KoXKaTa Uu opanHuTe
TbKaHW.

2. B cnyyan Ha KOHTAKT C ounTe, NPOMUITE BeHara obuiHo ¢
BOJla 1 MOTbpceTe leKapcka NMomoLy.

3. B pepku cnyyan MeTansbT MOXKeE fla MPUYNHN
CBPbXUYBCTBUTENHOCT. B TakbB Cyyaii npekpatete
ynotpeb6arta Ha Paste Pak [lucnexcepa (Hukenupax
anyMUHNIA) 1 NOTbpceTe Nekapcka NomoL.

4. CobxpaHsBaiiTe Paste Pak [lncneHcepa fjaney ot xumvikanu,

KaTo 10AHa TVHKTYPA, CbAbPKaLLUM XaNoreHHN enemeHTn. B
NPOTMBEH Cyyaii AUCNeHcepa MoXe fa ce OLBeTU.
5. GC Fuji PLUS CONDITIONER cbabpxa 2% xeneseH
xnopua. He ce npenopbusa ynotpebara Ha GC Fuji PLUS
CONDITIONER ¢ npoayKTu, cCbabpsKaLm AgpeHanvH
(EnnHedpuH), Tl KaTO MOTaT fia OLIBETAT OPaHNATE ThKaHU.
6. He nsnonsgaite GC FujiCEM 2 B KOM6MHaLMA C eBreHon
CbAbpAKaLLV MaTepUanyi, Tbil KaTo €BreHONTbT MOXe Aa
HapyLIM HOPMaJTHOTO BTBbPAABAHE 1 CBbp3BaHe Ha
GC FujiCEM 2.
. To3u NpoAyKT He e nokasaH 3a 06TypaLum
. GC FujiCEM 2 CmecuTeneH HakpanHuk SL (BknounTenHo
VHTpaopanHua BPbX) € camo 3a eJHOKpaTHa ynotpeba. 3a
[la ce NpefoTBPaTh KPbCTOCAHOTO 3aMbPCABAHE MEXY
nayueHTuTe, He nsnonssante nostopHo GC FujiCEM 2
CmecuteneH HakpanHuk SL. GC FujiCEM 2 CmecuteneH
HaKpalHWK SL He MoXe fla ce cTepunusnpa B aBTOKNAB UK
XeMNKNaB.
9. JInuHn npepnasHn cpepctsaa (NMNE) kato pbkaBuuy,
MacKa u [oncnpeeaHnaaspHenaaokyLMmunaa
:BOM1H/2a0rn15TpA6Ba fja 6baaT HoCeHU.

© N

HAKou NpoayKTU, NocoueHn B HacToAwmTe VIHCTPyKLvK 3a
ynotpe6a, MoXe Aa ca KnacuduLypaHm KaTo onacHu CbrnacHo
GHS. BuHaru ce 3ano3HaBaiiTe ¢ UHGOPMaLMOHHUTE IMCTOBE 3a
6e30nacHOCT, fOCTBNHK Ha: http://www.gc.dental/europe

Te moraT fja GbfjaT NoslyueHu 1 OT Balna JocTaBumK.

MOYNCTBAHE U AE3UHOEKLNA

CUCTEMM 3A MHOTOKPATHO MPUNTOXKEHWE: 3a pa ce
136ertHe KPbCTOCAHO 3aMbpCABaHE MEXAY NaLieHTITe, ToBa
YCTPOWCTBO M3NCKBa Ae3NHPEKUMA Ha CpeHO HIBO. BegHara
cnep ynotpe6a nposepeTe YCTPONCTBOTO 1 €TVKeTa 3a
nospegu. /3xsbpnerte ycTponcTBOTO, ako € NoBpeaeHo.

HE NOTANAWTE. MoumncTeTe cTapaTenHo ycTponcTBOTo, 3a Aa
npefoTBpaTUTE U3CbXBAHE 1 HATPYMBaHE Ha 3aMbPCUTENN.
Jle3nHdekuypanTe CbC CPeHO HUBO PErUCTPUPaH NPOAYKT 3a
KOHTPON Ha MHdEKLNNTE, NpeAHa3HayYeH 3a 3gpaBeorasBaHe,

CbrnacHo perI/IOHaJ'IHVITe/HaL[VIOHaI'IHVITe YyKazaHuAa

3a 0606LieHMe Ha 6e30MacHOCTTa U KNUHUYHUTE pe3ynTaTu
(SSCP), mons, BuKTe 6a3ata aaHHU EUDAMED (https:/
ec.europa.eu/tools/eudamed) nnu ce cBbpxkeTe C HaC Ha
Regulatory.gce@gc.dental.

[oknazBaHe Ha HexenaHn epekT:

AKo y3HaeTe 3a HAKaKbB B HeXkenaH epeKT, peakuma unm
nofo6HN CbOUTUA, Bb3HNKHANV OT yrioTpebaTa Ha To3n
NPOAYKT, BKNIOUMTENHO Te3U, KOUTO He Ca N36poeHH B Tasu
VIHCTPYKLWA 3a ynoTpe6a, Mons, JoKNazBaiiTe ru AUPEKTHO
ypes CboTBETHaTa CKCTeMa 3a GAUTENHOCT, KaTo usbepete
NoAXoAALYMA OpraH BbB BallaTa CTpaHa JOCTbIHY upes
cnefiHaTa Bpb3Ka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

KaKTO 11 Ha HallaTa CUCTeMa 3a BbTpellHa 6auTeNHoCT:
vigilance@gc.dental

[10 TO31 HauuH Le fonpuHeceTe 3a Nofo6pABaHe Ha
6€30MacHOCTTa Ha TO31 MPOAYKT.

MocnepHa pepakuwmsa : 01/2026

Pred pouzitim si peclivé prectéte navod
k pouziti.

GC FujiCEM™ 2
RADIOOPAKNI ZESILENY SKLOIONOMERNI FIXACNi CEMENT

Urceno vyhradné k pouziti ve stomatologické praxi v
doporucenych indikacich.

INDIKACE K POUZITI
. Cementovani viech typl kovovych korunek, inleji, onleji,
korunek a mustka.

2. Cementovani viech typl pryskyfi¢nych inleji, onleji, korunek

amustka.
. Cementovani viech keramickych inleji.

Aw

na bazi zirkonu, lithium disilikatu atd.), v¢etné inleji, onleji,
korunek a mustka.

5. Cementovani kovovych a keramickych ¢ep, a také cepti ze
skelného vldkna.

KONTRAINDIKACE

1. Primé prekryti pulpy.

2. Vojedinélych pfipadech muaze vyrobek zpisobit citlivost u
nékterych osob. Jestlize jsou zaznamenany takové reakce,
vyrobek vice nepouzivejte a vyhledejte lékare.

IDENTIFIKACE DILU (obr. 1)
A. Paste Pak kartuse SL
1. Vicko 2. Zatka 3. Koncovka kartuse 4. Pohyblivé pouzdro
B. Paste Pak davkovac
5. Pist 6. Jezdec 7. Paka 8. Posuvny blok 9. Zpétna paka
C. GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL (zamkovy systém)
GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL pro Endo (s intraoralni
koncovkou)

SLOZENI

Pasta A: Fluor-hlinito-kifemicité sklo, methakrylat, dimethakrylat,

oxid kfemicity, pigment

Pasta B: voda, kyselina polyakrylova, oxid kiemicity, karboxylova

kyselina, iniciator, stabilizator

. Cementovani veskerych praci z vysoce pevné keramiky (napt.

NAVOD K POUZITI

Pasta/pasta pomér (g/g) 20/1.0
Michaci ¢as (sek.) 10"-15"
Pracovni ¢as (min., sek.) (pfi 23°C") (od za¢atku michani) 2'15"
Cas tuhnuti (37°C/99°F) (min., sek.) 430"

1SO 9917-2Tridy 1, Fixace Radiova neprihlednost

VLOZENI PASTE PAK KARTUSE SL

1. Ujistéte se, ze cep je kompletné vytazen z aplikatoru (obr. 2)
Poznamka:
Pro vytaZeni ¢epu podrzte posuvny blok a uvolnéte zpétnou
péaku (na spodni strané aplikatoru) a stéhnéte ji zpét.

2. Vlozte kartusi do Paste Pak davkovace (obr. 3). Zajistéte, ze

znacka trojuhelniku na kartusi je v Grovni se stejnou znackou
na Paste Pak davkovaci, viz. obrazek. Potom kartusi otocte do

spravné pozice.
3. PovloZeni kartuse zatlacte na posuvny blok kupfedu az na

doraz (obr. 4)

a) Zatlacte na zpétnou paku vpred.

b) Netla¢te na horni stranu.
Poznamka:
Pro vyjmuti kartuse zcela vytahnéte cep a otocte kartusi
zpét do oznacené pozice.

A. TECHNIKA CEMENTOVANI - AUTOMATICKE MICHANI S GC
FujiCEM 2 Michaci koncovky SL
1. PRIPRAVA ZUBU
a) Preparujte zub beznym zpusobem. Pro pokryti pulpy
poutzijte hydroxid va penaty.
b) Vycistéte preparovany zub pemzou a vodou.
Poznamka:
1) Na vycisténi prep: ych zubt pouzit
NacClO, EDTA nebo chlorhexu!ln Nepouzivejte
latky jako H202 (peroxid vodiku) a podobné
dezinfekéni prostiedky, protoze muze dojit k
zeslabeni vazby.
Pouzijte GC Fuji PLUS CONDITIONER po dobu 20
sekund k zesileni adheze.
Dukladné oplachnéte vodou. Odstrarite prebytecnou
vlhkost vatovym tampénem nebo jemné vysuste
vzduchem (bez oleje). NEPRESUSUJTE! NeJIep5|ch
vysledkd doséhnete, kdyz se preparovany povrch jevi
_vlhky, matné leskly.
2. PRIPRAVA NAHRADY
Ujistéte se, ze nahrada je pfipravena dle instrukci vyrobce.
3. DAVKOVANI A MICHANI (AUTOMIX)
a) Sejmete V|cko kartuse
b) Pred kazdy se ujl Ze oba otvory
kartuse jsou oteviené a pastav obou je pfipravena k
vytlaéeni na stejné urovni otvoru kartuse.
Poznamka:
Pfed prvnim vytla¢enim materialu z nové kartuse
nebo po del$im nepouzivani vytlaéte z kartuse malé
mnozstvi past (obr. 5).

2

C

C

koncovku az do konce (obr. 6-1). Drzte pouzdro po obou

stranach a posunte dopredu tak, aby byla zajisténa

michaci koncovka (obr. 6-2).

Poznamka:

1) Ujistéte se, ze GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL je
pevné pfipojena ke kartusi. Pokud neni, odejméte
michaci koncovku a znovu pfipojte.

2) Pokud byl material umistén v chladni¢ce, ponechte
kartusi alespor 10 minut pfi pokojové teploté.

Nastavte jezdce do polohy vpied (obr. 7)

Poznamka:

d

Pred vytlaéenim materialu do nahrady, vypustte malé

mnozstvi smichané pasty na michaci podlozku.
e) Pomalu stlacujte paku a aplikujte material do nahrady.
f) Po vytlaceni uvolnéte paku. Stahnéte pouzdro dozadu

a vyjméte GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL (obr. 8).

Ocistéte konec kartuse a nasadte viko (obr. 11).

Poznamka:

1) Nenechavejte pouzitou GC FujiCEM 2 michaci
koncovku SL na kartusi po delsi dobu.
Mnozstvi zbytkového materialu v kartusi maze byt
posouzeno dle pozice zpétné paky na spodni strané
davkovace. Protoze ma kartuse prahledné koncovky,
muze byt zbytkové mnozstvi zjisténo také dle pozice
zétky, viditeIné v kartusi. Pokud je v kartusi pouze

2

malé zbytkové mnozstvi, pasta nemuze byt davkovana

za pomoci GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL.

Z dvodu poskozeni neodkladejte davkovac s kartusi
a michaci koncovkou.

4. CEMENTOVANI

3

a) Pokryjte dostate¢nym mnozstvim cementu vnitini povrch

néahrady a okamzité usadte. Pracovni ¢as je 2 minuty 15
sekund od zacatku michani pfi teploté 23°C (74°F). Vyssi
teplota zkrati pracovni ¢as a niz3i teplota pracovni ¢as
prodlouzi. Udrzujte mirny tlak.

Udrzujte staly mirny tlak a ujistéte se, ze nahrada drzi na
misté. Za¢néte s odstranénim prebyte¢ného cementu
nastrojem, kdyz se jevi jako,,gumovy”.

Zakoncovéni mtize byt zahajeno 4 minuty 30 sekund po
usazeni nahrady.

b

C

B. TECHNIKA CEMENTOVANI - RUCNT MICHANI
. PRIPRAVA ZUBU
Stejnéad A.1.
2. PRIPRAVA NAHRADY
Stejné ad A.2.
3. DAVKOVANI
a) Sejméte vicko kartuse.
b) Stlacte paku a vytlacte pozadované mnozstvi past na
michaci podlozku.
Poznamka:
1) Pred vytlacenim prvniho materidlu z nové kartuse
nebo po dels$im nepouzivani vytlacte malé mnozstvi
past z kartuse (obr. 5).
Jezdec mUze byt posunut vpied nebo vzad z divodu
zmény pozadovaného mnozstvi vytlaceného
materialu (obr. 9)
Pozice jezdce pro jednu inlej.
Pozice jezdce pro jednu korunku.

L)

3
4

o

vytlaceny materiéal nadzvednutim kartuse do svislé
polohy na michaci podlozce (obr. 10-2).

=

nasaty zpét do kartuse. Ocistéte konec kartuse a nasadte
viko (obr. 11).
Poznamka:
Mnozstvi zbytkového materidlu v kartusi maze byt
posouzeno dle pozice zpétné paky na spodni strané
davkovace. Protoze mé kartuse prahledné koncovky,
muze byt zbytkové mnozstvi zjisténo také dle pozice
zatky, viditelné v kartusi.
4, MICHANI

Po vytlaceni smichejte a rozprostete material do tenké

vrstvy na michaci podlozce za poutziti plastové Spachtle.

Michejte dlkladné rychlymi pohyby po dobu 10 sekund.

Dévejte pozor abyste nezamichali vzduchové bubliny.

Poznamka:

1) V pripadé vétsiho mnozstvi pro dvé az ctyfi korunky
michejte 15 sekund.

2) Nemichejte pasty GC FujiCEM 2 s jinymi materialy.

5. CEMENTOVANI
Stejné ad A4.
Pro delsi pracovni ¢as umistéte kartusi do chladnicky.

CISTENI / STERILIZACE PASTE PAK DAVKOVACE
Pro &isténi a sterilizaci PASTE PAK DAVKOVACE dodrzujte
pfislusny navod k pouziti.

ODSTIN
Svétle Zluty

SKLADOVANI
Pro optimalni vysledek, skladujte na chladném a tmavém misté
(4-25°C/ 39-77°F).

BALENI

1. GC FujiCEM 2 Automix
Paste Pak kartuse SL (13,3 g/ 7,2 ml) (2), GC FujiCEM 2
michaci koncovky SL (44)

2. GC FujiCEM 2 nadhradni baleni
Paste Pak kartuse SL (13,3 g/ 7,2 ml) (2) s michacimi
podlozkami (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s GC FujiCEM 2 davkovacem

Paste Pak kartuse SL (13,3 g/ 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2
michaci koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL
pro Endo (5), GC FujiCEM 2 davkovac (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s Paste Pak ddvkovacem

Paste Pak kartuse SL (13,3 g/ 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2
michaci koncovky SL (15), GC
FujiCEM 2 michaci koncovky SL pro Endo (5), Paste Pak

90/9MN - 81£0000€

d33420] 2plis 7 WIDIN4 N4l

Prije uporabe pazljivo procitati upute za
uporabu.

GC FujiCEM™ 2
POJACANI RADIOOPAKNI STAKLENOIONOMERNI CEMENT ZA
CEMENTIRANJE

Samo za stru¢nu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACLJE ZA UPORABU

1. Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova s metalnom
osnovom

2. Cementiranje kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova

3. Cementiranje punih keramickih inleja

4. Cementiranje punih keramickih inleja, onleja, krunica i
mostova (s osnovom iz cirkonija, litij disilikata itd.) velike
Cvrstoce.

5. Cementiranje metalnih, keramickih i vlaknastih kol¢ica

KONTRAINDIKACIE

1. Direktno prekrivanje pulpe.

2. U rijetkim slucajevima ovaj proizvod moze uzrokovati
osjetljivost kod nekih osoba. U slucaju takve reakcije valja
prekinuti s uporabom proizvoda i obratiti se lijecniku.

PRIKAZ DIJELOVA (Slika 1)
A. Paste Pak patrone SL
1. Poklopac 2. Unutarnji klip 3. Vrh patrone 4. Pomi¢ni
rukavac
B. Paste Pak dozator
5. Pistolj 6. Hvatiste za prste 7. Poluga 8. Klizni zatvarac
. 9.Poluga za otpustanje
. GC FujiCEM 2 nastavci za mijesanje SL (Povuci i zakljucaj
sistem)

on

GC FujiCEM2 nastavci za mijesanje SL za endo (s intraoralnim

vrhom)

SASTAV

Pasta A: Fluoro-alumino-silikatno staklo, metakrilat,
dimetakrilat, silicij dioksid, pigment, stabilizator

Pasta B: Voda, poliakrilna kiselina, silicij dioksid, karboksilna
kiselina, inicijator, stabilizator, pigment

Hlaseni nezadoucich ucinkd:

pokud obdrzite upozornéni o jakémkoli nezadoucim

ucinku, reakci ¢i podobnych udélostech, které jsou spojeny

s pouzivanim tohoto pfipravku, a to véetné téch, které
nejsou uvedeny v tomto ndvodu k pouziti, oznamte to pfimo
prostrednictvim pfislusného systému hladseni nezadoucich
ucinkd patficnému uradu ve vasi zemi, ktery je pfistupny v

UPUTE ZA UPORABU

Omijer pasta / pasta (9/g) 20/10
Vrijeme mijesanja (sek.) 10"-15"
Ra“drlo vrijeme (min., sek.) (pri 23°C) (od pocetka 2157
mijesanja)

Vrijeme stvrdnjavanja (37°C/99°F) (min., sek.) 430"

Nasadte michaci koncovku SL na kartusi. Zatlacte michaci

Zatimco stlacujete paku (obr. 10-1) zarovnejte a odfiznéte

Kdyz po vytlaceni uvolnite paku, pasty v koncovkach jsou

davkovac (1)
. GC FujiCEM 2 michaci podlozky SL, nahradni baleni
GC FujiCEM 2 michaci podlozky SL (20)

o wn

GC FujiCEM 2 michaci podlozky SL pro Endo (10)
7. Paste Pak davkovac (1)
8. GC FujiCEM 2 davkovac (1)

UPOZORNENI
- Vpipadé kontaktu s tkéni dutiny Ustni nebo pokozkou

odstrarnte okamzité cement bavinénym tampoénem, gazou
nebo houbi¢kou namocenou v lihu. Oplachnéte vodou. Pro
izolalci opera¢niho pole Ize pouzit kofrdam a/nebo kakaové
maslo.

2. Vpiipadé kontaktu s o¢ima vyplachnéte okamzité vodou a
vyhledejte Iékaiskou pomoc.

3. Viidkych piipadech muize kov zptisobit citlivost u nékterych
osob. Jestlize jsou zaznamenany takové reakce, Paste Pak

davkovac (poniklovany hlinik) vice nepouzivejte a vyhledejte

lékare.

4. Skladujte Paste Pak davkovac oddélené od chemikalii jako
jodova tinktura obsahujici halogenovou slozku. Mohlo by
dojit ke zméné barvy/odbarveni davkovace.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% chlorid zelezity.
Neni tedy doporuceno pouzivat GC Fuji PLUS CONDITIONER
v kombinaci s produkty obsahujicimi epinefrin, mohlo by
dojit k potfisnéni tkane dutiny ustni.

6. Nepouzivejte GC FujiCEM 2 v kombinaci s materialy
obsahujicimi eugenol, jelikoz eugenol muze branit fadnému
tuhnuti a vazbé.

. Tento produkt neni indikovan pro vypIné nebo dostavby.

. GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL (vcetné intraoralnich

(BN

3picek) jsou jednorazové. Nepouzivejte GC FujiCEM 2 michaci

koncovky SL opakovang, zamezi se tim kfizové kontaminaci
mezi pacienty. GC FujiCEM 2 michaci koncovky SL neni
mozné sterilizovat v autoklavu ani v chemiklavu.

9. Vzdy pouzivejte ochranné pomticky jako rukavice, rousku a
ochranny kryt oci.

Nékteré produkty uvedené v tomto navodu k pouziti mohou byt

klasifikovény jako nebezpecné (podle GHS). Vzdy se proto
seznamte s bezpecnostnimi listy. K dispozici na adrese:
https://www.gc.dental/europe

Téz Ize ziskat u vaseho dodavatele.

CISTENI A DEZINFEKCE

VICEUCELOVE DODAVACI SYSTEMY: Aby se zabranilo kiizové
kontaminaci mezi pacienty, vyzaduje toto zafizeni stfedni
uroven dezinfekce. Ihned po poutziti zkontrolujte zafizeni a
stitek, zda nejsou poskozeny.V piipadé poskozeni zafizeni
zlikviduijte.

NEPONORUJTE. Dtkladné vycistéte zafizeni, abyste zabrénili
vysychani a hromadéni necistot. Dezinfikujte pomoci
registrovaného zdravotnického prostiedku pro kontrolu infekci

stfedni irovné podle regionalnich/narodnich smérnic.

Souhrn bezpecnosti a klinickych hodnoceni (SSCP) naleznete v

databazi EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo

nés kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlaseni nezadoucich Gcinkd:
pokud obdrzite upozornéni o jakémkoli nezadoucim tcinku,

reakci ¢i podobnych udalostech, které jsou spojeny s pouzivanim

tohoto pripravku, a to véetné téch, které nejsou uvedeny v
tomto navodu k pouziti, oznamte to pfimo prostfednictvim
prislusného systému hlaseni nezadoucich ucink( patficnému
uradu ve vasi zemi, ktery je pfistupny v nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

stejné jako nasemu systému hlaseni nezadoucich udalosti:
vigilance@gc.dental

Timto zplisobem pfispéjete ke zvyseni bezpe¢nosti tohoto
produktu.

Posledné upravené : 01/2026

. GC FujiCEM 2 michaci podlozky SL pro Endo, nahradni baleni

1SO 9917-2 Klasa 1, Cementiranje Radioneprozirno

POSTAVLJANJE PASTE PAK PATRONE SL

1. Pistolj treba biti potpuno utisnut u dozator (Slika 2).
Vazno:
Pistolj utisnuti tako da se prstima pritisne poluga za
otpustanje i istodobno povuce klizni zatvarac (na donjoj
strani dozatora).

2. Patronu postaviti u Paste Pak dozator (Slika 3). Provjeriti da je

oznaka na patroni poravnata s oznakom na Paste Pak

3. dozatoru kako je prikazano. Zatim patronu potpuno okrenuti

u tocan polozaj.
4. Nakon postavljanja patrone potiskivati polugu za otpustanje

prema naprijed dok se ne zaustavi (Slika 4).

a) Poluguza otpustanje potiskivati prema naprijed.

b) Ne pritiskati gornju stranu.
Vazno:
Patronu skinuti tako da se pistolj potpuno utisne, a
patrona se okrene natrag u oznaceni polozaj.

A. TEHNIKA CEMENTIRANJA - SAMOMIJESANJE POMOCU GC

FujiCEM 2 nastavaka za mijesanje SL

1. PREPARACIJA ZUBA

a) Zub preparirati na uobicajeni nacin. Za prekrivanje pulpe
koristiti kalcij hidroksid.

b) Preparirani zub odistiti plovu¢cem i vodom.

Vazno:

1) NacClO, EDTA ili klorhexidin se mogu koristiti za
Ciscenje prepariranog zuba. Ne koristiti proizvode
kao sto je H202 (hidrogen peroksid) ili slicne

e jer takvi proizvodi mogu smanjiti
&vrstocu spoja.

Za optimalnu adheziju na prepariranu povrsinu zuba
nanijeti sredstvo za kondicioniranje GC Fuji PLUS
CONDITIONER u trajanju od 20 sekundi.

¢) Temeljito isprati vodom. Visak vode osusiti komadicem
vate ili laganim puhanjem stlacenim bezuljnim zrakom.
NE PRESUSITI. Preparirane povrsine trebaju izgledati
vlazno (sjajiti se).

2. PRIPREMA PROTETSKOG RADA

Osigurati da je protetski rad prethodno obraden sukladno

uputama proizvodaca.

3. DOZIRANJE | SAMOMIJESANJE

a) Skinuti poklopac patrone.

b) Prije svake uporabe provijeriti oba otvora na vrhu
patrone i potvrditi da su paste u istoj razini kako bi se
osigurao ravnomjerni tok iz patrone.

Vazno:

Prije prvog istiskanja materijala iz nove patrone ili

nakon dugog razdoblja nekoristenja, istisnuti malu

koli¢inu svake paste iz patrone (Slika 5).

2

¢) Postaviti GC FujiCEM 2 nastavak za mije3anje SL na

patronu. Pritisnuti vrh za mijesanje do kraja (Slika 6-1).

Drzati pomicni rukavac istovremeno s obje strane i povuci

ga prema naprijed da se vrh za mijesanje zakljuca (Slika

-2).

Vazno:

1) Provjeriti da je GC FujiCEM 2 nastavak za mijesanje SL
postavljen na patronu. Ako nije, odstraniti GC FujiCEM
vrh za mijesanje i ponovno ga postaviti.

2) Ako se materijal cuvao u hladnjaku, patronu ostaviti
na sobnoj temperaturi 10 minuta.

d) Huvatiste za prste postaviti ispred poluge (Slika 7).

Vazno:

Prije doziranja materijala u protetske radove malu

koli¢inu g materijala isti inap

e) Polako prltlsnutl polugu za doziranje materijala u

protetski rad.

f) Nakon doziranja otpustiti polugu. Povuci pomi¢ni rukavac
unazad i odstraniti GC FujiCEM 2 nastavak za mijesanje SL
(Slika 8). Ocistiti vrh patrone i zamijeniti poklopac patrone

(Slika 5-1).

Vazno:

1) Koristeni GC FujiCEM 2 nastavak za mijesanje SL ne
ostaviti na patroni duze vrijeme.

Koli¢ina preostalog materijala u patroni moze se
utvrditi na temelju polozaja kliznog zatvaraca na
donjoj strani dozatora. Buduci da su cilindri patrone
prozirni, preostala koli¢ina takoder se moze utvrditi
na temelju poloZaja unutarnjeg klipa koji se vidi
kroz cilindre. Kada je u patroni preostala samo mala

2

koli¢ina paste, pasta se ne moze dozirati iz GC FujiCEM

2 nastavaka za mijesanje SL.
Pad dozatora s patronom i vrhom za mije3anje moze
uzrokovati ostecenja.
4. CEMENTIRANJE

a) Na unutarnju povrsinu protetskog rada nanijeti dovoljnu
koli¢inu cementa i odmah postaviti. Radno vrijeme iznosi
2 minute i 15 sekundi od pocetka mijesanja pri 23°C. Visa
temperatura ce skratiti vrijeme rada, a niza temperatura
e produziti vrijeme rada. Odrzati umjereni pritisak.
Odrzati umjeren pritisak i biti siguran da je restauracija
na pravome mjestu. Visak cementa poceti odstranjivati
strugacem kada je visak cementa gumast.
Zavrsna obrada moze se zapoceti 4 minute i 30 sekundi
nakon postavljanja protetskog rada.

3

b)

C

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA - RUCNO MIJESANJE
1. PREPARACIJA ZUBA
Pogledati pod A.1.
2. PRIPREMA PROTETSKOG RADA
Pogledati pod A.2.
3. DOZIRANJE
a) Skinuti poklopac patrone.
b) Pritisnuti polugu za dozwanje potrebnih koli¢ina paste na
podlogu za mijesanje.

Vazno:

1) Prije prvog istiskanja materijala iz nove patrone ili
nakon dugog razdoblja nekoristenja, istisnuti malu
koli¢inu svake paste iz patrone (Slika 5).

Hvatiste za prste mozZe se pomicati prema naprijed

i natrag za promjenu koli¢ine doziranja materijala
(Slika 9).

Polozaj hvatista za prste za jedan inlej.

Polozaj hvatista za prste za jednu krunicu.

Prmskujuq polugu (Slika 10-1), poravnati i odvojiti
istisnuti matenjal iz vrhova patrone postavljanjem
patronei

dozatora u okomiti polozaj na podlozi za mijesanje (Slika
10-2).

Kada se poluga nakon doziranja otpusti, ostatak paste na

2
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d
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vrhovima patrone vraca se u patronu. O¢istiti vrh patrone

i zamijeniti poklopac patrone (Slika 11).

Vazno:

Koli¢ina preostalog materijala u patroni moze se utvrditi
na temelju polozaja kliznog zatvaraca na donjoj strani
dozatora. Bududi da su cilindri patrone prozirni, preostala
koli¢ina takoder se moze utvrditi na temelju polozaja
unutarnjeg klipa koji se vidi kroz cilindre.

4. MIESANJE

Nakon istiskivanja materijal plasti¢cnom $patulom tanko

razmazati na podlozi za mijesanje. Temeljito mijesati

preklapanjem 10 sekundi. Paziti da se ne stvore mjehurici

zraka.

Vazno:

1) Veca koli¢ina paste zahtijeva duze vrijeme mijesanja (15
sekundi).

2) GC FujiCEM 2 paste ne mijesati s drugim materijalima.

. CEMENTIRANJE

Pogledati pod A.4.

Za produljenje radnog vremena preporuca se patronu ¢uvati

u hladnjaku.

CISCENJE / STERILIZACIJA PASTE PAK DOZATORA
Za ciscenje i sterilizaciju PASTE PAK DOZATORA, pogledati
odgovarajuce upute za uporabu.

w

BOJA
Svjetlozuta

CUVANJE
Za optimalne rezultate preporuca, ¢uvati na hladnom i tamnom
mjestu (4-25°C/ 39-77°F).

PAKIRANJE

1. GCFujiCEM 2 Automix
Paste Pak patrone SL (13,39 /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
nastavci za mijesanje SL (44)

2. GC FujiCEM 2 Nadopuna
Paste Pack patrone SL (13,3g /7.2 mL) (2) s posudom za
mijesanje (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s GC FujiCEM 2 dozatorom
Paste Pak patrone SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
nastavci za mijesanje SL (15), GC FujiCEM 2 nastavci za
mijesanje SL za endo (5), GC FujiCEM 2 dozator (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s Paste Pak dozatorom

Paste Pak patrone SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
nastavci za mijesanje SL (15), GC FujiCEM 2 nastavci za
mijesanje SL za endo (5), Paste Pak dozator (1)

5. GC FujiCEM 2 nastavci za mijesanje SL, nadopuna
GC FujiCEM 2 nastavci za mijesanje SL (20)

6. GC FujiCEM 2 nastavci za mijesanje SL za Endo, nadopuna
GC FujiCEM 2 nastavci za mijesanje SL za endo (10)

7. Paste Pak dozator (1)

8. GC FujiCEM 2 dozator (1)

UPOZORENJE

1. Uslucaju dodira sa sluznicom ili kozom, odmah odstraniti
spuzvicom ili vatom natopljenom u alkohol. Isprati vodom.
Za izbjegavanje dodira moze se koristiti koferdam i/ili kakao
maslac za izolaciju radnog polja od koze ili sluznice.

2. Uslucaju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti

lijecnika.

. Urijetkim slucajevima metali mogu izazvati osjetljivost kod
nekih osoba. U slucaju takve reakcije valja prekinuti uporabu
Paste Pak dozatora (aluminij presvucen niklom) i potraZiti
lijecnika.

4. Paste Pak dozator ¢uvati dalje od kemikalija kao 5to je
tinktura joda koja sadrzi halogeni element. U suprotnome
dozator moze promijeniti boju.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER sadrzi 2% Zeljezo-klorida.

Ne preporuca se koristiti GC Fuji PLUS CONDITIONER u
kombinaciji s proizvodima koji sadrze epinefrin, buduci da
moze doci do obojenja sluznice.

6. GC FujiCEM 2 ne koristiti u kombinaciji s materijalima koji
sadrze eugenol, budu¢i da eugenol moze sprijeciti pravilno
stvrdnjavanje ili spajanje cementa GC FujiCEM 2.

7. Ovaj proizvod nije namijenjen za izradu ispuna ili
nadogradnji.

8. GC FujiCEM 2 nastavci za mijesanje SL (ukljucivo intraoralni
nastavak) je namijenjen za jednokratnu uporabu. Da bi se
sprijecila kontaminacija izmedu pacijenata, ne koristiti GC
FujiCEM 2 nastavke za mijesanje SL ponovno. GC FujiCEM 2
nastavci za mijesanje SL se ne mogu sterilizirati u autoklavu
ili kemiklavu.

9. Osobna zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maske za lice i
sigurnosna zastita za lice, treba uvijek nositi.

w

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se
klasificirati kao opasni prema Globalno uskladenom sustavu
razvrstavanja i oznacavanja kemikalija (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS).
Uvijek provjerite u sigurnosno tehnickom listu na:
https://www.gc.dental/europe

Takoder su dostupni kod vaseg dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA

VISEKRATNO UPOTREBLIJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo
oneciscenje izmedu pacijenata ovi visekratno upotrebljivi
predmeti zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon
uporabe pregledati visekratno upotrebljivi predmet i oznaditi
ostecenja ako ih ima. Osteceni predmet odbaciti.

NE URANJATI U TEKUCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito
ocistiti visekratno upotrebljivi predmet kako bi se sprijecilo
susenje i nakupljanje onecis¢enja. Dezinficirati sredstvom za
dezinfekciju srednje razine prema registriranoj zdravstveno-
infektivnoj kontroli sukladno regionalno/nacionalnim

smjernicama.

Za Sazetak sigurnosti i klinicke ucinkovitosti (Summary of Safety
and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas
kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Fig.1

Fig. 3

nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

stejné jako nasemu systému hlaseni nezédoucich udalosti:
vigilance@gc.dental

Timto zpUsobem pfispéjete ke zvy3eni bezpecnosti tohoto
produktu.

Zadnje izdanje : 01/2026

Hasznalat el6tt az utmutatot
olvassa el figyelmesen!

.o ™
GC FujiCEM™ 2

RADIOPAK, MUGYANTAVAL MEGEROSITETT UVEGIONOMER
RAGASZTOCEMENT

Felhasznalasa csak szaképzett fogaszati személyzetnek
javasoljuk az indikacios teriileteken.

ALKALMAZASI TERULETEK
. Féminlay-k, onlay k, fémvazas koronék és hidak rogzitése

2
3.
4

5.

. Kompozit rezin inlay-k, onlay-k, koronak és hidak rogzitése

Teljes keramia |n|ay k rogzitése

. Magas erésségti (pl. cirkonium, litium-diszilikat) teljes

keramia inlay-k, onlay-k, koronék és hidak rogzitése
Fém, keramia és tivegszélas csapok rogzitése

ELLENJAVALLATOK

1.
2.

Direkt pulpasapkazas

A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes
személyeken. Amennyiben hasonlot tapasztal, fliggessze fel
a termék hasznalatat, és paciense forduljon szakorvoshoz.

ALKATRESZEK MEGNEVEZESE (1. abra)

A

B.

Paste Pak patrone SL

1. Fedél 2. Belsé dugattyu 3. Patroncsér 4. Tolattyd
Paste Pak adagold

5. Dugattyu 6. Mennyiségszabalyozé 7. Adagoldkar
8. Rogzitokar 9. Oldokar

. GC FujiCEM 2 keveréesér SL (csuisztatd-zaro rendszer) GC

FujiCEM 2 Endo keverécsér SL (intraoralis csérrel)

OSSZETETEL

Paszta A: Aluminium-fluorid-szilikat tiveg, metakrilat,
dimetakrilat, szilicium-dioxid, pigment, stabilizalo
Paszta B: Viz, poliakril sav, szilicium-dioxid, karbonsavak,
iniciator, stabilizalé

HASZNALATI UTMUTATO

Paszta/paszta arany 20/1.0
6 ( 10%-15"

Munkaidd (perc, mp) (23°C-on) (a keverés kezdetétél) 2'15"

Kotési id6 (37°C/99°F) (perc, mp) 430"

1SO 9917-2 csoport 1, Ragasztas Radio-opak

PASTE-PAK PATRON SL BEHELYEZESE

1.

wN

4.

Gy6z6djon meg rola, hogy a dugattyu tokéletesen vissza van
huzva az adagoldba (2. abra).

Megjegyzés:

A dugattyu visszahlzasahoz a rogzitkart és az olddkart (az
adagol6 alsé oldala) szoritsa Gssze ujjaival és huizza teljesen
hétra.

. Helyezze a patront az adagoldba. (3. abra)
. Bizonyosodjon meg arrél, hogy a patronon elhelyezett felfelé

mutaté nyil egy vonalba esik az adagolon [évé jelzéssel,
ahogyan az abra is mutatja. Ezutan forditsa el a patront
teljesen, a megfelel6 pozicioig.

. A patron behelyezését koveten a dugattyut titkozésig tolja

elére. (4. dbra)

a) Nyomja el6re az oldokart.

b) Ne nyomja meg a felsé részét.
Megjegyzés:
A patron eltavolitasahoz az adagolé dugattyujat hizza
vissza az adagoldba és a patront a jelolés iranyaba
forditsa el.

. ROGZITESI TECHNIKA -

ONKEVERES A GC FujiCEM 2 keverdcsér SL-lel

. AFOG ELOKESZITESE

a) Afogat preparalja a megszokott médon.
Pulpasapkazashoz hasznaljon kalcium-hidroxidot.

b) A preparalt fogat horzskével és vizzel tisztitsa meg.

Megjegyzés:

1) apreparalt fog ti ara Na'tr' hipokl u,
EDTA vagy Klorhexidi h alh Ne
hasznaljon hidrogén perox|dot (H202) vagy mas
dezinficiens anyagot, mivel ezek cs6kkenthetik a
kotési erot.

2) A preparalt fogat 20 masodpercig kezelje GC Fuji PLUS
CONDITIONER-rel, igy optimalis kotést érhet el.

Alaposan oblitse le vizzel, majd egy vattagombdccal vagy

enyhe olajmentes légarammal szaritsa le a feliiletet. NE

SZARITSATELIESEN SZARAZRA. Legjobb, ha a preparalt

felulet nedvesnek ttinik (csillog).

C

. AHELYREALLITAS ELOKESZITESE

Gy6z6djon meg rdla, hogy a helyreallitast a gyarto
utasitasainak
megfeleléen kezelték és készitették eld.

. KIADAGOLAS AZ ONKEVERO CSORREL

a) Tavolitsa el a patron kupakjat.

b) Minden hasznalat el6tt ellenérizze a patron mindkét

yilasat, valamint hogy a p ak szintje hogy

a patronbol egyenléen legyenek kiadagolhatéak

MegjegyzeS'

Miel6tt az 0] patront el8szor hasznalja, vagy két

hasznalat kozo6tt hosszu id6 telik el, nyomjon ki egy

kis adagot a patronbdl (5. abra).

Csatlakoztassa a keverécsért a patronhoz. Nyomja a

patronra teljesen a végallasig (6-1. abra). A tolattyu

oldalat megfogva tolja el6re, ezzel régzitse a kever6csort

(6-2. 4bra).

Megjegyzés:

1) Gy6z6djon meg rola, hogy a GC FujiCEM 2 kever6csor
SL-t megfelel6en csatlakoztatta a patronhoz.
Amennyiben nem, tavolitsa el a keverécsért, majd
csatlakoztassa Ujbol.

2) Haazanyagot h(itészekrényben tarolta, 10 percig
hagyja éllni szobahémérsékleten.

Allitsa be a mennyiségszabalyzét az adagoldkar elejére

(7. abra).

Megjegyzés:

Miel6tt a helyére adagolna az anyagot, nyomjon ki

beldle egy keveset egy keverélapra.

e) Lassan nyomja le az adagoldkart a kiadagolashoz.

f) Kinyomas utan engedje fel az adagolokart. Hiizza vissza
a tolattyut és tavolitsa el a keverécsért (8. abra). Tisztitsa
meg a patron hegyét, majd cserélje ki a keverécsért (11.
abra).

Megjegyzés:
1) Ne hagyja a hasznalt GC FujiCEM 2 keverécsér SL-t
hosszabb ideig a patronhoz csatlakoztatva.

A patronban taldlhaté anyagmennyiség

megallapithatd, ha ranéz az adagol6 aljan talalhato

régzitékarra. Mivel az anyag attetszé patronban van,
mennyisége vizualisan is megallapithatd. Amikor mar
csak kevés anyag maradt a patronban, a paszta mar
nem nyerhet6 ki biztosan a GC FujiCEM 2 keverécsor

SL-bél.

Az adagol6 sérilésének elkeriilése érdekében ne ejtse

le azt a patronokkal és a keverdcsérrel egytitt.

ROGZITES

a) Megfelelé vastagsagban vigye fel a cementet a

helyreallitas belsé feliiletére, és azonnal illessze a helyére.

A munkaidd a keverés kezdetétdl szamitva 2 perc 15

masodperc 23°C-os (73,4°F) hémérséklet esetén. A

magasabb hémérséklet csokkenti, mig az alacsonyabb

hémérséklet meghosszabbitja a munkaidét. A

beillesztésnél folyamatos enyhe nyomast gyakoroljon.

Enyhe nyomast gyakoroljon, ezzel biztositva, hogy a

helyreallitas a helyén maradjon. A felesleges cement

eltavolitasat akkor kezdje meg, amikor az anyag
gumiszer allapotot ért el.

A finirozést a helyreallitas beillesztése utén 4 perc 30

masodperc elteltével kezdheti el.

C,
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. ROGZITESI TECHNIKA - KEZI KEVERES
. AFOG ELOKESZITESE

Lasd az A.1 pontnal.

. A HELYREALLITAS ELOKESZITESE

Lasd az A.2 pontnal.

. KIADAGOLAS

a) Tavolitsa el a patron kupakjat.

b) A kivant pasztamennyiséget az adagolokar lenyomésaval

adagolhatja ki a keverdlapra.

Megjegyzés:

1) Miel6tt elsé alkalommal hasznalna az j patront, vagy
két hasznalat kozott hosszabb idé telt el, nyomjon ki a
patronbol egy kis adagot (5. dbra).

2) A mennyiségszabalyozdt el6re és hatra is
mozgathatja, ezzel szabélyozva az adagolhat6
anyagmennyiséget (9. abra).

3) pozicio egy inlay anyagszikséglete.

4) pozicié egy korona anyagsziikséglete

Az adagoldkar lenyomasa kozben (10-1. dbra) a kidramld

anyagot elvaghatja, amennyiben adagolét fliggéleges

helyzetbe mozgatja (10-2. abra).

Engedje el az adagolékart. Ha elengedi az adagoldkart,

a fecskend6 végén az anyag visszahuzodik a patronba.

Helyezze vissza a zardkupakot (11. abra).

Megjegyzés:

A patronban taldlhaté anyagmennyiség megallapithato,

ha ranéz az adagol¢ aljan talalhato rogzitékarra. Mivel az

anyag attetsz6 patronban van, mennyisége vizualisan is
megallapithato.

C,

d

. KEVERES

Miutan kiadagolta az anyagot, egy mdanyag spatula

segitségével vékonyan kenje szét a keveréblokkon. 10

masodpercig gondosan atlapolgatva keverje az agyagot.

Ugyeljen ra, hogy elkertilje a légbuborékok képzédését.

Megjegyzés:

1) Nagyobb mennyiség esetén 15 masodpercig keverje az
anyagot.

2) A GCFujiCEM 2 pasztakat ne keverje 6ssze mas anyaggal.

. ROGZITES

Lasd az A.4 pontnal.
A munkaid6 meghosszabbitasara a patronokat ajanlatos
htitészekrényben tarolni.

A PASTE PAK ADAGOLO STERILIZALASA / TISZTITASA

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

H ™
GC FujiCEM™ 2
NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI RTG WZMOCNIONY
ZYWICA CEMENT GLASJONOMEROWY DO OSADZANIA

Do stosowania wytacznie przez dentystyczny personel medyczny
zgodnie z zalecanymi wskazaniami.

WSKAZAN IA DO STOSOWANIA

oun AW N

. Osadzanie wkfadéw, naktaddw, koron i mostow na

podbudowie z metalu

. Osadzanie wktadéw, naktaddw, koron i mostow

kompozytowych

. Osadzanie wkfadéw petnoceramicznych
. Osadzanie petnoceramicznych wktadéw, naktadéw, koron i

mostow z ceramiki o wysokiej wytrzymatosci

. (na przykfad na bazie tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu itp.).
. Osadzanie wkfadéw korzeniowych z metalu, porcelany i

widkien szklanych

PRZECIWWSKAZANIA

1.
2.

Bezposrednie pokrycie miazgi.

W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb produkt moze
wywotac alergie. Jezeli dojdzie do takich reakgji, nalezy
przerwac stosowanie produktu i skonsultowac sie z lekarzem.

OPIS CZESCI SKLADOWYCH (ryc. 1)
A. Nabgj Paste Pak SL

B.

1. Ostona 2. Tlok wewnetrzny 3. Koricéwka naboju 4. Nasuwka
Podajnik Paste Pak

5.Ttok 6. Nasadka regulacyjna 7. Dzwignia 8. Suwak

9. Zwolnienie blokady ttoka

. GC FujiCEM 2 koricowki mieszajace SL (system

przesuwnoblokujacy)
GC FujiCEM 2 konicéwka mieszajgca SL do Endo (z koricowka
wewnatrzustna)

SKLAD

Pasta A: Szkto fluoro-alumino-krzemianowe, metakrylan,
dimetakrylan, dwutlenek krzemu, pigment, stabilizator
Pasta B: Woda, kwas poliakrylowy, dwutlenek krzemu, kwas
karboksylowy, inicjator, stabilizator, pigment

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosunek wagowy past (g/g) 20/10
Czas mieszania (sek.) 10"-15"
Czas pracy (min, sek.) (23°C) (od poczatku mieszania) 215"
Czas wigzania(37°C/99°F) (min, sek.) 430"

1SO 9917-2 Klasa 1, Materiaty do cementowania
Nieprzezroczystos¢ radiowa

LADOWANIE NABOJU PASTE PAK SL

1.

Upewnic sig, Ze ttok cofniety jest do korica podajnika (ryc. 2).
Uwaga:
Aby cofnac ttok, nacisnac palcami przycisk zwalniajacy

. ijednoczesnie przesunac do tytu blokade ttoka w dolnej

czesci podajnika.

. Wiozyc nabdj do podajnika (ryc. 3). Upewnic sie, ze znak A

na naboju pokrywa sie ze znakiem A na podajniku tak, jak
zostato to zilustrowane. Nastepnie przekreci¢ naboj do
prawidtowej pozycji.

. Po zatadowaniu naboju przesuna¢ przycisk zwalniajacy

blokade ttoka do przodu do oporu (ryc. 4).

a) Przesunac przycisk zwalniajacy ttok do przodu.

b) Nie naciskac przy tym dzwigni.
Uwaga:
Aby wyjac nabdj, cofnac ttok do korca i naboj przekrecic z
powrotem do oznaczonej pozycji.

. TECHNIKA OSADZANIA - AUTOMATYCZNE MIESZANIE za

pomoca koricowki mieszajacej SL GC FujiCEM 2

. PREPARACJA ZEBA

a) Opracowac zab wedtug obowiazujacych zasad. Do
przykrycia miazgi zastosowac preparat wodorotlenkowo-
wapniowy.

Oczysci¢ oszlifowany zab pumeksem z woda.

Uwaga:

1) Do oczyszczania preparowanych zebéw mozna
zastosowac podchloryn sodu (NaClO), EDTA lub
chlorheksydyne. Nie stosowac substancji takich
jak H,0, (woda utleniona) i innych srodkow
odkazajacych, gdyz moga one obnizyc site
wigzania.

Zastosowanie na 20 sekund GC Fuji PLUS
CONDITIONER umozliwia uzyskanie optymalnej
adhezji.

Sptukac doktadnie woda. Osuszy¢ wacikiem lub
delikatnym strumieniem powietrza bez dodatku smaru.
NIE PRZESUSZYC. Przygotowane powierzchnie powinny
by¢ lekko wilgotne (ISnigce).

b)

2

C,

. PREPARACJA ODBUDOWY

Upewnic sie, ze uzupetnienie protetyczne zostato
przygotowane i opracowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

. POBIERANIE | AUTOMATYCZNE MIESZANIE MATERIALU

a) Zdjac¢ nakretke z naboju.
b) Przed kazdorazowym uzyciem sprawdzic i upewnic sie,
2e pasty w obydwu ujéciach naboju sa na tym y
iomie, by Cichr ierny wyptyw.

Uwaga.

Przed pierwszym uzyciem nowego naboju lub po
przerwie w wycisna¢ niewielka

ilos¢ past (Ryc.5).

Natozy¢ korncowke mieszajaca SL GC FujCEM 2 na nabdj.

Wsuna¢ koncowke mieszajaca az do samego korica (Ryc.6-

1). Przytrzymac boki nasuwki i przesuna¢ ja do przodu,

aby zablokowac koricowke mieszajaca (Ryc.6-2).

Uwaga:

1) Upewnic sie, ze koricdwka mieszajaca SL GC FujiCEM

2 jest dobrze zamocowana na naboju. Jezeli nie, zdjaé

koncowke mieszajaca SL GC FujiCEM 2 i ponownie

zamocowac.

Jezeli materiat byt przechowywany w chtodziarce,

pozostawi¢ na 10 minut w temperaturze pokojowej.

Nasadke regulacyjng przesunac¢ do przodu dzwigni (ryc. 7).

Uwaga:

Przed aplikacja materiatu wycisna¢ niewielka ilos¢

zmieszanej pasty na bloczek.

Powoli naciska¢ dzwignie dozujac i aplikujac materiat do

uzupetnienia.

Po pobraniu materiatu pusci¢ dzwignie. Odsuna¢ nasuwke

do tytu i wyjac¢ koricdwke mieszajacg SL GC FujiCEM 2

(Ryc.8).

Oczysci¢ koncowke naboju i natozyc ostone (Ryc.11).

Uwaga:

1) Nie pozostawia¢ uzytej korncdwki mieszajacej SL GC

FujiCEM 2 na naboju na dtuzszy czas.

llo$¢ materiatu pozostatego w naboju mozna

okresli¢ na podstawie pozycji suwaka w dolnej czesci

podajnika. Poniewaz cylindry naboju sg przezroczyste

wskazoéwka do ustalenia ilosci pozostatego materiatu

moze by¢ pozycja wewnetrznego ttoka widocznego

przez cylindry. Jezeli w naboju znajduja sie niewielkie

resztki pasty, pasta moze nie przedostac sie przez

koncowke mieszjaca SL GC FujiCEM 2.

Aby unikna¢ uszkodzenia, podajnik z nabojem i

koncowka mieszajaca chronic¢ przed upadkiem.

C,

2

d

e

f

2

3

. OSADZANIE UZUPEENIENIA

a) Pokry¢ wewnetrzng powierzchnie odbudowy dostateczng
ilosciag cementu i od razu osadzi¢. Czas pracy wynosi

b) 2 minuty 15 sekund od poczatku mieszania przy

23°C. Wyzsza temperatura skraca czas pracy a nizsza

temperatura wydtuza czas pracy. Uzupetnienie

umiarkowanie docisnac.

Utrzymac umiarkowany nacisk i upewnic sie, czy

uzupetnienie pozostaje na miejscu. Usuwanie nadmiaru

cementu skalpelem rozpocza¢, gdy osiggnie on gumowata

konsystencje.

d) Opracowanie koricowe mozna rozpocza¢ po uptywie 4
minut 30 sekund po osadzeniu uzupetnienia.

C,

. TECHNIKA OSADZANIA - MIESZANIE RECZNE
. PREPARACJA ZEBA

Patrz A.1.

. PREPARACJA ODBUDOWY

Patrz A.2.

. POBIERANIE MATERIAtU

a) Zdjac¢ nakretke z naboju.
b) Nacisna¢ dzwignie podajmka by wyaanc wymagang
ilo$¢ pasty na bloczek do mieszania.

Uwaga:

1) Przed pierwszym uzyciem nowego naboju lub po
dtuzszej przerwie w stosowaniu wycisng¢ niewielkg
iloé¢ past (Ryc.5).

Nasadka regulacyjna moze by¢ przesuwana do przodu
lub do tytu by zmienic ilo$¢ wyciskanego materiatu
(ryc.9).

3) Pozycja nasadki regulacyjnej na jeden wktad.

4) Pozycja nasadki regulacyjnej na jedna korone.
Materiat wyciskac naciskajac dzwignie (ryc. 10-1) i
przesuwajac nabdj i podajnik do pozycji pionowej,
odcinac wycisniety z koricdwki naboju materiat na bloczku
do mieszania (ryc. 10-2).

Gdy po pobraniu materiatu zwolniona zostaje dzwignia,
pozostatosci past w korcéwkach naboju moga cofnac sie
do naboju. Oczysci¢ koncéwki naboju i natozy¢ ostone
(Ryc.11).

Uwaga:

llo$¢ materiatu pozostatego w naboju mozna okresli¢ na
podstawie pozycji suwaka w dolnej czesci podajnika.
Poniewaz cylindry naboju sa przezroczyste wskazéwka do
ustalenia ilosci pozostatego materiatu moze by¢ pozycja
wewnetrznego ttoka widocznego przez cylindry.

2,

C,

d

. MIESZANIE

Po pobraniu rozprowadzi¢ obydwie pasty przy uzyciu

plastikowej szpatutki cienka warstwa na bloczku do

mieszania. Miesza¢ doktadnie okreznymi ruchami przez 10

sekund.

Starac sie nie wprowadza¢ pecherzykéw powietrza.

Uwaga:

1) Wigksza ilo$¢ pasty wymaga dtuzszego czasu mieszania
(15 sekund).

2) Nie mieszac past GC FujiCEM 2 z innymi materiatami.

. OSADZANIE UZUPEENIENIA

Patrz A.4.
Do wydtuzenia czasu pracy zalecane jest schtodzenie naboju.

OCZYSZCZANIE/STERYLIZACJA PODAJNIKA PASTE PAK

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.
GC FujiCEM™ 2

CIMENT IONOMER DE STICLA IMBUNATATIT, RADIOOPAC,
PENTRU CIMENTARE

A se utiliza doar de catre profesionistii din domeniul
stomatologic conform indicatiilor de folosire.

INDICATII DE UTILIZARE
. Cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor si puntilor

cu suport metalic.

2. Cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor si puntilor
rasinice.

3. Cimentarea tuturor inlay-urilor ceramice

4. Cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor si puntilor
total ceramice din ceramica dura (ex. pe baza de zirconiu,
disilicat de litiu).

5. Cimentarea pivotilor din metal, ceramica sau fibra de sticla

CONTRAINDICATII

1. Coafaj direct

2. In cazuri rare, produsul poate cauza sensibilitate la anumite
persoane. Dacd apar astfel de reactii, incetati utilizarea
produsului si adresati-va unui medic.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR(Fig.1)
A. Cartus Paste Pak SL
1. Capac 2. Piston interior 3. Varful cartusului 4. Manson
B. Aplicator Paste Pak
5. Piston 6. Ghid de ajustare 7. Maner 8. Bloc glisant
9. Declansatorul plstonulul
C. GC FujiCEM 2 Varf mixare SL (sistem glisare & blocare)
GC FujiCEM 2 Varf mixare SL pentru Endo (cu varf intraoral)

COMPOZITIE

Pasta A: Sticla fluoro-alumino-silicat, metacrilat, dimetacrilat,
dioxid de silicon, pigment

Pasta B: Apa, acid poliacrilic, dioxid de silicon, acid carboxilic,
initiator, stabilizator

INDICATII DE FOLOSIRE

BHAMATENIbHO MPOUMTAITE MHCTPYKUMIO
nepen npuMeHeHvem.

&

GC FujiCEM™ 2
0N CU OyaxullEM 2

Raportul pasta /pasta (9/g) 20/1.0
Timp de amestecare (sec) 10"-15"
Timp de !ugru (min.,sec.) (la 23°C) (de la inceputul 2157
amestecarii)

Timp de priza (min.sec.) (37°C/99°F) 430"

Postepowanie dotyczace oczyszczania i sterylizacji podajnika
typu PASTE PAK przedstawiono w oddzielnej instrukgji.

ODCIEN
Jasnozotty

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Do zapewnienia optymalnych wtasciwosci zalecane jest,
przechowywac w chtodnym i ciemnym miejscu (4-25°C / 39-

77°F).

A Paste Pak adagol¢ tisztitasahoz és sterilizalasdhoz olvassa el a
vonatkozé hasznalati Gtmutatot.

OPAKOWANIA

SZINARNYALAT
Vilagossarga

TAROLAS
Az optimalis teljesitmény érdekében, s6tét, hlivos (4-25°C / 39-
77°F). helyen tarolando.

KISZERELES

GC FujiCEM 2 Automix
Paste Pak patron SL (13,39 /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
keverécsor SL (44)

2. GCFujiCEM 2 utantolté
Paste Pack patron SL (13,3g /7.2 mL) (2) keverétémbbel
(No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Indulé készlet GC FujiCEM 2
adagoloval
Paste Pak patron SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
kever6csor SL (15), GC FujiCEM 2 Endo keverécsor (5), GC
FujiCEM 2 adagolé (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Indul6 készlet Paste Pak adagoldval
Paste Pak adagold SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
keveréesér SL (15), GC FujiCEM 2 Endo keverdcsér SL (5),
Paste Pak adagold (1)

5. GC FujiCEM 2 kever6csor SL, Utantolté csomag
GC FujiCEM 2 kever6csor SL(

6. GC FujiCEM 2 Endo keverécsor SL, Utantolté csomag
GC FujiCEM 2 Endo keverécsér SL (10)

7. Paste Pak adagold (1)

8. GC FujiCEM 2 adagolé (1)

FIGYELMEZTETES
1. Amennyiben az anyag nyélkahartyara vagy bérre kerdl,

azonnal tavolitsa el alkoholba martott szivacs- vagy
vattadarabbal. Bé vizzel 6blitse le. Az érintkezés elkertilése
érdekében kofferdam vagy kakadvaj hasznélata ajanlott a
beavatkozas tertiletének a szajnyalkahartyatol vagy bortol
torténd izolalasara.

. Amennyiben az anyag szembe kertil, b6 vizzel 6blitse ki és

forduljon szakorvoshoz.

. Néhany esetben, bizonyos személyeknél a fémek

érzékenységet okozhatnak. Ilyen reakciok eléfordulésa
esetén flggessze fel az adagol6 hasznalatat (nikkelezett
aluminium) és forduljon szakorvoshoz.

. A Paste Pak adagolt tartsa tavol a vegyszerektdl (pl.

halogén elemeket tartalmazo jod-tinktura) mert az adagolé
elszinezédhet.

. A GC Fuji PLUS CONDITIONER 2% vas-kloridot tartalmaz.

Hasznalata nem javasolt Epinephrine tartalmu anyagok
alkalmazasakor, melyek reakcioba Iépnek a vassal és
elszinezhetik a nyalkahartyat.

. Ne hasznalja a GC FujiCEM 2-t eugenoltartalmu anyagokkal

egyitt, mert az eugenol gatolhatja a GC FujiCEM 2 megfelelé
kotését vagy megszilardulasat.

. Az anyag toméskészitésre vagy csonkfelépitésre nem

alkalmazhato.

. A GC FujiCEM 2 keverdcsor SL (intraoralis csuccsal) egyszer

hasznélatos. A keresztfertézések elkertilésének érdekében
ne hasznalja tjra. A GC FujiCEM 2 kever6csér SL nem

. GC FujiCEM 2 Automix

Naboj Paste Pak SL (13,3g /7.2 mL) (2), koricdwki mieszajace
SL GC FUjiCEM 2 (44)

. GC FujiCEM 2 uzupetnienie

Naboj Paste Pak SL (13,39 /7.2 mL) (2) z bloczkiem do
mieszania (No. 22)

. GC FujiCEM 2 Automix zestaw Starter z dozownikiem GC

FujiCEM 2
Naboj Paste Pak SL (13,39 /7.2 mL) (1), koricowki mieszajace
SL GC FujiCEM 2 (15), koricéwki mieszajace SL do Endo

GC FujiCEM 2 (5), dozownik GC FujiCEM 2 (1)

. GC FujiCEM 2 Automix zestaw Starter z dozownikiem Paste

Pak

Naboj Paste Pak SL (13,3g /7.2 mL) (1), koricdwki mieszajace
SL GC FujiCEM 2 (15), koricéwki mieszajace SL do Endo

GC FujiCEM 2 (5), dozownik Paste Pak (1)

. GC FujiCEM 2 koncowki mieszajace SL, opakowanie

uzupetniajace
Koncéwki mieszajace SL GC FujiCEM 2 (20)

. GC FujiCEM 2 koncéwki mieszajace SL do Endo, opakowanie

uzupetniajace
Korcédwki mieszajace SL do Endo GC FujiCEM 2 (10)

. Dozownik Paste Pak (1)
. Dozownik GC FujiCEM 2 (1)

SRODKI OSTROZNOSCI
. W przypadku kontaktu z btong $luzowg lub skéra materiat

9.

niezwtocznie usunad gabkga lub wacikiem nasgczonymi
alkoholem. Sptukac woda. Aby unikna¢ kontaktu, do
odizolowania pola operacyjnego od skory lub btony sluzowej
mozna zastosowac koferdam i/lub masto kakaowe.

. W przypadku kontaktu z gatkg oczng, natychmiast sptukac

wodg i skonsultowac sie z lekarzem specjalista.

. W rzadkich przypadkach u niektérych oséb metal moze

wywotac alergie. Jezeli dojdzie do takich reakgji, przerwac
stosowanie podajnika Paste Pak (niklowane aluminium)
i skierowac do lekarza.

. Podajnik Paste Pak przechowywac z dala od substancji

chemicznych zawierajacych halogen takich jak jodyna.
Podajnik moze ulec odbarwieniu.

. GC Fuji PLUS CONDITIONER zawiera 2% chlorek zelazowy.

Niewskazane jest stosowanie GC Fqu PLUS CONDITIONER
w po’faczenlu z produktami zawierajgcymi epinefryne gdyz
moze to spowodowac przebarwienie btony $luzowe;j.

. Nie stosowac GC FujiCEM 2 w pofaczeniu z materiatami

zawierajacymi eugenol, gdyz eugenol moze utrudnia¢
prawidtowe zwiazanie lub taczenie GC FujiCEM 2.

. Produkt ten nie jest wskazany do wypetnien i odbudowy

zrebu korony.

. Koncdwka mieszajaca SL GC FujiCEM 2 (wraz z koricdwka

wewnatrzustna) jest przeznaczona wytacznie do
jednorazowego uzytku. Aby zapobiec kontaminacji miedzy
pacjentami, nie uzywac koncowki mieszajace SL GC FujiCEM
2 ponownie. Koricowki mieszajace SL GC FujiCEM 2 nie moga
by¢ sterylizowane w autoklawie ani chemicznie.

Zawsze powinny by¢ uzywane srodki ochrony indywidualnej
(PPE), takie jak rekawice, maski i okulary ochronne.

Niektdre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania

sterilizdlhato autoklavval vagy kemiklavval.
9. Mindig viseljen személyi védofelszerelést, mint példaul
kesztytit, maszkot, biztonsagi szemvédot.

Némely, a jelen hasznalati Gtmutatéban emlitett termék a GHS
besorolas szerint veszélyes lehet. Mindig tajékozddjon a
biztonsagi adatlapokbdl, melyek az alabbi cimen érhetdek el:
https://www.gc.dental/europe

Az adatlapokat igényelheti beszallitjatol is.

TISZTITAS ES FERTOTLENITES

TOBBCELU KISZERELES: a paciensek kozti keresztfertézések
elkeriilésének érdekében ez az eszkoz kdzepes szintli
dezinfekciot igényel. A hasznélat utan azonnal ellendrizze az
eszkoz és a cimke sértetlenségét. Amennyiben sériilt dobja ki.

NE MERITSE FOLYADEKBA. Alaposan tisztitsa meg az eszkdzt

a szennyez6dések megtapadasanak vagy raszaradasanak
elkeriilésére. Fertétlenitse egészségligyben regisztralt kozepes
szintu infekciokontrol csoportba tartozé termékkel, a regionalis /

nemzeti eléirdsoknak megfelelen.

A biztonsagi és a klinikai teljesitmény 6sszefoglaléjat (Summary
of Safety and Clinical Performance (SSCP)) megtalalja az
EUDAMED adatbéazisban a https://ec.europa.eu/tools/eudamed
oldalon, vagy irjon nekiink a Regulatory.gce@gc.dental email
cimre.

Nem kivant hatasok jelzése:

Amennyiben barmilyen nem kivant hatést, reakciot vagy
hasonlot észlel a termék hasznalata eredményeként, olyat is ami
nem szerepel a hasznalati utasitasban talalhato felsorolasban,
kérjiik jelentse kozvetlentl a megfelelé hatésagnak. Az alébbi
linken tudja kivalasztani az On orszéganak megfelel6 hatésag
elérhetGségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

Kérjuk, jelentse az esetet a sajat, belsé figyelmeztetd
szolgdlatunknak is: vigilance@gc.dental Ezaltal hozzajarul On is
ezen termék biztonsagos hasznalatanak javitasahoz.

moga byc sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS.
Zawsze nalezy zapoznac sie z kartami charakterystyki
dostepnymi na stronie: https://www.gc.dental/europe Mozna je
réwniez otrzymac od dostawcy.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA X

WYROBY MEDYCZNE WIELORAZOWEGO UZYCIA: Aby unikna¢
krzyzowego zakazenia miedzy pacjentami wyréb wymaga
dezynfekgji sredniego stopnia.

Bezposrednio po uzyciu produkt oraz etykiete nalezy bada¢
pod katem uszkodzenia. Wyrzuci¢ produkt w razie stwierdzenia
uszkodzen.

NIE ZANURZAC W SRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH. Doktadnie
oczysci¢ produkt, aby zapobiec wysychaniu i akumulacji
substancji zanieczyszczajacych.

Dezynfekcje wykonywac dopuszczonym do stosowania

srodkiem klasy medycznej do zapobiegania infekcjom zgodnie z

wytycznymi regionalnymi/krajowymi.

Podsumowanie Bezpieczeristwa i Wynikow Klinicznych (SSCP)
mozna znalez¢ w bazie danych EUDAMED (https://ec.europa.
eu/tools/eudamed) lub kontaktujac sie z nami pod adresem
Regulatory.gce@gc.dental.

Raportowanie dziatari niepozadanych:

Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozadane dziatanie, reakcje

lub doswiadczysz podobnych zdarzen po zastosowaniu tego
produktu, uwzgledniajac takie, ktére nie zostaty wymienione w
tej instrukcji stosowania, zgtos je bezposrednio w odpowiedniej
jednostce monitorowania, wybierajgc wtasciwy organ w Twoim
kraju dostepny za posrednictwem ponizszego linka:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki monitorowania:
vigilance@gc.dental

W ten sposob przyczynisz sie do poprawy bezpieczenstwa tego
produktu.

Ostatnia aktualizacja: 01/2026

Utoljara médositva : 01/2026

1SO 9917-2 Clasa 1, Cimentare Radio-opac

INCARCAREA CARTUSULUI PASTE PAK SL

1. Asigurati-va ca pistonul este complet retras in aplicator (Fig
.2) Nota:

2. Pentru a retrage pistonul, apasati declansatorul pistonului
si in acelasi timp trageti blocul glisant (de sub aplicator) cu
degetele.

3. Incarcati cartusul in Aplicatorul Paste Pak (Fig. 3).
Asigurati-va ca semnul de pe cartus este aliniat cu cel de pe
Aplicatorul Paste Pak ca in poza. Apoi introduceti complet
cartusul in pozitia corecta.

4. Dupa incarcarea cartusului, impingeti declansatorul
pistonului in fatd pana se opreste (Fig.4).

a) Impingeti declansatorul pistonului in fata

b) Nu |mp|nge§| partea de deasupra
Nota:
Pentru a scoate cartusul, retractati complet pistonul si
intoarceti cartusul inapoi in pozitia marcata.

A. TEHNICA DE CIMENTARE - AMESTECARE AUTOMATA cu
varfurile aplicatoare GC FujiCEM 2 Varf mixare SL

1. PREGATIREA DINTELUI
a) Pregatiti dintele in mod obisnuit. Pentru coafajul direct,

folositi hidroxid de calciu.

b) Curatati dintele pregatit cu o freza si apa.

Nota:

1) Pentru a curata dintele preparat puteti utiliza

NaClO, EDTA sau Clorhexidina. Nu utilizati

substante cum ar fi H,0, (peroxid de h|drogen) si

alti dezinfectanti deoarece acestea pot micsora
rezistenta adeziunii.

Folositi GC Fuji PLUS CONDITIONER pe suprafata

dintelui pregatit timp de 20 de secunde pentru o

adeziune optima.

Clatiti bine cu apa. Indepartati umezeala in exces prin

tamponare cu o buletd sau prin uscare blanda cu aer

necontaminat cu ulei. NU DESICATI. Suprafata dintelui
pregatit trebuie sa aiba un aspect umed (stralucitor).

2. PREGATIREA RESTAURARII
Asigurati-va cd restaurarea este conditionata si manipulata
in conformitate cu indicatiile producatorului.

3. DOZAREA S| AMESTECAREA AUTOMATA
a) Scoateti capacul cartusului.

b) Inainte de fiecare utilizare, verificati cele 2
deschizaturi ale varfului cartusului pentru a vedea
daca pastele sunt la acelasi nivel astfel incat sa se
asigure un debit egal la iesirea din cartus.

Nota:

nainte de prima dozare dintr-un cartus nou sau la

folosirea dupa o perioada mai indelungata a unui

cartus, lasati pastele sa curga din cartus (FI?

Atasati GC FujiCEM 2 Varf mixare SL la cartus. mplnge(l

varful de mixare complet, pana la capat (Fig. 6-1). Tineti

mansonul de marginile laterale si glisati-l inainte pentru

a bloca varful de mixare (Fig. 6-2).

Nota:

1) Asigurati-vd ca varful aplicator GC FujiCEM 2 Varf
mixare SL este atasat corect la cartus. In caz contrar,
scoateti varful aplicator GC FujiCEM si reatasati-I.

2) Daca materialul a fost refrigerat, lasati cartusul la
temperatura camerei timp de 10 minute.

Setati ghidul de ajustare in fata manerului (Fig. 7)

Nota:

Inainte de dozarea materialului in dispozitiv, scurgeti o

cantitate mica de pasta amestecata pe o hartie.

Apasati incet manerul pentru a distribui materialul in

dispozitiv.

Dupa dozare, eliberati manerul. Glisati mansonul inapoi

si indepartati GC FujiCEM 2 Varf mixare SL (Fig. 8).

Curatati varful cartusului si atasati capacul cartusului

(Fig. 11).

Nota:

1) Nu lasati in cartus varful aplicator GC FujiCEM 2 Varf

mixare SL folosit pentru o perioada lunga de timp.

Cantitatea de material rezidual din cartus poate

fi confirmata de pozitia blocului glisant de sub

aplicator. Deoarece cilindrii cartusului

sunt translucenti, cantitatea reziduala poate fi

confirmata deasemenea si de pozitia pistonului

interior care poate fi observat prin cilindri. Atunci
cand ramane doar o mica cantitate de pasta in cartus,
este posibil sa nu fie dozata de varful aplicator GC

FujiCEM 2 Varf mixare SL.

Pentru a evita deteriorarea, nu permiteti ca

aplicatorul cu cartusul si varful aplicator sa cada.

4. CIMENTAREA
a) Captusiti suprafata internd a restaurarii cu o cantitate

suficienta de ciment si pozitionati in cavitatea bucala

imediat. Timpul de lucru este 2 min 15 sec din momentul
inceperii mixarii la 23°C (74°F). Temperaturile mai ridicate
vor scurta timpul de lucru, iar temperaturile mai scazute
vor prelungi timpul de lucru. Mentineti o presiune
moderata.

Mentineti o preSIUne moderata si asigurati-va ca

restaurarea nu isi modifica pozitia. Indepartati cimentul

in exces cu un instrument atunci cand acesta capata o

consistenta de gel.

Finisarea poate fi inceputa dupa 4 minute si 30 de

secunde din momentul in care restaurarea a facut priza.

B. TEHNICA DE CIMENTARE - AMESTECARE
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MANUALA

1. PREGATIREA DINTELUI
Vezi A 1. .

2. PREGATIREA RESTAURARII
Vezi A2,

3. DOZAREA

a) Scoateti capacul cartusului
b) Apdésati manerul pentru a doza cantitatile necesare pe
hartia de spatulare.

Nota:

1) Inainte de prima dozare dintr-un cartus nou sau la
folosirea dupa o perioada mai indelungata a unui
cartus, lasati pastele sa curga din cartus (Fig. 5).
Ghidul de ajustare poate fi pozitionat inainte sau
inapoi pentru a modifica cantitatea de material ce va
fi dozata (Fig. 9).

3) Pozitionarea ghidului de ajustare pentru un inlay.
4) Pozitionarea ghidului de ajustare pentru o coroana.
In timp ce apésati manerul (Fig. 10-1), nivelati si taiati
materialul impins afara prin pozitionarea cartusului si
aplicatorului in pozitie verticala pe hartia de spatulare
(Fig. 10-2).

Atunci cand manerul este eliberat dupa dozare, pastele
reziduale din varfurile cartU§qu| se retrag in cartus.
Curatati varful cartusului si atasati capacul cartusului
(Fig. 11).

Nota:

Cantitatea de material rezidual din cartus poate fi
confirmata de pozitia blocului glisant de sub aplicator.
Deoarece cilindrii cartusului sunt translucenti, cantitatea
reziduala poate fi confirmata deasemenea si de pozitia
pistonului interior care poate fi observat prin cilindri.

2,
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4. AMESTECAREA

Dupa dozare, intindeti cele 2 paste intr-un strat subtire pe

hartia de spatulare folosind o spatula de plastic.

Amestecati in totalitate, energic, timp de 10 secunde.

Atentie sa nu se incorporeze bule de aer.

Nota:

1) Cantitati mari de pasta necesita un timp mai indelungat

de amestecare (15 secunde).

2) Nu amestecati pastele GC FujiCEM 2 cu alte materiale.
5. CIMENTAREA

Vezi A4.

Este recomandata refrigerarea cartusului pentru a extinde

timpul de lucru.

CURATAREA /STERILIZAREA APLICATORULUI PASTE PAK
Pentru curatarea si sterilizarea aplicatorului PASTE PAK
consultati instructiunile de folosire respective.

NUANTA
Galben deschis.

DEPOZITARE
Pentru o performanta optima se recomandg, a se depozita in
locuri racoroase si intunecate (4-25°C / 39-77°F).

AMBALARE
. GC FujiCEM 2 Automix
Cartus Paste Pak SL (13,3g /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2 Varf
mixare SL (44)

2. GCFujiCEM 2 Rezerva
Cartus Paste Pack SL (13,3g /7.2 mL) (2) cu hartie de
amestec (No. 22)

3. GCFujiCEM 2 Automix Starter kit cu Aplicator GC FujiCEM
2 Cartus Paste Pak SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Varf
mixare SL (15), GC FujiCEM 2 Varf mixare SL pentru Endo (5),
Aplicator GC FujiCEM 2 (1)

4. GCFujiCEM 2 Automix Starter kit cu Aplicator Paste Pak
Cartus Paste Pak SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Varf
mixare SL (15), GC FujiCEM 2 Varf mixare SL pentru Endo (5),
Aplicator Paste Pak (1)

5. GCFujiCEM 2 Mixing Tip SL, Pachet rezerve
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (20)

6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo, Pachet rezerve
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL pentru Endo (10)

7. Paste Pak Dispenser (1)

8. GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

ATENTIE
. Tn cazul contactului cu tesuturile orale sau cu pielea,
indepartati imediat cu un burete sau cu o buleta imbibate
in alcool. Clatiti puternic cu apa. Pentru a evita contactul,
puteti folosi o diga si /sau cocoa butter pentru a izola
perimetrul de lucru de piele sau tesutul oral.

2. In cazul contactului cu ochii, imediat clatiti puternic cu apa
si cereti sfatul medicului.

3. In cazuri rare metalul poate cauza sensibilitate la unii
pacienti. Daca apar astfel de reactii, opriti folosirea
Aplicatorului Paste Pak (nichel placat cu aluminiu) si
adresati-va medicului.

4. Depozitati Aplicatorul Paste Pak la distanta fatd de materiale

chimice cum ar fi tinctura de iod care contine elemente
halogene. In caz contrar aplicatorul se poate decolora.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER contine 2% clorura ferica. Nu
este recomandata utilizarea GC Fuji PLUS CONDITIONER
in combinatie cu produse care contin Epinefrind deoarece se
poate pata tesutul oral.

6. Nu folositi GC FujiCEM 2 in combinatie cu materiale care
contin eugenol deoarece eugenolul poate impiedica GC
FujiCEM 2 sa faca priza sau sa adere corect.

7. Acest produs nu este indicat pentru restaurari sau pentru
refaceri de bonturi.

8. GC FujiCEM 2 Varf mixare SL (inclusiv varful intraoral) este de
unica folosinta. Pentru a preveni contaminarea incrucisata
intre pacienti nu reutilizati GC FujiCEM 2 Varf mixare SL.

GC FujiCEM 2 Varf mixare SL nu poate fi sterilizat intr-un
autoclav sau chemiclav.

9. Echipamentul personal de protectie cum ar fi manusi, masca
si ochelari de protectie trebuie utilizat intotdeauna.

Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de Folosire pot

fi clasificate ca fiind periculoase conform GHS. Familiarizati-va
intotdeauna cu Fisele de Siguranta disponibile la:

https://www.gc.dental/europe
Acestea pot fi obtinute de asemenea si de la distribuitorul

dumneavoastra.

CURATARE S| DEZINFECTARE

RECIPIENTE DESTINATE UTILIZARILOR MULTIPLE: pentru a se
Evita contaminarea incrucisata intre pacienti acest dispozitiv
necesitd un nivel mediu de dezinfectare. Imediat dupa utilizare
inspectati recipientul si eticheta pentru a observa daca au
suferit deteriorari. In cazul in care recipientul este deteriorat,
renuntati la utilizarea sa.

A NU SE SCUFUNDA IN SOLUTIA DEZINFECTANTA. Curétati
dispozitivul pentru a preveni uscarea si acumularea de
substante contaminante. Deszectatl cu un produs medical
autorizat pentru prevenirea si controlul infectiilor de nivel

mediu in conformitate cu reglementarile nationale/regionale.

Pentru Sumarul datelor de siguranta si Performanta Clinica
(SSCP) va rugam sa consultati baza de date EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) sau sa ne contactati la
Regulatory.gce@gc.dental

Raportarea efectelor nedorite:

Tn cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii adverse
sau evenimente similare ca urmare a utilizarii acestui produs,
inclusiv a celor neincluse in aceste instructiuni de folosire,

va rugam sd le raportati direct catre sistemul de control
competent, relevant, prin selectarea institutiei corespunzatoare
din tara dumneavoastra din lista disponibila in link-ul urmator:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

precum si catre sistemul nostru de control intern:
wgllance@gc dental

Tn acest fel veti contribui la imbunétatirea sigurantei oferite de
acest produs.

Revizuit ultima data : 01/2026

PEHTTEHOKOHTPACTHbIV YCUNEHHbIVI OUKCUPYIOLLNIA
CTEKNTIOMOHOMEPHbIV LIEMEHT

[inA ncnonb3oBaHmA TONbKO CMeLVannucToM-CTOMaToNnorom B
COOTBETCTBMU C NOKa3aHNAMMN K NPUMEHEHNIO

MOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

1. ®uKcaLumMa METaNIMUECKVX U MeTanIoKepaMniecknx
KOPOHOK, MOCTOBUHbIX KOHCTPYKLIWIA, BKNAZAOK 1 HAKNAZOK.

. OUKcaLMa KOMMO3UTHbBIX BKIAAOK, HAK/afOoK, KOPOHOK 1
MOCTOBUAHBIX KOHCTPYKLNA.

. DyKcauma BCex TUMOB KePaMIUYECKIX BKNaAoK

. ®uKcalua 6e3MeTanIoBbIX BKNaA0K, HaKNafjok, KOPOHOK
1 MOCTOB U3 BbICOKOMPOUHbIX TUMOB KepamuKm (Hanp. u3
OKCUAA LIMPKOHWS, AUCUAVKATa IUTVA U P.)

5. OuKcauys MeTanINYecKkmx, KepamniecKknx 1

CTEK/OBOJIOKOHHBIX LUTUGTOB.

N

HAw

I'IPOTI/IBOI'IOKA3AHI/I$|
. MpAamoe nepekpbiThe NynbMbl.

2. B pefikix cyuasnx y HeKOTOPbIX MaLMeHTOB Habniofanack
NOBbILIEHHaA YyBCTBUTENILHOCTb K MaTepuany. B ciyuae
BO3HVKHOBEHWA affiepruiecknx peakwuii HeoGXo[NMo
NpeKpaT1Tb NCMoMb30BaHNe MaTepuaa 1 0bpaTnTbesa K
Bpayy COOTBETCTBYIOLEN Crieuanisanmm.

OBO3HAYEHWE YACTEA CUCTEMBbI (Puc.1)

A. Kaptpupx Paste Pak Cartridge SL
1. KpblwKa 2. BHyTpeHHWI noplueHb
3. [lo3npyowwnii HakoHeYHVK 4. MaHxeTa

B. Paste Pak lucneHcep
5. MopLueHb 6. 3aXnM - orpaHnunTeNb
7. Pyuka 8. CKonb3awui 6nok
9. OcBOOOXAAOLMIN PIYAKOK

C. HakoHeunwnk ansa cmewnsanua GC FujiCEM 2 Mixing Tip
SL SHOOAOHTUYECKNIN HAKOHEYHUK A1A CMELIBaHNA
GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (c nHTpaopanbHomn
HacagKoii)

COCTAB

Macta A: ¢pTOpoanioMmocuarKaTHoe CTeKno, MeTakpunar,
AnMeTakpunat, ANOKCUA KPpeMHUA, NTUTMeHT

MacTa B: BOAa, NONMaKpWoBaa KACNI0Ta, ANOKCUA KpeMHUSA,
Kap6oHOBaA KNC0Ta, MHMLMATOP, CTabuinsaTop

WHCTPYKLUMA NO SKCNNTYATALIUN

CooTHouweHve nacta/nacta (r/r) 20/1.0
Bpema 3ameluvBaHusA (cek) 10"-15"
Pabouee Bpems (MuH, cek) (Mpv Temnepartype 23°C) 2157
(0T Hauana 3ameLnBaHus)

Bpems oTtBepxaeHua (37°C/99°F) (MuH, cek) 4'30"

1SO 9917-2 Knacc 1, ®ukcupytowmii matepuan
Paavonpo3spauHbiin

YCTAHOBKA KAPTPUKA
1. yﬁenmecn;, 4YTO NOPLUEHb NOHOCTbIO OTBEAEH B AUCNEHCeP
(puc. 2).
MNprmeyvaHue:
[InA cmeleHnA NOPLLHA COXMMUTE NasbLaMm CKONb3ALWMUIA
650K 1 OCBO60)KF[B|OLL(I/IVI PblY4aXxoK ( pacnonoxeHHble B
HWKHEl YacTn nmcneHcepa) ” BMeCTe OTTAHUTE X Ha3ag.
2. YctaHoBuTe KapTpuak B Paste Pak gucnexcep (puc. 3).
Y6epuTech, UTO HanpaB/eHe MapKUPOBKY Ha KapTpuaxe
COOTBETCTBYET HanpaBeHNI0 MapkUPOBKM Ha Paste Pak
[INCNeHcepe, Kak NokasaHo Ha pucyHKe. MposepHuTe
KapTpuax no yacoBon CTpenke TakK, 4TOObI OH 3aHAN
npaBwuibHOE NOJIOXeHwne.
3. Mocne ycTaHOBKY KapTpuzXKa NPofiBUHbTE NOPLUEHb 10
ynopa (puc. 4).
a) lNpopasuraiiTe, HaKNUMasA Ha BHELLHIOK YacTb
0CBOGOXAAIOLETO PblyaxKa.
b) He paBute Ha Hero ceepxy.
Mpumeyarue:
[inA n3BneueHNA KapTpuaKa NOTHOCTbIO OTBeANTE
nopLueHb Hasaj 1 NOBEPHUTE 1 N3BNEKNTE KapTPUX.

A. TEXHUKA OUKCALIUN ~ABTOMaTUYeCKOE CMellBaHNe C
10 Hako ans c GC FujiCEM 2
Mixing Tip SL
1. Moprotoska 3yba
a) OtnpenapupyiiTe 3y6, NPUMEHAA CTaHAAPTHYIO TEXHUKY.
[inA nepeKpbITUA NyNbMbl UCMNONb3YITE TMAPOOKNCH
Kanbuua
b) Ounctnte OTNPenaprpoBaHHbIN 3y6 C MOMOLLbIO Nem3bl
1 BOAbI.
MpumeyaHme:
1) PacTtBopbl runoxnopurta Hatpus, SATA n
XnoprekcuanHa MoryT 6bITb NCNONb30BaHbl
ANA OYNCTKN NpenapnpoBaHHbIX 3y608. He
ucnonb3yiTte Bewecrsa Tuna H202 (nepekuncb
) n/unn ¢ cpepcTBa,
y OHN MOTYT

PruunpyoLy
Tbyp

AOPOA
noc

agresmun.

Wcnonb3yiite GC Fuji PLUS CONDITIONER ansa
nonyyeHna bonee cunbHoii agresun - obpaboTaiite
3y6 B TeueHme 20 ceKyHp,.

c) TwarenbHO Npomolite BOAOW. MpocyLwmnTe BaTHbIM

TaMMOHOM 1Ny Crierka o6lyiiTe BO3ayxom 6e3 npumeceil.
HE NEPECYLUMBAWTE. Hannyuwwe pesynbrathbl
[OCTUraloTCA, eC/IN MOBEPXHOCTb 3y6a BbIrMAANT
BnaxkHom (bnectawen).

2. NMOATOTOBKA PECTABPALIA

Y6eputech, UTo opToneanyeckas KOHCTPYKLMa obpaboTaHa

n nogrotoeBneHa B COOTBETCTBUN C I/IHCprKL[I/IEIh

npowussoguTensa.

3. W3BNEYEHWE N ABTOMATUYECKOE 3AMELUVBAHUE
a) CHMMWTe 3aLMTHYI0 KPbILLKY C KapTpuaxa.

b) Mepepn KaxabIM NnpuMeHeHVeM y6eAv|1'ecb, uto oba
OTBEPCTUNA [O3MPY Ji1
W ypOBeHb NacT B 060omx Ty6ax oAvmaKos 310
obecneunT paBHOMepHOe BbieneHue nacr.
Mpumevanne:

Mepep ney Bbl, matep

W13 HOBOTO KapTpuaxa, unu ecnm Kaprpwnm Aonro
He uc A, C

KONM4ecTBO MaTepuana Ha Gymary (Pmc 5).
YctaHosuTe HakoHeuHuk ana cmelwvsanua GC FujiCEM
2 Mixing Tip SL Ha KapTpuax. [lna 3Toro cHavana
NOSTHOCTbIO 1O YNOpPa HaABNHbTE HAKOHEYHUK Ha
KapTpumx (Puc. 6-1). 3aTem COXMUTE MaHXeTy ¢ 6OKOB
1 CABMHbBTE eé Brepép, uTobbl OHa 3adpuKcmpoBana
HaKOHeYHVK (Puc. 6-2).

MpumeyaHne:

1) Y6eautech, 4TO HAKOHEYHVK NPaBUIbHO
3aduKcnpoBaH. Ecnv HeT, To cHummTe ero n
npucoeanHUTe CHOBa.

Ecnun MaTtepwuan Haxoaunca B XonoauibHUKe,

TO CHavana nogepxunte ero npu KOMHATHOW
Temnepatype 10 MUHYT

d) YcraHoBWTe 3aKUM - OrpaHNYNTeNb Ha pyyKe B KpaliHee

nepegHee nonoxetue (puc. 7)

MpumeuaHne:

I'Iepen BHeCeHuem maTtepuana H a NOBEPXHOCTb

KOHCTPYKLIM CHayana BbiaBuTe HeGonbluoe

KO/NNYecTBO MaTepuana Ha 6ymary.

e) MepneHHo HaxMmariTe Ha pyuKy fAUCreHcepa n HaHocuTe
matepwan

2

C

2

f) BblAaBMB [OCTATOYHOE KOSIMYECTBO, CABUHBTE MaHXeTy
Hasaj 1 CHUMUTE HaKOHEeUHVIK ANA CMelunBaHus
g) GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL ¢ kaptpuaxa (Puc.8).

MpoTpuTe HAaKOHEUYHNKM Ha KapTpuake 1 NAoTHO
3aKpoTe KpbiwKky (Puc. 11)
MprimeyaHue;
1) Mocne ncnonb3oBaHMA He OCTaBNANTE HAAONTO
CMeLLII/IBaIOLL[I/IVI HaKOHEYHUK Ha KapTpugxe.
KonnuecTso maTepriana B KapTpuaXe nerko
KOHTPONIMPOBATb MO NMONOXeHMI0 CKoNb3ALLero 6noka
B HXKHel YacTu ancneHcepa. MockonbKy Kopnyc
KapTpua<a BbIMOJSIHEH U3 NPO3PaYHOro niacTnka,
KONM4eCcTBO Matepuana B KapTpuaxke MOXXKHO
TaKXe KOHTPO/IMPOBaTb MO NOJIOXEHNKO TEMHOIO
BHYTPeHHero nopLuHaA. Tonbko ecnv matepuana B
KapTpu/Ke 0CTanoch COBCEM MaJslo, ero He yactca
n3Bneyb 13 HakoHeuyHuKa ansa cmewsaHua GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL.
Bo n36exaHvie NoNoMKu He pOHﬂVITe AancneHcep
C yCTaHoB! KapTpug, nc uiei
HacagKow.
4. LlemeHTpoBaHue

a) HaHecuTe Ha BHYTPEHHVE MOBEPXHOCTU PrKCUpyemon
KOHCTpyKUUn ,ElOCTaTO‘-IHbIVI cnoi uemeHTa n
npucTynamnte K pukcauum cpasy. Pabouee spema
cocTaBaAeT 2 MMH 15 cek oT Hauana 3amelunBaHua npu
Temnepatype 23°C (74°F). MoBbllweHVe TemnepaTypbl
CcoKpallaeT paboyee Bpems, a NOHWKEHVEe - yBennunBaeT
ero.
Okas3sblBaiiTe ymMepeHHOe AaBneHune, npun 3sTom cneaute,
4TO6bI pecTaBpaLMsA OCTaBanach Ha MecTe. Yaanute
V3NNLIKN LieMeHTa Ha pe3rHoNoAo6HoI CTaaui.
c) OuHULWHYIO 06pabOoTKy MOMXHO HaurHaTb CnycTA 4 MUH 30

cek nocne Havana drkcayum.

2,

3

b

B. TEXHUK A OUKCALIUN -3amelunBaHmne Bpy4Hyio
. ToproTtoBka 3y6a
CmoTpu nyHKT A.1

2. NOATOTOBKA PECTABPAL[I/IVI
CmoTpu NyHKT A.2.

3. W3BJIEYEHWE maTtepuana
a) CHuMWTe 3aLMTHYIO KPbILLKY C KapTpuaxa. 3ameluaiite

LeMEHT (KaK OMncaHo Bbilue).
b) Haxumarite Ha pyuKy, BbljaBuTe Tpebyemoe KonnyecTso
nacT Ha bymary Ana 3amelumBaHuA.

MpumeyaHne:

1) MNepep nepsbiM BblaBNBaHNEM MaTepurana u3
HOBOTO KapTpuaxa, Unm ecnn KapTpUaX AONro He
MCMonb30Baca, CHauana BblaasuTe HebonbLuoe
KONMYeCTBO Matepuana Ha 6ymary (Puc. 5).

2) [InA U3MeHeHUsA KONMUeCTBa BblAaBIMBAEMOr0
MaTepuana NPOABMHbTE 3aXKIM - OrpaHNuUTeNb
Bnepes nv Hasag (puc. 9).

3) lMonoxeHune 3aX1ma orpaHNYnTeNsA AR OfHO
BKNAJIKN.

4) TlonoxeHwve 3aXX1uma orpaHuunTens AnAa ogHom
KOPOHKM.

BbiaByB JOCTaTOUHOE KONMYECTBO MaTepuana, npuaaiite

KapTpuzKy BepTUKanbHOE NOSIOKEeHIe, OTNyCTUTE PyyKy

(pnic. 10-1) 1 cnerka HafjaBNMBanA Ha KapTPUK CHAMKUTE

matepman o6 bymary (puc. 10-2).

Korpa pyuka oTnyLieHa, ocTaBLIaAcA nacta B

HaKOHeYHMKax KapTpuaxa 3aTAr1MBaeTCcA BHYTPb.

MpoTpuTe HaKOHEUYHNKM Ha KapTpuake 1 MA0THO

3aKpoTe Kpbiwky (Puc. 11).

MpvimeyaHue;

KonuuecTBo MaTepuana B KapTpuaxe nerko

KOHTPONMPOBATh MO MOJIOKEHNIO CKOMb3ALLETo 6N10Ka

B HVDKHEN YacTu AucneHcepa. MockonbKy Kopryc

KapTpuzKa BbINOIHEH 13 NPO3PaYHOro NiacTrika,

KONWMYeCTBO MaTepuarna B KapTpuKe MOXHO Takxe

(o)

d

4.

KOHTPONMPOBAaTb MO NONOXKEHMIO TEMHOTO BHYTPEHHEro

NOpPLIHA.
3AMELLVIBAHUE

lMocne AO3MPOBKM NNACTUKOBbIM WNaTeNeM pacnpeaenute
06e MacTbl TOHKVM C/loem Ha Bymare [1a 3amMelunBaHus.
TwartenbHo NTe nepeBop oLMMUN
[BUXeHUAMM B TeueHune 10 cekyHa. Cnegute, 4to6bl He
OGPaZOBbIBaﬂOCb ny3blpbKOB BO3AYXa.

3ameuvaHne

1. Ecnu ucnonb3ayeTca 6onbluee KONMYECTBO MaTepuana,
3ameluVBaliTe B TeyeHue 15 cekyHa.

2. He cmewnwsaiite nactbl GC FujiCEM 2 ¢ apyrumu
matepuianamu.

3. TEXHUKA OUKCALINA
CmoTpu NyHKT A4.
OxnaxaeHue KapTpuaxa npofnesaet pabouee Bpems.

OYUCTKA / CTEPUNUBALNA PASTE PACK AUCIMEHCEPA
MeTtopgbl ounctku n ctepunusauun PASTE PAK [lucnexcepa
CMOTPWTE B COOTBETCTBYIOLLEN NHCTPYKLIMI MO NPYMEHEHWIO.

LUBET
CBeTno-xentbiit.

XPAHEHUE
[ina nopaepxaHna ONTUMasnbHbIX Paboyrx KauecTs, XpaHUTb B
npoxnagHom TemHom mecte (4-25°C / 39-77°F).

YMAKOBKU

1. Ynakoska GC FujiCEM 2 Automix
Kaptpugx Paste Pak Cartridge SL (13,3 1/7.2 mn) (2),
HakoHeuHuKkK ana cmelumsanua GC FujiCEM 2 Mixing Tip
SL (44)

2. OtpenbHo GC FujiCEM 2
Kaptpugx Paste Pack Cartridge SL (13,3 1/7.2mn) (2), ¢
6nokom ans 3amewwnsanus (No. 22)

3. CraproBblit Ha6op GC FujiCEM 2 Automix Starter kit ¢
AvcneHcepom GC FujiCEM 2 Dispenser
KapTtpuax Paste Pak Cartridge SL (13,3 /7.2 mn) (1),
HakoHeuHuKmn ana cmewwnsaHua GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
(15), >HAOAOHTNYECKIE HAKOHEYHVKM ANA cmeluvBaHna GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (5), aucnexcep GC FujiCEM
2 Dispenser (1)

4. CraproBbit Habop GC FujiCEM 2 Automix Starter kit ¢
AncneHcepom Paste Pak Dispenser
Kaptpuax Paste Pak Cartridge SL (13,31 /7.2 mn) (1),
HakoHeuHUKMn ana cmewnsanna GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
(15), SHAOAOHTUYECKE HAKOHEUYHVKI Ans cMewwrBaHua GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (5), aucneHcep Paste Pak
Dispenser (1)

5. HakoHeuHukm gna cmewwmsanna GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL,
[ONONTHNTENbHBI HaboP
HakoHeuHukmn ana cmewwnsanua GC FujiCEM 2 Mixing Tip
SL (20)

6. DHAOAOHTUYECKME HAKOHEUYHNKU ANA cmelumBaHna GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo, fononHutensHbiin Habop
DHAOLOHTUYECKME HAKOHEYHUKM 1A cmelunBaHnsa GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL for Endo (10)

7. [uncneHcep Paste Pak Dispenser (1)

8. [uncneHcep GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

BHI/IMAHI/IE

. B cnyuae KOHTaKTa € TKaHAMM NONOCTY PTa 1 KOXKEIA,
HeMe//IeHHO yfianuTe ry6Kow Uy BaTHbIM T aMMOHOM,
CMOYeHHbIMUM B crinpTe. Mpomoliite Boaoit. YTobbl nsbexatb
ronagaHva mateprana Ha CIM3NCTbIE U KOXKY, NCNONb3yiTe
pab6ep-gam n/vnu macno Kakao.

. B cnyyae nonaganus B rnasa, HemeAnNeHHO NPOMOIATe NX
BOJOW 1 06paTUTECh K Bpayy.

. B pepkunx cnyyanax meTann MoxeT Bbi3blBaTb
YyBCTBUTENLHOCTL Y HEKOTOPbIX L. B 3ToM criyyae
npekpatuTe ncnonb3osaHue Paste Pak ucnercepa
(HMKENMPOBaHHbII aMOMUHWIA) 1 06PaTUTECH K Bpady
COOTBETCTBYIOLLEN CrieLnanusaLmnm.

. XpaHure Paste Pak [jucneHcep Baanu ot XMmMU4eckmnx
|PeaKTUBOB, TaknX KakK fiofiHble HaCTOVKW, U APYTiX
|peakTUBOB, ofiepXaLlyX COeIMHEHVA ranoreHos. B
NPOTVBHOM CJly4ae AUCMEHCEP MOXET OKPAaCUTbLCA.

. GC Fuji PLUS CONDITIONER copeput 2% xnopug »enesa.
He pekomengyetca npumeHatb GC Fuji PLUS CONDITIONER
B COYETAHUMN C MeANKaMEHTaMW, CofiepXKaLLimMm SNuHedprH,
MOCKOJbKY 3TO MOXET Bbi3BaTb OKpallvBaHue TKaHel
nonocTy pra.

. He ncnonb3yitre GC FujiCEM 2 B coueTaHuu ¢ 3BreHon
copiey matep , Tak KaK 3BreHon npenarcrayeT
otBepxaeHuto u aaresumn GC FujiCEM 2.

. Matepunan He MOXeET 1CMONb30BaTbCA B KauecTse
NNOM6MPOBOY HOTO LIeMeHTa WU ANA BOCCTaHOB/EHNA
KynbTy 3yba.

. HakoHeuHukun ana cmewnsanna GC FujiCEM 2 Mixing Tip
SL (Bkntoyas nHTpaopanbHble HacaAKu) npefHasHaueHbl
VCKMIOUNTENBbHO [/1A OAHOPA30BOro NpUMeHeHua. He
ncnonb3syiite HakoHeuHuky ana cmewwmsanna GC FujiCEM
2 Mixing Tip SL NoBTOpHO BO M36eXaHvie NnepeKkpecTHoro
MHOULMPOBaHUA NaLVeHTOB. HakoHeUHUKN Ana
cmewmBanna GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL He noanexat
CTepynM3aLny TENJIOBbIMU MW XUMUYECKUMI METOaMN.

. Mpw pa6oTe Bcerfja Ucnonb3yite CPeACTBa UHAVBUAYANbHO
3awmTsl (PPE) — nepyaTku, 3aliMTHbIE MACKW, 3aLLUTHbIE OYKU.

HeKOTOpre NpoAayKTbl, ynTOMUHaemble B HaCTOHLLleVI
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HCTPYKLUK,

MOTYT 6bITb KNacCUPULIMPOBAHbI Kak OMacHble B COOTBETCTBUM C
CornacoBaHHOW Ha rno6asbHOM YPOBHE CUCTEMOI

KnaccuduKkaumum v MapKUPOBKY XMMUYecKunx BelecTs (GHS).
0O6a3aTeNnbHO 03HaKOMbTECh C COOTBETCTBYOLMMM [acnopTamu
6e3onacHocTy (safety data sheets), BOoCTyNHBIMK MO CCbinKe:
https://www.gc.dental/europe

Tak»e nacrnopTa 6e30MacHOCTV MOXHO 3anpocnTb y Bawero

nocTaswunkKa.

OUULLEHVE U AE3UHOEKLMA

MHOTIOPA30BbIE CUCTEMbI N1 U3BJTEYEHNA MATEPUATIOB:
BO n3bexaHne nepekpECcTHO nepegaun MUKPodopsl ot
naumeHTa K NaLneHTy MHCTPYMEHTbI NOJ0OHbIX CrcTem TpebytoT
nposefeHusa Ae3nHPeKLMM NPOMEXYTOYHOTO YPOBHs. Cpasy
nocne nNprMeHeHNa NPoBePbLTE MHCTPYMEHT U 3aBOACKME
MEeTKM Ha NpeAMeT nospexaeHnin. B cnyyae obHapyx eHus
noBpexjeHnin HemeaNIeHHO NpeKpaTuTe NCMoMb3oBaHNe
VHCTPYMEHTA.

HE NOTPY>KATb B XKMOKOCTb. TwatenbHo oumniianTte
VNHCTPYMEHT BO 136eaHve o6pa3oBaHsa CKONIEHNI
3arpA3HAKLWMX YacTULY U NX NoCneayrLero NPpUCbIXaHnA K
NOBEPXHOCTN MHCTPYMeHTa. Mpon3soguTe AesnHdekyuio,
1Cnonb3ys ofo6peHHble opraHamyi 33paBoOXpaHeHNA
CpeAcTBa MHGEKLMOHHOTO KOHTPONA, PEKOMEHA0BaHHbIE
[NA NpoBefeHnsA Ae3NHPEKLUN MPOMEXKYTOUHOTO YPOBHS;
B npoLecce nposefeHns fAe3nHdexyumn cobnogaiite
COOTBETCTBYIOLLME HOPMATVBbI PErMOHaNnbHOro /

HaL1OHaNbHOTO NPaBOBOrO PerysIMpPoBaHuA.

Jina nonyyeHna KpaTkoi nHpopmarmm o 6e3onacHoCT n
KnunHuyeckoin apdektnaHocT (SSCP), noxanyicTa, obpatutech
Kk 6a3e gaHHbix EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed )
UK CBAXKUTECH C HamK no aapecy Regulatory.gce@gc.dental

MHpopmaLma o HexenaTenbHbIX COBbITUAX, KOTOPbIE UMEOT
NpW3HaKK HeBNAronpPUATHOTO COBLITUA (MHLMAEHTa) NPU
MCNONb30BaHUM BbillleHa3BaHHOTO MaTepuana Ha TeppuTopuin
Poccuitckoin Depepauyu, MoXeT 6biTb HanpaBneHa
YMONHOMOYEHHOMY NpeAcTaBuTenio npounssoautens 8 PO, 000
«KpadTBait Dapma»: e-mail: dental@kraftway.ru; http://www.
kraftwaydental.ru,

129626, r. Mocksa, yn. 3-a MbITuMHCKasA, A. 16, cTpoeHue 60,
KomHaTa 30, nomelyeHue |, 3tax 5, 8 495 232- 69-33.MocneaHan

pepakumsa :01/2026
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si dokladne
pregitajte navod na pouZitie.

GC FujiCEM™ 2

RADIOPAKNY ZOSILNENY SKLOIONOMERNY FIXACNY
CEMENT

Na poutZitie len v stomatologickej praxi v doporucenych
indikaciach.

INDIKACIE PRE POUZITIE
. Cementovanie vietkych typov kovovych inleji, onleji,
koruniek a mostikov.

2. Cementovanie vietkych typov zivicovych inleji, onleji,
koruniek a mostikov.

. Cementovanie vietkych keramickych inleji.

. Cementovanie koruniek, mostikov, inleji a onleji z
celokeramiky s vysokou pevnostou (napr. na baze
zirkénu, litium disilikat, atd)

5. Cementovanie kovovych, keramickych ¢apov a ¢apov

vystuzenych sklenenymi vidknami (fiber posts).

AW

KONTRAINDIKACIE

1. Priame prekrytie pulpy.

2. Vojedinelych pripadoch méze vyrobok sposobit citlivost
u niektorych osob. Ak sa vyskytne takato reakcia,
preruste pouzivanie vyrobku a vyhladajte lekara.

IDENTIFIKACIA DIELOV (obr. 1)
A. Paste Pak kartusa SL

1. uzéver 2. vnutorny piest 3. $picka kartuse 4. Objimka

B. Paste Pak dispenzér
5. piest 6. posuvny jazdec 7. davkovacia paka
8. posuvny blok 9. spatna packa

C. GCFujiCEM 2 zmiesavacie koncovky SL (Zastvaci &
Zaistovaci systém)
GC FujiCEM 2 zmiesavacie koncovky SL pre Endo (s
intraoralnou koncovkou)

ZLOZENIE

Pasta A: Fluér-hlinito-silikatové sklo, metakrylat,
dimetakrylat, oxid kremicity, pigment

Pasta B: voda, kyselina polyakrylova, oxid kremicity, kyselina

Pred uporabo previdno preberi
navodila za uporabo.
GC FujiCEM™ 2

RADIOOPACNI OJACANI STEKLASTO IONOMERNI CEMENT
ZA LEPLJENJE

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporo¢ene
indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABO
. Cementiranje kovinskih inlejev, onlejev, prevlek in

mostickov.

2. Cementiranje akrilatnih inlejev, onlejev, prevlek in
mostickov.

3. Cementiranje polno kerami¢nih inlejev.

4. Cementiranje visoko trdne (npr. cirkonija, litijev disilikat
ipd) keramike; inlayi, onlayi, krone in mosticki.

5. Cementiranje kovinskih, kerami¢nih in fiber zatickov.

KONTRAINDIKACIJE

1. Direktna kritja pulpe.

2. Vredkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh
povzroci preobcutljivost. V takem primeru prekinite z
uporabo in napotite pacienta k zdravniku.

IDENTIFIKACIJA SESTAVNIH DELOV (Slika 1)
A. Paste Pak kartusa SL

1. pokrov 2. notranji bat 3. konica kartuse 4. Ohisje

B. Paste Pak Dispenser
5. bat 6. usmerjevalnik 7. vzvod 8. pomicna zapora
9. sprozilec za bat

C. GCFujiCEM 2 Mesalni nastavki SL (Slide & Lock)
GC FujiCEM 2 Mesalni nastavki SL za endo (z intraoralnim
nastavkom)

SESTAVA

Pasta A: Flor-aluminij silikatno steklo, metakrilat, dimetakrilat,
silicijev dioksid, barvilo

Pasta B: voda, poliakrilna kislina, silicijev dioksid, karboksilna
kislina, iniciator, stabilizator

NAVODILA ZA UPORABO

karboxylova, iniciator, stabilizator Razmerje pasta / pasta (g/g) 20/1.0
NAVOD NA POUZITIE Cas meanja (sek.) 10"-15"
Pasta/Pasta pomer (g/g) 20/1.0 Delovni ¢as (min., sek.) (pri 23 °C) (od zacetka 15
Miesaci ¢as (sek.) 10"-15" mesanja)
Pracovny cas (min., sek.) pri 23°C, od zaciatku 2157 Kévenemisaeg (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30"
miedania
— - - 1SO 9917-2 Razred 1, Cementiranje Radioopazen
Kietéjimo laikas (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30"

1SO 9917-2 Triedy 1, Cementovanie Radio-nepriehladné

VLOZENIE PASTE PAK kartuse SL

1. Uistite sa, Ze piest je posunuty Uplne dozadu (obr. 2).
Poznamka:

Na posunutie piestu dozadu tahajte posuvny blok a
zaroven drzte stlacenu spatnu packu (na spodnej strane
aplikatora).

2. Vlozte kartusu do Paste Pak dispenzéru (obr.3). Uistite
sa, ze znacka trojuholnika na kartusi koreSponduje s
trojuholnikom na Paste Pack dispenzéri, vid. obrazok.
Potom kartusu pootocte do spravnej pozicie.

3. Po vlozeni kartuse posurite posuvny blok dopredu na
doraz (obr.4).

a) spatnu packu potlacte dopredu

b) nestlacajte hornu stranu
Poznamka:
Na vybratie kartuse posurite piest Uplne dozadu a
otocte kartusou nazad do oznacenej pozicie.

A. TECHNIKA CEMENTOVANIA - AUTOMATICKE MIESANIE
s GC FujiCEM 2 zmie3avacie koncovky SL

1. PRIPRAVA ZUBA
a) Preparujte zub beznym sposobom. Na prekrytie

pulpy pouzite hydrOX|d vapenaty.

b) Vycistite preparovany zub pemzou a vodou.
Poznamka:

1) Na vycistenie preparovanych zubov mézu
byt pouzité NaClO, EDTA alebo chlérhexidin.
Nepouzivajte iné dezinfekéné prostriedky a/
alebo latky, ako je peroxid vodika (H202),
pretoze moézu znizit pevnost vazby.

2) Na zlep3enie adhézie pouzite na preparované
plochy GC Fuji PLUS CONDITIONER na 20 sekund.

Dékladne oplachnite vodou. Prebytky vihkosti

vysuste vatovym tampénom alebo jemnym

vyfuknutim vzduchom. NEPRESUSUJTE!

Najlep5| vysledok dosiahnete, ked'sa preparovany

_povrch javi vihky, matne leskly.

2. PRIPRAVA NAHRADY
Uistite sa, Ze nahrada je vyhotovena a predpripravena
podla instrukcii vyrobcu.

3. DAVKOVANIE A MIESANIE (AUTOMIX)

a) Zlozte uzéaver kartuse.

b) Pred kazdym pouzitim sa uistite, Ze obidva otvory
kartuse su otvorené a pasta v oboch je pripravena
k vytlaéeniu na rovnakej trovni.

Poznamka:

Pred vytlac¢enim prvého materiélu z novej kartuse

alebo po dlh§om nepouzivani, vytlaéte malé

mnozstvo pasty (Obr. 5).

Pripevnite GC FujiCEM 2 zmie3avacie koncovky SL na

kartusu. Zatlacte ju uplne do konca (Obr. 6-1). Podrzte

po stranach objimky a posurite dopredu, aby sa

zaistila zmie$avacia koncovka (Obr. 6-2).

Poznamka:

1) Uistite sa, ze GC FujiCEM 2 zmiesavacia koncovka
SL je bezpecne nasadend na kartusu. Ak nie je,
zlozte ju a nasadte znovu.

2) Ak bol material umiestneny v chladnicke, nechajte
kartusu ohriat aspor 10 minut pri izbovej teplote.

Nastavte posuvny jazdec do polohy vpred (obr. 7).

Poznamka:

Pred aplikaciou materialu do zubnej nahrady,

vytlaé¢te malé mnozstvo zmiesanej pasty na

miesaciu podlozku.

Pomaly stlacte davkovaciu paku, aby ste material

vytlacili do zubnej ndhrady.

Po vytlaceni uvolnite davkovaciu paku. Posunte

objimku smerom dozadu a vyberte GC FujiCEM 2

zmiesavaciu koncovku SL (Obr.8). O¢istite koniec

kartuse a nasadte uzaver (Obr. 11).

Poznamka:

1) Nenechavajte pouzitt GC FujiCEM 2 zmie3avacie

koncovky SL dlhsiu dobu na kartusi.

Zostavajice mnozstvo materialu v kartusi

mozete posudit podla pozicie posuvného bloku

na spodnej strane aplikdtora. Pretoze kartusa je
priesvitna, zostavajlce mnozstvo si mozete zistit
aj podla pozicie vnutorného piestu viditelného

v kartusi. Ak je v kartusi uz len malé mnozstvo,

pastu nevytlacajte cez GC FujiCEM 2 zmie3avacie

koncovky SL.

Dispenzér s kartusou a mieaciou koncovkou

nehéadzte alebo nenechajte spadnut, lebo sa mézu

poskodit.

4. CEMENTOVANIE
a) Aplikujte cement na vnutorny povrch nahrady a

nahradu okamzite nasadte. Pracovny ¢as je 2 mintty

15 sekund od zaciatku miesania pri teplote 23°C

(74°F). Vyssia teplota skrati pracovny ¢as a nizsia

teplota pracovny ¢as predIzuje. Udrzujte mierny tlak.

Udrzujte staly mierny tlak a uistite sa ze material drzi.

Odstrante prebyto¢ny cement nastrojom napr.scaler

vo chvili, ked'je jeho konzistencia “gumovitd”

Konecné opracovanie mozete zacat 4 minaty 30

sekund po nasadeni nédhrady.
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B. TECHNIKA CEMENTOVANIA -RUCNE MIESANIE
. PRIPRAVA ZUBA
Ako je uvedené v kapitole A.1.
2. PRIPRAVA NAHRADY
Ako je uvedené v kapitole A.2.
3. DAVKOVANIE
a) Zlozte uzéaver kartuse.
b) Stlacte davkovaciu péku a vytlacte pozadované
mnozstvo pasty na miesaciu podlozku.
Poznamka:
Pred vytlacenim prvého materialu z novej kartuse
alebo po dlhsom nepouzivani vytlacte malé
mnozstvo pasty z kartuse (Obr. 5).
Posuvny jazdec méze byt posunuty dopredu
alebo dozadu, aby sa zmenilo mnoZstvo
vytlaceného materiélu (obr.9).
3) Pozicia pre jednu inlej.
4) Pozicia pre jednu korunku.
Kym drzite stlacent davkovaciu paku (obr. 10-1)
nadvihnite kartusu do zvislej polohy (obr. 10-2) a
otretim o miesaciu podlozku oddelte vytlaceny
materiél.
Ked uvolnite davkovaciu péku, pasta v koncovej casti
kartuse sa stiahne nazad do kartuse. Ocistite koniec
kartuse a nasadte uzéaver (Obr. 11).
Poznamka:
Zostavajuice mnozstvo materialu v kartusi mozete
posudit podla pozicie posuvného bloku na spodnej
strane aplikatora. PretoZe kartusa je priesvitna,
zostavajlce mnozstvo si mozete zistit aj podla pozicie
vnutorného piestu viditelného v kartusi.
4. MIESANIE
Po vytlaceni zmiesajte a rozotrite material do tenkej
vrstvy na miesacej podlozke pouzitim plastovej $pachtle.
Miesajte dokladne rychlymi pohybmi pocas 10 sekind.
Dévajte pozor, aby ste nezamiesali vzduchové bubliny.
Poznamka:
a) Obe pasty maju podobnti farbu, takze davajte
pozor, aby ste ich dobre premiesali. V pripade, ze
miesate vacsie mnozstvo materidlu, treba pred|zit cas
miesania (15 sekund).
b) Nemiesajte pasty GC FujiCEM 2 s inymi materialmi.
5. CEMENTOVANIE
Ako je uvedené v kapitole A.4.
Na pred|zenie pracovného ¢asu umiestnite kartusu do
chladnicky.

CISTENIE / STERILIZACIA DISPENZERU PASTE PAK
Pri Cisteni a sterilizacii dispenzéru PASTE PAK dodrzujte
prisludny navod na pouzitie.
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ODTIEN
Svetlo Zlty.

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimalnych fyzikalnych vlastnosti sa,
skladujte na chladnom a tmavom mieste (4-25°C / 39-77°F).

BALENIA

1. GCFujiCEM 2 Automix
Paste Pak kartusa SL (13,3 g/ 7,2 ml) (2), GC FujiCEM 2
zmiesavacie koncovky SL (44)

2. GC FujiCEM 2 nahradné balenie
Paste Pack kartusa SL (13,3 g/ 7,2 ml) (2) s miesacimi
podlozkami (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s GC FujiCEM 2
davkovacom Paste Pak kartusa SL (13,3 g/7,2ml) (1),
GC FujiCEM 2 zmiesavacie koncovky SL (15), GC FujiCEM
2 zmiesavacie koncovky SL pre Endo (5), GC FujiCEM 2
davkovac (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit s Paste Pak davkovacom
Paste Pak kartusa SL (13,3 g/ 7,2 ml) (1), GC FujiCEM 2
zmiesavacie koncovky SL (15), GC FujiCEM 2 zmiesavacie
koncovky SL pre Endo (5), Paste Pak davkovac (1)

5. GC FujiCEM 2 zmieSavacie koncovky SL, ndhradné

balenie GC FujiCEM 2 zmiesavacie koncovky SL (20)
GC FujiCEM 2 zmiesavacie koncovky SL pre Endo,
nahradné balenie

. GC FujiCEM 2 zmieSavacie koncovky SL pre Endo (10)

. Paste Pak davkovac (1)

. GC FujiCEM 2 davkovac (1)

UPOZORNENIE

.V pripade kontaktu s tkanivom Ustnej dutiny alebo
pokozkou okamzite odstrante cement bavinenym
tampdnom, gazou alebo spongiou namocenou v
alkohole.
Oplachnite vodou. Na izolaciu opera¢ného pola od
tkaniva alebo pokozky sa méze pouzit koferdam a/alebo
kakaové maslo.

2. Vpripade kontaktu s o¢ami vyplachnite okamzite vodou
a vyhladajte lekarsku pomoc.

3. Vzriedkavych pripadoch méze sposobit citlivost u
niektorych osob. Ak sa takato reakcia objavi, prestarite
pouzivat dispenzér Paste Pak (niklom pokovovany hlinik)
a vyhladajte lekara.

4. Skladujte dispenzér Paste Pak oddelene od chemikalii
ako jodova tinktura obsahujlca halogénové castice.
Mohlo by dojst k zafarbeniu aplikatora.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER obsahuje 2% chloridu
Zzelezitého. Neodporuca sa kombinovat GC Fuji PLUS
CONDITIONER s produktami obsahujtcimi epinephrine,
pretoze moze dojst k sfarbeniu tkaniv v tstnej dutine.

6. Nepouzivajte GC FujiCEM 2 v kombinacii s materialmi
obsahujdcimi eugenol, pretoze eugenol méze branit
nalezitému tuhnutiu a naviazaniu materialu.

. Tento produkt nie je uréeny pre vyplne alebo dostavby.

. GC FujiCEM 2 zmiesavacie koncovky SL (vratane
intraorélnej $picky) st uréené len na jednorazové
poutzitie. Aby sa zabranilo krizovej kontaminacii medzi
pacientami, nepouzivajte ich opakovane. GC FujiCEM
2 zmiesavacie koncovky SL sa nemozu sterilizovat v
autoklave alebo chemiklave.

9. Vzdy pouzivajte ochranné pomaocky ako rukavice, riska a

ochranny kryt oci.
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Niektoré vyrobky uvéadzané v navode na pouzitie, mézu
byt klasifikované ako nebezpeéné podla GHS. Vzdy sa
oboznamte s bezpe¢nostnymi kartami, ktoré su k dispozicii
na adrese:

https://www.gc.dental/europe

Mbzete ich tiez ziskat od svojho dodévatela.

CISTENIE A DEZINFEKCIA

OPAKOVANE POUZIVANE DAVKOVACIE POMOCKY: aby sa
zabranilo krizovej kontaminacii medzi pacientmi potrebuju
tieto davkovacie pomacky strednu Uroven dezinfekcie.
lhned po pouzitim pouziti ich skontrolujte a oznacte v
pripade pochybnosti. Ak boli poskodené, zlikvidujte ich.

NEPONARAJTE. Aby nedochédzalo k zasychaniu a
hromadeniu necistot davkovaciu pomdcku dokladne
vycistite. Dezinfikujte s registrovanymi zdravotnickymi
dezinfekénymi prostriedkami na strednej Grovni dezinfekcie

podla regionalnych / narodnych smernic.

Suhrn bezpecnosti a klinického vykonu (SSCP) najdete v
databaze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
alebo nas kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlasenie neZiaducich ucinkov:

Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziadtce tcinky, reakcie
alebo podobné udalosti, pri pouzivani tohto vyrobku
vratane tych, ktoré nie st uvedené v tomto navode na
pouzitie, oznamte ich priamo cez prislusny vigilance systém,
Izacli(anl’m spravnej autority Vasej krajiny, na nasledujicom
Inku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

ako aj na nasom vnutornom systéme bdelosti:
vigilance@gc.dental

Tymto sposobom prispejete k zvyseniu bezpe¢nosti tohto
vyrobku.

Naposledy upravené : 01/2026

POLNJENJE Paste Pak kartuse SL
. Bat v dispenzerju mora biti povsem nazaj (Slika 2).
Navodilo:
Da postavite bat povsem nazaj, pritisnite sprozilec za bat
in isto¢asno potegnite pomi¢no zaporo (na drugi strani
dispenzerja) s prsti.

2. Kartuso vstavite v Paste Pak Dispenser (Slika 3). Zareza
na kartusi mora biti poravnana z zarezo na Paste Pak
Dispenser-ju, kot je naslikano. Nato obrnite kartuso
povsem v desno.

3. Ko kartuso vstavite pritisnite sprozilec za bat naprej,
dokler se ne ustavi (Slika 4).

a) Pritisnite sprozilec za bat naprej.

b) Ne pritisnite na zgornji del.
Navodilo:
Pri odstranjevanju kartuse potisnite bat nazaj in
obrnite kartuso do oznacenega polozaja.

TEHNIKA CEMENTIRANJA - AUTOMIX Z GC

FujiCEM 2 Mesalni nastavki SL

1. PREPARACIJA ZOBA
a) Zob pripravite na obi¢ajen nacin. Za zascito pulpe

uporabite kalcijev hidroksid.

b) Pripravljeni zob odistite s plovcem in vodo.

Navodilo:

1) NacClO, EDTA ali klorheksidin se lahko uporabljajo

za Cis¢enje prepariranega zoba. Ne uporabljajte

substanc kot H202 (hidrogen peroksid) in drugih
dezinficiensov, ker lahko oslabijo vezavo.

Za optimalno adhezijo uporabite GC Fuji PLUS

CONDITIONER (20 sek.) na pripravljeni zobni

povrsini.

c) Mocno sperite z vodo. Viske vode odstranite s
pomocjo vatne kroglice ali nezno spihajte z zrakom, ki
ne vsebuje olja. NE IZSUSITE. Pripravljena povrsina naj
bo vlazna (svetlikajoca).

2. RESTAVRIRANJE PREPARACIJE
Restavracijo obravnavajte in rokujte z njo v skladu z
navodili proizvajalca.

3. RAZDELJEVANJE IN AUTOMIX
a) Odstranite pokrov s kartuse.

b) Pred vsako uporabo preverite obe odprtini na
konici kartuse in se prepricajte, da sta obe pasti v
enakem nivoju, da bo tok iz kartuse enakomeren.
Navodilo:

Pred prvo uporabo iz nove kartuse ali po dolgem

intervalu brez uporabe, spustite nekaj paste iz

kartuse (Slika 5).

Pripnite GC FujiCEM 2 Me3alni nastavek SL na kartuso.

Pritisnite mixing tip popolnoma do konca. (Slika 6-1).

Potegnite ohisje naprej da pritrdite mixing tip (Slika

6-2). Navodilo:

1) GC FujiCEM 2 Mesalne nastavke SL mora biti varno
pritrjen na kartuso. Sicer GC FujiCEM 2 Mesalne
nastavke SL odstranite in pritrdite znova.

2) Ce je bil material hranjen v hladilniku, pustite
kartuso na sobni temperaturi 10 minut.

Namestite usmerjevalnik na sprednjo stran vzvoda

(Slika 7).

Navodilo:

Pred razdeljevanjem materiala v izdelke, iztisnite

majhno koli¢ino zmesanega materiala na mesalno

podlogo.

Pocasi pritisnite na vzvod in razdelite material v

izdelek.

Po koncu razdeljevanja sprostite vzvod. Potegnite

ohisje nazaj in odstranite GC FujiCEM 2 Me3alni

nastavek SL (Slika 8). O¢istite konico kartuse in na

kartuso namestite pokrov (Slika 11).

Navodilo:

1) Ne puscajte uporabljenega GC FujiCEM 2 Me3alni

nastavek SL na kartusi dlje ¢asa.

Koli¢ino preostalega materiala v kartusi lahko

preverite glede na polozaj pomicne zapore na

drugi strani dispenzerja. Ce so cilindri klartuse
translucentni, lahko koli¢ino preostalega materiala
preverite glede na polozaj notranjega bata, ki se

vidi preko cilindrov. Ce ostane v kartusi le malo

paste, potem paste mogoce ne boste mogli

razdeliti z GC FujiCEM 2 Me3alnim nastavkom SL.

V izogib poskodbam, previdnost pri odlaganju

dispenserja s kartuso in mesalnimi nastavki ni

odvec.

4. CEMENTIRANJE
a) Notranje povrsine restavracije prevlecite z zadostno

koli¢ino cementa in pustite, da se strdi. Delovni ¢as

je 2 minutiin 15 sekund od zacetka mesanja pri 23°C

(74°F). Visja temperature skrajsa delovni ¢as, nizja

temperature pa ga podaljsa. Vzdrzujte zmerni pritisk.

Vzdrzujte zmeren pritisk in poskrbite, da ostane

restavracija na svojem mestu. Zacnite odstranjevati

viske cementa, ko ti postanejo gumijasti.

S kon¢no obdelavo lahko zacnete 4 minute in 30

sekund po strditvi restavracije.

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA - ROCNO MESANJE
. PREPARACIJA ZOBA
Poglejte pod A
2. RESTAVRIRANJE PREPARACIJE
Poglejte pod A.2.
3. RAZDELJEVANJE

a) Odstranite pokrov s kartuse.

b) Pritisnite na vzvod in razdelite potrebno koli¢ino paste
na mesalno podlogo.

Navodilo:
1) Pred prvo uporabo iz nove kartuse ali po dolgem
intervalu brez uporabe, spustite nekaj paste iz
kartuse (Slika 5).
Usmerjevalnik lahko pomikate naprej in nazaj ter
spreminjate kolicino materiala, ki ga razdeljujete
(Slika 9).
3) Polozaj usmerjevalnika za en inlej.
4) Polozaj usmerjevalnika za eno prevleko.
Med pritiskanjem na vzvod (Slika 10-1), odrezite
material iztisnjen iz kartuse, tako, da kartuso in
dispenzer postavite pokonci na mesalni podlogi (Slika
10-2).

d) Po koncanem razdeljevanju sprostite vzvod, ostanka
past na konici kartuse gresta nazaj v kartuso. Ocistite
konico kartuse in na kartuso namestite pokrov (Slika
11). Navodilo:

Koli¢ino preostalega materiala v kartusi lahko

preverite glede na poloZzaj pomicne zapore na drugi

strani dispenzerja. Ce so cilindri kartuse translucentni,

lahko koli¢ino preostalega materiala preverite glede

na polozaj notranjega bata, ki se vidi preko cilindrov.
4, MESANJE

Po razdelitvi, na tanko razsirite obe pasti po mesalni

podlogi s pomocgjo plasti¢ne spatule. Mocno krozno

mesajte 10 sekund. Bodite pazljivi, da ne vmesate zracnih
mehurckov.

Navodilo:

a) Obe pasti sta podobnih barv, zato mesajte pazljivo.
Vedje kolic¢ine past mesajte dlje ¢asa (15 sekund).

b) GC FujiCEM 2 past ne mesajte z drugimi materiali.

5. CEMENTIRANJE Poglejte pod A4.

Ce zelite delovni ¢as podaljsati, shranjujte kartuso v

hladilniku.

JC/I\SCENJE / STERILIZACIJA PASTE PAK DISPENSER-

Za ¢is¢enje in sterilizacijo PASTE PAK DISPENSER-ja, si oglejte
ustrezna navodila za uporabo.

BARVA

Svetlo rumena.

SHRANJEVANJE

Za optimalne lastnosti, shranjujte v hladnem in temnem
prostoru (4-25°C / 39-77°F).
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PAKIRANJE
. GC FujiCEM 2 Automix
Paste Pak karusa SL (13,3g /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
Mesalni nastavki SL (44)

2. GCFujiCEM 2 Refill
Paste Pack kartusa SL (13,3g/7.2 mL) (2) zmesalno
podlogo (5t.. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit z GC FujiCEM 2
Dispenser Paste Pak Kartusa SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC
FujiCEM 2 Me3alni nastavki SL (15), GC FujiCEM 2 Me3alni
nastavki za endo (5), GC FujiCEM 2 Dispenser (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit z Paste Pak Dispenser
Paste Pak Kartusa SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
Mes3alni nastavki SL (15), GC FujiCEM 2 Me3alni nastavki za
endo (5), Paste Pak Dispenser (1)

5. GC FujiCEM 2 Mesalni nastavki SL, naknadno pakiranje
GC FujiCEM 2 Mesalni nastavki SL (20)

6. GC FujiCEM 2 Mesalni nastavki za endo, naknadno
pakiranje GC FujiCEM 2 Mesalni nastavki za endo (10)

7. Paste Pak Dispenser (1)

8. GCFujiCEM 2 Dispenser (1)

OPOZORILO
.V primeru stika materiala s tkivi v ustni votlini ali s koZzo,
ga takoj odstranite z gobo ali vato namoceno v alkohol.
Sperite z vodo. Za preprecevanje stikov lahko uporabite
koferdam in/ ali izolirate operacijsko polje s pomocjo
cocoa butter-a.

2. V primeru stika z o¢mi, takoj sperite z vodo in poiscite
pomoc zdravnika.

3. Vredkih primerih lahko kovine pri nekaterih ljudeh
povzrocijo preobcutljivost. V primeru taksne reakcije,
prenehajte z uporabo Paste Pak Dispenser-ja (z nikljem
prevlecen aluminij) in pacienta napotite k zdravniku.

4. Paste Pak Dispenser shranjujte stran od kemikalij kot
je jodova tinktura, ki vsebuje halogen element. Kajti
dispenzer se lahko zabarva.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER vsebuje 2% zelezov klorid.
Uporaba GC Fuji PLUS CONDITIONER-ja ni priporocljiva v
kombinaciji z izdelki, ki vsebujejo epinefrin, kajti to lahko
pusti madeze na oralnih tkivih.

6. Ne uporabljajte GC FujiCEM 2 v kombinaciji z materiali, ki
vsebujejo evgenol, kajti evgenol lahko ovira GC FujiCEM 2
pri strjevanju ali pravilni vezavi.

. lzdelek ni namenjen za polnjenje ali izgradnjo nazidka.

. GC FujiCEM 2 Mesalni nastavki SL (z intraoralnim
nastavkom) je narejen samo za enkratno uporabo. Da
preprecite navzkrizno kontaminacijo med pacienti, ga ne
uporabljajte ponovno.GC FujiCEM 2 Me3alni nastavki SL se
ne avtoklavirajo oz. kemi¢no distijo.

9. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska

in Zadznasjaciitzndaajoac:a0l1a/s2e01m5ora vedno
uporabljati

o~

Nekateri izdelki omenjeni v teh navodilih za delo so lahko
klasificirani kot

nevarni po GHS. Vedno se obrnite na varnostne liste, ki so
na voljo na:

https://www.gc.dental/europe

Lahko jih zagotovi tudi vas dobavitelj.

CISCENJE IN DEZINFEKCUJA

SISTEM ZA VECKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrizni
kontaminaciji med pacienti, ta pripomocek zahteva
dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte
pripomocek za poskodbe ¢e so le-te prisotne. Poskodovan
sistem zavrzite.

NE NAMAKAJTE V TEKOCE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO.
Temeljito ocistite pripomocek, da preprecite susenje in
nabiranje necistoce. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo
srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno infektivni

kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Za povzetek varnosti in klini¢ne u¢inkovitosti (SSCP) si oglejte
bazo podatkov EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) ali nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Porocilo o nezelenih ucinkih:

Ce se zavedate kakrsnih koli nezelenih ucinkov, reakcij ali
podobnih dogodkov, do katerih je prislo pri uporabi tega
izdelka, vkljucno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za
uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema
za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vasi drzavi
dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_sl

kot tudi v nasem sistemu notranjega nadzora:
vigilance@gc.dental

Na ta nacin boste prispevali k izbolj$anju varnosti tega
izdelka.

Zadnja izdaja : 01/2026

Pre upotrebe paZljivo progitati uputstvo.

GC FujiCEM™ 2

OJACAN RTG-VIDLJIV GLASJONOMER CEMENT ZA
CEMENTIRANJE

Samo za stru¢nu stomatolosku upotrebu u
indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU
1. Cementiranje inleja, onleja, krunica i mostova sa metalnom

AwWN

5.

osnovom

. Cementiranje kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova
. Cementiranje punih keramickih inleja
. Cementiranje punih keramickih inleja, onleja, krunica i

mostova (s osnovom iz cirkonijuma, litijum-disilikata itd.)
velike ¢vrstoce.
Cementiranje metalnih, keramickih i fiber ko¢ica

KONTRAINDIKACIJE

1.
2.

3.

Direktno prekriivanje pulpe.

U retkim sluc¢ajevima ovaj proizvod moze izazvati osetljivost
kod nekih osoba. U slu¢aju takve reakcije treba prekinuti

sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

PRIKAZ DELOVA (Slika 1)

A.

Paste Pak karusa SL
1. Poklopac 2. Unutrasnji klip 3. Vrh patrone 4. Pomicni
rukavac

. Paste Pak dozator

5. Pistolj 6. Drska za prste 7. Poluga 8. Klizni zatvarac
9. Poluga za otpustanje

. GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL (Povuci i zakljucaj

sistem)
GC FujiCEM2 nastavci za mesaje SL za endo (sa intraoralnim
vrhom)

KOMMO3ULINIA

Pasta A: Fluoro-alumino-silikatno staklo, metakrilat,
dimetakrilat, silicijum dioksid, pigment

Pasta B: voda, poliakrilna kiselina, silicijum dioksid, karboksilna
kiselina, inicijator, stabilizator

Mepe/ 3aCTOCYBAHHSAM YBAXHO NPOUMTAITE
IHCTPYKLiKO 3 BUKOPUCTAHHS.

GC FujiCEM™ 2
PEHTI'EHOKOHTPAQTHI/IVI MNOCUNEHNV OIKCYIOYUIA
CKNOIOHOMEPHUW LIEMEHT

Jina BUKOpUCTaHHA NuLLe NikapAamMKU-CToMaTonoramm y
BUNajKax, WO ONm1caHi B faHi iHCTPYKLi.

MOKA3AHHA A4 BUKOPUCTAHHA

1. OiKcaujis METaNeBIX BKNAAOK, HAKNAJOK Ta KOPOHOK,
MOCTOBWHMX NPOTE3iB Ha MeTaneBoOMy KapKaci.

2. Oikcauia KOMNO3UTHUX BKNAAOK, HaKNaflOK, KOPOHOK Ta
MOCTOBMAHUX NPOTE3iB.

3. Qikcauia KepamiyHUX BKNAAOK.

4. LlemeHTyBaHHA BUCOKOI MiLIHOCTI (HanpwKnaz, Ha OCHOBI
LIMPKOHIt0, AUCHNIKaTY NiTilO i T. iH.) LinbHOKepamiuHmX
BKNaJlOK, HaKNafloK, KOPOHOK Ta MOCTiB

5. Oikcalia MeTaneBux, KepamiuHyX Ta BOJIOKOHHUX WTUGTIB.

I'IPOTI/II'IOKA3AHH$|
. MpAme nepekpuTTA Mynbnu.

2. B noognHokux BunaKax matepian Moxe BUKNMKATIA
YYTIMBICTb y AEAKNX NALIENTIB. Y Pa3i BUHNKHEHHA TaKiX
peaKuii, NpUNUHITb BUKOPUCTaHHA MaTepiany Ta 3BepHITbCA
A0 nikaps BianoBigHOI cnewianisauyii.

MPU3HAYEHHA YACTUH CUCTEMW (Puc. 1)

1. Paste Pak kapTpuax SL
1. Kopnyc 2. BHyTpilHii nopLieHs 3. [losytoui Hacaaku. 4.
Pykas

2. Paste Pak [lucnexcep
5. Mopuexb 6. ObmexyBay 7. Pyuka 8. KoB3Huii 610k
9. BuBinbHaoumin Baxinb

3. GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa Hacaaka SL (cuctema dikcauii
Slide & Lock) GC FujiCEM 2 3milyBanbHa eHAOAOHTNYHA
Hacapka SL (3 BHYTPilLHbOPOTOBOIO HacaAKolo)

CKNAL

Macta A: pTopantomocunikaTHe CKo, METaKpuar,
AVMETUKPUAAT, AIOKCUA KPEMHIIO, NirMeHT

MacTa B: Bopa, noniakpunosa KUCNOTa, AioKCUA KPeMHito,

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KapboHOBa KMCIOTa, iHiliaTop, cTabinizatop
Odnos pasta / pasta (9/9) 20/1.0 BKA3IBKW 3 BUKOPVUCTAHHA
Vreme mesanja (sek.) 10"-15" CniBBigHowWeHHA nacTa/nacTa (r/r) 2.0/1.0
Radno vreme (min., sek.) (pri 23°C) (od pocetka 215" Yac 3amilwyBaHHs (cek.) 10"-15"
mesanja) Po6ounin vac (x8., cek.) (npu Temnepatypi 23°C) (Big 2157
Vreme stvrdnjavanja (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30" ToyaTKy 3amilllyBaHH#)

1SO 9917-2 Klase 1, Cementiranje Rentgenska vidljivost

POSTAVLJANJE PASTE PAK PATRONE
. Pistolj treba biti potpuno utisnut u dozator (Slika 2).

Vazno:

Pistolj utisnuti tako da se prstima pritisne poluga za
otpustanje i istovremeno povuce klizni zatvarac (na donjoj
strani dozatora).

. Patronu postaviti u Paste Pak dozator (Slika 3). Proveriti da je

oznaka na patroni uskladena sa oznakom na Paste Pak
dozatoru kako je prikazano. Zatim patronu potpuno okrenuti
u tacan polozaj.

. Nakon postavljanja patrone potiskivati polugu za otpustanje

prema napred dok se ne zaustavi (Slika 4).

a) Polugu za otpustanje potiskivati prema napred.

b) Ne pritiskati gornju stranu.
Vazno:
Patronu skinuti tako da se pistolj potpuno utisne, a
patrona se okrene nazad u oznacen polozaj.

. TEHNIKA CEMENTIRANJA - SAMOMESANJE POMOCU GC

FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL

. PREPARACIJA ZUBA

a) Zub preparirati na uobicajen nacin. Za prekrivanje pulpe
koristiti kalcijum hidroksid.

b) Preparirani zub ocistiti plovu¢cem i vodom.

Vazno:

1) NacClO, EDTA ili hlorhexidin se mogu koristiti za
ciscenje prepariranog zuba. Ne koristiti proizvode
kao $to je H202 (hidrogen peroksid) ili slicne
dezinficijense jer takvi proizvodi mogu smanjiti
cvrstocu spoja.

Za optimalnu adheziju na prepariranu povrsinu zuba

naneti sredstvo za kondicioniranje GC Fuji PLUS

CONDITIONER u trajanju od 20 sekundi.

c) Temeljno isprati vodom. Visak vode osusiti komadic¢em
vate ili laganim vazdugnim mlazom. NE PRESUSITI.
Preparirane povrsine treba da izgledaju vlazno (da se
sijaju).

)

. PRIPREMA PROTETSKOG RADA

Osigurati da je protetski rad prethodno obraden u skladu sa
uputstvom proizvodaca.

. DOZIRANJE | SAMOMESANJE

a) Skinuti poklopac patrone.

b) Pre svake upotrebe proveriti oba otvora na vrhu

patrone i potvrditi da su paste u istom nivou kako bi

se osigurao ravnomeran tok iz patrone.

Vazno:

Pre prvog istiskivanja materijala iz nove patrone ili

nakon dugog perioda nekoriscenja, istisnuti malu

koli¢inu svake paste iz patrone (Slika 5).

Postaviti GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL na patronu.

Pritisnuti vrh za mesanje do kraja (Slika 6-1). Drzati

pomicni rukavac istovremeno sa obje strane i povudi ga

prema napred da se vrh za mesanje zakljuca (Slika 6-2).

Vazno:

1) Proveriti da je GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL
sigurno postavljen na patronu. Ako nije, odstraniti GC
FujiCEM vrh za mesanje i ponovo ga postaviti.

2) Ako se materijal ¢uvao u frizideru, patronu ostaviti na
sobnoj temperaturi 10 minuta.

Drsku za prste postaviti ispred poluge (Slika 7).

Vazno:

Pre doziranja materijala u protetske radove malu

koli¢cinu zamesanog materijala istisnuti na podlogu.

Polako pritisnuti polugu za doziranje materijala u

protetski rad.

Nakon doziranja otpustiti polugu. Povuci pomicni rukavac

unazad i odstraniti GC vrh za mesanje SL (Slika 8). Ocistiti

vrh patrone i zameniti poklopac patrone (Slika 11).

Vazno:

1) Koris¢eni GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL ne

ostavljati na patroni duze vreme.

Koli¢ina preostalog materijala u patroni moze se

utvrditi na osnovu polozaja kliznog zatvaraca na

donjoj strani dozatora. Buduci da su cilindri patrone
providni, preostala koli¢ina takode se moze utvrditi

na osnovu poloZaja untrasnjeg klipa koji se vidi

kroz cilindre. Kada je u patroni preostala samo mala

koli¢ina paste, pasta se ne moze dozirati iz GC FujiCEM

2 nastavci za mesanje SL.

Da biste izbegli Stetu, ne ispustajte dispenzer sa

patronama i vchom za mesanje.

o
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. CEMENTIRANJE

a) Na unutrasnju povrsinu protetskog rada naneti dovoljnu
koli¢cinu cementa i odmah postaviti. Radno vreme iznosi
2 minuta i 15 sekundi od pocetka mesanja pri 23°C. Visa
temperature skratice, a niza temperature produzice radno
vreme. Odrzati umeren pritisak.
b) Odrzati umeren pritisak i biti siguran da je restauracija na
pravom mestu. Visak cementa poceti odstranjivati kada je
visak cementa gumast.
Zavrsna obrada moze da se po¢ne 4 minuta i 30 sekundi
posle postavljanja protetskog rada.

2}

. TEHNIKA CEMENTIRANJA - RUCNO MESANJE
. PREPARACIJA ZUBA

Pogledati pod A.1

. PRIPREMA PROTETSKOG RADA

Pogledati pod A.2.

. DOZIRANJE

a) Skinuti poklopac patrone.
b) Pritisnuti polugu za doziranje potrebnih koli¢ina paste na
podlogu za mesanje.

Vazno:

1) Pre prvog istiskanja materijala iz nove patrone ili
nakon dugog perioda nekoriséenja, istisnuti malu
koli¢inu svake paste iz patrone (Slika 5).

Drska za prste moze se pomerati prema napred i
nazad za promenu koli¢ine doziranja materijala

(Slika 9).

3) Polozaj drske za prste za jedan inlej.

4) Polozaj drske za prste za jednu krunicu.

Pritiskujudi polugu (Slika 10-1), poravnati i odvojiti
istisnuti materijal iz vrhova patrone postavljanjem
patrone i dozatora u uspravan polozaj na podlozi za
mesanje (Slika 10-2).

Kada se poluga nakon doziranja otpusti, ostatak paste na
vrhovima patrone vraca se u patronu. O¢istiti vrh patrone
i zameniti poklopac patrone (Slika 11).

Vazno:

Koli¢ina preostalog materijala u patroni moze se utvrditi
na osnovu polozaja kliznog zatvaraca na dOnJOJ strani
dozatora. Budud¢i da su cilindri patrone prozirni, preostala
koli¢ina takode se moze utvrditi na osnovu polozaja
unutradnjeg klipa koji se vidi kroz cilindre.
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. MESANJE

Posle istiskivanja materijal plastlcnom $patulom tanko
razmazati na podlozi za mesanje. Temeljito me3ati
preklapanjem 10 sekundi. Paziti da se ne stvore mehurici
vazduha.

Vazno:

a) Dve paste imaju sli¢nu boju, pa treba pazlleo mesati.

Veca koli¢ina paste zahteva duze vreme mesanja (15
sekundi).
b) GC FujiCEM 2 paste ne mesati s drugim materijalima.
5. CEMENTIRANJE
Pogledati pod A.4.
Za produzenje radnog vremena preporucuje se da se
patrona ¢uva u frizideru.

CISCENJE / STERILIZACIJA PASTE PAK DOZATORA
Za ¢iscenje i sterilizaciju PASTE PAK DOZATORA, pogledati
odgovarajuce uputstvo za upotrebu.

BOJA
Svetlo zuta.

CUVANJE
Za optimalno koris¢enje preporucuje se, ¢uvati na hladnom i
tamnom mestu (4-25°C/ 39-77°F).

PAKOVANJA
. GC FujiCEM 2 Automix
Paste Pak patrone SL (13,39 /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
nastavci za mesanje SL (44)

2. GCFujiCEM 2 dopuna
Paste Pack patrone SL (13,3g /7.2 mL) (2) sa posudom za
mesanje (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter set sa GC FujiCEM 2 dozatorom
Paste Pak patrone SL (13,39 /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
nastavci za mesanje SL (15), GC FujiCEM 2 nastavci za
mesanje SL za endo (5), GC FujiCEM 2 dozator (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter set sa Paste Pak dozatorom
Paste Pak patrone SL (13,39 /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
nastavci za mesanje SL (15), GC FujiCEM 2 nastavci za
mesanje SL za endo (5), Paste Pak dozator (1)

5. GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL, dopuna GC FujiCEM 2
nastavci za mesanje SL (20)

6. GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL for Endo, dopuna GC

7.
8.

FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL za endo (10)
Paste Pak dozator (1)
GC FujiCEM 2 dozator (1)

UPOZORENJE

1. U sluéaju dodira sa sluzokozom ili kozom, odmah odstraniti
sunderom ili vatom natopljenom u alkohol. Isprati vodom. Za
izbegavanje dodira moze se koristiti koferdam i/ili GC Cocoa
butter za izolaciju radnog polja od koze ili sluzokoze.

2. U slucaju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti
lekara.

3. U retkim sluc¢ajevima metali mogu izazvati osetljivost kod
nekih osoba. U slu¢aju takve reakcije treba prekinuti
upotrebu Paste Pak dozatora (aluminijum presvucen niklom)
i potraziti lekara.

4. Paste Pak dozator ¢uvati dalje od hemikalija kao 3to je
tinktura joda koja sadrzi halogeni element. U suprotnome
dozator moze promeniti boju.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER sadrzi 2% zeljezo-hlorida. Ne
preporucuje se koris¢enje GC Fuji PLUS CONDITIONER u
kombinaciji sa proizvodima koji sadrze epinefrin, buduci da
moze doci do prebojenja sluzokoze.

6. GC FujiCEM 2 ne koristiti u kombinaciji sa materijalima koji
sadrze eugenol, buduci da eugenol moze spreciti pravilno
stvrdnjavanje ili spajanje cementa GC FujiCEM 2.

. Ovaj proizvod nije namenjen za izradu ispuna ili nadogradnji.

. GC FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL (ukljucujudi intraoralni
nastavak) je namenjen za jednokratnu upotrebu. Da bi se
sprecila kontaminacija izmedu pacijenata, ne koristiti GC
FujiCEM 2 nastavci za mesanje SL ponovo. GC FujiCEM 2
nastavci za mesanje SL se ne moze sterilizovati u autoklavu
ili hemiklavu.

9. Li¢na zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maske za lice i

sigurnosna zastita za lice, treba uvek nositi.

(<3N

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima za upotrebu mogu
u skladu

sa Globalnom klasifikacijom sistema za obelezavanje hemikalija
GHS,

biti klasifikovani kao opasni. Potrebno je uvek proveriti
sigurnosno-

tehnicke listove materijala, dostupne na:
https://www.gc.dental/europe

Sigurnosno-tehnicki listovi mogu se dobiti i od dobavljaca.

CISCENJE | DEZINFEKCIJA

SISTEM ZA VISEKRATNO DOZIRANJE: Za izbegavanje medusobne
kontaminacije izmedu pacijenata, ovaj predmet zahteva srednji
nivo dezinfekcije. Odmah posle upotrebe proveriti predmet i
oznaciti ga ako

su mu svojstva umanjena. U slucaju ostecenja predmet baciti.

NE URANJATI U VODU. Predmet detaljno ocistiti kako bi se
sprecilo susenje i nakupljanje ostataka materijala. Dezinfikovati
ga registrovanim sredstvom za srednji nivo kontrole infekcije u

zdravstvu u skladu sa regionalnim / nacionalnim propisima.

Zarezime sigurnosti i klinickog ucinka (Summary of Safety
and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas
kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obavestavanje o nezeljenim dejstvima:

Ako postanete svesni bilo kakvih nezeljenih dejstava, reakcija ili
sli¢nih dogadaja do kojih je doslo upotrebom ovog proizvoda,
uklju¢ujuci i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za
upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuci
sistem nadzora, odabirom odgovarajuceg autoriteta u vasoj
drzavi, dostupno putem sledece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

kao i na nas interni sistem nadzora:

vigilance@gc.dental

Na taj nacin doprinecete poboljsanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 01/2026
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Yac TBeppiHHA (37°C/99°F) (xB., cek.) 430"

1SO 9917-2 Knacy 1, ®ikcauis. Papionposopuit

BCTAHOBJIEHHA KAPTPULKA

1. MNepekoHanTech, WO NOpLLEHb NOBHICTIO 3HaXOANTLCA B
pAvcneHcepi (Puc. 2).

Mpumitka:

[InA Toro, W06 BTArHY T MOPLUHI B AUCNEHCEp, CTUCHITL
nanbuAMM KOB3HWI 610K Ta 3BifIbHAOUMI BaXinb
(3HaxofATbCA B HUXKHIN YacTUHI AucneHcepa) i pasom
BIiATArHITL iX.

2. BcraBTe KapTpuax B Paste Pak [iucnexcep (Puc.3)
MepekoHanTech, WO NO3HauKa Ha KapTpuaxi cnisnagae
3 MO3HaYKOIO Ha Paste Pak gucnexcepi, Ak nokasaHo Ha
pucyHKy. MPOBEPHITb KaPTPUAXK Tak, 06 BCTAHOBUTY OrO
Yy NPaBUIbHE MONOXEHHS.

3. MMicna BcTaHOBNEHHA KapTpuaka NPOLUTOBXHITb
3BiNbHAIOUNIA BaXiNb BNepes HaCTiNbKKN, HaCKiNbKu Lie
Moxnuso. (Puc. 4).

a) [pocysaiiTe 3BiNbHAUNI BaXinb Bnepes,.

6) He TWUCHITb Ha 1OTO BEPXHIO YaCTUHY
Mpumitka:
[inA Toro, Wob BUIHATU KapTPUAXK, NOBHICTIO BTAMHITH
nopLUEeHb | NPOBEPHITL KAPTPUXK TaK, LLOG NO3HauKM Ha
KapTpuaXi Ta AncneHcepi cnisnanu.

A. TEXHIKA OIKCALIIi - ABTOMATUYHE 3AMILLYBAHHS 3A
Aonomoroto 3MILLYBAJIbHOI HACAKU GC FujiCEM 2
3milyBanbHa Hacaaka SL

1. MIATOTOBKA 3YBA
a) Bianpenapyiite 3y6 3a cTaHAapTHOK MeToAVKO. AnA

NepeKpUTTA NyNbNy BUKOPVCTOBYTe MaTepiany Ha

OCHOBI riipoKcuay KanbLito.

OuncTiTb BiANpenaposaHui 3y6 3a 4OMOMOrOK Nemsu

Ta BOAMU.

Mpumitka:

1) TinoxnopuT HaTpito, EDTA abo xnoprekcnant

MOXYTb 6yTI BUKOPUCTaHI ANA OUNCTKN

BiAnpenapoBaHoro 3y6a. He Bukopucrosyiite

Taki peyoBuHN, AK H202 (nepekunc BoaHIo) Ta iHwWi

Ae3iHdiKytoui 3aco6u, OCKINbKN BOHN MOXYTb

3HUKYBaTM cuny aaresii.

[ins oTpUMaHHsA 6inbLIoT aaresii HaHeCiTb Ha

BiANpenapoBaHwii 3y6 GC Fuji PLUS CONDITIONER

Ha 20 ceKyHa.

PeTenbHo npomuiiTe 3y6 Bofoto. Buaanitb HaAMULLKK

BOJOrM, POCYLIMBLLY BATHUM TaMMOHOM a60 NOBITPAM

6e3 AOMILIOK Macna nif Hesennkum Tuckom. HE

MEPECYLUYWTE. MosepxHsa 3y6a NoBMHHa BUrNAfaT!

sosoroto (6nuiwaty). . .

2. NIATOTOBKA OPTOMEANYHOI KOHCTPYKLIT
MNepekoHaiiTecb B TOMY, L0 OpPTONeAnNYHa KOHCTPYKLIA
6yna gonepe/:LHbo 06po6neHa BiANOBIAHO A0 IHCTPYKLI
BUPOGH

3. 103YBAHHA TA ABTO3MILLYBAHHA
a) 3HiMiTb KOBMayoK 3 KapTpuaxa.

6) LLo63a6 ™Mp
marepiany, nepeg KONHUM 3acrocysauuum
nepeKoHaliTecs, Wo HOCUKN ANA BUAABNIOBaHHA

6)

2

B,

i 3 nacT He A Ta Jil ™
3HaXofAATbCA Ha OAHOMY PiBHi B Ty6ax.
MNpumirtka:

Mepep nepwvm BUAaBNIOBaHHAM MaTepiany 3
HOBOTO KapTpuaXYy, a60 AKLLO KapTPUAX AOBrO He
BUKOPUCTOBYBABCSA, CNOYaTKy BUAABITb HeBeNINKY
KinbKicTb nact (Puc.5).
Mpuepnaiite GC FujiCEM 2 3miwyBanbHy Hacagky SL ao
KapTpuaXa. MPUTUCHITL 3MillyBanbHy HacajKy NMOBHICTIO
10 KiHuA (Puc.6-1). Tpumatoun pyKas 3a i1oro 6oku,
WITOBXaiiTe ioro Brepep, Wob 3adikcyBaTy 3millyBanbHY
Hacaaky (Pnc.6-2).
MpumiTtka:
1) Mepekoraritecs, wo GC FujiCEM 2 3miwysanbHa
Hacafika SL HagiiHo npregHaHa o KapTpuaxa.
AKLWO Le He Tak, Bia'eaHaiiTe GC FujiCEM 2
3MilyBanbHy HacaaKky SL Ta noBTopiTb Npoueaypy
NPUENHAHHA.
AKLLO MaTepian 36epiraBca y XonoAubHUKY,
3auMLITe KapPTPUAXK NP KiIMHaTHI TemnepaTypi Ha
10 XBUAWH.
BcTaHOBITH 06MeXXyBaY Ha pyuLli (Prc.7).
Mpumitka:
Mepep BHeceHHAM MaTepiany B OPTONeANYHY
KOHCTPYKLUil0, BUAABITb HEBENNKY KiNbKiCTb 110T0 Ha
nanip Ans 3amilyBaHHsA.
) M'AKO HaTUCKalouM Ha PyUKy, BHECITb MaTepian B
OpTONeANYHY KOHCTPYKLi0.
Micna BHeceHHA MaTepiany BiANyCTiTb pyuKy. BiatarHite
pyKaB Ha3ap Ta 3HimMiTb GC FujiCEM 2 3miwysanbHy
Hacapaky SL (Puc.8). OumcTiTb HOCUKK KapTpuaKa Ta
BCTaHOBITb 3aXUCHY KpULKyY (Pnc.11).
MpumiTtka :
1) He 3anuwarite Ha KapTpuAXi BUKOPUCTaHY
GC FujiCEM 2 3miwysanbHy Hacaaky SL Ha fosruin
yac.
KinbkicTb maTepiany, Wo NUIIMBCA B KapTpUAXI,
MOKHa BU3HAUUTVI 32 MOJIOXKEHHAM KOB3HOTO GIOKY,
L0 3HAXOAMTHCA B HUXKHI YaCcTUHI AucneHcepa.
OCKinbKM KapTpyXi € NPO30PVMU, 3aNULLIOK
LIeMEHTY MOXHa KOHTPOJII0BATM 3@ NOJIOKEHHAM
BHYTPILIHBOTO MATYHXePY, AKNI BUAHO Kpi3b Ty6u.
AKLWO B Ty6ax 3anMIIMIOCA 3aHafiTo Majo MaTepiany,
BiH MoXe He Buaasniosatnca 3 GC FujiCEM 2
3MillyBasbHOI HacaaKu SL.
JInfl YHUKHEHHA NOLWKOMKeHb He jonycKaiiTe
nafjiHHA UcneHcepa 3 KapTpuaXeM Ta Hacaiko
[NA 3MillyBaHHSA.
4. OIKCALIA

a) HaHeciTb Ha BHYTpIilLHI NOBepXHi opToneanyHoil
KOHCTPYKL|T LIap LIeMeHTY JOCTaTHbOI TOBLUWHY |
Bifpa3y BCTaHOBITH ii Ha MicLie. Pobouuii yac cknapae 2
xB. 15 cek. Bifj noyaTKy 3amillyBaHHA (3a Temnepatypu
23°C) (74°F). Binbl BUCOKa TeMnepaTypa npu3seae Ao
CKOPOYeHHsA PoboUOro yacy, a 6inbL Hi3bKa — A0 NOTO
noaoBxeHHs. [poTArom ycboro yacy TeeppiHHA cuna
Ha/JlaB/loBaHHsA MOBUHHa 6y Ty MOMIpHOIO.
Cvina HaTUCKaHHA MOBUHHa 6y T MOMIPHOIO;
nepekoHanTecs, Wo pecTaBpaLlisa He 3micTunaca.
MounHanTe BUAANATA HAANNLIKN LIEMEHTY, Konun
martepias 3a CBOEI KOHCUCTEHLEID CTaHe NofiGHNM
[0 rymu.
DiHanbHy 06po6Ky MOXHa MOUYMHATY He paHilue, HiX
3a 4 xB. 30 cek. NicnA BCTaHOBNEHHA opTonefUYHOl
KOHCTPYKLI.

B. TEXHIKA OIKCALIi — 3AMILLYBAHHA PYKAMU

1. MIATOTOBKA 3YBA
[Ausitbcan. A1, B .

2. MNIATOTOBKA OPTOMEANYHOI KOHCTPYKLIT
Ausitbca n. A.2.

3. JJO3YBAHHA
a) 3HiMiTb KOBMaYoK 3 KapTpUAXa.

6) [na BuaaBnoBaHHA NOTPIGHOI KiNbKOCTI NacT Ha 610k
[ANA 3aMilllyBaHHA HaTUCKaNTe Ha PyuUKy.

Mpumitka:

1) Mepea nepwum BUAaBNOBaHHAM MaTepiany 3
HOBOTO KapTpuaxa, abo AKLIO KapTpuK AOBrO He
BKOPUCTOBYBABCA, COYATKY BUAABITb HEBENUKY
KinbKicTb nact (Puc.5).

KinbKicTb maTepiany, Lo BUAABNIOETLCA,

perynioeTbca nepecyBaHHAM obMexyBaya Brepes

yn Hasag (Puc.9).

3) lMonoxeHHa obmexxyBaya Ana dikcauii ogHiel
BKNAJIKN.

4) TMonoxeHHs obMexyBaya ana dikcauii ogHiel
KOPOHKW. B) HaTuckatoun Ha pyuky (Puc. 10-1),
BUJaBiTb MaTepiasn, noTim

“Bifipix<Te” 1oro 06 610K 417 3amillyBaHHS,

nepemicTVBLIN KapTPUAXK 3 ANCTIEHCEPOM Y

BepPTVKabHe MOJNIOXKEHHA, NPV LibOMY NPUTUCKAIOUN

oro fo 6noky. (Puc. 10-2).

Konu Bu BignycTtute pyyKy nicna 4o3yBaHHSA, 3ainLWKN

NacT, WO NIMINNCA B HOCKKAX, BTATHYTbCA B KAPTPUAX.

OunCTITb HOCUKM KapTpuKa Ta BCTaHOBITb 3aXUCHUN

KOBMayok (Puc.11).

Mpumitka:

KinbkicTb MaTepiany, Wo NUWNBCA B KapTPUAXi,

MOXHa BM3HAUNTV 3a NONOXEHHAM KOB3HOTO 610Ky,

L0 3HAXOANTbLCA B HUXHIN YacTUHI JucneHcepa.

OcKinbKn KapTpuaKi € NPO30pUMMU, 3aNIULLOK LIeMEHTY

MOXHa KOHTPOJTIOBATY 3a MONIOXKEHHAM BHYTPILUIHLOTO

NAyHXepa, AKNiA BUAHO Kpi3b Ty6u.

4. 3AMILYBAHHA
Micna BMAaBnioBaHHA PO3MaXkTe MaTepian TOHKUM LLapoM
no 610Ky AnA 3amiluyBaHHA. PeTenbHO 3amiluyiTte noro
npotarom 10 cekyHA nnacTnkosum wnatenem. Mpautonte
Tak, abu He ONYCTUTN NonaaaHHaA 6ynbballoK NoBITPSA.
Mpumitka:

a) MMacTv MatoTb CXOXUI KONip, TOMY GyAbTe yBaKHIMU
npwu ix 3amiyBaHHi. Benuka nopuis matepiany notpebye
36ibLUEHHA Yacy 3amillyBaHHA (40 15 ceKyHA).

6) He 3miwyiite nactn GC FujiCEM 2 3 iHwumMun
MaTepianamu.

5. OIKCALIA
Ausitbca n. A4,

Jins 36inblueHHn poboyoro yacy 36epiraiite matepian B

XONOAVNBHYKY.

OYULLIEHHA/CTEPUNI3ALIIA PASTE PAK AUCMEHCEPA
[inAa oTpMaHHA iHGopMaLii 3 ounLLLEHHA Ta CTepunisauii
PASTE PAK IMCMNEHCEPA 3BepTaiiteca Ao BifnosigHNX
IHCTPYKLiiA.
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Konip
CBITNO-KOBTWIA.

3BEPIFAHHA

[inA oNTUManbHNX POBOUMX XapPaKTEPUCTUK PEKOMEHYETHCA,
36epiratv y NpOXoNoAHOMY Ta TEeMHOMY MicLi npy TemnepaTtypi
4-25°C (39-77°F).

ynAKOBKA
. GC FujiCEM 2 Automix

Paste Pak kaptpuax SL (13,3r/ 7.2 mn) (2), GC FujiCEM 2
3MmilyBanbHa HacafKa SL (44)

2. GC FujiCEM 2 okpemo
Paste Pack kapTpugx SL (13,3 1/ 7.2 mn) (2) 3 610KHOTOM
AnA 3amiwysaHHA (No. 22)

3. GCFujiCEM 2 Automix cTapToBuit Ha6ip 3 GC FujiCEM 2
JMCneHcepom
Paste Pak kaptpuax SL (13,3 1/ 7.2 mn) (1), GC FujiCEM 2
3miwyBanbHa Hacaaka SL (15), GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa
eHAofoHTUYHa Hacaaka SL (5), GC FujiCEM 2 gucnencep (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix, ctapToBuii Ha6ip 3 Paste Pak
JMCneHcepom
Paste Pak kaptpuax SL (13,3 1/ 7.2 mn) (1), GC FujiCEM 2
3miwyBanbHa Hacaaka SL (15), GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa
eHJOA0OHTMYHA HacafKa SL (5), Paste Pak gucnexcep (1)

5. GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa Hacaaka SL, okpemo
GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa Hacaaka SL (20)

6. GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa eHA0AOHTUYHa HacaaKa SL,
oKpemo
GC FujiCEM 2 3miwyBanbHa eH0A0HTNYHa HacafKa SL (10)

7. Paste Pak gucnecep (1)

8. GC FujiCEM 2 gucnencep (1)

VBAFA
LY BUMNa Ky KOHTAKTY 3 TKaHMHaMM MOPOXHMHM poTa abo
3i LLIKIpOlO HeranHo BVIF(BI'IITI: MaTeplan TamnoHom abo
6aBOBHAHOIO CEPBETKOI0, 3MOUEHOI0 Y CnUpTI. [pomuiiTe
BOAOI0. 3a/AnA 3anobiraHHA NOTPaNAAHHA MaTepiany Ha
LWKipy abo cnn3oBy BUKOPUCTOBYITE ANA i30nALii po6oyoro
nons kopdepaam Ta/abo macno Kakao.

2. [Mpwu noTpannAHHi MaTepiany B o4i HeranHo NpomuiiTe
BE/INKOIO KiNbKICTIO BOAW | 3BEPHITbCA [0 NiKapA.

3. B nooauHoKuMx BUNagKax matepian Moxe BUKAMKaTH
YYTAMBICTb. B LbOMY BUNaaKy NpunuHiTL BUKOPVCTaHHA
Paste Pak ﬂmcnencepa (HikenboBaHWIN aNOMIHIN) i
3BEpPHITbCA A0 NiKapA BianoBigHOT cnevianisadii.

4. He 36epiranTe Paste Pak lucneHcep no6ausy Takux
XiMIUHUX PeaKTVBIB AK PO3UMH 104y abo iHLWNX PeaKkTuBiB,
AKi MICTATb CNONYKM ranoreHis, iHakLue JUCNeHcep Moxe
3MIHUTK KOnip.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER MicTuTb 2%-11i1 pO34MH Xxnopuay
3ani3a. He pekomeHAy€eTbCA BUKOPUCTOBYBATH OrO
3 MaTepianamu, LWo MICTATb eniHedPUH, OCKINbKN Lie MoXe
Npu3BeCTY [0 3a6apBNeHHA M'AKNX TKaHNH NOPOXHWHU
pora.

6. He Bukopucrtoyite GC FujiCEM 2 B kKombiHaLii 3
maTepianamu, Wo MiCTATb €BreHOos, OCKINbKM BiH MOXe
nepewkoanT 3actranHio GC FujiCEM 2 abo ioro agresii.

7. Lle npopyKT He BUKOPUCTOBYETLCA ANA pecTaBpaLlil
MOPOXHWH Ta ANA NOOYA0BU KyKCW.

8. GC FujiCEM 2 3milwyBanbHa Hacaaka SL (BKMOUYHO 3
BHYTPILUHbOPOTOBOK HaCaAKOI0) MPW3HayeHa nuwe
ANA OAHOPa30BOro BUKOPUCTaHHA. 3apaan YHUKHEHHSA
nepexpecHoro 3abpyAHEeHHA MiX nalieHTamu He
BuKopucToByiiTe nosTopHO GC FUjiCEM 2 3miwyBanbHy
Hacagky SL. GC FujiCEM 2 3miwyBanbHy HacagKy SL He
MO>XKHa CTepunisyBaTy B aBTOK/aBi abo Ximiknasi.

9. 3aBXAu BUKOPUCTOBYITE 3aCO6U iHANBIAYaNbHOrO 3aXNCTy,
OcTTaaHKiHAI K3M3iaHXMMBCHHET pceyHKaoBOM14/2k0n1,
5MacKm Ta 3axuncHi 3acobu i oveil.

[leaki matepianu, AKi 3a3HayeHi B aHil iIHCTPYKLi, MOXYTb
knacndikyBaTuca AK Hebe3neyHi BiNOBIAHO A0 Y3rogKeHoil
Cuctemn

Knacudikauii XiMiyH1X peyoBurH. 3aBXAn O3HaioMionTecs 3
Macnoptamu XimiuHoi be3nekun, AKi BU MoXKeTe 3aBaHTaXWTW 3a
HaCTYMHUM MOCUNaHHAM:

https://www.gc.dental/europe

Ix Takox MoHa OTpMMaTK y Baloro noctavasibHunka.

OYULLEHHA TA AE3IHOEKLIA

CUCTEMW AOCTABJIEHHA BATATOPA3OBOIO
BUKOPWCTAHHS: 3 meTot0 3anobiraHHA nepexpecHomy
iHIKYBaHHIO MaLieHTIB Li cMCTeMy BUMararTb Ae3iHdekuil
cepefiHbOro pisHA. Ofpasy nicna BUKOPUCTaHHA NepesipaiiTe
ix cTaH. He BUKOpUCTOBYINTe Y pasi NOWKoAXeHHs. Buknaaiite
cucTemy y pasi il NOWKOAKEHHS.

HE 3AHYPIOVTE Y PO3YUHW NS AE3IHOEKLIT PetensHo
OUUCTITb CUCTeMY, 06 3amobiraTi 3acKXaHHIO Ta HAKOMUYEHHSA
3abpyaHeHb.

MpopesiHoikyiiTe i 3ac060M ANA cepeiHbOTO PiBHA
Ae3iHdeKLil, AKMiA 3apeecTpoBaHUI B yCTaHOBAX OXOPOHY
3[J0POB'A BiAMOBIHO A0 perioHanbHUX/HaLiOHaNbHNUX BUMOT.

[ins otpumanHs Migcymky 3 besneku Ta KnidiuHoi EGexkTnHOCTI
(SSCP), nepernsaHbTe 6a3y gaHnx EUDAMED (https://ec.europa.
eu/tools/eudamed) a6o 3B'AXITbCA 3 HAMV 33 €N1EKTPOHHOIO
appecoto Regulatory.gce@gc.dental

HebaxaHi edpektn — 3BiTHICTb

AKLWO BM Ai3HaeTecA Npo byab-Aki HebaxaHi HacniaKK, peakuii
abo noaiGHi BUNagKy, WO BUHUKAN BHACTIAOK BUKOPUCTaHHA
LibOro NPoAyKTy, BKOYaloum Ti, WO He 3a3HayeHi B Uil
IHCTPYKLIT LLOAO BUKOPUCTaHHsA, byab nacka, nosigomre

npo Hux 6e3nocepefHbO YNOBHOBaXEHOMY NPe/CTaBHIKY
BUPOGHWMKa B YKpaiHi 38 HACTYMHVM NOCUNAHHAM:
info@kristar.ua

a TaKoX [0 HALLOI CUCTeMI BHYTPILIHLOTO KOHTPOHO:
vigilance@gc.dental

Takum urHOM, B1 ByaeTe CNIPUATY NiABULLEHHIO 6e3MeKN Lboro

npoAyKTY.

OcTaHHi 3MiHu BHeceHo : 01/2026

YnoBHoBaxeHWii NpeAc ag UK 8 Ykpai i:
TosapucTs 03 06.v.ex e 0w BiA oBiganb ic o KPC AP P)
Byn. Me XuripcoKa 6y, 50, k8.2, M Kig, 040 ,Ykpa, a en dakc:
+38.0445020091,

e-mail:info@kristar ua

UATR.101 kristar.ua

Kullanimdan 8nce talimatlari
dikkatlice okuyunuz.

GC FujiCEM™ 2

RADYOPAK REZINLE GUGCLENDIRILMIS CAMIYONOMER
YAPISTIRMA SIMANI

Sadece 6nerilen endikasyonlarda bir dis hekimi tarafindan
kullanilir.

KULLANIM iCIN ENDIKASYONLAR
. Metal bazli inley, onley, kuron, képrii ve postlarin

5.

simantasyonunda

. Rezin inley ,onley,kron, képriilerin yapistiriimasinda
. Yuksek dayanikliliga sahip tim seramik kopri ve kuronlarin (

zirkon bazl) yapistinimasinda

. Yiiksek glclti seramikten yapilmis ( 6rn.zirkonyum altyapili,

lityum dislikat vb) inley, onley, kuron ve koprilerin
simantasyoununda
Metal,seramik ve fiber postlarin simantasyonunda

KONTRAENDIKASYONLAR

1.
2.

Direkt pulpa ortiici.

Uriin ender olarak bazi kisilerde alerjik reaksiyon olusturabilir.

Bu tarz durumda olustugunda, triintin kullanimini
durdurunuz ve uzmana basvurunuz

PARCALARIN TANIMI(Sek.1)
A. Paste Pak Kartus SL

1. Kap 2. I¢ Piston 3. Kartus ucu 4. Kulp

. Paste Pak Tabancasi

5. Piston 6. Ayarlayici Rehber 7. Seviye Olger 8. Siirgiilii blok
9. Piston Cikarici

. GC FujiCEM 2 Karistirma Ucu SL (Kaydir & Kilitle Sistemi) GC

FujiCEM Endo icin Karistirma Ucu SL (intraoral ug ile)

KOMPOZISYON
Pat A: Florlu alumino-silikat cam, metakrilat, dimetakrilat, silikon
dioksit, pigment

Pat B: su, poliakrilik asit, silikon dioksit , karboksilik asit, inisiyator,

stabilizator

KULLANMA TALIMATI

Paste/Paste Orani (gr/gr) 20/1.0
Karistirma Zamani (san.) 10"-15"
Calisma Zamani (san.) (23°C) (baslangigtan itibaren) | 215"
Ayar suresi (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30"

1SO 9917-2 Sinif 1, Dikcauia Radyo-opaktir
PASTE PAK KARTUS YUKLEMESI

1.

Pistonun tamamiyle tabancanin icine oturdugundan emin
olunuz. (Sek.2)

Pistonu geri ¢ikarmak icin,piston ¢ikariciy! itiniz ve

ayni zamanda stirgiilii blogu (tabancanin alt tarafinda)
parmaginizla cekiniz.

2. Kartusu tabanca Paste Pak tabancasina

takiniz. (Sek.3) Kartusun iizerindeki isaret ile tabancanin

tizerindeki isaretin birbirinin Ustline geldiginden emin

olunuz..Sonra dolu kartusu dogru pozisyona ceviriniz
3. Kartusu yerlestirdikten sonra piston cikariciyr durana kadar
ileri itiniz. (Sek.4)

a) Piston cikariciyi itiniz.

b) Ust Kismini itmeyiniz .

Not:

Kartusu ¢ikarmak icin,pistonu tamamen ¢ikariniz ve

isaretli pozisyondan kartusu geri geviriniz.

A. SIMANTASYON TEKNiGi: GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL

(Karistirma Ucu) UCLARI iLE AUTOMIXING

1. DISIN HAZIRLANMASI

a) Disi bilinen yontemlerle hazirlayiniz.Kok yuzeyi orttct
olarak kalsiyum hidroksit kullaniniz.

b) Hazirlanmis disi hava ve su ile temizleyiniz.

Not:

1) NaClO, EDTA veya Klorheksidin prepare edilmis
disi temizlemek igin kullanilabilir. H202 (hidrogen
peroksit) gibi maddeleri veya baglanti giictinii
azaltacak diger dezenfektanlar kullanmayiniz.

2) Optimal adezyon igin GC Fuji PLUS CONDITIONER"t
hazirlanmis dis yiizeyine 20 saniye uygulayiniz.

c) Suile yikayiniz. Koton pamuk veya hafif yagsiz hava ile
fazla nemi uzaklastiriniz. KURUTMAYINIZ. Yizey nemli
kalmali ( parlak)

2. RESTORASYON HAZIRLIK
Restorasyonun Uretici firmanin talimatina gore
hazirlandigindan emin olun.

3. AUTOMIXING VE UYGULAMA

a) Kartus kabini ¢ikariniz.

b) Her kullanimdan once kartusun ucunun iki agikligini
kontrol ediniz ve kartustan ayni akicilikta olmalarini
saglamak icin pastalarin ayni seviyede olduklarindan
emin olunuz.

Not:

Yeni kartusun ilk kullaniminda yada bir 6nceki

kullanimdan uzun sure gegmis ise pastalari bir miktar

akitiniz (Sek.5).

c) GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL ( karistirma ucunu) kartusa
birlestiriniz. Karistirma ucunu sonuna kadar itiniz..(Sek.6-
1). Kulbun kenarlarini tutunuz ve karistirma ucunuz
kilitlemek icin kaydiriniz. (Sek.6-2).

Not:

1) GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Karistirma Ucu)
(Karistirma Ucu) auglarinin kartusa gtivenle
oturdugundan emin olunuz.Eger oturmamissa gikarip
yeniden takiniz.

2) Eger kartus buzdolabinda ise kullanmadan 6nce oda
icakliginda 10 dakika bekletiniz.

d) Kartus belirleyicisini on seviyeye ayarlayiniz. (Sek.7)

Not:

Pastayi r icine uyg dan once ufak

bir miktar pedm tizerine sikiniz.

e) Uyguanacak yere dogru yavasca kolu bastiriniz.

f) Siktiktan sonra kolu ¢ekiniz. Kulbu geri kaydiriniz ve GC
FujiCEM 2 Mixing Tip SL ( karistirma ucunu) gikariniz.
(Sek.8). Kartusun ucunu temizleyip kabina yerlestiriniz
(Sek.11).

Not:

1) Kullaniimis Uglari uzun sure kartusa takil olarak
birakmayiniz.

2) Tabancanin alttarafindaki kaygan blok ile kartusun
icinde kalan miktari kontrol ediniz.Kartus Silindiri
sefaf oldugundan dolayi i¢ pistonununda silindirdeki
pozisyonunu kontrol edebilirsiniz. Eger az miktarda
pasta kaIm|§ ise karistirma uglarindan ¢ikamayabilir.

3) Hasar gérmesini 6nlemek icin, tabancayi kartuslari ve
uglar dustrmeyiniz.

4. SIMANTASYON

a) Restorasyonun ig ytizeyini siman ile kaplayiniz ve hizlica
oturtunuz.Calisma suresi, baslangigtan itibaren 2 dakika
15 saniyedir. 23°C (73,4°F). Yuksek sicaklik calisma stresini
kisaltacaktir ve dustik sicaklik calisma stresini uzatacaktir.
Ortalama basingla retorasyonu yerlestiriniz.

b) Orta seviyede basing uygulayin ve restorasyonun
yerinde oldugundan emin olunuz. Artan malzemeler
lastik kivamina gelince, skaler ile uzaklastirma islemine
baglayabilirsiniz.

c) Bitirme islemlerine,restorasyonu yerlestirdikten 4 dakikka
30 saniye sonra baglanabilir.

B. SIMANTASYON TEKNIGi : EL ILE KARISTIRMA
1. DISIN HAZIRLANMASI
A.1'deki uygulamayi referans aliniz.
2. RESTORASYON HAZIRLIK
A.2'deki uygulamayi referans aliniz.
3. UYGULAMA

a) Kartus kabini ¢ikariniz.

b) Gerekli miktar pastayi karistirma kagidinin tstiine hafifce
sikiniz
Not:

1) Yeni kartusun ilk kullaniminda yada bir 6nceki
kullanimdan uzun sure ge¢mis ise pastalari bir miktar
akitiniz (Sek.5).

2) lIstenilen malzeme miktari icin ayarlayici rehber kol
ileri geri hareket ettirilebilir. (Sek.9)

3) Ayarlayici rehber kol bir inley icin pozisyonu

4) Ayarlayici rehber kol bir kuron icin pozisyonu

c) Kola bastirirken (Sek. 10-1), miktar belirleyin ve kartusun
uclarindan uzayan materyali kesmek icin kartusu hareket
ettirin ve karistirma kagidi tizerinde dik pozisyona getirin.
(Sek. 10-2).

d) Siktiktan sonra kol serbest kalacak kartusta arta kalan
pasta kartusun igine geri girecektir. Kartus uclarini
temizleyin ve kartus kabina yerlestirin (Sek.11).

Not:

Tabancanin alt tarafindaki stirgiilti blok ile kartusun

icinde kalan miktari kontrol ediniz.Kartus silindiri

sefaf oldugundan dolayi i¢ pistonununda silindirdeki

pozisyonunu control edebilirsiniz. Eger az miktarda pasta

kalmis ise karistirma uglarindan ¢ikamayabilir.
4. KARISTIRMA

Siktiktan sonra iki pastayida karistirma kagidinin tzerine

plastik spatula kullanarak incelterek yayin. Birbirine yedirerek

10 saniye boyunca karistiriniz. Hava kabarcigi kalmamasina

dikkat ediniz.

Note :

a) Iki pasta benzer renklerdedir, buylizden dikkatlice
karistirin.Daha fazla miktarlar daha uzun karigtirma
suresine ihtiya¢ duyabilirler.(15 saniye)

b) GC FujiCEM 2 pastasini diger materyallerle karistirmayiniz.

5. SIMANTASYON

A.4'deki uygulamayi referans aliniz. Ortalama basingla
retorasyonu yerlestiriniz.

Pirms lietoganas rapigi izlasiet lietoganas
instrukciju.

GC FujiCEM™ 2
RENTGENKONTRASTAINS STIPRINATS TS STIKLA JONOMERA
CEMENTS FIKSACIJAI

Drikst lietot tikai zobarstniecibas specialisti, ka noteikts lietosanas
instrukcija.

INDIKACIJAS

1.

2.
3.
4.

5.

Metala inleju, onleju, kronu un tiltu cementésana

Sveku bazes inleju, onleju kronu un tiltu cementésana

Visa veida keramikas inleju cementésana

Augstas izturibas (piem. cirkonija bazes, litija disilikata utml.)
pilnkeramikas inleju, onleju, kronu un tiltu cementésanai.
Metala, keramikas un skiedru tapu cementésana

KONTRINDIKACIJAS

1.
2.

Tiesa pulpas parklasana.

Retos gadijumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novérota
sada reakcija partrauciet produkta izmantosanu un vérsieties
pie arsta

SASTAVDALU IDENTIFIKACIJA (1. att.)

A.

B
C.
D. GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL (Slide & Lock sistéma)

Paste Pak kartridzs SL
1.Vaks 2. lek$gjais virzulis 3. Kartridza gals 4. Plecs

. Dispensers jeb pistole

5. Virzulis 6. Regulators 7. Svira
8. Slidnis 9. Virzula atbrivotajs

GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL endo (ar intraoralo uzgali)

SASTAVS

Pasta A: Fluoraluminija silikata stikls, metakrilats, dimetakrilats,
silikona dioksids, pigments, stabilizators

Pasta B: adens, poliakrilskabe, silikona dioksids, karboksilata
skabe, iniciators, stabilizators, pigments

LIETOSANAS NORADIJUMI

Pasta/Pasta proporcija (g/g) 20/1.0
Samaisisanas laiks (sekundes) 10"-15"
Qarba laiks (min., sek.) (23°C) (no sajauksanas 2157
sakuma)

Sertlesme Suresi (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30"

1SO 9917-2 klase 1, Cementésana Radio-necaurspidigs

KARTRIDZA IEVIETOSANA

1.

2.

Parbaudiet vai virzulis ir pilniba atvilkts no pistoles (2.att.)
Piezime:

Lai atvilktu virzuli nospiest virzula blokétaju un vienlaicigi ar
pirkstiem atvilkt slidni (pistoles apaksa).

. levietot pistolé kartridzu (3.att.). Parbaudit vai markéjums

uz katridza sakrit ar pistoles markéjumu ka noradits attéla.
Pagriezt kartridzu pareizaja pozicija.

. Péckartridza ievietosanas pastumt virzula blokétaju lidz tas

apstajas (4 att.).

a) pastumt kartridza blokétaju uz prieksu.

b) nestumt augséjo dalu.
Piezime:
Lai iznemtu kartridzu pilniba atvilkt virzuli un pagriezt
kartridzu atpaka| markétajas pozicijas.

. CEMENTESANAS TEHNIKA - AUTOMATISKA SAJAUKSANA

AR GC FujiCEM 2 maisamo uzgali SL

. ZOBA SAGATAVOSANA

a) Preparét zobu parastaja veida. Pulpas parklasanai

izmantot kalcija hidroksidu.

Preparéto zobu notirit ar pumeku un tdeni.

Piezime:

1) Preparéta zoba tirisanai var izmantot NaClO,

EDTA vai hlorheksidinu. Neizmantojiet hidrogéna
peroksidu ( H202) un citus dezinfekcijas lidzeklus, jo
tie var ietekmét saites stiprumu.

2) Optimalai adhézijai izmantojiet GC Fuji PLUS
CONDITIONER aplicéjot to uz preparéto zobu uz 20
sekundém.

Rapigi noskalot ar adeni. Lieko mitrumu nonemt ar

vates loditi vai maigi nopust ar bezellas gaisa straklu.

NEPARZAVET. Preparétam zobam jaizskatas mitram

(spidigam). B

RESTAURACIJAS SAGATAVOSANA

Parbaudit vai restauracijas virsma ir apstradata un sagatavota

atbilstosi razotaju instrukcijam.

b

o

. PAGATAVOSANA UN AUTOMATISKA SAJAUKSANA

a) Nonemt kartridza vaku.

b) Pirms katras lietosanas parbaudit kartridza abus

atvérumus un vai pastas ir vienada limeni nodrosinot to

vienmérigu plasmu no kartridza.

Piezime:

Pirms pirmas lietosanas reizes vai péc ilga partraukuma

starp lietosanas reizém izspiest nedaudz pastas no

kartridza (att.5).

Pievienojiet kartridzam GC FujiCEM 2 maisamo uzgali SL

Lidz galam piespiezat maisamo uzgali. (att.6-1). Pieturiet

plecus no abam pusém un stumiet uz prieksu, lidz

maisamais uzgalis piestiprinas (att.6-2).

Piezime:

1) Parbaudiet vai GC FujiCEM 2 maisamie uzgalis SL ir
drosi pievienots kartridzam. Ja ta nav -nonemt to un
pievienot atkartoti.

2) Jamaterials pirms lietosanas tika uzglabats ledusskapt
paturiet to 10 minates istabas temperatara.

Pielagojiet regulatoru sviras priek$pusé (7.att.).

Piezime:

Pirms matenala

o

d

p nelielu d
uz a papira.
Lénam nosplest virzuli, lai izspiestu materialu restauracija.
Péc izspiesanas atbrivot virzuli. Kustinot plecus uz prieksu
un atpakal nonemiet GC FujiCEM 2 maisamie uzgali
SL (att.8). Notirit kartridza galu un uzlikt vaku (att.11).
Piezime:
1) Neatstat izlietotu GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL uz
kartridza ilgstosi.
Atlikusa materiala daudzumu kartridza var parbaudit
péc slidna pozicijas apaksa zem pistoles. Ta ka kartridza
cilindri ir caurspidigi atlikuso materiala daudzumu var
parbaudit ari péc virzula pozicijas. Ja kartridza atlicis
neliels daudzums materiala to nevar izspiest ar GC
FujiCEM 2 maisamie uzgali SL.
Lai pasargatu no bojajumiem nelaujiet dispenserim ar
kartridzu un maisamo uzgali nokrist.

20

2,

3

. CEMENTESANA

a) Noklat restauracijas iekSpusi ar pietiekamu cementa
daudzumu un nekavéjoties to uzsédinat. Darba laiks

pie 23°C (74°F) ir 2 minates 15 sekundes no cementa
samaisisanas sakuma. Augstakas temperataras saisina
darba laiku un zemakas temperataras pagarina darba
laiku. Pielietojiet mérenu spiedienu.

Saglabajiet mérénu spiedienu un parbaudiet vai
restauracija ir sava vieta. Lieko materialu, kad tas ir kluvis
lidzigs gumijai, nonemt ar skeileri.

Apstradi var sakt 4 minates 30 sekundes péc restauracijas
uzsédinasanas.

b)

C,

B. CEMENTESANAS TEHNIKA - MANUALA SAMAISISANA

. ZOBA SAGATAVOSANA

Skat. A.1

. RESTAURACIJAS SAGATAVOSANA

Skat. A.2.

. MATERIALA IZSPIESANA

a) Nonemt kartridza vaku.
b) Nospiest virzuli un izspiest nepieciesamo pastas
daudzumu uz bloknota (att.5).

Piezime:

1) Pirms pirmas lietosanas reizes vai péc ilga partraukuma
starp lietosanas reizém izspiest nedaudz pastas no
kartridza.

Ar regulatoru, stumjot to uz prieksu vai atpakal, var
regulét izspiesta materiala daudzumu (9.att.).

3) Regulatora pozicijas pielagosana vienai inlejai.

4) Regulatora pozicijas pielagosana vienam kronim.
Stumjot virzuli (10-1.att.) nogriezt izspiesto materialu no
kartridza gala pagriezot kartridzu un pistoli uz maisama
bloka otradi. (10-2.att.)

Kad péc materiala izspiesanas virzulis ir atbrivots, pastas
parpalikumi tiek ievilti atpakal kartridza. Notirit kartridza
galu un uzlikt vaku (att.11).

Piezime:

Atlikusa materiala daudzumu kartridza var parbaudit péc
slidna pozicijas apaksa zem pistoles. Ta ka kartridza cilindri
ir caurspidigi atlikuso materiala daudzumu var parbaudit
péc virzula pozicijas kartridza.

2,

C,

d

. SAMAISISANA

Péc izspiesanas abas pastas ar plastmasas spateli plana slani

uzlikt uz maisama bloknota. Samaisit 10 sekundés. Uzmanities

no gaisa burbulu iejauksanas masa.

Piezime:

a) Abas pastas ir vienada krasa, tadé| samaisiet tas rapigi.
Lielakus daudzumus jamaisa ilgak (15 sekundes).

b) Nejaukt GC FujiCEM 2 kopa ar citiem materialiem.

. CEMENTESANA

Skat. A.4.
Kartridza uzglabasana ledusskapt pagarina darba laiku.

DISPENSERA TIRISANA/STERILIZACIJA
PASTE PAK DISPENSER tirisanai un sterilizacijai skatit atbilstoso
lieto3anas instrukciju.

KRASA
Gaisi dzeltena.

Pries pradédami naudoti
atidziai perskaitykite instrukcija

" ™
GC FujiCEM™ 2

RENTGENOKONTRASTISKAS SUSTIPRINTAS STIKLOJONOMERINIS
CEMENTAS RESTAURACIY CEMENTAVIMUI

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal
rekomenduojamas indikacijas.

NAUDOJIMO INDIKACLJOS
. Metaliniy jkloty, uzkloty, vainikeéliy ir tiltiniy protezy

Aw

5.

cementavimui

. Kompozitiniy jkloty, uzkloty, vainikéliy ir tiltiniy protezy

cementavimui

. Keramikiniy jkloty cementavimui
. Didelio tvirtumo (pvz. cirkonio ar lic¢io disilikaty pagrindu

gaminamy) keramikiniy jkloty, uzkloty, vainikeliy ir tilty
cementavimas.
Metaliniy, keramikiniy ir stiklo pluosto kais¢iy cementavimui

KONTRAINDIKACIJOS

1.
2.

Nenaudokite tiesioginiam pulpos padengimui.

Retais atvejais Sis produktas gali sukelti jautruma. Jei taip
atsitiko, nenaudokite daugiau Sio produkto bei kreipkités j
gydytoja.

DALIY IDENTIFIKACIJA (Pav. 1)

A.

Pasty Svirkstas SL
1. Dangtelis 2. Vidinis stumoklis 3. Svirksto galiukas
4. Dozatorius

. Pasty pakuotés dozatorius

5. Dozatoriaus stumoklis 6. Kiekio ribotuvas 7. Svirtis
8. Slankiojantis blokas 9. Atlaisvinacioji svirtis

. GC FujiCEM 2 mai$ymo antgaliukai SL (Slide ir Lock sistema)

GC FujiCEM 2 prailginamieji maisymo antgaliukai SL (su
intraoraliniu snapeliu)

SUDETIS

Pasta A: Fluoro-aliuminio-silikato stiklas, dimetakrilatas,
metakrilatas, silicio dioksidas, pigmentas, stabilizatorius

Pasta B: Distiliuotas vanduo, poliakriliné ragstis, silicio dioksidas,
karboksiragstis, iniciatorius, stabilizatorius, pigmentas

NAUDOJIMO BUDAS

Pastos / Pastos santykis (g/g) 20/1.0
Maisymo laikas (sek.) 10"-15"
Darbo laikas (min., sek.) (esant 23°C) (nuo maisymo 515"
pradzios)

cietésanas laiks (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30"

1SO 9917-2 Klasés 1, Pamusalas Rentgenokontrastinis

SVIRKSTO |DEJIMAS | DOZATORIY
. Jsitikinkite, kad dozatoriaus stumoklis yra pilnai atitrauktas

N

w

>

N

- >

N

(Pav. 2).

Pastaba :

Norint stumoklj atitraukti, viena ranka spauskite
atlaisvinanciaja svirtj ir traukite slankiojantj blokg
(dozatoriaus apacioje).

. |dékite swrkstq; pasty dozatoriy (Pav.3). Zymé ant $virkéto

turi sutapti su zyme ant dozatoriaus, kaip parodyta
paveikslélyje. Tuomet pasukite Svirksta pilnai, kol pasiekiama
teisinga padétis.

. |déjus Svirksta, vienu metu spauskite ir stumkite

atlaisvinanciaja svirtj j priekj iki sustojimo (Pav. 4).

a) Nustumkite atlaisvinanciaja svirtj j prieki.

b) Nespauskite dozatoriaus virSutinéje dalyje.
Pastaba :
Norint isimti Svirkstg i$ dozatoriaus, pilnai
atitraukiteatitraukite stumoklj ir atsukite Svirksta atgal |
pradine padét;.

CEMENTAVIMO TECHNIKA - GC FujiCEM 2 maiSymo
antgaliukai SL

. DANTIES PARUOSIMAS

a) Paruoskite dantj jprastu badu. Pulpos apsaugai naudokite
kalcio hidroksida.

b) Nuvalykite preparuoto danties pavirsiy pasta ir vandeniu.

Pastaba:

1) Paruostas dantis gali bati valomas NaClO, EDTA
ar chlorheksidino tirpalais. Nenaudokite H202
(vandenilio peroksido) ar kity dezinfektanty,
kadangi jie mazina jungties stipruma.

2) Norint pasiekti geresne adhezija, naudokite GC Fuji
PLUS CONDITIONER. Laikykite jj ant danties pavirsiaus
20 sekundziy.

Kruops¢iai nuplaukite vandeniu. Pasalinkite drégmes

pertekliy vatos gumuléliu ar $velniai dziovinant oro

srove. NEPERDZIOVINKITE. Tinkamai paruosti pavirsiai turi

atrodyti drégni (blizgantys).

C

. RESTAURACIJOS PARUOSIMAS

Isitikinkite, kad restauracijos pavirsius buvo paruostas
laikantis gamintojo instrukcijy.

. DOZAVIMAS IR MAISYMAS

a) Nuimkite svirk$to dangtelj.
b) Kiekviena karta patikrinkite ar Svirksto galiuky
iS¢jimo angos neuzsikimsusios ir ar pastos

Iygyje, kad uztikrinti vienoda medziagos isspaudima

is Svirksto.

Pastaba

paudziant pastas d naujo $virksto, ar
nenaudojus Svirksto ilgesnj Ialkq, iSspauskite nedidelj
pasty kiekij ir jo nenaudokite (pav.5).

Ant dozatoriaus uzdékite GC FujiCEM 2 maisymo

antgaliukus SL. Gerai uztvirtinkite (pav.6-1). Laikydami

uz medziagos dozatoriaus $ony pastamekite jj, kad

uzsifiksuoty maisymo antgaliukas (pav.6-2).

Pastaba:

1) Isitikinkite, kad GC MaiSymo antgaliukas SL tvirtai
susijungé su 3virkstu. Jei taip néra, nuimkite GC
FujiCEM automaisytuva ir uzdékite i naujo.

2) Jei medziaga buvo laikoma $aldytuve, pries naudojima
palaikykite Svirkstg 10 min. kambario temperataroje.

Nuslinkite pasty kiekio ribotuva j svirties pradzig (Pav.7).

Pastaba:

Pries déd

C

d

tg j restauracijas,
didelj klek!- ant maisy

poplerello ir nenaudokite j jo.

Létai nuspausdami dozatoriaus svirtj, isspauskite

medziaga j restauracija.

Po to atleiskite svirtj. Atitraukite medziagos dozatoriy ir

nuimkite GC FujiCEM 2 maisymo antgaliukus SL (pav.8).

Nuvalykite 3virksto i$éjimo angas ir uzdékite dangtelj

(pav.11).

Pastaba:

1) Panaudoto GC FujiCEM 2 maiSymo antgaliuko SL

nepalikite ilgesniam laikui.

Pagal slankiojancio bloko padétj dozatoriaus apacioje

galima spresti apie likusios medziagos kiekij 3virkste.

Kadangi svirksto cilindrai yra skaidras, likusios

medziagos kiekis juose gali bati nustatomas pagal

gerai matoma vidinio stumoklio padétj cilindre.

Kada 3virkste lieka mazi kiekiai pastos, naudojant GC

FujiCEM 2 maiSymo antgaliukus cemento sumaisyti

nejmanoma.

Kad isvengti mechaniniy pazeidimy, nenumeskite ant

Zemeés dispenserio su automaidytuvu.

€
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. CEMENTAVIMAS

a) Padenkite vidinj restauracijos pavirsiy pakankamu
cemento kiekiu ir nedelsdami uzspauskite jg ant danties.
Darbo laikas yra 2 min. 15 sek. nuo maisymo pradzios
esant 23°C (74°F). Aukstesnéje temperataroje medziagos
darbinis laikas trumpéja, Zzemesnéje- ilgéja. Palaikykite
vidutinj spaudima.

Taikykite vidutinj spaudima ir jsitikinkite, jog restauracija
liko tinkamoje vietoje. Cemento pertekliy pradékite
3alinti, atsiradus jo panasumui j guma.

Restauracijos poliravimas gali bati pradétas praéjus 4
min. 30 sek. nuo restauracijos uzspaudimo.

b)

C,

. CEMENTAVIMO TECHNIKA - MAISYMAS RANKOMIS
. DANTIES PARUOSIMAS

Zitréti sk A.1.

. RESTAURACIJOS PARUOSIMAS

Zitréti sk A.2.

. DOZAVIMAS

a) Nuimkite Svirksto dangtelj

b) Nuspausdami svirtj, isstumkite reikiamg cemento kiekj
ant maisymo popieréliy.

Pastaba:

1) I$spaudziant pastas dozatoriumi i$ naujo $virksto, ar
nenaudojus 3virksto ilgesnj laika, iSspauskite nedidelj
pasty kiekj ir jo nenaudokite (pav.5).

Kiekio ribotuvas gali bati nuslenkamas pirmyn ar

atgal, taip nustatant iSspaudziamos medziagos kiekj

(Fig. 9)

3) Kiekio ribotuvo padétis vienam jklotui

4) Kiekio ribotuvo padétis vienam vainikéliui.

Spauskite svirtj (Pav. 10-1) ir nubraukite isspausta

medziaga nuo Svirksto angy ant maisymo popierélio

pakreipdami jj j vertikalig padétj. (Pav. 10-2).

d) Kada svirtis atleidziama, medziagos likuciai svirksto
angose yra jtraukiami atgal j Svirksta. Nuvalykite Svirksto
iséjimo angas ir uzdékite dangtelj (pav.11).

Pastaba:

Pagal slankiojancio bloko padétj dozatoriaus apacioje

galima spresti apie likusios medziagos kiekj svirkste.

Kadangi svirksto cilindrai yra skaidrus, likusios medziagos

kiekis juose gali bati nustatomas ir pagal gerai matoma

vidinio stumoklio padétj cilindre.

2)

C

. MAISYMAS

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt
kasutusjuhendit.

GC FujiCEM™ 2
RONTGENKONTRASTNE TUGEV KLAASIONOMEER
KINNITUSTSEMENT

Kasutamiseks ainult hambaravi spetsialistidele

S

oovitatud kasutusndidustuste korral.

KASUTUSNAIDUSTUSED

1.

2.

Metall - voi metallokeraamiliste inlay'de, onlay'de, kroonide
ja sildade tsementeerimiseks.

Vaigu baasil inlay'de, onlay'de, kroonide ja sildade
tsementeeimiseks

. Igat liiki keraamiliste inlay" de tsementeerimiseks

3
4. Koikide keraamiliste panuste, kroonide ja sildade

5.

tsementeerimiseks, mis néuavad suurt tugevust (nt.
tsirkoonium, litiumdisilikaat jne.).
Metall-, keraamika- ja fiiberpostide tsementeerimiseks.

VASTUNAIDUSTUSED

1.
2.

Otsene tselluloosi katmine.

Harvadel juhtudel v6ib toode pohjustada tundlikkust. Sellisel
juhul koheselt katkestada toote kasutamine, vajadusel
poorduda arsti poole.

TOOTEOSAD (Joon. 1)
A. Paste Pak padrun SL

1. Kate 2. Sisemine kolb.3. Padruni ots. 4. Umbris

B. Paste Pak dosaator

5. Kolb 6. M6adik 7. Kang 8. Liikuv sulgur
9. Kolvi vabasti

C. GC FujiCEM 2 segamisotsik SL (“Slide & Lock” stisteem)

GC FujiCEM 2 segamisotsik SL juurekanalitele (koos suusisese
otsaga)

KOOSTIS

Pasta A: Fluor-alumiinium-silikaatklaas, metakriilaat,
dimetakrulaat, silikoon dioksiid, pigment, stabilisaator

Pasta B: Vesi, poluakriitilhape, silikoon dioksiid, karbokstitilhape,
initsiaator, stabilisaator, pigment

KASUTAMISJUHEND

Pasta / Pasta suhe (g/g) 20/1.0
Segamisaeg (sek.) 10"-15"
To6aeg (min.! sek.) toatemperatuuril 23°C, 215"
kokkusegamise algusest

Kévenemisaeg (37°C/99°F) (min., sek.) 4'30"

1SO 9917-2 Klass 1, Tsementeerimine Réntgenkontrastne

PASTE PAK PADRUNI PAIGALDAMINE

. Veendu, et kolb oleks hoidjas tagasitommatud asendis

(Joon. 2).

Mérkus:

Selleks, et kolbi tagasi tommata suru kolvi vabastit ja
samaaegselt tomba sulgurit (hoidja all) sérmega.

. Aseta padrun Paste Pak dosaatorisse (Joon. 3). Veendu, et
padrunil olev tahis Ghtiks tdhisega Paste Pak dosaatoril.
Seejarel poora padrun digesse asendisse

. Pérast padruni paigaldamist suru kolvi vabastit edasi kuni see
peatub (Joon. 4).

a) Suru kolvi vabastit edasi.

b) Ara suru Glemist osa.
Markus:
Et eemaldada padrunit, tdmba kolb téielikult tagasi ja
poora padrun tagasi nii, et tahised langeksid kokku.

A. TSEMENTEERIMISTEHIKA - AUTOMAATNE SEGAMINE e.

AUTOMIX GC FujiCEM 2 segamisotsik SL
. HAMBA ETTEVALMISTAMINE
a) Prepareeri hammas tavaparasel viisil. Pulbi katmiseks
kasuta kaltsiumhtidroksiidi
b) Prepareeritud hammas puhasta pimspasta ja veega.
Markus:
1) Prepareeritud hamba puhastamlseks 6ib

Vesinikperoksiidi (H202) ja teisi desinfektante pole
soovitatav kasutada, kuna need véivad sidustamist
nérgendada.

Optimaalse kinnituse saamiseks kata prepareeritud

hamba pind GC Fuji PLUS CONDITIONER 20 sek.

c) Loputa rohke veega. Kuivata vatitupsuga voi ornalt oli-
vaba 6huga. MITTE KUIVATADA LIIGSELT. Parima tulemuse
saab, kui ettevalmistatud pind on niiske.

. PREPAREERITUD HAMBA ULESEHITUS

Veendu, et restauratsioon oleks tehtud tootja juhendi jargi.

. DOSEERIMINE JA AUTOMIXING

a) Eemalda padruni kate.

b) Enne igat kasutamist kontrolli mélemat padrum otsas
olevat ava ja d et tad

vordsed t: K

Markus:

Enne igat doseerimist tuleb viljutada viike osa pastat

padrunist (Joon.5).

Kinnita GC FujiCEM 2 segamisotsik SL padruni kilge

ja lukka korralikult I6puni (Fig.6-1). Segamisotsiku

lukustamiseks hoia tmbrise kiilgedelt ja libista see

ettepoole (Fig. 6-2).

Markus:

1) Veendu, et GC FujiCEM 2 segamisotsik SL on
korralikult kinnitatud padruni kiilge. Kui pole, siis
eemalda segamisots ja kinnita uuesti.

2) Kui materjal on olnud kiilmas, siis jata padrun 10
minutiks toatemperatuurile.

Seadista moddik kangi ette otsa (Joon. 7).

Mérkus:

Enne materjali doseerimist, véljuta vdike osa segatud

pastat segamisalusele.

e) Suru aeglaselt kangi, et materjal voolaks restauratsiooni.

f) Pérast materjali valjutamist vabasta kang, GC FujiCEM 2
segamisotsik SLi eemaldamiseks libista imbris tahapoole
(Joon.8)

Puhasta padruni ots ja sule padrun uuesti kattega

(Joon.11).

Mérkus:

1) Arajata kasutatud GC FujiCEM 2 segamisotsik SL
pikaks ajaks padruni kiilge.

Materjali jadk-kogust padrunis saab jalgida liikuva

sulguri asendiga dosaatori alumisel poolel. Kui

padruni silindrid paistavad lébi, siis jadkkogust saab
maadrata ka sisemise kolvi asendiga. Kui padrunis on
vaike osa pastat jargi, siis voib juhtuda, et pasta ei tule
enam segamisotsast vdlja.

Valtimaks kahjustusi dispenseril, drge laske

komplekteeritud padruni ja segamisotsaga dispenseril

2

de viljumise.

C

d
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kukkuda.
4. TSEMENTEERIMINE

a) Kata sisemine restauratsiooni pind piisava koguse
tsemendiga ja paigalda koheselt ettevalmistatud
hambale. To6aeg toatemperatuuril 23°C (73.4°F) 2 min. 15
sek. Kérgem temperatuur lihendab t66aega ja madalam
temperatuur pikendab té6aega. Vajuta méoduka survega
restauratsioon paika.

Hoia restauratsioonil méodukat survet ja veendu, et
restauratsioon jadb oma kohale. Eemalda koheselt
tlemadrane tsement scaleriga.

Hoia kuni tsement I6plikult kdveneb 4 min. 30 sek

b)

C

B. TSEMENTEERIMISTEHNIKA - KASITSISEGAMINE

. HAMBA ETTEVALMISTAMINE

Vaata A.1. .
. PREPAREERITUD HAMBA ULESEHITUS

Vaata A.2.
. DOSEERIMINE

a) Eemalda padruni kate.

b) Suru kangi, et valjutada vajalik kogus pastat

segamisalusele.
Markus:

Enne esmast doseerimist uue padruni korral voi parast
pikemat kasutamise pausi, valjuta natukene pastat
padrunist (Joon.5).
Valjuva koguse muutmiseks, liiguta mooditkut edasi
voi tagasi (Joon. 9).
3) positsioonis on moddik inlay panuse jaoks
4) postisioonis on moddik krooni jaoks.
Kui surud kangi (Joon. 10-1) ning lopetad materjali
véljutamise, siis poora padrun koos dosaatoriga
vertikaalsesse asendisse segamisaluse suhtes (Joon. 10-2).
Pérast doseerimist, kui kang on vabastatud, tdmbuvad
jargi jadnud pastad padruni tipus tagasi padrunisse.
Puhasta padruni ots ja sule uuesti padrun kattega
(Joon.11).
Markus:
Materjali jadkkogust padrunis saab jélgida liikkuva sulguri
asendiga dosaatori alumisel poolel. Kui padruni silindrid
paistavad lbi, siis jadkkogust saab maarata ka sisemise
kolvi asendiga. Kui padrunis on ainult vdike osa pastat
jargi, voib juhtuda, et pasta ei tule enam segamisotsast
vélja.

2
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4. SEGAMINE

Pérast doseerimist sega molemad pastad plastikspaatliga
omavahel kokku. Sega péhjalikult 10 sekundit. Ole
ettevaatlik, et ei jadks humulle.

Markus:

a) Molemad pastad on Uhte tooni, seega sega hoolikalt.
Suurem kogus pastat vajab pikemat segamisaega (15
sekundit).

b) Ara sega GC FujiCEM 2 pastasid teiste materjalidega.

. TSEMENTEERIMINE
Vaata A4.
To06aja pikendamiseks soovitatakse padrunit hoida kiilmas.

TEMIZLEME/PASTE PAK TABANCASININ STERILIZASYONU
PASTE PAK tabancasini temizlemek ve sterilize etmek icin kendi
kullanma talimatini okuyunuz

RENK
Acik Sar1.

SAKLAMA KOSULLARI

En iyi performans icin, serin ve karanlik bir yerde saklayin (4-25°C

/39-77°F)

AMBALAJ

1. CFujiCEM 2 Automix
Paste Pak Kartus SL (13,3g /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
karistirma ucu SL (44)

2. GCFujiCEM 2 Refil
Paste Pak Kartus SL (13,3g /7.2 mL) (2) karistirma kagidi ile
(No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit GC FujiCEM 2 uygulama
tabancasi ile
Paste Pak Kartus SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 Mixing
Tip SL (15), GC FujiCEM 2 Endo igin karistirma ucu SL (5), GC
FujiCEM 2 Uygulama Tabancasi(1)

4. GC FujiCEM 2 Automix Starter kit Paste Pak Uygulama
Tabancasi ile
Paste Pak Kartus SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2

Karistirma Ucu SL (15), GC FujiCEM 2 Endo igin karigtirma ucu

(5), Paste Pak Uygulama tabancasi (1)

5. GC FujiCEM 2 Karistirma Ucu SL, Refil paket
GC FujiCEM 2 Karistirma Ucu SL (20)

6. GC FujiCEM 2 Endo igin karistirma ucu SL, Refill pack
GC FujiCEM 2 Endo igin karistirma ucu (10)

7. Paste Pak Uygulama Tabancasi (1)

8. GC FujiCEM 2 Uygulama Tabancasi (1)

UYARILAR

UZGLABASANA
Optimalai izmantosanai ieteicams uzglabat tumsa un vésa vieta
4-25 °C (39-77°F) temperatara.

IEPAKOJUMI
. GC FujiCEM 2 Automix

Paste Pak kartridzs SL (13,3g /7.2 mL) (2), GC FujiCEM 2
maisamie vadi SL (44)

2. GCFujiCEM 2 Refill
Paste Pack kartridzs SL (13,3g /7.2 mL) (2) ar blocinu
samaisisanai (No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix sakuma komplekts ar GC FujiCEM 2
dispenseri
Paste Pak kartridzs SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2

maisamais uzgalis SL (15), GC FujiCEM 2 maisamais uzgalis SL

endo (5), GC FujiCEM 2 dispenseris (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix sakuma komplekts ar Paste Pak
dispenseri
Paste Pak kartridzs SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2
maisamie uzgali SL (15), GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL
endo (5), Paste Pak dispenseris (1)

5. GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL, papildiepakojums
GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL (20)

6. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL endo, papildiepakojums
GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL endo (10)

7. Paste Pak dispenseris (1)

8. GC FujiCEM 2 dispenseris (1)

BRIDINAJUMS
1. Kontakta gadijuma ar mutes dobuma audiem vai adu
nekavéjoties nonemt ar spirtd samércétu Svammiti vai vati.

Noskalot ar Gdeni. Lai izvairitos no kontakta un izolétu darba

lauku no saskares ar mikstajiem audiem vai adu var lietot
koferdamu vai kakao sviestu.

2. Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties noskalot ar ddeni un

vérsties péc mediciniskas palidzibas.

Naudodami plastmasine menteleg, plonai paskirstykite

iSspaustas pastas. Maisykite intensyviai perdengiamaisiais

judesiais 10 sekundziy. Bukite atidus, kad iSvegtuméte oro
burbuliuky susiformavimo.

Pastaba:

a) Abi pastos yra panasios spalvos, todél maisykite jdémiai.
Didesni kiekiai reikalauja ilgesnio maisymo laiko (15
sekundziy).

b) Nemaisykite GC FujiCEM 2 pasty su kitomis medziagomis.

. CEMENTAVIMAS

Ziaréti sk A4,

Aukstesné temperatara trumpina darbo laika. Kad

prailgintuméte darbo laika, rekomenduojama svirksta

atsaldyti Saldytuve.

DOZATORIAUS VALYMAS IR STERILIZAVIMAS
Naudokités atitinkamomis DOZATORIAUS valymo ir sterilizavimo
instrukcijomis.

w

SPALVA
Sviesiai geltona.

LAIKYMAS
Optimaliam veaikimui uztikrinti, laikykite vésioje ir tamsioje
vietoje (4-25°C / 39-77°F).

PAKUOTES

1. GC FujiCEM 2 Automix
Pasty svirkstas SL (13,3g /7.2 ml) (2), GC FujiCEM 2 maisymo
antgaliukai SL (44)

2. GC FujiCEM 2 papildymas
Pasty Svirkstas SL (13,3g /7.2 ml) (2) su maisymo popieréliais
(Nr.22)

3. GC FujiCEM 2 Automix pradinis rinkinys su GC FujiCEM 2
dozatoriumi

1.

Oral doku veya ten ile temas etmesi durumunda alkole
emdirilmis pamuk ile hemen uzaklastinniz.Su ile yikayiniz.
Temasi 6nlemek icin, rubberdam ve/veya kakao yagi
kullanarak operasyon alanini tenden ve oral dokulardan izole

3. Nelielam cilvéku skaitam metals dazreiz var izsaukt jutigumu.

4.

Ja novérota sada reakcija partraukt Paste Pak pistoles (ar nikeli
parklats aluminijs) izmantosanu un vérsties péc mediciniskas
palidzibas.

Uzglabat Paste Pak pistoli atseviski no kimiskiem preparatiem,

Pasty svirkstas SL (13,3g /7.2 ml) (1), GC FujiCEM 2 maisymo
antgaliukai SL (15), GC FujiCEM 2 prailginamieji antgaliukai
SL (5), GC FujiCEM 2 dozatorius (1)

. GC FujiCEM 2 Automix pradinis rinkinys su pasty dozatoriumi

PASTE PAK DOSAATORI PUHASTAMINE/ STERILISATSIOON
Paste Pak dosaator on puhastatav ja steriliseeritav, jargida
htigieeninéudeid.

VARVITOON
Helekollane.

SAILITAMINE
Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks, sdilita jahedas ja
pimedas (4-25°C/ 39-77°F).

PAKEND

1. GC FujiCEM 2 Automix
Paste Pak padrun SL (13,3g/ 7.2 ml) (2), GC FujiCEM 2
segamisotsik SL (44)

2. GC FujiCEM 2 taitepakend
Paste Pak padrun SL (13,3g / 7.2 ml) (2) koos segamisalusega
(No. 22)

3. GC FujiCEM 2 Automix stardikomplekt koos GC FujiCEM 2
dosaatoriga
Paste Pak padrun SL (13,3g /7.2 ml) (1), GC FujiCEM
2 segamisotsik SL (15), GC FujiCEM 2 segamisotsik SL
juurekanalitele (5), GC FujiCEM 2 dosaator (1)

4. GC FujiCEM 2 Automix stardikomplekt koos Paste Pak
dosaatoriga
Paste Pak padrun SL (13,3g /7.2 ml) (1), GC FujiCEM
2 segamisotsik SL (15), GC FujiCEM 2 segamisotsik SL
juurekanalitele (5), Paste Pak dosaator (1)

5. GC FujiCEM 2 segamisotsik SL, taitepakend
GC FujiCEM 2 segamisotsik SL (20)

6. GC FujiCEM 2 segamisotsik SL juurekanalitele, taitepakend
GC FujiCEM 2 segamisotsik SL juurekanalitele (10)

7. Paste Pak dosaator (1)

8. GC FujiCEM 2 dosaator (1)

HOIATUS

1.

Kokkupuutel limaskesta voi nahaga eemalda tsement
koheselt alkoholis immutatud kdsna voi vatiga. Loputa rohke
veega.

edebilirsiniz.

2. GOz ile temas etmesi durumunda,acilen su ile yikayiniz ve
medikal 6nlem arayiniz.

3. Nadiren metal bazi kisilerde hassasiyete neden olabilir.
Boyle bir durumla karsilagildiginda,Paste Pal tabancasini
kullanmayi durdurunuz (nikel kapli alimiinyun) ve uzmana
bagvurun.

4. Paste Pak tabancasini, iyot ¢ozeltisi gibi halojen element
iceren kimyasal soltsyonlardan uzakta saklayiniz.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER %2'lik ferric klorid icerir.Epinefrin

iceren truinler ile GC Fuji PLUS CONDITIONER'l kullanimini
oral dokuda leke yapabileceginden 16nerilmemektedir.
6. GC FujiCEM 2 6jenol iceren materyallerle birlikte

kullanmayiniz ki jenollu materyaller sertlesme ve baglanma

ozelligini engelleyebilir.

. Bu Urrtin kor yapimi veya dolgu icin 6nerilmez.

. GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL (Karistirma Ucu) (agizigi uc dahil)
tek kullanimliktir.Hastalar arsindaki capraz kontaminasyonu
onlemek icin GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL ( Karistirma ucu)
tekrar kullanmayiniz. The GC FujiCEM 2 Mixing Tip SL
(Karistirma ucu) otoklavda veya kimyasal sterilizasyon ile
steril edilmez.

9. Daima eldiven, yliz maskesi ve gtivenlik gézlugii gibi kisisel

SonkoRreuvyizuycoune:k0i1p/m20a1n5lar (KKE) takilmalidir.

Bu dokiimanda referans gosterilen bazi trlinler, GHS'ye gore
riskli olabilir. Malzeme Giivenlik Formlarina her zaman asagidaki
siteden

ulasabilirsiniz:

https://www.gc.dental/europe

Tedarikginizde de talep edebilirsiniz.

TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON

GCOK KULLANIMLI UYGULAMA SISTEMLERI: Hastalar arasinda
capraz kontaminasyonu énlemek icin bu cihaz orta-seviye
dezenfektan gerekmektedir. Kullanimdan hemen sonra cihazi
inceleyin ve yipranma igin etiketleyin. Hasar gérmisse cihazi
atin.

®~

SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasini ve kontaminasyonun
akumilasyonunu 6nlemek icin tamamen cihazi temizleyiniz.
Ulusal / bolgesel saglik bakim — seviye enfeksiyon kontrol
trtinlerin rehberinde orta seviye olarak kaydedilmis triinler ile

dezenfekte ediniz.

Giivenlik ve Klinik Performans Ozeti'ni (SSCP) EUDAMED
veritabandan kontrol edebilirsiniz (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed) veya Regulatory.gce@gc.dental adresinden bizimle
iletisime gegebilirsiniz

Istenmeyen Etkiler Raporu:

Kullanim talimatinda listelenmeyen yan etkiler dahil olmak
tizere, bu Grintn kullanimiyla ilgili herhangi bir yan etki
(istenmeyen etki), reaksiyon veya benzeri olaylarin tespiti
durumunda asagidaki linkten erisebileceginiz bulundugunuz
tilkenin uygun otoritesini secerek dogrudan ihtiyat sistemi ile
|utfen rapor ediniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

I¢ ihtiyat sistemimize de bilgi vererek;

vigilance@gc.dental ;

bu Grlntin glvenligini arttirmaya katkida bulunacaksiniz.

Son Revizyon : 01/2026

tadiem ka joda tinktara, kas satur halogénos elementus.
Pistole var parkrasoties.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER satur 2% dzelzs hloridu. Nav
ieteicams izmantot GC Fuji PLUS CONDITIONER kopa ar

produktiem, kas satur epinefrinu, ta ka tas var parkrasot oralos

mikstos audus.

6. Nelietot GC FujiCEM 2 kopa ar eigenolu saturosiem
materialiem, ta ka eigenols var kavét GC FujiCEM 2
sacietésanu vai adhéziju.

7. Sis produkts nav paredzéts plombésanai vai zoba stumbra
atjaunosanai.

8. GC FujiCEM 2 maisamie uzgali SL (ieskaitot intraoralo uzgali)

ir paredzéti vienreizéjai izmantosanai. Nelietojiet atkartoti GC

FujiCEM 2 maisamie uzgali SL, lai izvairitos no $kérsinfekcijas
pacientu vidd, GC FujiCEM 2 maisamos uzgalus SL nav
paredzéti sterilizésanai autoklava vai kimiskaja autoklava.

9. Vienmér javelk personigais aizsargaprikojums, pieméram,
Pédciémjodrie, sizeijpasarmskaastkiatss :uon1/
a2c0u15drosibas aizsargi.

Dazi produkti, kas minéti 3aja lieto3anas instrukcija, saskana ar
Kimisko

vielu klasificédanas un markésanas visparéji saskanoto sistému
var tikt

klasificéti ka bistami. Vienmér iepazistieties ar drosibas datu
lapam, kas

pieejamas:

https://www.gc.dental/europe

Datu lapas var ari sanemt no piegadataja.

TIRISANA UN DEZINFEKCIJA

VAIRAKKARTEJAS LIETOSANAS PIEGADES SISTEMAS: Lai izvairitos

no pacientu savstarpéjas inficésanas, sai iericei nepieciesama
vidéja limena dezinfekcija. Uzreiz péc lietosanas parbaudiet, vai
ierice un etikete nav bojata. Izmetiet ierici, ja ta ir bojata.

NEMERCET. Rupigi notiriet ierici, lai novérstu izzasanu un
piesarnojuma uzkrasanos. Dezinficéjiet ar registrétu veselibas
aprapes infekciju kontroles vidéja limena lidzekli saskana ar

regionalajam/nacionalajam vadlinijam.

Drosibas un kliniskas veikstpéjas apkopojumu (SSCP) ladzu skatit

EUDAMED datu bazeé (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai
sazinoties ar Regulatory.gce@gc.dental

Nevélamu blakusefektu zino3anas sistéma:
Ja jums k|ast zinami jebkadi nevélami blakusefekti, reakcija vai

lidzigi notikumi, kas radusies produkta lieto3anas laika, ieskaitot

tadus, kas nav minéti i produkta instrukcija, ligums par tiem

zinot tiesi vigilances sistéma, izvéloties attiecigo atbildigo iestadi

sava valsti, kas ir atrodamas 3aja saité:

https://ec.europa.eu/ growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

ka ar musu vigilances sistéma:

vigilance@gc.dental

Tada veida jus sniegsiet savu ieguldijumu uzlabojot produkta
lieto3anas drosibu.

Pédéjo reizi parskatits : 01/2026

Pasty svirkstas SL (13,3g /7.2 mL) (1), GC FujiCEM 2 maisymo
antgaliukai SL (15), GC FujiCEM 2 prailginamieji maisymo
antgaliukai SL(5), medziagos dozatorius(1)

5. GC FujiCEM 2 maisymo antgaliukai SL, papildoma pakuoté
GC FujiCEM 2 maisymo antgaliukai SL (20)

6. GC FujiCEM 2 prailginamieji maisymo antgaliukai SL,
papildoma pakuoté
GC FujiCEM 2 prailginamieji maisymo antgaliukai SL (10)

7. Medziagos dozatorius (1)

8. GC FujiCEM 2 dozatorius (1)

ATSARGIAI
. Jei 3ios medziagos pateko ant odos ar kity burnos ertmés
audiniy, nedelsiant pasalinkite spirite iSmirkyta kempinéle
ar vatos gabaliuku. Nuplaukite vandeniu. Kad isvengti
nepageidaujamo kontakto su oda ir burnos gleivine, darbo
lauko izoliacijai naudokite rubber dam ir/ar kakavos sviesta.

2. Jei 8ios medziagos pateko j akis, tuoj pat isplaukite vandeniu
ir kreipkités j gydytoja.

3. Retais atvejais metalai kai kuriems zmonéms gali sukelti
padidinto jautrumo reakcijas. Jei pastebimos tokios reakcijos,
nedelsiant nutraukite naudojimasi dozatoriumi (nikeliu
padengtas aliuminis) ir kreipkités j gydytoja.

4. Laikykite PASTY DOZATORIY atokiai nuo tokiy chemikaly,
kaip jodo tinktara su halogeno elementais, nes galimi
dozatoriaus spalvos pa kitimai.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER sudétyje yra 2% gelezies
chlorido. Nerekomenduojama naudoti GC Fuji PLUS
CONDITIONER kartu su produktais, savo sudétyje turinciais
epinefrino, kadangi tai gali sukelti burnos audiniy spalvos
pokycius.

6. Nenaudokite GC FujiCEM 2 kartu su produktais, kuriy
sudétyje yra eugenolio, kadangi jis gali neigiamai paveikti GC
FujiCEM 2 kietéjima ar adhezija.

7. Sis produktas netinka restauracijoms ar danties kulties
atstatymui.

8. GC FujiCEM 2 maiSymo antgaliukai SL (t.p. su prailgintu
galiuku) yra vienkartinio naudojimo. Norédami isvengti
pacienty uzkrétimo nenaudokite pakartotinai. GC FujiCEM
2 maisymo antgaliukai SL nesterilizuojami autoklavu ir
cheminiu badu.

9. Asmeninés apsaugos priemonés - pirstinés, kaukes
ir pataipksslainutgain: Oia1i/a2k0iTn5iai turéty bati
naudojamos visada.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS
gali bati klasifikuojami kaip pavojingos medziagos. Visada
susipazinkite su medziagy charakteristiky duomenimis. Juos
galite rasti:

https://www.gc.dental/europe

Informacijos taip pat galite gauti pas tiekéjus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

DAUGKARTINIO NAUDOJIMO DOZAVIMO SISTEMOS: siekdami
iSvengti pacienty uzkrétimo - Sioms priemonéms taikykite
vidutinio lygio dezinfekcija. ISkart po naudojimo apzidrékite
priemones ir jy etiketes, jvertinkite nusidévéjima. Jei sistema
nebetinkama naudoti- iSmeskite.

NEMIRKYKITE. Kad nesikaupty ir nepridzitty nesvarumai

- priemones kruopsciai valykite. Naudokite vidutinio lygio
sveikatos priezidros jstaigy higienos normas atitinkancias
dezinfekcines priemones, vadovaukités vietiniais/ valstybiniais

jstatais.

Apibendrinta Saugos ir Klininkinés Charakteristikos (SSCP)
informacija rasite EUDAMED duomeny bazéje (https://ec.europa.
eu/tools/eudamed) arba susisiekite su mumis Regulatory.gce@
gc.dental

Pranesimas apie nepageidaujamus padarinius:

Jei naudodamiesi produktu pastebéjote bet kokj instrukcijose
nepaminétg Salutinj efekta, nepageidaujama reakcijg

ar neatitikima, prasome apie juos tiesiogiai pranesti
atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti Siame
internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jasy 3aliai atstovaujancia
valdzios institucijq :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

Taip pat galite rasyti masy kompanijos atstovams:
vigilance@gc.dental

Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

patikslinta: 01/2026

2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja vajadusel p6érdu
arsti poole.

3. Harvadel juhtudel v6ib metall péhjustada tundlikkust, kui
see juhtub, tuleb koheselt I6petada Pasta Pak Dosaatori
kasutamine ja vajadusel pé6rduda arsti poole.

4. Siilita Paste Pak dosaatorit eemal sellistest kemikaalidest
nagu joodi tinktuur, mis sisaldab halogeen elementi. Vastasel
juhul dosaator v6ib muuta varvust.

5. GC Fuji PLUS CONDITIONER sisaldab 2% raudkloriidi.

GC Fuji PLUS CONDITIONERI ei soovitata kasutada koos
toodetega, mis sisaldavad Epinefriini, kuna see voib maarida
suudont.

6. Arakasuta GC FujiCEM 2 koos eugenoli sisaldavate
materjalidega, kuna eugenol véib takistada GC FujiCEM 2
sidusaine kovenemist.

. See toode pole moeldud téidiseks ega kondi tlesehitamiseks.

. GC FujiCEM 2 segamisotsik SL (kaasaarvatud suusisene ots)
on moeldud iihekordseks kasutamiseks. Korduvkasutamine
voib pohjustada ristkontaminatsiooni. GC FujiCEM
2 segamisotsik SL ei ole keemiliselt ega autoklaavis
steriliseeritav.

9. Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, ndomask ja

kaitseprillid.

(<3N

Osad tooted kaesolevas kasutusjuhendis voivad GHSi
(kemikaalide Ghtne Glemaailmne klassifitseerimis- ja
madrgistamissusteem) alusel olla klassifitseeritud tervist
kahjustavatena. Tutvuge alati ohutuskaartidega, mis on saadaval
siin:

https://www.gc.dental/europe

Samuti saab neid edasimuija kdest.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

MITMEKORDSELT KASUTATAVAD KANDESUSTEEMID:
patsientidevahelise ristsaastumise véltimiseks tuleb antud
seadmel teostada keskmise taseme desinfektsioon. Kohe
parast kasutamist tuleb hinnata seadmel ja etiketil voimalikke
kahjustusi. Kahjustuste korral tuleb seade ara visata.

MITTE VEDELIKKU KASTA. Saasteainete kinnikuivamise ja
kuhjumise ennetamiseks puhastada seadet pohjalikult.
Desinfitseerida tervishoiuasutustele méeldud keskmise
taseme infektsioonikontrolli vahendiga, jargides kohalikke /

rahvusvahelisi juhendeid.

Kokkuvétte toodete ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta (SSCP)
leiate EUDAMED andmebaasis (https://ec.europa.eu/tools/
eudamed voi votke meiega Gihendust Regulatory.gce@gc.dental

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik voi eelnevalt kogenud antud toote kasutamisel
tekkinud mis tahes soovimatust mojust, reaktsioonist voi
muudest sarnastest omadustest, sealhulgas sellistest, mida
kaesolevas kasutusjuhendis ei ole loetletud, palun teavitage
nendest otse vastavat jarelvalvestisteemi, valides sobiv oma riigi
asutus allolevalt lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_et

samuti voite teavitada meie sisest jarelvalveststeemi:
vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

iimati parandatud : 01/2026
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