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Nettoyer la préparation et appli-
quer Cavity Conditioner (10 sec) 
ou Dentin Conditioner (20 sec).

Rincer soigneusement et sécher 
modérément; ne pas  
déshydrater.

Secouer ou tapoter la capsule 
pour détasser la poudre.  
Enfoncer entièrement le piston.

Vibrer 10 sec. à vitesse rapide. 
Le temps de travail est de  
1 min 40 sec à partir du début du 
mélange à 23°C.

Insérer la capsule dans  
l’applicateur de capsule.  
Cliquer deux fois pour l’activer.

Procéder à l’activation de la 
capsule, puis distribuer aussitôt 
(dans les 10 sec).

Utiliser un pinceau pour étaler
directement une fine pellicule de
GC Fuji Triage.

Polymérisation par la chaleur 
pendant 20-40 sec  
(uniquement pour la teinte 
ROSE).

Finition sous spray d’eau avec 
une fraise diamantée  
superfine ou une pointe silicone.

Appliquer GC Fuji Varnish ou GC 
Fuji Coat LC et  
photopolymériser 10 sec.

OPTIONNEL


