
Eén laag G-ænial Bond aanbrengen en het 
geheel 10 seconden onberoerd laten.

Gedurende 5 seconden grondig 
met MAXIMALE luchtdruk drogen.

Uitharden door gedurende 10 seconden te 
belichten (5 seconden bij gebruik van een 
GC G-Light).

G-ænial Bond™ van GC 
	 We presenteren het optimale van 

			   de 7e generatie adhesieven - samen met een  

		  nieuwe manier van selectief etsen.
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Uw voorkeursmethode - 
stap voor stap

G-ænial Bond zelfetsend

Breng gedurende 10 seconden 35 à 
40% fosforzuur aan op het glazuur.

Grondig spoelen gedurende 5 seconden. Zorgvuldig drogen gedurende 5 seconden 
en vervolgens G-ænial Bond aanbrengen.

Snel, eenvoudig en effectief: met G-ænial Bond duurt de zelfetsmethode van begin tot eind slechts 30 seconden.

G-ænial Bond, zelfetsend met selectief etsen van glazuur

Bestelinformatie

004217 G-ænial Bond-kit, 5 ml-flacon en accessoires

004219 G-ænial Bond verpakking met 3 flacons, 3 x 5 ml-flacon

004220 G-ænial Bond navulling,1 x 5 ml-flacon



MPa

60 - 

50 - 

40 - 

30 - 

20 - 

10 - 

0 -

GC G-ænial

20 - 

18 - 

16 - 

14 - 

12 - 

10 - 

8 - 

6 - 

4 - 

2 - 

0 -

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
100

0

20

40

60

80

De superieure zelfetsende hechtsterkte van G-ænial Bond aan glazuur en dentine is toe te schrijven aan de unieke 
samenstelling ervan. Het dimethacrylaatmonomeer in G-ænial Bond vergroot de permeabiliteit in glazuur en dentine 
in vergelijking met andere adhesieven, terwijl de grotere hoeveelheid fosfaatestermonomeer het etsen optimaliseert.

Uitstekende hechtkracht

Met G-ænial Bond wordt een dikke nano-interactieve zone gevormd (500 nm) en binnen deze nano-interactieve zone is een groot aantal 
hydroxyapatietkristallen aanwezig. (TEM-beelden van gedemineraliseerd monster x10.000 en 50.000)
GC R&D Internal Data, Japan

G-ænial Bond – HEMA-vrij: langdurig 
stabiel 

HEMA-formule: water wordt 
geabsorbeerd

HEMA-formule: afbraak van 
collageenvezels

Dentine

Adhesieve kunsthars

Nano-interactieve zone

Hydroxyapatietkristallen

G-ænial Bond bevat geen Hydroxyethyl methacrylaat. Dit zorgt voor verduurzaming van de hechting aan dentine 
omdat G-ænial Bond geen vocht absorbeert waardoor de collageenvezels intact blijven.

HEMA-vrij voor een duurzame hechting

Het raakvlak van het dentine met het adhesief – de nano-interactieve zone – en de aanwezigheid van 
hydroxyapatietkristallen binnen deze zone zijn samen met de HEMA-vrije formule de belangrijkste factoren voor de 
superieure en duurzame hechting van G-ænial Bond.

GC biedt u met trots nieuwe bondingtechniek-opties aan met de introductie van ons 
adhesief van de 7e generatie, G-ænial Bond.

De zelfets methode: het uit één component bestaand zelfetsend adhesief wordt toegepast om glazuur en dentine 
zelf te etsen. Aangetoond is dat deze methode voor een uitstekende hechtkracht aan glazuur en dentine zorgt.

De selectieve etsmethode: menig tandarts hecht veel waarde aan etsen van glazuur; hiervoor kan 10 seconden vóór 
het appliceren van G-ænial Bond 35 à 40% fosforzuur op het glazuur worden aangebracht.

Waarom selectief etsen?
Van het etsen van glazuur is aangetoond dat het een grotere hechtkracht oplevert, maar etsen van dentine voegt 
weinig toe, zoals testresultaten laten zien. Daarom wordt etsen van dentine niet aanbevolen. Toch is de selectieve 
etsbenadering met G-ænial Bond erg veilig. De testresultaten tonen aan dat de hechtsterkte niet afneemt op 
dentine; dit betekent dat er geen nadelige effecten zijn als het etsmiddel onbedoeld op het dentine terechtkomt.

G-ænial Bond biedt met de optie van een selectieve etsmethode op veilige wijze het beste van beide 
werelden: de eenvoud en lagere postoperatieve gevoeligheid van een zelfetsend adhesief samen met de 
grotere hechtsterkte aan glazuur die traditioneel alleen werd aangetroffen met ets- en spoeladhesieven.

Met G-ænial Bond kunt u kiezen uit:

G-ænial Bond:
Micro-hechtkracht

Geen statistisch verschil

G-ænial Bond:
Schuifsterkte

In onafhankelijk uitgevoerde tests van Dr. Marco Ferrari van de Universiteit van Siena werd geen postoperatieve 
gevoeligheid gemeld door patiënten bij wie na gebruik van G-ænial Bond een restauratie was aangebracht (er 
werden restauraties van klasse II en klasse V getest).

Na één jaar waren alle composietrestauraties klinisch bevredigend zonder secundaire cariës, verkleuring van de 
randen of gevoeligheid.

Klinisch bewezen

Een duurzame, 
	 klinisch betrouwbare hechting

Eén adhesief, 
	 twee opties

Klinisch 
		  betrouwbare hechting

Glazuur

n=30 (5 gebitselementen), p<0.05

Dentine

n=45 (5 gebitselementen)

MPaMPa

Zelfetsend Selectief etsen/ 
etsen en spoelen

Zelfetsend Zelfetsend Etsen en spoelenEtsen en spoelen/
voorzichtig drogen – 

hechten

Etsen en spoelen/wet-
bonding methode

Criteria en aantal restauraties bij evaluatie na 1 jaar

Restauraties van klasse II G-ænial Bond + Kalore
Aantal onderzochte patiënten = 40

Restauraties van klasse V: G-ænial Bond + Gradia LoFlo
Aantal onderzochte patiënten = 50

Aantal verkleurde randen 0 0

Aantal secundaire cariës 0 0

Aantal positieve vitaliteitstests 40 50

Verlies van interproximaal contact 0 /

Aantal verloren restauraties 0 0

Aantal fracturen 0 0

Postoperatieve gevoeligheid 0 0

HEMA 
trekt water aan

Gehydroliseerd  
collageenDentine

Adhesief 

Nano-interactieve zone

Ontleend aan een studie van Prof. B. Van Meerbeek,  
Universiteit van Leuven, België,   
december 2009

Ontleend aan een studie van Prof. M. Degrange+, 
Universiteit Parijs, Descartes, Frankrijk, 
maart 2010

De marginale integriteit van G-ænial Bond is onderzocht en geëvalueerd door Dr. Uwe Blunck (Charité Berlijn, 
Dept. Operative Dentistry in de studie: Evaluatie van de effectiviteit van GBA 400+ in combinatie met Gradia Direct 
Posterieur en Filtek Z250 in Klasse I caviteiten na thermocycling en mechanische belasting (08/ 2008))
G-ænial Bond (GBA 400) toont in termen van marginale integriteit:
•	 Betere resultaten in de groep van zelfetsende adhesieven dan:

Adper Prompt L-Pop*, iBond Self Etch*, Tri-S-Bond*, Easy Bond*, Xeno V*, One Coat 7.0*
Er werden geen statistisch significante verschillen gevonden tussen de resultaten met GBA 400 in combinatie met 
beide composieten en de resultaten voor het ets & spoel adhesief van OptiBond FL en het 2-staps zelfetsend 
adhesief van Clearfil SE Bond (Studie p8). 

G-ænial Bond gedroeg zich net zo effectief als twee-staps zelfetsende en drie-staps ets & spoel adhesieven en was de beste in haar categorie.

Ontleend aan Dr. Uwe Blunck, Charité – Medische universiteit van Berlijn, augustus 2008.
+ GBA 400 is geregistreerd in Europa als G-ænial Bond.
* Geen geregistreerd handelsmerk van GC.

Uitstekende integriteit van de marginale randen

Geen statistisch verschil 

(p>0.05)

3-staps ets en spoel adhesief 2-staps zelfetsend adhesief 1-stap zelfetsend adhesief
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Prof. Dr. M. Ferrari, Universiteit van Siena Italie, Klinische proef september 2010


