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1.0 Úvod

narastajúca ob£uba estetickej stomatológie poËas posledných 50 rokov vyvolala potrebu trvanlivých 
estetických výplñových materiálov, ktoré by ponúkali jednoduché použitie, spo£ahlivé klinické 
výsledky a viedli ku spokojnosti pacientov. V¢aka nástupu adhezívnej stomatológie zaËalo by† 
možné zhotovova† krásne priame estetické výplne pri použití konzervatívneho prístupu. S cie£om 
zdokonali† techniky nanášania a predÍži† životnos† adhezívnych výplní sa hlavná pozornos† zamerala 
na vývoj nových bondovacích systémov, ktoré by podporili adhéziu výplñových materiálov ku 
zvyšnej štruktúre zuba. 

V súËasnosti sú k dostaniu dve hlavné kategórie adhezívnych systémov (Tabu£ka 1):
• Systémy „etch-and-rinse“ (leptanie a vyplachovanie): vyžadujú leptanie skloviny kyselinou fosfo-

reËnou pred nanesením primeru a adhezíva
• Systémy „Self-etch“ (samoleptanie): sú schopné demineralizova† povrch zuba bez použitia lepta-

cieho Ëinidla.

Tabu£ka 1: aktuálne dostupné adhezívne systémy 

 

kategória Technika/generácia leptanie aplikácia primeru aplikácia bondu

etch-and-rinse 
(leptanie a 
vyplachovanie)

3-kroky
4. generácia

1) leptanie 2) Primer 3) adhezívum

2-kroky
5. generácia

1) leptanie
2) Primer a adhezívum
    v jednej f£aštiËke

„Self-etch“ 
(samoleptanie)

2-kroky
6. generácia

1) Samoleptací primer 2) adhezívum

1-krok
7. generácia

1) Samoleptací primer /adhezívum

Obe techniky majú svoje výhody aj nevýhody (Tabu£ka 2).
Výber techniky Ëasto závisí na klinickej situácii:
- u preparácií, ktoré majú okraj prevažne v sklovine (napr. preparácie iV. triedy s ve£kými zošikme-

niami) býva Ëasto preferovanou technikou technika etch-and-rinse (leptania a vyplachovania). 
- u povrchov, zložených najmä z dentínu (napr. preparácie i. triedy), kedy je potrebná spo£ahlivejšia 

adhézia k dentínu, býva Ëasto preferovaná technika „Self-etch“ (samoleptania).

Tabu£ka 2: Výhody a nevýhody techník etch-and-rinse a self-etch 

 

Výhody nevýhody

etch-and-rinse 
(leptanie a 
vyplachovanie)

• Vysoká pevnos† väzby na sklovinu • Vysoké riziko pooperaËnej senzitivity
• možná „nano-leakage“ pri aplikácii 

na dentín

Self-etch 
(samoleptanie)

• Jednoduché použitie
• Znížená pooperaËná senzitivita
• chemická väzba na dentín

• nižšia pevnos† väzby na sklovinu
• možná „nano-leakage“ pri aplikácii 

na sklovinu
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ideálny výrobok by mal poskytova† vysokú adhéziu ku sklovine a súËasne by† „bezpeËný“ pre 
dentín, teda ponúka† výhody oboch techník. Tieto ciele sledovala spoloËnos† Gc pri vývoji nového 
adhezívneho systému G-≥nial Bond. 

2.0 Popis výrobku

G-≥nial Bond je jednozložkové samoleptacie, svetlom tuhnúce adhezívum, špeciálne vyvinuté pre 
metódu selektívneho leptania, kedy sa pred aplikáciou samoleptacieho adhezíva naleptáva 
sklovina. Preto umožñuje zvýši† pevnos† väzby na sklovinu, a pritom zachova† optimálnu kvalitu 
väzby na dentín. ako skutoËne flexibilný adhezívny systém poskytuje G-≥nial Bond vynikajúcu 
pevnos† väzby pri použití u techniky samoleptania, a to na sklovinu aj na dentín.

G-≥nial Bond je urËený na použitie s radom výplñových výrobkov G-≥nial; možno ho však použi† 
aj s ¢alšími výrobkami, napr. kompozitnými živicami (pozri v Ëasti indikácie).

3.0 indikácie

G-≥nial Bond odporúËame pre tieto indikácie:

1. Bondovanie svetlom tuhnúcich kompozitných materiálov a kyselinou modifikovaných kompozit-
ných materiálov (kompomérov) k štruktúre zuba.

2. Bondovanie duálne tuhnúcich fixaËných kompozitných materiálov a kompozitných materiálov 
urËených na dostavbu pahý£ov k štruktúre zuba, ak sú tieto materiály svetlom tuhnúce.

4.0 Technika selektívneho leptania

Pri vývoji G-≥nial Bondu sme sa zamerali na vytvorenie bondovacieho systému, ktorý by bol 
vhodný pre všetky klinické situácie a flexibilný, a pritom by umožnil zvoli† si klinicky najvhodnejšiu 
techniku:
• Samoleptacia technika: pre všetky klinické indikácie, kedy adhézia je najmä na dentín; eliminuje 

riziko „nano-leakage“ a hypersenzitivity.
• Technika selektívneho leptania: pred nanesením G-≥nial Bondu leptanie samotnej skloviny 

kyselinou len 10 sekúnd. indikovaná pre preparované aj nepreparované povrchy skloviny.
Vo£ba selektívneho leptania ponúka v podstate výhody oboch techník a eliminuje ich nevýhody.

4.1 PreËo selektívne leptanie skloviny?

G-≥nial Bond v kombinácii s technikou selektívneho leptania poskytuje dostatoËnú pevnos† väzby 
ku sklovine. niektoré klinické situácie môžu vyžadova† väËšiu pevnos† väzby. To je možné dosiahnu† 
selektívnym leptaním skloviny kyselinou fosforeËnou poËas 10 sekúnd pred nanesením G-≥nial 
Bondu. Výsledky testu ukázali, že pevnos† väzby je potom porovnate£ná s výrobkami „etch-and-
rinse“. SúËasne sa zníži aj riziko zafarbenia okrajov.

G-≥nial Bond  Technický manuál
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4.2 PreËo samoleptanie dentínu?

Leptanie dentínu neprináša vyššiu pevnos† väzby, ako vyplynulo z uvedených nezávislých 
štúdií.

• Pevnos† väzby v mikro†ahu testovaná profesorom B. van meerbeekom na kul, leuven, Belgicko

Obrázok 1: Pevnos† väzby na dentín v mikro†ahu (nastavenie skúšky: strana 17). Zdroj: upravené excerptum od prof. B. van 

meerbeeka, kul leuven, Belgicko, 2010

Výsledky tejto skúšky ukázali, že v pevnosti väzby na dentín v mikro†ahu nie je žiadny štatistický 
rozdiel bez oh£adu na to, Ëi bol G-≥nial Bond použitý v kombinácii s technikou samoleptania alebo 
leptania & vyplachovania.

• Skúšky pevnosti väzby v reze u techniky samoleptania a leptania & vyplachovania vykonané 
profesorom m. Degrange†   na Descartovej univerzite v Paríži, Francúzsko 

Obrázok 2: Pevnos† väzby na dentín v reze (nastavenie skúšky: strana 18). Zdroj: upravené excerptum od prof. m. Degrange†  , 

Descartova univerzita v Paríži, Francúzsko, 2010

V prípade použitia G-≥nial Bondu neboli zistené žiadne štatistické rozdiely medzi týmito dvoma 
technikami (samoleptania a leptania & vyplachovania).

Na základe výsledkov týchto dvoch štúdií možno dôjs† k záveru, že v prípade použitia G-≥nial 
Bondu neprináša leptanie dentínu žiadnu pridanú hodnotu.

Vplyv leptania na pevnos† väzby
na dentín v mikro†ahu
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Nevýhody leptania kyselinou fosforeËnou
V súËasnosti panuje všeobecná zhoda v tom, že leptanie dentínu kyselinou fosforeËnou je agresívne 
a má za následok široko otvorené dentálne tubuly, nadmerne silnú demineralizovanú vrstvu a kola-
génové vlákna zbavené všetkých minerálov.

• leptanie dentínu môže ma† za následok pooperaËnú senzitivitu
 najväËším problémom v takejto situácii je správne zapeËati† dentálne tubuly, aby sa zabránilo 

pooperaËnej senzitivite. kolagénové vlákna sa pri sušení kavity £ahko deformujú a vzniká tak vrstva 
hrubých a riedkych vlákien, ktorú nie je možné dôkladne impregnova† bondovacím Ëinidlom, 
takže dentálne tubuly môžu zosta† otvorené a pacient potom vykazuje pooperaËnú senzitivitu.

• leptanie dentínu vyvoláva riziko „nano-leakage“
 V literatúre je doložené, že kolagén v dentíne vystavenom postupu „etch-and-rinse“ je vysoko 

náchylný k procesom hydrolytickej a enzymatickej degradácie1. ak bondovacie Ëinidlo celkom 
neprenikne do demineralizovanej kolagénovej siete, môže dôjs† k degradácii exponovaných 
kolagénových vlákien a následnej „nano-leakage“. 

• leptanie dentínu znižuje potenciál chemickej interakcie. 
 leptanie dentínu rozpúš†a hydroxyapatitové kryštály a odstrañuje minerály potrebné pre 

chemickú interakciu. O chemickej interakcii sa predpokladá, že zlepšuje trvanlivos† väzby2.

Obrázok 3: Obavy spojené s používaním kyselinových leptacích Ëinidiel na dentín

1 Pashley Dh a kol. Degradácia kolagénu hostite£skými enzýmami poËas starnutia. J Dent Res 2004;83:216-21.

2 Prof. Van meerbeek B. a kol., najnovšie samoleptacie adhezíva. mat. 2011;27:17-28.

Pred leptaním pôsobí
vrstva preparaËnej vrstvy 
(smear layer) ako bariéra

Po leptaní: silná kolagénová 
vrstva 3-5 µ

Bez minerálov

nemôže dôjs† k chemickej 
interakcii

Po vysušení: riedka 
skolabovaná kolagénová sie†

nedostatoËná penetrácia 
adhezíva

Tubuly zostávajú otvorené: 
riziko citlivosti

Zatekanie tekutiny

Široko
otvorené

Vyvoláva
citlivos†

Dentínové
tubuly

Odhalený 
kolagén Ëasom 
degraduje 
(môže dôjs† k 
„nanoleakage“)
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5.0 Vlastnosti a výhody

Pomocou prístupu orientovaného na stomatológov vyvinula spoloËnos† Gc prípravok G-≥nial Bond 
s cie£om ponúknu† adhezívum, ktoré kombinuje £ahkú manipuláciu so skvelou klinickou úËinnos†ou. 
Výsledkom je bondovací systém, ktorý vykazuje tieto vlastnosti:
• Výborná úËinnos† ako u techniky samoleptania, tak aj u selektívneho leptania
• Vysoká pevnos† väzby na dentín 
• Skvelá marginálna integrita
• Dlhodobá, trvanlivá väzba
• Znížená pooperaËná senzitivita
• Jednoduchá manipulácia  

6.0 Zloženie

6.1 JedineËné zloženie

V dole uvedenej tabu£ke sú vymenované rôzne zložky obsiahnuté v G-≥nial Bonde a ich klinická 
relevancia.

Tabu£ka 3: Zloženie G-≥nial Bondu 

 

Zložka Funkcia klinická relevancia

4-meT FunkËnÿ monomér: 
• leptacie Ëinidlo 
• ZmáËacie Ëinidlo 
• Podporuje adhéziu 

• Rozpúš†a smear layer
• Demineralizuje a vytvára priestor pre infiltráciu 

monoméru 
• infiltruje do demineralizovaného povrchu 

(mikromechanická adhézia)
• iniciuje interakciu medzi štruktúrou zuba 

a monomérmi (chemická adhézia)

ester monomér 
kyseliny 
fosforeËnej

Dimetakrylátové 
monoméry

Živicový monomér: 
• Spojovacie Ëinidlo 
• Sie†ovacie Ëinidlo 

• Spája sa s kompozitnou živicou, 
ktorá je hydrofóbna 

• Podporuje vytváranie prieËnych väzieb medzi 
dimetakrylátovými monomérmi 

Destilovaná
voda

• Podporuje leptanie 
• Rozpúš†adlo 

• Podie£a sa na procese leptania
• Preniká do rezíduí po leptacom procese, 

aby ich pri ofukovaní strhla so sebou
acetón Rozpúš†adlo • Vyparuje vodu z adhezívneho povrchu, 

a tým podporuje dlhodobú adhéziu
Oxid kremiËitý • upravuje viskozitu

• Spevñujúci materiál 
• u£ahËuje aplikáciu bondovacieho Ëinidla 
• Spevñuje adhezívnu vrstvu 

Fotoiniciátor Fotoiniciátor • Po aktivácii svetelnou energiou polymerizuje 
živicové monoméry

G-≥nial Bond  Technický manuál
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6.2 Princíp bez obsahu hema

6.2.1 PreËo by zloženie nemalo obsahova† zložku hema?3

hema (2-hydroxyetyl metylmetakrylát) sa pridáva do mnohých na trhu dostupných adhezív.
Pridaním zložky hema tieto výrobky získajú urËité výhody:
• Vynikajúcu schopnos† infiltrácie až do hÍbky nieko£kých milimetrov naleptaného povrchu dentínu. 

To je obzvláš† užitoËné v prípade, že dentín bol naleptaný do hÍbky silnými kyselinovými leptacími 
Ëinidlami ako napr. kyselinou ortofosforeËnou alebo samoleptacími systémami s ve£mi nízkym ph

• hema napomáha zmiešaniu hydrofóbnych a hydrofilných zložiek do jediného roztoku (bez 
fázovej separácie)

• hema zlepšuje zmáËanie adhezíva na povrchu zuba
• hema pôsobí ako spolurozpúš†adlo 

Pridanie zložky hema však prináša aj niektoré zrejmé nevýhody:
• hema zvyšuje absorpciu vody zo zuba a ústnej dutiny, a tak zvyšuje náchylnos† väzby k Ëasovej 

degradácii
• Z chemického h£adiska je hema jedinou polymerizovate£nou skupinou, ktorá znižuje svoju poly-

merizaËnú úËinnos† (len lineárnu polymerizáciu bez cross-linking), Ëo vedie k oslabeniu rozhrania
• Takisto bolo dokázané, že hema zadržiava vodu v adhezívnej vrstve, Ëo môže zoslabi† polymerizáciu
• V literatúre je doložená schopnos† zložky hema vyvola† kontaktnú alergickú reakciu a zároveñ 

rýchlo preniknú† cez dentálne rukavice.

na základe týchto pozorovaní u G-Bondu sa spoloËnos† Gc rozhodla použi† pre G-≥nial Bond zloženie 
bez obsahu hema. Po nanesení adhezíva sa pri odparovaní acetónu voda oddelí od ostatných 
zložiek. V¢aka tomu, že G-≥nial Bond neobsahuje zložku hema, je možné zabráni† zadržiavaniu 
znaËného množstva vody vo vnútri adhezívnej vrstvy, ku ktorému dochádza u adhezív s obsahom 
hema. ako už bolo uvedené, zvyšky vody spoloËne s prítomnos†ou hema vedú k väËšej absorpcii 
vody, a tým aj k oslabeniu stability väzby (Obrázok 4). Naopak použitím adhezíva G-≥nial Bond bez 
obsahu HEMA sa posilní dlhodobá hydrolytická odolnos† a stálos† väzby. Navyše, pomocou 
G-≥nial Bondu zabránite riziku alergických reakcií v súvislosti so zložkou HEMA.

Obrázok 4: Schematické zobrazenie hydrolytickej degradácie kolagénovej siete u bondovacích systémov s obsahom hema

G-≥nial Bond má ph okolo 1,5, takže dokáže vytvori† hybridnú vrstvu o hrúbke 500 nm. navyše, 
použitie správnych živicových monomérov zais†uje súËasnú demineralizáciu a úplnú infiltráciu 
živicových monomérov do kolagénovej siete, aj ke¢ v zložení nie je prítomná zložka hema. Tá zas 
zabráni vytváraniu pórov v dentíne/rozhraní väzby, a tým znižuje riziko „nano-leakage“ a zvyšuje 
trvanlivos† väzby v Ëase. 

3 Vedecký základ G-Bond, JedineËný koncept adhezíva bez obsahu hema; Prof. Bart Van meerbeek a kol., leuven BiOmaT 

Výskumná skupina záchovnej stomatológie, katolícka univerzita v leuvene (kuleuven), Belgicko, jún 2009

G-≥nial Bond, bez obsahu hema

Dentín

adhezívum adhezívum adhezívum

hybridná 
vrstva

hybridná 
vrstva

Zóna nano-
interakcie

Dentín Dentín

Bez kolagénovej degradácie

Bondingový systém s obsahom hema

hema pri†ahuje vodu kolagénové vlákna postupom Ëasu 
degradujú
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6.2.2 Vplyv zložky hema na stálos† pevnosti väzby

Za úËelom zistenia dlhodobej trvanlivosti väzby a vplyvu zložky hema vykonalo Oddelenie pre 
výskum a vývoj Gc (2010) termocyklické skúšky, pri ktorých porovnávalo G-≥nial Bond bez obsahu 
hema a na trhu dostupné adhezívne systémy s obsahom hema.

Nastavenie skúšky: Vzorky bovínnej skloviny a dentínu boli vsadené do akrilovej živice (unifast iii) a opracované brusným 

papierom Sic o hrubosti Ë. 320. adhezíva boli nanesené na povrch pod£a odporúËaní príslušných výrobcov, uvedených v 

Tabu£ke 4. clearfil aP-X (kuraray) bol nanesený na povrch pomocou formy ultradent (D=2,38 mm) a 20 sekúnd vytvrdzovaný 

svetlom pomocou G-light (Gc). Vzorky (n=5) boli na 24 hodín uložené vo vode s teplotou 37°c, potom prešli vzorky (n=5) 

termocyklovaním (5°c-55°c, 20 000 cyklov). Pevnos† väzby v reze (SBS) bola meraná pri rýchlosti krížovej hlavy 1 mm/min. 

Štatistická analýza bola vykonaná pomocou Tukeyho testu (P<0,05).

Tabu£ka 4: Testované materiály s obsahom hema alebo bez

kód názov výrobku Výrobca Doba aplikácie Sušenie vzduchom Svetelná po- 
lymerizácia

hema

G-a G-≥nial Bond Gc 10 s silné 5 s 5 s nie

BF Bond Force Tokuyama 20 s slabé 5 s a mierne 5 s 10 s áno

eB easy Bond 3m eSPe vtiera† 20 s slabé 5 s 10 s áno

Oa OptiBond all-in-One kerr vtiera† 20 s (x2) slabé 5 s 10 s áno

OF OptiBond Fl kerr lepta† a vtiera† 15 s slabé 5 s 10 s áno

SB+ Single Bond Plus 3m eSPe lepta† a nanies† na 15 s (x2) slabé 5 s 10 s áno

Obrázok 5: Pevnos† väzby G-≥nial Bondu (G-a) bez obsahu hema ku sklovine v reze v porovnaní s rozliËnými bondovacími 

materiálmi obsahujúcimi hema. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2010

u G-≥nial Bondu (G-a) a Optibondu Fl (OF) sa pevnos† väzby na sklovinu v reze po termocyklovaní 
zvýšila. u všetkých ostatných adhezív s obsahom hema sa pevnos† väzby na sklovinu v reze po 
termocyklovaní naopak znížila. 

Vplyv zložky hema na pevnos† väzby na sklovinu v reze
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Obrázok 6: Pevnos† väzby na dentín v reze G-≥nial Bondu (G-a) bez obsahu zložky hema v porovnaní s rôznymi bondovacími 

materiálmi s obsahom hema. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2010

u G-≥nial Bondu sa pevnos† väzby na dentín v reze po termocyklovaní zvýšila a u všetkých adhezív 
s obsahom zložky hema znížila.

Existuje hypotéza, že prítomnos† zložky HEMA v zložení vedie k absorpcii vody a degradácii 
bondingovej vrstvy poËas termocyklovania. V¢aka svojmu zloženiu bez obsahu zložky HEMA by 
G-≥nial Bond mal poskytova† dlhodobú a trvanlivú väzbu na dentín aj sklovinu.
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Sklovina Dentín

7.0 Fyzikálne vlastnosti - výsledky štúdií in vitro

7.1 mechanizmus adhézie ku sklovine a dentínu

adhézia G-≥nial Bondu spoËíva ako v mikromechanickej retencii, tak v zásadách vytvárania 
chemickej väzby. 

7.1.1 mikromechanické uzatvorenie

Vo vlhkých podmienkach rozpúš†ajú dva funkËné monoméry (4-meT a ester kyseliny fosforeËnej) 
smear layer a jemne leptajú povrchy skloviny a dentínu, a tak vytvárajú na sklovine mikroporozity a 
zväËšujú plochu urËenú na bondovanie. SúËasne ËiastoËne demineralizujú vonkajšiu vrstvu dentínu, 
takže medzi kolagénovými sie†ami vznikne miesto na infiltráciu živice a následné vytvorenie hybri-
dnej vrstvy. hÍbka demineralizovanej zóny zodpovedá hÍbke prieniku živice, takže kolagénová sie† 
je stále chránená (viac ako jej odhalená Ëas†) a nie je ohrozená hydrolytickou degradáciou, ani s ñou 
spojenou „nano-leakage“. 

Pozorovanie pomocou SEM - Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
Pozorovanie pomocou Sem bolo vykonané za úËelom znázornenia schém demineralizácie po 
aplikácii G-≥nial Bondu na sklovinu a dentín.

Nastavenie skúšky: G-≥nial Bond sa naniesol na povrch zuba, potom sa povrch zuba opracoval brúsnym papierom Sic o hru-

bosti Ë. 600. Po 10 sekundách sa adhezívum zmylo acetónom a vytvorili sa snímky Sem.

 

Obrázok 7: Pozorovanie schém demineralizácie na sklovine (v£avo) a dentínu (vpravo) pod mikroskopom Sem, zväËšenie x2000. 

Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

Schéma demineralizácie vyvolanej aplikáciou G-≥nial Bondu na sklovinu je znázornená na Obrázku 
7 v£avo. V¢aka svojmu relatívne nízkemu ph 1,5 spôsobil G-≥nial Bond úËinnú demineralizáciu 
skloviny (ktorá sa prejavuje tiež malým množstvom zvyšnej smear layer) a vytvorenie mikroporozít. 

Zo Sem snímku dentínu (Obrázok 7 vpravo) je takisto zrejmá dobrá demineralizácia po nanesení 
G-≥nial Bondu. Dentínové tubuly však zostávajú uzatvorené, a tak sa znižuje riziko pooperaËnej 
senzitivity.

G-≥nial Bond  Technický manuál
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7.1.2 chemická interakcia

kým o mikromechanickom uzatvorení sa hypoteticky predpokladá, že je základom dobrej adhézie, 
z najnovších publikácií vyplýva, že zlepši† trvanlivos† väzby by mohla dodatoËná chemická interakcia 
medzi funkËnými monomérmi a štruktúrou zuba.4 To je známe ako koncept „adhézia-Dekalcifikácia” 
(Ëiže aD). 
Dva funkËné monoméry môžu vytvori† komplex so zvyškami vápenných solí z hydroxyapatitových 
kryštálov, Ëo predstavuje základ pre chemickú interakciu. Výsledkom je vytvorenie extrémne hrubej 
vrstvy s nízkou rozpustnos†ou, známej ako nano-interaktívna zóna (niZ). množstvo zvyšných apati-
tových kryštálov má zásadný význam pre zabezpeËenie následnej kvality adhézie. 

Pozorovanie pomocou TEM
Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
Pre úËely zistenia kvality rozhrania dentín/adhezívum u rôznych bondovacích Ëinidiel boli pomocou 
transmisného elektrónového mikroskopu (Tem) pozorované nedemineralizované a demineralizo-
vané vzorky.

Nastavenie skúšky: Vypreparovali sa dve vzorky rozhrania £udský dentín/adhezívum s hrúbkou 0,8 mm. Jedna zo vzoriek sa 

ponechala bez ošetrenia, t.j. nedemineralizovaná (Obrázok 8), zatia£ Ëo druhá vzorka sa demineralizovala roztokom eDTa 

(Obrázok 9 a Obrázok 10). každá vzorka bola vsadená do epoxidovej živice a ultra vybrúsená na hrúbku 80-90 nm. Po nanesení 

uhlíkového prášku sa styËná zóna sledovala pomocou Tem. 

Tabu£ka 5: Technika nanášania testovaných adhezív 

názov výrobku Výrobca kategória leptanie a 

opláchnutie

F£aštiËka 1 Sušenie 

vzduchom

F£aπtiËka 

2

Sušenie 

vzduchom

Svetelná po- 

lymerizácia

G-≥nial Bond Gc samoleptanie 

v 1 kroku

/ 10 s aplikácia silné 5 s / / 10 s

Bond Force Tokuyama samoleptanie 

v 1 kroku

/ 20 s aplikácia slabé 5 s

a mierne 5 s

/ / 10 s

clearfil Se Bond kuraray samoleptanie 

v 2 krokoch

/ 20 s mierne nanies† jemné 10 s

Optibond Fl kerr leptanie a 

oplachovanie 

v 3 krokoch

15 s + 15 s 15 s 5 s 15 s 3 s 20 s

u vzoriek, ktoré neboli demineralizované (Obrázok 8), nebola u vzoriek G-≥nial Bondu ani Bondu 
Force Tem pozorovaná žiadna hybridná vrstva. u clearfil Se Bondu bola pozorovaná hybridná 
vrstva s hrúbkou 1µ a u Optibondu Fl 5µ.

4 Van meerbeek B. a kol., najnovšie samoleptacie adhezíva, Dent. mat. 2011;27:17-28.

G-≥nial Bond  Technický manuál
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G-≥nial Bond BOND FORCE

D
D

Ar Ar

G-≥nial Bond

D

D

D

NIZ: 500nm

NIZ: 1µm

Ar

Ar

Ar

Ar

D

SE BOND

BOND FORCE

OptiBond FL

Clearfil SE BOND
Ar

Hy: 5µm

Hy: 1µm

Ar

D

D

OptiBond FL

Obrázok 8: Tem fotomikrografie rozhrania dentín/adhezívum u nedemineralizovaných vzoriek (x10 000). hy: hybridná vrstva; 

ar: adhezívna živica; D: Dentín. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

u demineralizovaných vzoriek ošetrených G-≥nial Bondom alebo clearfil Se Bondom (Obrázok 9 a 
Obrázok 10) bola medzi adhezívnou živicou (ar) a spodným dentínom (D) pozorovaná nano-inter-
aktívna zóna (niZ). naopak u vzoriek Bond Force a OptiBond Fl nebola pozorovaná žiadna niZ.

Obrázok 9: Tem fotomikrografie rozhrania dentín/adhezívum u demineralizovaných vzoriek (x10 000). niZ: nano-interaktívna 

zóna; ar: adhezívna živica; D: Dentín. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

G-≥nial Bond  Technický manuál
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G-≥nial Bond BOND FORCE

Clearfil SE BOND OptiBond FL

D

D D

D
Ar

Ar

ArAr

HAp

HAp

No HAp

No HAp

na Obrázku 10 je vidite£ná vysoká hustota hydroxyapatitových kryštálov v približne 500 nm širokej 
niZ z G-≥nial Bondu. 

Obrázok 10: Tem fotomikrografie rozhrania dentín/adhezívum u demineralizovaných vzoriek (x 50 000) hap: hydroxyapatit; 

ar: adhezívna živica; D: Dentín. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009 

Bond Force, clearfil Se Bond a OptiBond Fl nie sú registrovanými známkami Gc.

Okrem prítomnosti 4-meT zlepšuje demineralizaËnú kapacitu a chemickú reaktivitu s hydroxyapatitom 
u G-≥nial Bondu monomér esteru kyseliny fosforeËnej. navyše je možné pozorova† nanointeraktívnu 
zónu (niZ) hrubú približne 500 nm s vysokou hustotou hydroxyapatitových kryštálov, v¢aka Ëomu možno 
dôjs† k záveru, že hydroxyapatit chemicky reagoval s funkËnými monomérmi a zostal vo vnútri 
NIZ. Vzh£adom na to, že kolagénové vlákna v niZ nie sú odhalené, budú odolné voËi hydrolytickej 
degradácii, a tak možno oËakáva† dlhodobú trvanlivos†.

G-≥nial Bond  Technický manuál
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7.2 ÚËinnos† väzby na dentín

G-≥nial Bond je urËený pre techniku samoleptania u dentínu, takže pred použitím adhezíva nie je 
nutné použi† leptacie Ëinidlo z kyseliny fosforeËnej. Pevnos† väzby na dentín je optimálna pri použití 
samoleptania. S cie£om potvrdi† kvalitu väzby adhezívnej vrstvy na dentín, pozorovanú na snímkach 
Sem a Tem, boli interne aj externe vykonané testy pevnosti väzby v reze (SBS) a pevnosti väzby v 
mikro†ahu (µTBS). navyše, napriek tomu, že sa u G-≥nial Bondu leptanie dentínu neodporúËa, pri 
selektívnom leptaní skloviny môže dôjs† k urËitému mimovo£nému naleptaniu. Preto bol podrobený 
analýze aj vplyv leptania na dentín, a to kvantitatívne aj kvalitatívne.

7.2.1 Pevnos† väzby na dentín v reze pri použití techniky samoleptania

Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
nasledovný test porovnával úËinnos† G-≥nial Bondu s ostatnými samoleptacími adhezívami 
v 1 kroku a 2 krokoch a adhezívami „etch-and-rinse“ v 3 krokoch, ako je clearfil Se Bond (kuraray) 
a Optibond Fl (kerr) (ktoré sú v literatúre Ëasto spomínané ako zlatý štandard).

Nastavenie skúšky, Metóda Ultradent: Vzorky bovínneho dentínu sa opracovali brúsnym papierom Sic Ë. 320. každé z testovaných 

adhezív bolo použité v súlade s pokynmi príslušného výrobcu. clearfil aP-X (kuraray) bol umiestnený na povrch pomocou formy 

ultradent (D=2,38 mm) a vytvrdený svetlom. Vzorky (n=5) boli na 24 hodín uložené vo vode s teplotou 37°c. Pevnos† väzby v reze 

(SBS) bola meraná pri rýchlosti krížovej hlavy 1 mm/min. Štatistická analýza bola vykonaná pomocou Tukeyho testu (P<0,05).

Obrázok 11: Porovnanie pevnosti väzby na dentín v reze u rôznych adhezívnych systémov. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

Pevnos† väzby na dentín v reze
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V rámci obmedzení, ktoré tato skúška predstavuje, vykazuje G-≥nial Bond v porovnaní s testovanými 
skupinami vyššiu alebo rovnakú pevnos† väzby na dentín v reze s výnimkou troch bondovacích 
systémov (Optibond Solo Plus, adper easy Bond a Optibond all-in-one), u ktorých boli výsledky 
vyššie. Pri porovnaní dvoch referenËných štandardov v rámci príslušných kategórií (clearfil Se Bond 
a Optibond Fl) si G-≥nial Bond viedol rovnako dobre. G-≥nial Bond vykazuje vynikajúcu väzbu 
na dentín pri použití techniky samoleptania.

7.2.2 kvantitatívny vplyv leptania na pevnos† väzby na dentín

interne aj externe sa vykonalo nieko£ko štúdií za úËelom preskúmania možného vplyvu leptania na 
pevnos† väzby na dentín. cie£om bolo potvrdi†, že pri použití G-≥nial Bondu nie je leptanie dentínu 
nevyhnutné, a zisti†, Ëo by sa stalo, keby poËas postupu selektívneho leptania došlo k mimovo£nému 
naleptaniu dentínu.

Pevnos† väzby na dentín v mikro†ahu
Testy vykonané profesorom van Meerbeekem, Leuven, Belgicko
Za úËelom zistenia vplyvu leptania na pevnos† väzby na dentín vykonal profesor van meerbeek z 
Výskumnej skupiny leuven BiOmaT pri Oddelení záchovnej stomatológie na katolíckej univerzite 
v leuvene (kuleuven) v Belgicku skúšku pevnosti väzby na dentín v mikro†ahu.

Nastavenie skúšky: Preparované povrchy dentínu pripraveného z £udských molárov sa ËiastoËne rozdelili do 3 skupín (n=45 

vzoriek na jednu skupinu). Jedna skupina sa najprv 10 sekúnd leptala gélom z 37,5% kyseliny fosforeËnej (kerr), opláchla a jemne 

osušila (technika „etch-and-rinse suchý bonding“), druhá skupina sa najprv 10 sekúnd leptala gélom z 37,5% kyseliny fosforeËnej 

(kerr), potom opláchla a povrch sa ponechal mokrý (technika „etch-and-rinse vlhký bonding“); v tretej skupine sa nepoužilo 

žiadne leptacie Ëinidlo (technika samoleptania). Dalej sa naniesol G-≥nial Bond v prísnom súlade s pokynmi výrobcu, a násle-

dne sa na dostavbu povrchu použil clearfil aP-X (kuraray). Po 24hodinovom uskladnení vo vode boli pred meraním pevnosti 

väzby v mikro†ahu (mPa) pripravené mikrovzorky, rozhranie ktorých bolo kruhovo zovreté pomocou formy micro-Specimen Former. 

Obrázok 12: Pevnos† väzby G-≥nial Bondu na dentín v †ahu. Zdroj: upravené excerptum od prof. van meerbeeka, ku leuven, 

Belgicko, 2010

Medzi ošetrením dentínu samoleptaním a technikou leptania & vyplachovania nebol 
pozorovaný žiadny štatistický rozdiel. Jediné výrazné rozdiely boli zaznamenané medzi 
technikami „suchého bondingu“ a „vlhkého bondingu etch-and-rinse“, kedy sa u vlhkých vzoriek 
zistili vyššie hodnoty. 

ˇ
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Pevnos† väzby na dentín v reze
Skúšky vykonali M. Derbanne, S. Le Goff a M. Degrange†  , Paríž, Francúzsko
Dalšia in vitro skúška, ktorú vykonali mathieu Derbanne, Stéphane le Goff a Michel Degrange  z 
Descartovej univerzity v Paríži, Francúzsko, vyhodnocovala vËasnú pevnos† väzby G-≥nial Bondu na 
dentín pri použití samoleptacej techniky aj techniky „etch-and-rinse“.

Nastavenie skúšky: Z tretích £udských molárov sa preparovali vzorky, ktoré sa rozdelili do 2 skupín. V samoleptacej skupine 

(SeS, n=30) sa GBa 400 (na trhu dostupný pod obchodnou znaËkou G-≥nial Bond) priamo naniesol na povrch dentínu, ako je 

uvedené v tabu£ke dole. V skupine „etch-and-rinse“ (e&R, n=30), sa povrch dentínu najprv 15 sekúnd leptal gélom 37,5% 

kyseliny fosforeËnej (Gel etchant, kerr), potom sa naniesol G-≥nial Bond, ako je uvedené v tabu£ke dole. u 10 vzoriek z každej 

skupiny boli použité tri kompozitné materiály: kalore (Gc), G-≥nial (Gc) a Z100 (3m eSPe). kompozity boli nanesené v dvoch 

vrstvách, priËom každá bola tenšia ako 2 mm a každá sa 20 sekúnd vytvrdzovala svetlom (BluePhase 2 (kerr hawe), svetelná 

intenzita >1300 mW.cm-2). Potom sa vzorky na 24 hodín uložili do vody s teplotou 37°c, následne sa vykonala skúška v reze pri 

rýchlosti 0,5 mm.min-1. 

Technika leptanie Oplachovanie

a sušenie

Sušenie 

vzduchom

aplikácia »akanie Sušenie 

vzduchom

Vytvrdzovanie 

svetlom

Self-etch / / z£ahka nanies† + vtiera†

15 sek.

10 s 5 s 5 s

etch-and-rinse 15 s 30 s z£ahka nanies† + vtiera†

15 sek.

10 s 5 s 5 s

Obrázok 13: VËasná pevnos† väzby na dentín v reze pri použití techniky „Self-etch“ a „etch-and-rinse“.

Dole uvedený diagram predstavuje súhrnné výsledky u všetkých troch kompozitných materiálov. Zdroj: upravené excerptum 

od prof. m. Degrange  , Descartova univerzita v Paríži, Francúzsko, 2010

Zo štatistickej analýzy (anOVa 1) je zrejmé, že Ëo sa týka adhézie na dentín (Obrázok 13), nie je 
medzi týmito dvoma metódami („Self-etch“ a „Etch-and-rinse“) žiadny významný rozdiel (p = 
0,65).
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Pevnos† väzby na dentín v reze po termocyklovaní
Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
leptané aj neleptané vzorky boli uložené do vody a poËas 24 hodín po 20 000 cykloch termo-
cyklovania sa vykonala skúška pevnosti väzby v reze (SBS) (len u skupiny etch +). 

Nastavenie skúšky: Vzorky bovínneho dentínu sa opracovali brúsnym papierom Sic Ë. 320. Skupina etch(+) sa 10 sekúnd 

leptala leptacím gélom z 37% kyseliny fosforeËnej (link master etchant, Gc). Povrchy skupiny (-) neboli leptané žiadnym 

leptacím Ëinidlom. Potom sa na povrchy skupiny etch (+) i etch (-) naniesol G-≥nial Bond pod£a pokynov výrobcu. Pomocou 

formy ultradent (D=2,38 mm) sa na povrch naniesol clearfil aP-X (kuraray) a bol vytvrdený svetlom. Potom sa vzorky na 24 hodín 

uložili do vody s teplotou 37°c. Po vybraní z vody prešli vzorky termocyklovaním (5°c-55°c, 20 000 cyklov). Pri rýchlosti krížovej 

hlavy 1 mm/min sa zmerala pevnos† väzby v reze (SBS). Štatistická analýza bola vykonaná pomocou Tukeyho testu (P<0,05).

Obrázok 14: Vplyv leptania na pevnos† väzby na dentín v reze. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009 etch (-): Samoleptanie; 

etch (+): etch-and-rinse; Tc: Termocyklovanie 

V štyroch skúšobných podmienkach (samoleptanie poËas 24 hodín; samoleptanie po termocyklo-
vaní; etch-and-rinse poËas 24 hodín; alebo etch-and-rinse po termocyklovaní) neboli zistené žiadne 
významné rozdiely v pevnosti väzby v reze. 

Z hore uvedených súborov výsledkov testov možno dôjs† k záveru, že leptanie nemalo na hodnoty 
väzby G-≥nial Bondu na dentín žiadny vplyv (Ëi už pozitívny alebo negatívny). Preto v leptaní 
dentínu nie je žiadna pridaná hodnota a takisto by mimovo£né naleptanie dentínu nemalo ma† 
vplyv na pevnos† väzby. Skúšky vykonané na kul však ukázali, že napriek tomu, že leptanie dentínu 
nemá vplyv na pevnos† väzby, výsledkom by mohla by† väËšia citlivos† procedúry na zvolenú 
techniku. Preto Gc odporúËa dentín nelepta†, aby sa zabránilo riziku „nano-leakage“ alebo poope-
raËnej senzitivity.
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7.2.3 kvalitatívny vplyv leptania na pevnos† väzby na dentín

Za úËelom ¢alšieho zistenia vplyvu leptania na kvalitu rozhrania dentín-adhezívum a jeho potenciálu 
pre chemickú adhéziu boli vykonané tieto skúšky.

Sledovanie chýb u dentínu pomocou SEM
Skúšku vykonali M. Derbanne, S. Le Goff and M. Degrange , Paríž, Francúzsko
Po vykonaní skúšky pevnosti v reze (nastavenie skúšky: strana 18) boli vzorky z každej série sledované 
pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu za úËelom zistenia prasknutých povrchov; 
snímky Sem si je možné prezrie† na Obrázku 15 a Obrázku 16.  

Technika leptanie Opláchnutie

a osušenie

Sušenie vzduchom aplikácia »akanie Sušenie 

vzduchom

Vytvrdzova-

nie svetlom

Self-etch / / z£ahka z£ahka nanies† + 
vyËisti† kefkou 15 s

10 s 5 s 5 s

etch-and-rinse 
„suché 
bondovanie“

15 s 30 s £ahké + silnejšie
na sklovine 
(kriedový efekt)

nanies† + vtiera†  
15 s

10 s 5 s 5 s

etch-and-rinse 
„vlhké 
bondovanie“

15 s 30 s £ahké + navlhËi† 
vatovou peletou

nanies† + vtiera†  
15 s

10 s 5 s 5 s

Obrázok 15: Prasknutý povrch, G-≥nial Bond, etch-and-rinse, Dentín. Zdroj: upravené excerptum od prof. m. Degrange , 

Descartova univerzita v Paríži, Francúzsko, 2010

Pri použití leptacieho Ëinidla pred nanesením G-≥nial Bondu boli pozorované rozdiely medzi 
zlomenými povrchmi, ktoré boli ošetrené vlhkým bondingom (kedy sa dentín pred nanesením 
adhezíva ponechá vlhký), a tými, ktoré boli ošetrené suchým bondingom (kedy sa dentín pred 
nanesením adhezíva vysuší). Zdá sa, že po suchom bondingu je infiltrácia adhezíva do kolagénovej 
siete (Obrázok 15 a) nižšia ako po vlhkom bondingu (Obrázok 15 b). avšak v oboch prípadoch je 
z vidite£nej kolagénovej siete zrejmé, že pri použití leptania bola infiltrácia adhezíva do 
kolagénovej siete neúplná. niektoré kolagénové vlákna zostali nechránené a ohrozené Ëasovou 
degradáciou.

Obr. 15 a: G-≥nial Bond, etch-and-rinse,
suché bondovanie

Obr. 15 b: G-≥nial Bond, etch-and-rinse,
vlhké bondovanie

G-≥nial Bond  Technický manuál
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Obrázok 16: Prasknutý povrch, G-≥nial Bond, samoleptanie, dentín. Zdroj: upravené excerptum od prof. m. Degrange , 

Descartova univerzita v Paríži, Francúzsko, 2010

Prasknuté povrchy vzorky ošetrenej samoleptaním vykazujú dobrú impregnáciu do povrchového 
dentínu. chyby pozorované na rozhraní sa nachádzajú medzi hybridnou a bondovou vrstvou.
 
V koneËnom dôsledku, napriek tomu, že leptanie nemalo na SBS G-≥nial Bondu na dentín vplyv, 
je z pozorovania chýb zrejmé, že lepšia kvalita infiltrácie kolagénovej siete a povrchového den-
tínu bola dosiahnutá použitím techniky samoleptania. Preto sa u G-≥nial Bondu dáva pred-
nos† technike samoleptania bez leptania dentínu.

G-≥nial Bond, samoleptanie G-≥nial Bond, samoleptanie

G-≥nial Bond  Technický manuál
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Pozorovanie dentínu pomocou TEM
Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
Pre lepšie pochopenie vplyvu leptania na mechanizmus adhézie k dentínu vykonalo Oddelenie pre 
výskum a vývoj Gc Tem skúšku rozhrania G-≥nial Bondu s dentínom, predbežne leptaným 
kyselinou i neleptaným. 

Nastavenie skúšky: Vzorky bovínneho dentínu sa opracovali brúsnym papierom Sic Ë. 320. Skupina etch(+) bola 10 sekúnd lepta-

ná leptacím gélom z 37% kyseliny fosforeËnej (link master etchant, Gc). Povrchy skupiny (-) neboli leptané žiadnym leptacím 

Ëinidlom. Potom sa na povrchy skupiny etch (+) i etch (-) naniesol G-≥nial Bond pod£a pokynov výrobcu. Pomocou formy ultra-

dent (D=2,38 mm) sa na povrch naniesol clearfil aP-X (kuraray) a vytvrdil svetlom. Vzorka Tem, použitá na urËenie rozhrania 

medzi naleptaným dentínom a G-≥nial Bondom bol demineralizovaný pomocou eDTa a vsadený do epoxidovej živice. Potom sa 

mikrotomom zo vzorky vyrobil rez s hrúbkou 80-90 nm. Po nanesení uhlíkového prášku na povrch sa sledoval pomocou Tem.

Obrázok 17: Snímky Tem rozhrania leptaného dentínu/adhezíva G-≥nial Bondu. (v£avo X10k, vpravo X50k) hy: hybridná vrstva; 

ar: adhezívna živica; ud: nezasiahnutý dentín; niZ: nano-interaktívna zóna; Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

Obrázok 18: Snímky Tem rozhrania leptaného dentínu/adhezíva G-≥nial Bondu bez naleptania dentínu. (v£avo X10k, vpravo 

X50k) hy: hybridná vrstva; ar: adhezívna živica; ud: nezasiahnutý dentín; niZ: nano-interaktívna zóna; zdroj: Gc corporation, 

Japonsko, 2009

Pozorovanie naleptaných vzoriek pomocou Tem (Obrázok 17) odhalilo prítomnos† nano-interaktívnej 
zóny (niZ) na rozhraní medzi hybridnou vrstvou a nezasiahnutým dentínom, z Ëoho vyplýva, že 
monoméry adhezíva urËite penetrovali do demineralizovaného dentínu, aj ke¢ bol dentín 
naleptaný. na Obrázku 18 možno porovna† s rozhraním adhezívum/ dentín u techniky samoleptania. 
aj pri mimovo£nom naleptaní sa na báze hybridnej vrstvy stále môže utvori† nano-interaktívna zóna, 
avšak množstvo zvyšného hydroxyapatitu sa zníži. Zvyšné hydroxyapatitové kryštály sú nevyhnutné 
pre zaistenie kvality chemickej adhézie a trvanlivosti väzby. »iže kvalita a životnos† chemickej 
adhézie sa zvýši, ak sa pred aplikáciou G-≥nial Bondu na dentín neleptá. 

G-≥nial Bond  Technický manuál
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7.2.4 Vplyv drsnosti povrchu na pevnos† väzby na dentín

Pevnos† väzby na dentín v reze
Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
Pre úËely zistenia možného vplyvu drsnosti povrchu opracovaného dentínu na pevnos† väzby v reze 
bola vykonaná nasledovná skúška.

Nastavenie skúšky: Bovínne zuby boli vsadené do akrilovej živice (unifast iii) a jednotlivé povrchy odhalenej skloviny a dentínu 

sa opracovali brúsnym papierom Sic, Ë. 180, 320 a 600. na povrchy vzoriek sa naniesol G-≥nial Bond. Po 10 sekundách sa vzorky 

dôkladne vysušili a 5 sekúnd vytvrdzovali svetlom pomocou Gc G-light. Pomocou formy ultradent (D=2,38 mm) sa umiestnil 

clearfil aP-X (kuraray) a vytvrdzoval svetlom 20 sekúnd. Vzorky bondingu (n=5) sa na 24 hodín uložili do vody s teplotou 37°c. 

Pevnos† väzby v reze (SBS) bola meraná pri rýchlosti krížovej hlavy 1 mm/min. Štatistická analýza bola vykonaná pomocou 

Tukeyho testu (P<0,05).

Obrázok 19: Vplyv drsnosti povrchu na pevnos† väzby v reze na dentín. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

Drsnos† povrchu nemala vplyv na pevnos† väzby G-≥nial Bondu v reze na dentín. G-≥nial Bond je 
schopný ponúknu† konzistentné výsledky nezávisle na typu vrtáËika použitého na preparáciu 
dentínu.

Vplyv drsnosti povrchu na pevnos† väzby na dentín v reze
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7.3 ÚËinnos† väzby na sklovinu
 
G-≥nial Bond je urËený na použitie u selektívnej a samoleptacej techniky. Pre potvrdenie úËinnosti 
väzby G-≥nial Bondu na sklovinu boli vykonané nasledujúce skúšky. 

7.3.1 Pevnos† väzby na sklovinu v reze pri použití samoleptacej techniky

Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko
nasledujúca skúška porovnávala úËinnos† väzby G-≥nial Bondu s ostatnými samoleptacími 
adhezívami v 1 kroku a v 2 krokoch a adhezívami etch-and-rinse v 3 krokoch, vrátane clearfil Se 
Bond (kuraray) a Optibond Fl (kerr). Tieto 2 výrobky literatúra spomína ako zlaté štandardy.

Nastavenie skúšky, metóda Ultradent: Vzorky bovínnej skloviny sa opracovali brúsnym papierom Sic Ë. 320. každé z testovaných 

adhezív bolo použité pod£a pokynov príslušného výrobcu. Pomocou formy ultradent (D=2,38 mm) bol na povrch umiestnený 

clearfil aP-X (kuraray), ktorý sa polymerizoval svetlom. Vzorky (n=5) sa na 24 hodín uložili do vody s teplotou 37°c. Pevnos† väzby 

v reze (SBS) bola zmeraná pri rýchlosti krížovej hlavy 1 mm/min. Štatistická analýza bola vykonaná pomocou Tukeyho testu (P<0,05). 

Obrázok 20: Porovnanie pevnosti väzby na sklovinu v reze rôznych adhezívnych systémov. Zdroj: Gc corporation, Japan, 2009

V rámci obmedzení, ktoré táto skúšky predstavuje, vykazuje G-≥nial Bond vyššiu pevnos† väzby na 
sklovinu v reze ako všetky testované jednokrokové samoleptacie adhezíva. G-≥nial Bond vykazoval 
v porovnaní s 2-krokovými samoleptacími adhezívami a adhezívami etch-and-rinse lepšiu alebo 
rovnakú úËinnos†, okrem XP Bond, ktorý mal významne lepšie výsledky.

G-≥nial Bond vykazoval ve£mi dobrú úËinnos† väzby na sklovinu pri použití techniky samo-
leptania.

Pevnos† väzby na sklovinu v reze

1-krokové samoleptanie
leptania a

vyplachovanie

2-krokové
samo-

leptanie
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Významne rozdielna (p> 0,05)

Technika
„self-etch“

Selektívne leptanie
/ Technika

„etch and rinse“

7.3.2 Vplyv leptania na pevnos† väzby na sklovinu

Zatia£ Ëo G-≥nial Bond vykazuje dobrú schopnos† väzby na sklovinu, leptanie skloviny sa preferuje 
v prípade, že je povrch, na ktorý sa adhezívum bude nanáša†, tvorený skôr sklovinou ako dentínom, 
a najmä ak je sklovina na povrchu nedotknutá (nepreparovaná). 

Pevnos† väzby na sklovinu v mikro†ahu
Skúšku vykonal profesor van Meerbeek, Leuven, Belgicko 
S cie£om zisti† úËinok leptania skloviny kyselinou fosforeËnou (aeT) vykonal profesor van meerbeek 
z Výskumnej skupiny leuven BiOmaT, Oddelenie záchovnej stomatológie na katolíckej univerzite 
v leuvene (kuleuven) v Belgicku nasledujúce skúšky pevnosti väzby na sklovinu v mikro†ahu.

Nastavenie skúšky: Preparované povrchy skloviny pripravenej z £udských molárov boli ËiastoËne rozdelené do dvoch skupín 

(n=30 vzoriek na každú skupinu). Jedna skupina bola najprv 10 sekúnd leptaná gélom 37,5% kyseliny fosforeËnej (kerr) 

(selektívne leptanie/ etch-and-rinse), zatia£ Ëo u druhej skupiny nebolo aplikované leptacie Ëinidlo (technika self-etch). Dalej sa 

pod£a pokynov výrobcu aplikoval G-≥nial Bond a potom bol na dostavbu vzoriek použitý clearfil aP-X (kuraray). Po 24-hodi-

novom uskladnení vo vode sa pred meraním pevnosti väzby v mikro†ahu (mPa) pripravili mikrovzorky, rozhranie ktorých bolo 

kruhovo zovreté pomocou formy micro-Specimen Former.

Obrázok 21: Pevnos† väzby G-≥nial Bondu na sklovinu v mikro†ahu. Zdroj: upravené excerptum od prof. van meerbeek, ku 

leuven, Belgicko, 2010

medzi pevnos†ou väzby na sklovinu, ktorá bola pred aplikáciou G-≥nial Bondu leptaná, a na 
sklovinu, ktorá leptaná nebola, bol zistený štatisticky významný rozdiel, kedy leptané vzorky 
vykazovali lepšie výsledky. 
G-≥nial Bond ponúka vysokú pevnos† väzby na sklovinu pri použití samoleptania. Pri použití 
techniky selektívneho leptania sú výsledky lepšie.

ˇ
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Pevnos† väzby v reze na sklovinu
Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko 
cie£om nasledujúcej štúdie bolo posúdi† adhézne vlastnosti G-≥nial Bondu pri naleptaní kyselinou 
fosforeËnou (aeT) aj bez naleptania (aeT). Skúšky výslednej pevnosti väzby v reze (SBS) boli 
vykonané v priebehu 24 hodín a po 2 000 cykloch termocyklovania. 

Nastavenie skúšky: Vzorky bovínneho dentínu sa opracovali brúsnym papierom Sic Ë. 320. Skupina etch(+) bola 10 sekúnd 

leptaná leptacím gélom z 37% kyseliny fosforeËnej (link master etchant, Gc). Povrchy skupiny (-) neboli leptané žiadnym 

leptacím Ëinidlom. Potom sa na povrchy skupiny etch (+) i etch (-) naniesol G-≥nial Bond pod£a pokynov výrobcu. Pomocou 

formy ultradent (D=2,38 mm) sa na povrch naniesol clearfil aP-X (kuraray) a vytvrdil svetlom. Potom sa vzorky na 24 hodín uložili 

do vody s teplotou 37°c. Po vybraní z vody prešli vzorky termocyklovaním (5°c-55°c, 20 000 cyklov). Pri rýchlosti krížovej hlavy 

1 mm/min sa zmerala pevnos† väzby v reze (SBS). Štatistická analýza bola vykonaná pomocou Tukeyho testu (P<0,05).

Obrázok 22: Vplyv leptania na pevnos† väzby na sklovinu v reze. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

Pevnos† väzby na sklovinu v reze (SBSs) sa pri naleptaní kyselinou fosforeËnou zvýšila.

Naleptanie kyselinou fosforeËnou (AET) zlepšilo pevnos† väzby G-≥nial Bondu na sklovinu.
avšak po termocyklovaní neboli medzi väzobnými hodnotami žiadne významné rozdiely.

Vplyv leptania na pevnos† väzby na sklovinu v reze
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7.3.3 Vplyv drsnosti povrchu na pevnos† väzby na sklovinu 

Pevnos† väzby na sklovinu v reze
Skúšky vykonalo Oddelenie pre výskum a vývoj GC, Japonsko 
Dole opísaná skúška bola vykonaná s cie£om posúdenia vplyvu drsnosti povrchu spôsobenej 
nav§taním na pevnos† väzby v reze.

Nastavenie skúšky: Bovínne zuby boli vsadené do akrilovej živice (unifast iii) a jednotlivé exponované povrchy skloviny 

a dentínu sa opracovali brúsnym papierom Sic o hrúbke Ë. 180, 320 a 600. Potom sa na povrch naniesol G-≥nial Bond. Po 10 

sekundách sa vzorky dôkladne vysušili a 5 sekúnd vytvrdzovali pomocou Gc G-light. Potom bol pomocou formy ultradent 

(D=2,38 mm) umiestnený clearfil aP-X (kuraray) a vytvrdzovaný 20 sekúnd. Bondingové vzorky (n=5) sa potom na 24 hodín 

uložili do vody s teplotou 37°c. Pevnos† väzby v reze (SBS) bola zmeraná pri rýchlosti krížovej hlavy 1 mm/min. Štatistická 

analýza bola vykonaná pomocou Tukeyho testu (P<0,05).

Obrázok 23: Vplyv drsnosti povrchu na pevnos† väzby na sklovinu v reze. Zdroj: Gc corporation, Japonsko, 2009

Drsnos† povrchu nemala na pevnos† väzby G-≥nial Bondu na sklovinu v reze žiadny vplyv. Vzh£adom 
na to, že G-≥nial Bond je urËený na použitie na naleptanú sklovinu a sklovinu, ktorá bola len 
preparovaná, toto nové adhezívum je schopné ponúknu† konzistentné výsledky nezávisle na 
typu vrtáËika použitého na preparáciu skloviny.

Vplyv drsnosti povrchu na pevnos† väzby na sklovinu v reze

G-≥nial Bond  Technický manuál
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dentin

kompozit

kompozit

sklovina

7.4 kvantitatívna analýza okrajov 
 
Pre úËely zistenia kvality výplní bondovaných pomocou G-≥nial Bondu pri použití techniky sele-
ktívneho leptania a samoleptania (etch-and-rinse skloviny) vykonal Dr. uwe Blunck (charité univer-
sitätsmedizin Berlín) kvantitatívnu analýzu okrajov u výplní V. a i. triedy. (2008 & 2010)

Nastavenie skúšky:

• u extrahovaných £udských zubov uložených v 0,5% roztoku chloramínu-T boli vykonané štandardizované preparácie V. alebo 

i. triedy (8 na každú skupinu).

• Tam, kde to bolo nutné (technika „etch-and-rinse“), bolo pred použitím bondovacích systémov nanesené a opláchnuté 

leptacie Ëinidlo. Testované adhezívne systémy boli aplikované pod£a návodu výrobcu na použitie a na výplne preparácií boli 

použité vybrané kompozity pri použití inkrementálnej techniky. 

• Po dokonËení a vyleštení boli vzorky na 21 dní uložené vo vode. 

• Pred termocyklovaním (2 000 cyklov medzi 5 a 55°c) a po Ëom boli vyrobené repliky pre výplne i. a V. triedy; po mechanickom 

okluzálnom za†ažení pre výplne i. triedy (150 000 cyklov pri 49 n). 

• na urËenie kvality okrajov bola vykonaná skúška a kvantifikácia okrajov na rozhraní sklovina - a/alebo dentín - kompozit pomo- 

cou skenovacieho elektrónového mikroskopu (Sem) pri 200-násobnom zväËšení a pod£a stanovených kritérií (Tabu£ka 6). 

Tabu£ka 6: kritériá vyhodnotenia okrajov pomocou Sem pri 200-násobnom zväËšení 

Okraj-kvalita Definícia

1 nevidite£ný alebo zle vidite£ný okraj. Žiadne alebo mierne nepravidelnosti okrajov. Bez medzier

2 Bez medzier, ale výrazné nepravidelnosti okrajov

3 Vidite£ná medzera (vlasová trhlina do 2 µm). Bez nepravidelnosti okrajov

4 Ve£ký lom (viac ako 2 µm). mierne a ve£ké nepravidelnosti okrajov

Termín „nepravidelnosti okrajov“ oznaËuje:
- porozitu
- odlomený okraj výplne
- vypuklina vo výplni

Obrázok 24: Sem adaptácie okrajov v dentíne (v£avo) a sklovine (vpravo), kvalita okraja 1 (pôvodné zväËšenie: x200) po Tc (biela 

lišta = 100 µm). Zdroj: upravené excerptum od Dr u. Bluncka, charité universitätsmedizin Berlín, nemecko, 2008

7.4.1 analýza okrajov výplní V. triedy po termocyklovaní

Skúšky vykonal Dr Uwe Blunck, Charité Universitätsmedizin Berlín
cie£om nasledujúcich štúdií bolo vyhodnoti† úËinnos† adhezíva GBa 400 (na trhu dostupného ako 
G-≥nial Bond) u výplní V. triedy z kompozitnej živice s okrajmi v dentíne a sklovine.
Správanie okrajov u výplní zhotovených pomocou inkrementálnej techniky bolo vyhodnotené pred 
termocyklovaním a potom po termocyklovaní, aby boli simulované klinické podmienky.

G-≥nial Bond  Technický manuál
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Technika samoleptania: V. trieda
Skúška nasledovala po nastavení, uvedenom na strane 28:

• u extrahovaných rezákov (8 na skupinu) boli vykonané štandardizované preparácie V. triedy. 

• adhezívny systém GBa 400 (na trhu dostupný ako G-≥nial Bond) sa naniesol v kombinácii s Gc Gradia Direct Posterior pod£a 

pokynov výrobcu.

Obrázok 25: Podiel „kontinuálneho okraja“ (mQ1) v % celkovej dÍžky okraja v sklovine a dentíne u výplní V. triedy pred a po 

termocyklovaní (Tc) u G-≥nial Bondu pri použití techniky samoleptania v kombinácii s Gradia Direct. Zdroj: upravené 

excerptum od Dr. u. Bluncka, charité universitätsmedizin Berlín, nemecko, 2008

Sem vyhodnotenie vzoriek po termocyklovaní ukázalo vynikajúcu adaptáciu okrajov G-≥nial Bondu 
ku sklovine aj dentínu pri použití techniky samoleptania (Obrázok 25) so strednými hodnotami 100% 
„kontinuálneho okraja“ a priemernými hodnotami približne 97% až 99%.

Technika etch-and-rinse: V. trieda
Skúška nasledovala po nastavení, uvedenom na strane 28:

• u extrahovaných rezákov (8 na každú skupinu) boli vykonané štandardizované preparácie V. triedy. 

• Preparácie V. triedy boli ošetrené G-≥nial Bondom po leptaní celej preparácie kyselinou fosforeËnou poËas 10 s, potom boli 

zhotovené výplne pri použití Gc Gradia Direct Posterior, Gc G-≥nial Posterior, Gc kalore alebo Filtek Z250 (3m eSPe) 

pomocou inkrementálnej techniky. 

Obrázok 26: Podiel „kontinuálneho okraja“ (mQ1) v % celkovej dÍžky okraja v sklovine (v£avo) a dentíne (vpravo) u výplní V. triedy, 

pred a po termocyklovaní (Tc) u G-≥nial Bondu v kombinácii s technikou etch-and-rinse s výplñami zhotovenými z jednej zo 

štyroch kompozitných živíc. Zdroj: upravené excerptum od Dr u. Bluncka, charité universitätsmedizin Berlín, nemecko, 2010

Sem vyhodnotenie adaptácie okrajov po termocyklovaní ukázalo „kontinuálny okraj“ v dentíne aj 
sklovine so strednými a priemernými hodnotami približne 99% až 100% kvality okrajov. Tento 
výsledok bol dosiahnutý u všetkých výplní s G-≥nial Bondom po leptaní kyselinou fosforeËnou bez 
oh£adu na kompozitum použité na výplñ.    
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Záver štúdie V. triedy
V rámci obmedzení tejto skúšky bolo dokázané, že adaptácia G-≥nial Bondu u preparácií V. triedy 
bola ve£mi úËinná ako u techniky samoleptania, tak u techniky etch-and-rinse, a to nezávisle na 
použitom kompozite. Možno preto oËakáva†, že dlhodobá adaptácia okrajov u výplní s G-≥nial 
Bondom bude v podobných klinických podmienkach takisto ve£mi úËinná. 

7.4.2   analýza okrajov u výplní i. triedy po termocyklovaní a mechanickom za†ažení

Skúšky vykonal Dr. Uwe Blunck, Charité Universitätsmedizin Berlín
ÚËelom tejto štúdie bolo vyskúša† marginálnu integritu výplní z kompozitnej živice u preparácií 
i. triedy s okrajmi v sklovine ošetrenej pomocou techniky samoleptania aj techniky etch-and-rinse. 
Skúšky prebehli pred termocyklovaním aj po ñom a po mechanickom za†ažení. 

Technika samoleptania, I. trieda
Skúška nasledovala po nastavení, uvedenom na strane 28:

• u extrahovaných £udských molárov sa z každej skupiny pripravilo a vyplnilo osem preparácií i. triedy

• Po nanesení rôznych adhezív boli inkrementálnou technikou zhotovené výplne Filtek Z250 (3m eSPe). 

Obrázok 27: Podiel „kontinuálneho okraja“ v % celkovej dÍžke okraja v sklovine u výplní i. triedy po termocyklovaní a mecha-

nickom za†ažení u GBa 400 (G-≥nial Bond) v porovnaní so súËasnými adhezívnymi systémami (všetky v kombinácii s Filtek Z250). 

G-≥nial Bond (GBa 400) sa naniesol pomocou techniky samoleptania. Zdroj: upravené excerptum od Dr. u. Bluncka, charité 

universitätsmedizin Berlín, nemecko, 2011

                                              * nie sú registrovanými známkami Gc.

u techniky samoleptania (Obrázok 27) ukázalo porovnanie s výsledkami súËasných adhezívnych sys-
témov, vrátane štandardných odkazov na testy in vitro (systém etch-and-rinse OptiBond Fl a samo-
leptacie 2-krokové adhezívum clearfil Se Bond), úËinnos† adhezíva GBa 400 (na trhu dostupného 
ako G-≥nial Bond). neboli zaznamenané žiadne štatisticky významné rozdiely medzi výsledkami 
s G-≥nial Bondom a adhezívnym systémom etch-and-rinse alebo samoleptacím 2-krokovým adhe-
zívom.
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Technika etch-and-rinse, I. trieda
Skúška nasledovala po nastavení, uvedenom na strane 28:

• u extrahovaných £udských molárov bolo z každej skupiny preparovaných a vyplnených osem preparácií i. triedy

• Po 10 sekundovom leptaní Ëastí skloviny a dentínu 37% kyselinou fosforeËnou (Omni-etch, Omnident) boli preparácie 

vyplnené G-≥nial Bondom v kombinácii s Gc Gradia Direct Posterior, Gc G-≥nial Posterior, Gc kalore, alebo Filtek Z250 

(3m eSPe) pri použití inkrementálnej techniky.

Obrázok 28: Podiel „kontinuálneho okraja“ (mQ1) v % celkovej dÍžky okraja v sklovine u výplní i. triedy (Tm 1 = po termocyklovaní 

(Tc), Tm 2 = po mechanickom za†ažení (ml)) u testovaného samoleptacieho adhezíva G-≥nial Bondu pri použití techniky etch-

and-rinse v kombinácii s jednou zo štyroch kompozitných živíc. Zdroj: upravené excerptum od Dr u. Bluncka, charité univer- 

sitätsmedizin Berlín, nemecko, 2010

Pri použití techniky etch-and-rinse vykazovala adaptácia okrajov u výplní i. triedy po termocyklovaní 
(Tc) a mechanickom za†ažení (ml) ve£mi vysokú mieru „kontinuálneho okraja” v sklovine, a tým aj 
vysokú kvalitu okraja, nezávisle na použitom kompozite (stredné a priemerné hodnoty 96% až 98%).

Záver štúdie I. triedy
V rámci obmedzení, ktoré táto skúška predstavuje, bola preukázaná ve£mi úËinná adaptácia 
G-≥nial Bondu k okrajom u preparácií I. triedy pri použití samoleptacej techniky i techniky etch-
and-rinse, a to nezávisle na použitom kompozitu. 

Záver z uvedených štúdií
Samoleptacia technika aj technika selektívneho leptania ukázali úËinnú adaptáciu okrajov 
G-≥nial Bondu ku sklovine u preparácií I. triedy a ku sklovine a dentínu u preparácií V. triedy. 
Na základe výsledkov skúšok termocyklovania a mechanického za†aženia, vykonaných v rámci 
týchto štúdií, možno oËakáva† vynikajúcu dlhodobú klinickú adaptáciu okrajov a trvanlivos† 
väzby.

G-≥nial Bond  Technický manuál
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8.0 Súhrn technických údajov
 
Bolo dokázané, že leptaním možno dosiahnu† lepšiu pevnos† väzby na sklovinu. Z výsledkov testov 
je však zrejmé, že u dentínu nepredstavuje leptanie žiadnu pridanú hodnotu. Preto sa leptanie 
dentínu neodporúËa. Technika selektívneho leptania je však pri použití G-≥nial Bondu bezpeËná. 
Výsledky testov ukázali, že pevnos† väzby k naleptanému dentínu sa nezhoršuje; takže v prípade 
mimovo£ného zasiahnutia dentínu leptacím Ëinidlom pri leptaní skloviny nemá žiadne nežiadúce 
úËinky.

Pri použití techniky selektívneho leptania ponúka G-≥nial Bond bezpeËne to najlepšie z oboch 
techník: jednoduchos† a zníženú pooperaËnú senzitivitu samoleptacieho adhezíva spolu s väËšou 
pevnos†ou väzby na sklovinu, ktoré boli doteraz vlastné len adhezívam etch-and-rinse.

Samoleptacia technika
• Pevnos† väzby na sklovinu v mikro†ahu:  23.1 mPa
• Pevnos† väzby na dentín v mikro†ahu:    30.5 mPa

Technika selektívneho leptania
leptanie skloviny 37% kyselinou fosforeËnou 10 sekúnd pred nanesením G-≥nial Bondu
• Pevnos† väzby na sklovinu v mikro†ahu:  34.5 mPa
Priama aplikácia na dentín
• Pevnos† väzby na dentín v mikro†ahu: 30.5 mPa

ph: 1.5

G-≥nial Bond  Technický manuál
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9.0 klinické štúdiá
 

9.1 klinická štúdia V. triedy  
 
Štúdiu viedol profesor M. Ferrari, Univerzita v Siene, Taliansko 

cie£: PooperaËná senzitivita je bežnou komplikáciou v prípade umiestnenia výplní V. triedy do 
živých zubov. cie£om prvej Ëasti tejto zamýš£anej skúšky bolo vyhodnoti† vËasnú pooperaËnú 
senzitivitu u výplní V. triedy zhotovených pomocou GBa 400, na trhu dostupného pod obchodným 
názvom G-≥nial Bond, v kombinácii s Gradia Direct loFlo. cie£om druhej Ëasti tejto klinickej štúdie 
bolo vyhodnoti† klinické parametre výplní V. triedy po 1, 1,5, 2, 3, 4 a 5 rokoch. Výsledky sú teraz k 
dispozícii pre dodatoËné umiestnenie po 18 mesiacoch.

materiály a metódy: Vybralo sa štyridsa† pacientov, ktorým bolo treba zhotovi† najmenej jednu a 
najviac dve výplne. celkom bolo zhotovených 50 výplní. Zhotovené boli v období od septembra 
2008 do decembra 2008. adhezívum bolo umiestnené pod£a pokynov výrobcu. Pred nanesením 
bondovacieho materiálu bola zmeraná boles† pomocou jednoduchej verbálnej škály bolesti. 
Zistené boli bolestivé reakcie na jednu sekundu trvajúcu aplikáciu vzduchu zo striekaËky namierenej 
kolmo na povrch koreña zo vzdialenosti 2 cm, rovnako ako na dotykové podnety ostrou sondou Ë. 
5. Výplne zhotovoval ten istý operatér, zatia£ Ëo klinické vyhodnotenia pri kontrolných návštevách 
vykonával iný operatér (dvojito slepý prístup). u výplní bola ihne¢ po umiestnení a ¢alej po 1 dni, 
1 týždni a 1 mesiaci vyhodnotená pooperaËná senzitivita, diskolorácia okrajov, celistvos† okrajov, 
sekundárny zubný kaz a lomy. Dalšími vyhodnocovanými klinickými parametrami boli vitalita a 
retencia. klinické parametre sa hodnotili tiež u druhej Ëasti štúdie po 1 roku a po 18 mesiacoch.
 
Výsledky: Sedem z pä†desiatich preparácií vykazovalo miernu citlivos† na zaËiatku pred umiestnením 
výplne a u 2 citlivos† pretrvala bezprostredne po umiestnení výplne. PooperaËná senzitivita 
ustupovala a do kontrolnej návštevy za 7 dní celkom odznela. Po 18 mesiacoch všetkých pä†desiat 
výplní získalo z testovaných parametrov hodnotenie alfa.

Záver: Výsledkom kombinácie G-≥nial Bondu a Gradia Direct LoFlo nebola žiadna pooperaËná 
senzitivita po 18 mesiacoch od umiestnenia a vynikajúca celistvos† okrajov u všetkých výplní.

Tabu£ka 7: kritériá úËinnosti pod£a Ryge. u pooperaËnej senzitivity je stanovená priemerná hodnota a štandardná odchýlka 

(1 = najnižšia citlivos†, 10 = najvyššia citlivos†). Zdroj: upravené excerptum od prof. m. Ferrari, univerzita v Siene, Taliansko, 2010

kritériá a poËet výplní vyhodnocovaných pri 
kontrole po 18 mesiacoch

G-≥nial Bond [n=50]

alpha bravo charlie delta

Diskolorácia okrajov a celistvos† 50 50 0 0 0

Sekundárny zubný kaz 50 50 0 0 0

Test vitality 50 50 0 0 0

Retencia 50 50 0 0 0

lom 50 50 0 0 0

nie áno Priemerná SD

PooperaËná senzitivita 50 50 0 0 0

ˇ
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9.2 klinická štúdia ii. triedy  
 
Štúdiu viedol profesor M. Ferrari, Univerzita v Siene, Taliansko

cie£: cie£om tejto klinickej štúdie bolo vyhodnotenie pooperaËnej senzitivity a klinickej úËinnosti 
výplní ii. triedy zhotovených z GBa 400, na trhu dostupného pod obchodným názvom G-≥nial 
Bond, v kombinácii so živicovým kompozitom GDlS-200, na trhu dostupnom pod obchodným 
názvom kalore.

materiály a metódy: Boli vybraní pacienti, ktorí vyžadovali najmenej jednu a nie viac ako dve výplne. 
Bolo umiestnených celkom 40 výplní pomocou kombinácie materiálov GBa 400 a GDlS 200. 
Výplne boli umiestnené v období od septembra 2008 do decembra 2008. adhezívne postupy boli 
vykonané pod£a pokynov výrobcu. Pred nanesením bondovacieho materiálu bola zmeraná boles† 
spôsobená citlivos†ou pomocou jednoduchej verbálnej škály bolesti.
Bolestivé reakcie boli zistené pri sekundovej aplikácii vzduchu zo striekaËky (pri 40-65 psi a približne 
20ºc), namierenej kolmo na povrch koreña zo vzdialenosti 2 cm, a tiež na dotykové podnety ostrou 
sondou Ë. 5. Výplne zhotovoval ten istý operatér, zatia£ Ëo klinické vyhodnotenia pri kontrolných 
návštevách vykonával iný operatér (dvojito slepý prístup). u výplní bola ihne¢ po umiestnení a 
potom po 1 dni, 7 dñoch, 1 mesiaci a po 12 mesiacoch vyhodnotená pooperaËná senzitivita, 
diskolorácia okrajov, celistvos† okrajov, sekundárny zubný kaz, zachovanie interproximálnych 
kontaktov a lomy. Dalšími vyhodnocovanými klinickými parametrami boli vitalita a retencia.
 
Výsledky: Sedem zo štyridsiatich preparácií vykazovalo miernu citlivos† na zaËiatku pred umiestnením 
výplne a u 1 citlivos† pretrvala bezprostredne po umiestnení výplne. PooperaËná senzitivita Ëasom 
progresívne ustupovala a do kontrolnej návštevy o 1 rok celkom odznela. Po 12 mesiacoch všetkých 
štyridsa† výplní získalo z testovaných parametrov hodnotenie alfa.

Záver: Výsledkom kombinácie GBA (obchodný názov G-≥nial Bond) a GDLS 200 (obchodný 
názov Kalore) nebola žiadna pooperaËná senzitivita a vynikajúca celistvos† okrajov po 1 roku 
od umiestnenia.

Tabu£ka 8: kritériá úËinnosti pod£a Ryge. Bola stanovená stredná hodnota a štandardná odchýlka pre pooperaËnú senzitivitu 

(1 = najnižšia citlivos†, 10 = najvyššia citlivos†). Zdroj: upravené excerptum od prof. m. Ferrari, univerzita v Siene, Taliansko, 2010

kritériá a poËet výplní vyhodnocovaných po
1 roku

GBa 400 [n=40]

alpha bravo charlie delta

Diskolorácia a integrita okrajov 40 40 0 0 0

Sekundárny kaz 40 40 0 0 0

Test životnosti 40 40 0 0 0

interproximálne kontakty 40 40 0 0 0

Retencia 40 40 0 0 0

Prasklina 40 40 0 0 0

nie áno Stredná SD

PooperaËná senzitivita 40 40 0 0 0

ˇ
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10.0  Vyhodnotenie v praxi
 
V roku 2010 testovalo tridsa† stomatológov z celej európy G-≥nial Bond a zhotovilo celkom takmer 
800 výplní. VäËšina stomatológov používala pri svojich výkonoch rôzne bondovacie systémy. 

Obrázok 29: PoËet výplní na každý typ indikácie

10.1  Technika použitá testujúcimi

Jedným z hlavných cie£ov pri vývoji G-≥nial Bondu bolo vytvori† bondovací materiál vhodný pre 
techniku samoleptania i selektívneho leptania.

Obrázok 30: Výber techniky samoleptania alebo selektívneho leptania

G-≥nial Bond bol použitý na výplne 
všetkých typov preparácií. celkom 
bolo zhotovených takmer 800 výplní.

40% až 50% užívate£ov vždy nanášalo 
na sklovinu kyselinu fosforeËnú pred 
bondovaním, zatia£ Ëo 20% až 30% 
používalo len spôsob samoleptania.

ko£ko výplní ste zhotovili pomocou skúšobného materiálu?

kavity iii.
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frontálnom
úseku

kavity iii.
triedy vo

frontálnom
úseku
leptanie vykonané vždy len technika samoleptanialeptanie vykonané niekedy
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úseku

kavity iV.
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úseku
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úseku

kavity
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distálnom

úseku

kavity
ii. triedy v
distálnom

úseku

cervikálne
kavity

cervikálne
kavity

Pedosto-
matológia

Pedosto-
matológia

iné,
prosím
uve¢te

iné,
prosím
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leptali ste sklovinu pred nanesením G-≥nial Bondu?
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10.2  Spracovanie výsledkov

G-≥nial Bond bol navrhnutý tak, aby jeho nanášanie vyžadovalo len ve£mi obmedzený poËet 
krokov, a tak umožñoval £ahké a jednoduché použitie bez rizika chýb pri nanášaní. Dávkova† vo 
f£aštiËke, viskozita a povrchový vzh£ad - to všetko bolo navrhnuté tak, aby splñovalo tieto ciele.

Obrázok 31: Vyhodnotenie viskozity G-≥nial Bondu

Z výsledkov v Tabu£ke 9 je zrejmé jednoduché nanášanie výrobku (90% hodnotilo ako dobré alebo 
vynikajúce), zmáËanie povrchu bolo jednoduché (93% hodnotilo ako dobré alebo vynikajúce) a 
bondovaná vrstva bola po nanesení dobre vidite£ná (83% hodnotilo ako dobrú alebo vynikajúcu). 
užívatelia takisto oceñovali dobu nanášania (80% hodnotilo ako dobrú alebo vynikajúcu). V¢aka 
namrznutému povrchu (vi¢ Obrázok 32) bolo umiestnenie prvej vrstvy ve£mi jednoduché (97% hod-
notilo ako dobré alebo vynikajúce); materiál nešmýkal a dobre pri£nul k bondovanému povrchu.

Tabu£ka 9. Vyhodnotenie manipulaËných vlastností G-≥nial Bondu

Dobrá alebo vynikajúca uspokojivá Zlá alebo ve£mi zlá

Jednoduché nanášanie z f£aštiËky 90% 7% 3%

ZmáËanie povrchu 93% 7% 0%

Dobre vidite£ný na povrchu 83% 10% 7%

Doba nanášania 80% 20% 0%

umiestnenie prvej vrstvy kompozita 97% 3% 0%

Obrázok 32: Vzh£ad namrznutého povrchu po 

nanesení a osušení vrstvy G-≥nial Bondu. S lás-

kavým dovolením: Dr. J. Tapia Guadix, stoma-

tológ, Španielsko, 2010

93% užívate£ov hodnotilo viskozitu 
výrobku ako primeranú. Viskozita 
G-≥nial Bondu umožñuje zaisti† 
rovnomerné nanášanie adhezíva na 
povrch zuba.

ako hodnotíte viskozitu G-≥nial Bondu?
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10.3  PooperaËná senzitivita

Obrázok 33: Výskyt pooperaËnej senzitivity

10.4  celkové hodnotenie

Obrázok 34: celkové hodnotenie G-≥nial Bondu skúšajúcimi

Jedným z hlavných dôvodov preËo 
používa† samoleptacie adhezívum je 
zaistenie nízkeho výskytu poopera-
Ënej senzitivity. napriek tomu, že 
bolo Ëasto vykonávané naleptanie 
skloviny - Ëo mohlo vies† k urËitému 
mimovo£nému naleptaniu dentínu - 
hlásených bolo ve£mi málo prípadov 
pooperaËnej citlivosti.

G-≥nial Bond bol ve£mi dobre pri-
jatý užívate£mi, z ktorých 86% výro-
bok hodnotilo ako dobrý alebo vyni- 
kajúci.

Zaznamenali Vaši pacienti pooperaËnú senzitivitu?

celkové hodnotenie G-≥nial Bondu?
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11.0  Technická príruËka
 
nanášanie G-≥nial Bondu vyžaduje ve£mi obmedzený poËet krokov:

Samoleptanie

Selektívne leptanie

aplikácia

aplikácia bondovacieho 

Ëinidla na celú plochu

nanesenie kyseliny 

fosforeËnej na 10 sekúnd 

len na sklovinu

»akanie 10 sekúnd

»akanie 10 sekúnd

Opláchnutie

Sušenie 5 sekúnd pod 

maximálnym prúdom 

vzduchu

Sušenie 5 sekúnd pod 

maximálnym prúdom 

vzduchu

Osušenie

Vytvrdzovanie svetlom

Vytvrdzovanie svetlom
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12.0  návod na použitie

G-≥nial Bond
JeDnOZlOŽkOVÉ SamOlePTacie SVeTlOm TuhnÚce aDheZÍVum

urËené na použitie výhradne v stomatologickej praxi v odporúËaných indikáciách.

OdporúËané indikácie
1. Bondovanie svetlom tuhnúcich kompozitných materiálov a kyselinou modifikovaných kompozit-

ných materiálov (kompomérov) k štruktúre zuba.
2. Väzba duálne tuhnúcich fixaËných cementov a kompozitných materiálov pre dostavby pahý£ov za 

predpokladu, že sú svetlom tuhnúce.

Kontraindikácie
1. Prekrytie pulpy.
2. V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvola† citlivos†. V takých prípadoch prerušte používanie 

výrobku a vyh£adajte lekára.

Nepoužíva†
1. V kombinácii s chemicky tuhnúcou kompozitnou živicou.
2. V kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, pretože eugenol môže zabráni† správnemu 

tuhnutiu alebo väzbe G-≥nial Bondu.
3. V kombinácii so znecitlivejúcimi prípravkami, pretože tie môžu zabráni† správnemu tuhnutiu 

alebo väzbe G-≥nial Bondu.
4. V kombinácii s duálne tuhnúcimi fixaËnými cementmi a materiálmi urËenými na dostavbu pahý£a 

v prípade, že tieto materiály nie sú svetlom tuhnúce.

Návod na použitie
1. PRePaRácia kaViTY
 Zub preparujte bežnými technikami. Dbajte na dôkladné odstránenie 

akéhoko£vek doËasného materiálu zo zuba. na ochranu použite kofer-
dam. Preparované povrchy zubov dôkladne osušte jemným prúdom 
vzduchu zo vzduchovej pištole.

 Poznámka: na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý. 

2. VOl'Ba TechnikY
 Zvo£te si jednu z dvoch uvedených techník

a) Samoleptacia technika - naneste G-≥nial Bond na preparovanú sklo-
vinu a dentín bez osobitného kroku leptania. 

b) Selektívne leptanie skloviny - pred nanesením G-≥nial Bondu na sklo-
vinu a dentín (preparovanú) sklovinu 10 sekúnd naleptávajte gélom 
z 35-40% kyseliny fosforeËnej, 5 sekúnd oplachujte a jemne osušte.

 Poznámka: Preparovanú sklovinu treba vždy 10 sekúnd lepta† gélom z 35 
-40% kyseliny fosforeËnej, 5 sekúnd oplachova† vodou a jemne osuši†.

3. aPlikácia
a) Pred dávkovaním f£aštiËku s G-≥nial Bondom dôkladne pretrepte 

(Obr. 1). nieko£ko kvapiek nadávkujte do Ëistej dávkovacej nádobky 
(Obr. 2).

 ihne¢ po použití opä† uzatvorte uzáverom (Obr. 3). 

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2
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b) ihneD aplikujte na povrch preparovanej skloviny a dentínu jednora-
zovým aplikátorom (Obr. 4).

c) 10 sekúnd po nanesení nechajte pôsobi† (Obr. 5).
d) Potom 5 sekúnd dôkladne sušte pod maXimálnYm tlakom vzduchu 

bez prímesi oleja. aby ste zabránili zneËistení adhezívom, použite 
odsávanie (Obr. 6). koneËným výsledkom by mal by† tenký adhezívny 
film so vzh£adom namrznutého skla, ktorý sa pod ¢alším tlakom 
vzduchu vidite£ne nepohybuje.

 Poznámka:
1) ak G-≥nial Bond vyberiete z chladniËky po dlhodobom skladovaní, 

pred použitím ho nechajte nieko£ko minút stá† pri izbovej teplote.
2) G-≥nial Bond naneste ihne¢, pretože materiál obsahuje prchavé rie-

didlo.
3) nadbytoËný materiál odstráñte zo zuba (okrem povrchov urËených 

na bondovanie) hubkou alebo vatovou peletou, pretože zvyšný mate- 
riál sa po vytvrdení †ažko odstrañuje.

4) ak je nanesený materiál ešte pred vytvrdzovaním svetlom kontami-
novaný vodou, krvou alebo slinami, zub opláchnite a osušte a postup 
zopakujte opätovným nanesením materiálu.

4. VYTVRDZOVanie SVeTlOm
 Vytvrdzujte svetlom pomocou polymerizaËnej lampy (Obr. 7).  
 Doba expozície

halogén / leD (700 mW/cm²) : 10 sekúnd
Plazmový oblúk (2000 mW/cm²) : 3 sekundy
G-light (1200 mW/cm²) : 5 sekúnd

 V prípadoch, kedy je svetlovod lampy vzdialený od povrchu urËeného 
na ošetrenie viac ako 10 mm, vytvrdzujte po uvedený Ëas:

halogén / leD (700 mW/cm²): 20 sekúnd
Plazmový oblúk (2000 mW/cm²): 6 sekúnd
G-light (1200 mW/cm²): 10 sekúnd

Poznámka:
1) Pre úËinnú pevnos† väzby kompletne vytvr¢te. nižšia intenzita svetla môže spôsobi† nedosta-

toËnos† väzby.
2) Pri vytvrdzovaní svetlom používajte ochranný štít alebo okuliare.

5a. aPlikácia SVeTlOm TuhnÚcich kOmPOZiTných maTeRiálOV a kOmPOmÉROV
 Po vytvrdení adhezíva umiestnite, kontúrujte a vytvrdzujte zvolený kompozitný živicový materiál 

pod£a pokynov výrobcu.

5B. aPlikácia Duálne TuhnÚcich kOmPOZiTných maTeRiálOV
 Po vytvrdení adhezíva dbajte, aby ste duálne tuhnúci kompozitný materiál vytvrdzovali osve. 

len samovo£né tuhnutie by mohlo ma† za následok nedostatoËnú pevnos† väzby.

6. DOkOn»enie
 Výplñ upravte, dokonËite a vyleštite bežnými postupmi.

ˇ

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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Uskladnenie
Skladujte pri izbovej teplote (1-28°c) (33,8-82,4°F).
ak materiál nebudete dlhší Ëas používa†, skladujte ho v chladniËke.
Trvanlivos†: 2 roky od dátumu výroby.

Balenie
1. Súprava s f£aštiËkou G-≥nial Bond:
 5 ml tekutina (1), jednorazová dávkovacia nádobka (20), tenký jednorazový aplikátor (50)
2. náhradná náplñ f£aštiËky G-≥nial Bond:
 5 ml tekutina (1)
3. Balenie s 3 f£aštiËkami G-≥nial Bond:
 5 ml tekutina (3)

Upozornenie
1. G-≥nial Bond je hor£avý. nepoužívajte ho v blízkosti otvoreného ohña. Skladujte mimo dosahu 

zdrojov zapálenia. neskladujte väËšie množstvo na jednom mieste. chráñte pred priamym 
slneËným svetlom.

2. G-≥nial Bond je prchavý. Používajte ho v dobre vetranej miestnosti. Pacientom pora¢te, aby 
dýchali nosom.

3. V prípade zasiahnutia oËí ihne¢ vypláchnite vodou a vyh£adajte lekársku pomoc.
4. V prípade kontaktu s ústnou sliznicou alebo pokožkou G-≥nial Bond ihne¢ odstráñte hubkou 

alebo vatovou peletou. Po dokonËení výplne dôkladne opláchnite vodou.
5. V prípade, že zasiahnuté tkanivo zbelie alebo sa na ñom zaËnú tvori† p£uzgieriky, odporuËte 

pacientovi, aby zasiahnuté miesto ponechal v pokoji do odznenia príznakov, zvyËajne 1-2 týždne. 
na zabránenie kontaktu odporúËame na každé miesto, ktoré nie je možné pokry† koferdamom, 
nanies† kakaové maslo.

6. Vyhnite sa vdýchnutiu alebo prehÍtnutiu materiálu.
7. Pri rozliatí na stôl alebo dlážku ihne¢ zotrite mokrou handriËkou.
8. nemiešajte s inými výrobkami.
9. Všetok odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 07/2010
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Poznámky
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