
G-CEM LinkForce - כרטיס קליני

יש להעזר בהוראות השימוש.טכניקת הדבקת ציפויים אסתטיים (ונירים)

בדיקת ניסיון
1. מסירים את השחזור 
הזמני ומנקים את השן 

היטב

2. בדיקת התאמת הציפויים 
(שוליים, אינטרפרוקסימלית, 

סגרית). במידת הצורך, יש 
 G-CEM Try-In Paste-להשתמש ב

לבדיקת התאמת הצבע.

3. מסירים את 
השחזור ושוטפים 
היטב את המשחה 

עם מים.

הכנת השחזור / מכינים את חומר השחזור בהתאם להוראות היצרן
חרסינה זכוכיתית / ליתיום-דיסיליקט

1. צורבים עם חומצה 
הידרופלואורית 9% 

(חרסינה: 60 שניות, ליתיום 
דיסיליקט: 20 שניות).

2. שוטפים ומייבשים

חרסינה היברידית וקומפוזיט
1. מחספסים בהתזת חול 

.(Sandblasting)
(ל-CERASMART ניתן לצרוב 

בחומצה הידרופלואורית)

2. משיבים אוויר 
לסילוק שאריות החול, 

שוטפים ומייבשים.

3. מורחים 
.G-Multi PRIMER

4. מייבשים בלחץ אוויר.

הכנת משטחי השן

5. שוטפים ומייבשים 
את המשטח המושחז.

6. צורבים את השן (צריבה 
מלאה או צריבה סלקטיבית של 

האמייל). שוטפים ומייבשים.

 G-Premio 7. מניחים
BOND וממתינים 10 

שניות.

8. מייבשים בלחץ אויר 
מרבי במשך 5 שניות.

9. מקשים באור במשך 10 
שניות (הלוגן/לד בעוצמה 

.(700mW/cm2 של

הדבקה

10. מניחים צמנט ישירות 
על משטח ההדבקה של 

הציפוי ו/או על משטח 
השן המושחז.

11. מושיבים את השחזור 
מיידית על המשטח המוכן 

של השן, תוך הפעלת 
לחץ מתון.

12. מסירים עודפי צמנט. 
ניתן לבצע הקשייה מהירה 
באור של 1-2 שניות לפני 

הסרת העודפים.

13. מקשים כל אחד 
ממשטחי השן במשך 20 

שניות (הלוגן/לד בעוצמה 
(700mW/cm2 של

14. מסיימים ומלטשים 
את השוליים בעדינות.

הדבקת יתדות ומבנים
הכנת היתד/המבנה:

מכינים את היתד או המבנה 
בהתאם להנחיות היצרן.

1. מנקים עם אלכוהול.

.G-Multi PRIMER 2. מניחים

3. מייבשים בלחץ אוויר.

הכנת החלל ליתד

4. מנקים את אזור תעלת 
השורש שיתאים ליתד 

 .EDTA או NaOCI ע"י
שוטפים ומייבשים היטב.

5. מערבבים 
 G-Premio BOND

ו-DCA ביחס של 1:1.

6. מרטיבים את משטח 
היתד באמצעות התמיסה 
המשולבת וממתינים 20 

שניות.

7. מייבשים בלחץ 
אויר מרבי למשך 5 

שניות. מסירים עודפי 
חומר קישור 

באמצעות פיני נייר.

הדבקה

 G-CEM 8. מוציאים
LinkForce לחלל 

היתד (אפשרי עם טיפ 
אנדו צר).

9. מכניסים את היתד 
מיד לתוך החלל בשן. 

מסירים עודפי צמנט.

10. מקשים באור כל 
משטח במשך 20 שניות 
(הלוגן/לד בעוצמה של 

.(700mW/cm2

11. משאירים את החומר ללא 
הפרעה למשך 4 דקות לאחר 

הכנסת היתד, ולאחר מכן 
ממשיכים להכנת ליבת המבנה.
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טכניקת הדבקה למילואות (inlay, onlay), כתרים וגשרים

בדיקת ניסיון

1. מסירים את השחזור 
הזמני ומנקים את השן 

היטב

2. בודקים את התאמת 
השחזור (שוליים, סגר). 

במידת הצורך משתמשים 
.G-CEM Try-In Paste-ב

3. מסירים את השחזור 
ושוטפים היטב את המשחה 

עם מים.

הכנת השחזור / מכינים את השחזור בהתאם להוראות היצרן.

חרסינה זכוכיתית או ליתיום דיסיליקט
1. צורבים עם חומצה 

הידרופלואורית 9% (חרסינה: 
60 שניות, ליתיום דיסיליקט: 

20 שניות).

2. שוטפים ומייבשים.

מתכת, זירקוניה, אלומינה, חרסינה היברידית, קומפוזיט.
1. מחספסים בהתזת חול 

.(Sandblasting)
(ל-CERASMART ניתן לצרוב 

בחומצה הידרופלואורית).

3. מורחים 
.G-Multi PRIMER

4. מייבשים בלחץ אוויר.

2. משיבים אוויר 
לסילוק שאריות החול, 

שוטפים ומייבשים.

הכנת משטחי השן

5. שוטפים ומייבשים 
את השן המושחזת.

6. בוחרים מבין 3 טכניקות צריבה - צריבה 
עצמית (של חומר הקישור עצמו), צריבה 

סלקטיבית או צריבה מלאה. 
שוטפים ומייבשים.

להקשייה באור

 G-Premio 7. מניחים
BOND וממתינים

10 שניות.

8. מייבשים בלחץ 
אויר מרבי במשך 

5 שניות.

9. מקשים באור 
במשך 10 שניות 

(הלוגן/לד בעוצמה 
.(700mW/cm2 של

7. מערבבים 
 G-Premio BOND

ו-DCA ביחס של 1:1.

8. מרטיבים את 
המשטח המושחז 

באמצעות התמיסה 
המשולבת וממתינים 

20 שניות.

9. מייבשים בלחץ 
אויר מרבי למשך 

5 שניות.

להקשייה כפולה, במידת הצורך

הדבקה

 G-CEM 10. מוציאים
LinkForce לתוך 

השחזור.

11. מושיבים את 
השחזור מיידית על 

המשטח המוכן של השן 
או המבנה, תוך הפעלת 

לחץ מתון.

12. מסירים עודפי צמנט 
תוך שמירה על לחץ 

מתון על השחזור. ניתן 
לבצע הקשייה מהירה 
באור של 1-2 שניות 
לפני הסרת העודפים.

13. מקשים באור כל 
משטח במשך 20 שניות 
(הלוגן/לד בעוצמה של 

.(700mW/cm2

14. אם לא עושים שימוש 
בהקשייה באור, אלא 

 ,DCA בהקשיה כימית עם
ממתינים 4 דקות, ולאחר 

מכן מלטשים את השוליים 
במידת הצורך.

G-CEM LinkForce3 - כרטיס קליני
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