
G-CEM ONETM TECHNIQUE GUIDE
Când se utilizează G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP) sau 
G-Premio BOND? (DOAR pentru dinte/bont: Consultați pe verso pentru proceduri.)

TEHNICA DE CIMENTARE pentru metal, ceramică, pivoți din fibră de sticlă și pivoți turnați

Când se utilizează G-Multi PRIMER? 
(DOAR pentru restaurare)

Preparație retentivă Preparație neretentivă
Substratul 
restaurării

AEP sau 
G-Premio BOND

Metal, 
Zirconia, 
Ceramică

Opțional

Ceramică 
hibridă, 
Compozit

Obligatoriu

Substratul 
restaurării

AEP sau 
G-Premio BOND

Metal, 
Zirconia, 
Ceramică

Obligatoriu

Ceramică 
hibridă, 
Compozit

Obligatoriu

Substratul 
restaurării

G-Multi 
PRIMER

Metal, Zirconia Opțional*

Ceramică, Pivot 
din fibră de sticlă, 
Ceramică hibridă, 
Compozit

Obligatoriu

Timp de iradiere G-CEM ONE

LED cu putere ridicată 
(peste 1200 mW/cm2 ) 10 secunde

Halogen / LED  
(700-1200 mW/cm2) 20 secunde

*�Cimentul G-CEM ONE conține MDP, astfel încât 
utilizarea lui G-Multi PRIMER este opțională pentru 
metal și zirconia.

Înainte de a atașa vârful 
de mixare, verificați cele 
două canale ale seringii 
pentru a vă asigura că 
pastele sunt la același 
nivel sau dozați o cantitate 
mică de pastă pentru a 
vă asigura că se dozează 
corect din seringă.

G-CEM ONE™ GHID TEHNIC

1. �Curățați și clătiți spațiul destinat 
pivotului, apoi uscați bine cu 
conuri de hârtie. NU utilizați H2O2 
si/sau EDTA pentru a curăța 
chimic spațiul destinat pivotului.

6. �În timp ce mențineți o presiune 
moderată, fotopolimerizați toate 
suprafețele / marginile.

5. �Continuați să mențineți o presiune 
moderată verificând ca pivotul 
să nu își modifice poziția și 
îndepărtați cimentul în exces.

7. �Așteptați ca materialul să facă 
priză timp de 4 minute.

3. �Preparați pivotul/bontul conform 
instrucțiunilor de folosire ale 
producătorului.

4. �Dozați materialul direct în spațiul 
destinat pivotului. Inserați pivotul 
imediat în spațiul destinat în 
maxim 1 minut de la aplicarea 
cimentului. 

2. �Atunci când este necesară o adeziune sporită, aplicați G-CEM ONE ADHESIVE 
ENHANCING PRIMER, așteptați 10 secunde și uscați cu aer la presiune MAXIMĂ 
până când soluția de primer nu mai iese din canalul radicular. Îndepărtați excesul 
de primer cu conuri de hârtie. NU utilizați G-Premio BOND în acest caz.

Atunci când este necesară o adeziune sporită

sau
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G-CEM ONETM TECHNIQUE GUIDE
TEHNICA DE CIMENTARE pentru toate tipurile de inlay, onlay, coroane, punți și fațete
Prepararea dintelui

Prepararea 
restaurării Aplicarea cimentului

** � Infiltrarea lichidului în sulcusul 
gingival 

1. �Curățați, clătiți și uscați 
bine dintele preparat.*

3. �Preparați 
restaurarea conform 
instrucțiunilor 
producătorului.

5. �Poziționați imediat și 
mențineți o presiune 
moderată. Timpul de lucru 
este de 2’45” la 23°C (și 
este redus atunci când se 
utilizează G-CEM ONE 
ADHESIVE ENHANCING 
PRIMER).

7. �Îndepărtați cimentul 
în exces în timp ce 
mențineți o presiune 
moderată.

* În cazul cimentării de fațete sau onlay, demineralizați smalțul cu acid fosforic 35-40% timp de 10-15 secunde și clătiți cu atenție.

2A. Aplicați G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER, 
așteptați 10 secunde și uscați cu aer la presiune MAXIMĂ timp 
de 5 secunde pentru a preveni infiltrarea lichidului în sulcusul 
gingival.** Fotopolimerizarea NU este necesară.

2B. După ce agitați flaconul, aplicati G-Premio BOND, așteptați 10 secunde și uscați cu 
aer la presiune MAXIMĂ timp de 5 secunde pentru a preveni infiltrarea lichidului în sulcusul 
gingival** și fotopolimerizați. Consultați tabelul de mai jos pentru timpul de iradiere.

Atunci când este necesară adeziune suplimentară 

4. �Introduceți vârful 
de mixare și dozați 
materialul direct în 
restaurare.

Timp de iradiere G-Premio 
BOND

G-CEM 
ONE

LED cu putere ridicată
(peste 1200 mW/cm2) 5 secunde 10 secunde

Halogen / LED
(700-1200 mW/cm2) 10 secunde 20 secunde 20012121

041122SK

G-CEM ONE™ GHID TEHNIC

sau

Liquid
pooling

Aplicați AplicațiUscați Uscați Fotopolimerizați1

5 73

5 sec 5 sec10 sec 10 sec

Consult
Instructions
for Use

▲

Find the step-by-steps for all your cementations on GC Luting Guide

▲

Find the step-by-steps for all your cementations on GC Luting Guide

4

6A. �Prepolimerizați prin 
aplicarea ghidului 
luminos al lămpii de 
fotopolimerizare peste 
cimentul în exces timp 
de 1 secundă până 
când acesta atinge o 
consistență  elastică.

6A
6B. �Mențineți o presiune 

moderată până 
când se atinge o 
consistență elastică, 
solidă.

6B

sau

8B. �Lăsați materialul să 
facă priză timp de 
4 minute în cazul în 
care restaurarea nu 
permite luminii să 
treacă.

8A. �În timp ce mențineți 
o presiune moderată, 
fotopolimerizați toate 
suprafețele / marginile.

8A

sau

8B

Infiltrarea
lichidului

Consultați 
Instrucțiunile 
de folosire

Consultați etapele pas-cu-pas pentru toate cimentările dumneavoastră în aplicația GC Luting Guide


