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GRADIA™ PLUS

Przewodnik do techniki malowania i mikrowarstwowania
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Wprowadzenie

GRADIA™ PLUS jest modutowym systemem kompozytowym do uzupetnier posrednich. Swiattoutwardzalny kompozyt
nanohybrydowy ma ulepszone wtasciwosci fizyczne i oferuje szeroki zakres zastosowan klinicznych, niezréwnang trwato$é,
naturalng opalescencje oraz doskonatg, realistyczng estetyke.

Ten skrocony przewodnik po technice malowania i naktadania warstw pozwoli Ci przekonac sie, jak fatwo mozna uzyskac przekonujacy,
estetyczny efekt przy minimalnym wysitku, korzystajac z zestawu do malowania i mikrowarstwowania GRADIA™ PLUS.

Dzieki tej technice, cyfrowo zaprojektowana i wyprodukowana konstrukcja z PMMA, kompozytu lub ceramiki hybrydowej jest
charakteryzowana przy uzyciu wybranych farb GRADIA™ PLUS Lustre Paints oraz strzykawek GRADIA™ PLUS Light & Heavy

Body poprzez malowanie i mikrowarstwowanie.

Nastepnie konstrukcja jest montowana i cementowana do tytanowej belki za pomoca cementu kompozytowego G-CEM ONE.




1. Przygotowanie GRADIA
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Konstrukcja z PMMA z prze- Frezowana belka tytanowa. Sprawdzi¢ dopasowanie
dnimi zebami zredukowanymi  Wypiaskowac tlenkiem glinu ~ obu elementow.

po stronie wargowej i bocznymi o $rednicy 50 um przy max.

zebami monolitycznymi. cisnieniu 1,5 bara.

2. Przygotowanie konstrukgji

Most PMMA wypiaskowad Natozyé GC Acrylic Primer. GC Acrylic Primer utwardza¢ swiattem przez 3 minuty w lampie
tlenkiem glinu o $rednicy Labolight DUO.

50 pm przy max. ci$nieniu 1,5

bara, a nastepnie oczyscié.



3. Charakteryzacja wewnetrzna
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Farby GC GRADIA PLUS Lustre Paints stuzg do Farby Lustre Paints nalezy naktadaé w celu zwiekszenia nasycenia
charakteryzacji konstrukcji z PMMA. barwy, efektu przeziernosci oraz nadania indywidualnego
Wazne: w przypadku charakteryzacji zewnetrznej farby Lustre charakteru.
Paints nalezy zawsze rozcienczac za pomoca Lustre Paint Utwardzad swiattem (tryb wstepny: 10 sekund / tryb petny:
Diluting Liquid. 3 minuty).

4. Charakteryzacja czesci dzigstowej

Do odtworzenia obszaru dzigset stosowac potgczenie Gum Light Body GLB-3 i GLB-1. Utwardzaé swiattem.
Delikatnie wymieszaj niewielka ilos¢ GLB-1 z GLB-3 za pomoca pedzelka, aby uzyskad
naturalny efekt kolorystyczny dzigset.
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5. Odtworzenie czesci szkliwne; GRADIA
Wynik posredni po charakteryzacji przy uzyciu farb Lustre Pokry¢ obszar zeba za pomoca Light Body Enamel Light lub

Paints i Gum Light Body. innym odcieniem szkliwa.

Utwardzi¢ swiattem (tryb wstepny: 10 sekund / tryb petny:
3 minuty).

6. Odtworzenie czesci dzigstowe;

Gum Heavy Body stuzy do odtworzenia anatomii obszaru Ostateczng charakteryzacje Przed ostatecznym utwardzeniem

dzigset. mozna wykonaé przy uzyciu Swiattem nalezy pokry¢ caty obszar
Gum Light Body lub Gum preparatem AIR BARRIER, aby
Lustre Paints. wyeliminowad warstwe inhibigji
Utwardzi¢ swiattem. tlenowej.

Utwardzad $wiattem przez 3 minuty.



7. Korekta ksztattu 8.a Polerowanie reczne
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W razie potrzeby dostosuj kontur, ksztatt i anatomie za Polerowanie reczne mozna wykonac za pomoca pasty GRADIA
pomocg dedykownych narzedzi do obrébki i wykanczania. DIAPOLISHER uzywajac obrotowych narzedzi polerskich.

8.b Glazurowanie przy uzyciu farb Lustre Paints

Alternatywnie glazurowanie mozna wykona¢ uzywajac farb Lustre Paints CL-F (fluorescencyjnych) Utwardzaé swiattem przez
i CL (niefluorescencyjnych). 90 sekund.

Delikatnie wypiaskwac powierzchnie tlenkiem glinu o $rednicy 50 pm przy max. ci$nieniu 1,5 bara

i oczysci¢. Natozy¢ CERAMIC PRIMER Il i pozostawié do wyschniecia.

W celu charakteryzacji zewnetrznej i glazurowania farby Lustre Paints nalezy zawsze rozcienczaé

za pomoca Lustre Paint Diluting Liquid.
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9. Cementowanie A

Wewnetrzng powierzchnie Ostroznie zamkna¢ otwory woskiem.
mostu z PMMA piaskowad

tlenkiem glinu o $rednicy

50 pm przy max. ci$nieniu

1,5 bara, a nastepnie

oczyscic.
Natozy¢é METAL PRIMER Z Natozy¢ niewielka ilo§¢ G-CEM ONE na powierzchnie belki tytanowej i zamontowac konstrukcje
na catg powierzchnie belki PMMA na belce, lekko dociskajac, az do osiggniecia ostatecznego potozenia.

tytanowej. Nadmiar usung¢ pedzelkiem zamoczonym w niewielkiej ilosci ptynu do modelowania.



Wiecej wskazéwek mozna znalezé
w instrukcji technicznej GRADIA PLUS.
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GRADIA™ PLUS
Technical Manul

Modular composite system
for indirect restorations

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeé

film dotyczacy malowania
i mikrowarstwowania.

GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark,

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 167410 00

Fax +32 164048 32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

TECHNIKA PODSTAWOWA
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TECHNIKA ZAAWANSOWANA

GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. W. Tetmajera 65D/2

PL- 31-352 Krakéw

Tel. +48 12 42514 74
info.poland@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/pl-PL

30003596 - NF7900 - z L QRG PL 8 96 05/26



