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Vielen Dank, dass Sie sich fiir unser GC Initial IQ ONE SQIN-Konzept entschieden haben.

GC Initial IQ ONE SQIN ist ein malbares Farb- und Micro-Layering-Keramiksystem fir die dsthetische Umsetzung von monolithischen oder
minimal vestibular reduzierten VerblendgerUsten aus Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat.

Komplett monolithische Geriiste Vestibular reduzierte monolithische Geriiste
Herstellung des Verblendgerists Herstellung des Verblendgerists

Das monolithische Verblendgerust kann aus Das monolithische Gerist muss so gestaltet sein,
Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat angefertigt dass ein Micro-Layering im vestibularen Bereich
werden, wobei die jeweiligen Herstelleranwei- moglich ist. Lebensechte Farbtiefe und natirliche
sungen zu beachten sind. Die Farbgestaltung Transluzenzeffekte kdnnen Sie bereits bei einem
des GerUsts ist ein wichtiger Faktor fur die vestibuldren Raum von ca. 0,2 mm bis 0,6 mm
Erzielung des gewlinschten &sthetischen erreichen.

Ergebnisses. Wahlen Sie die ideale Basisfarbe Das Verblendgerust kann aus Zirkonoxid oder
und Transluzenzstufe aus, die am besten zu lhrer  Lithium-Disilikat angefertigt werden, wobei die
Restauration passt. jeweiligen Herstelleranweisungen zu beachten

sind. Die Farbgestaltung des Gerlsts ist ein
wichtiger Faktor fur die Erzielung des gewlinschten
asthetischen Ergebnisses. Wahlen Sie die ideale
Basisfarbe und Transluzenzstufe aus, die am
besten zu lhrer Restauration passt.

Praparation des Verblendgeriists

Das GerUst wird mit den entsprechenden Instrumenten geformt und
konturiert.

Nach dem Vorpolieren mit einem speziellen Keramikpolierer werden
das fertige GerUst sowie die Oberflachen, auf die Keramik aufgetra-
gen werden soll, mit 50 ym Aluminiumoxid bei einem Druck von
maximal 1,5 bar vorsichtig sandgestrahlt.
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Asthetische Gestaltung monolithischer Verblendgeriiste mit GC Initial IQ Lustre Pastes ONE

VERWEIL-
TEMPERATUR | NUNGSZEIT VAKUUM VERHALTNIS | TEMPERATUR DAUER
Lithium-Disilikat 450°C 4 Min. Ja 45°C/Min. 735°-760°C* 1 Min.
Zirkonoxid 450°C 6 Min. Ja 45°C/Min. 800°-900°C 1 Min.

*Brenntemperaturen fir GC Initial LiSi Block 730°-750°C

Hinweis:

Die GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE werden unter Vakuum gebrannt.

Die oben genannten Brenneinstellungen dienen lediglich zur Orientierung und muissen immer an den Brennofen und seinen korrekten Betrieb angepasst werden.
Wesentlich ist, dass der Brennvorgang zum gewinschten Ergebnis fiihrt. Diese Brenneinstellungen dienen lediglich zur Orientierung.



Asthetische Gestaltung vestibular reduzierter Verblendgeriiste

Schritt 1 - Individualisierung und Connector-Brand mit GC Initial IQ Lustre Pastes ONE

VERWEIL-
TEMPERATUR | NUNGSZEIT VAU VERHALTNIS | TEMPERATUR DAUER
Lithium-Disilikat 450°C 4 Min. Ja 45°C/Min. 760°C* 1 Min.
Zirkonoxid 450°C 6 Min. Ja 45°C/Min. 850°C 1 Min.

*Brenntemperaturen fir GC Initial LiSi Block 740°-750°C

Hinweis:

Die GC Initial IQ Lustre Pastes ONE werden unter Vakuum gebrannt. Bei Bedarf kénnen GC Initial Spectrum Stains verwendet und mitgebrannt werden. Die angegebenen Tempera-
turen gewéhrleisten einen optimalen Connector-Brand.

Es wird empfohlen, die Restaurationen nach dem Brand mit 50 um Aluminiumoxid und geringem Druck vorsichtig sandzustrahlen, um eine leicht angeraute Oberflache zu erzeugen,
bevor GC Initial IQ ONE SQIN aufgetragen wird (Schritt 2).
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Asthetische Gestaltung vestibular reduzierter Verblendgeriiste

Schritt 2 - Form und Textur mit GC Initial IQ ONE SQIN

START- TROCKNUNGSZEIT VERWEIL-
TEMPERATUR 8 Min. VERHALTNIS | TEMPERATUR DAUER
vortrock- ¢ 1 liezeit
nungszeit
Lithium-Disilikat 400°C 4 Min. 4 Min. Ja 40°C/Min. 740-780°C* 1 Min.
Zirkonoxid 400°C 4 Min. 4 Min. Ja 40°C/Min. 750-800°C 1 Min.

*Brenntemperaturen fir GC Initial LiSi Block 750°C-760°C

Hinweis:

Der Trocknungsprozess dauert mindestens 4 Minuten. Die Brennkammer muss 4 Minuten geschlossen bleiben.

Bei dickeren Schichten ist die Trocknungszeit entsprechend zu verlangern. Nach dem Brennvorgang ist ein Selbstglasierungseffekt (Glanz) zu bemerken. Die Intensitat von Oberflachen-
textur und Glanz héngt von der Brenntemperatur ab. GC Initial IQ ONE SQIN kann ein weiteres Mal mit einer um 10 °C geringeren Temperatur gebrannt werden. Ein zusétzlicher
Glasurbrand und eine weitere Individualisierung mit GC Initial IQ Lustre Paste ONE und/oder GC Initial Spectrum Stains & Glaze ist moglich, wobei dasselbe Brennschema wie fir den
letzten SQIN-Brand verwendet werden sollte. Bei Bedarf ist eine manuelle Glanzpolitur méglich. Die oben genannten Brenneinstellungen dienen lediglich zur Orientierung und missen
immer an den Brennofen und seinen korrekten Betrieb angepasst werden. Wesentlich ist, dass der Brennvorgang zum gewlinschten Ergebnis fihrt. Diese Brenneinstellungen dienen lediglich
zur Orientierung.



Einsatzméoglichkeiten von GC Initial IQ ONE SQIN

Micro-Layering mit Bemalen mit
g GC Initial IQ ONE SQIN GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE

MDT Andreas Pilch, Hetjens Dental-Labor, Deutschland
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MDT Patric Freudenthal, Schweden

DT Carsten Fischer, Deutschland

MDT Patric Freudenthal, Sweden
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Das malbare Farb- und Micro-Layering-Keramiksystem GC Initial IQ ONE SQIN

Individualisierung und Connector-Brand

mit GC Initial 1Q Lustre Pastes ONE und NF Gum

Verwenden Sie GC Initial IQ Lustre Pastes ONE fiir die Zdhne, um naturliche
Lichtdynamik und Fluoreszenz zu erhalten. Nutzen Sie GC Initial IQ Lustre Pastes
NF Gum fiir die rote Asthetik des Weichgewebes. Die vorbereiteten Restaura-
tionen sollten in Bezug auf den Farbton und die individuellen Effekte bereits
genauso asthetisch aussehen, wie Sie das Endergebnis erwarten.

Fur die Individualisierung und die Connector-Brande kénnen bei Bedarf mehrere
Brennvorgénge durchgefihrt werden.

Form und Textur mit GC Initial IQ ONE SQIN

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE werden als Farb- und Individualisierungsschicht
verwendet, um einen perfekten Connector-Brand zu gewéhrleisten, bevor

die SQIN-Pulver aufgetragen werden. Die vestibulére Form der Zdhne wird mit
GC Initial IQ ONE SQIN vervollstandigt.

Das SQIN-Material erméglicht eine optimale Gestaltung der gewlinschten
Zahnform mit der passenden Textur.

Endergebnis

Mit nur einem Brand wird ein sehr schénes, asthetisches Ergebnis mit natirlichem
Glanz und optimaler Form und Textur erzielt. Dank des Selbstglasierungseffekts
ist ein zusatzlicher Glasurbrand nicht erforderlich.

Optional: Bei Anwendung von GC Initial IQ ONE SQIN kénnen mehrere Brenn-
vorgange durchgefihrt werden. Fir eine umfangreichere Individualisierung der
AuBenseiten kénnen die GC Initial IQ Lustre Pastes ONE / NF GUM oder die GC
Initial Spectrum Stains & Glaze verwendet werden.




Die ONE SQIN-Technik - fiir all lhre Zirkonoxid- und Lithium-Disilikat-Restaurationen

V' Erarbeiten von Form und feinsten Texturdetails im nassen Zustand — keine Verdnderungen durch den Brand.
v" Selbstglasierende Eigenschaften — flr ein glanzendes Finish nach nur einem Brand.

v Optimal eingestellte Fluoreszenz — erzielt einen natirlichen Look in jedem Licht.

V' Maximale Asthetik in einer minimalen Schicht.
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Master all your challenges
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Weitere Tipps und Tricks Produktseite
finden Sie in der
Technischen Anleitung fur

GC Initial IQ ONE SQIN.
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