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Finition – Initial LiSi Block

PRÉTRAITEMENT DE LA RESTAURATION

Nettoyer, rincer et sécher la 
restauration.

Vérifier l’ajustement. Retirer la 
restauration et la nettoyer.

Effectuer un mordançage à 
l’acide fluorhydrique pendant 
20 secondes. Rincer et sécher 
la restauration.

Appliquer un silane, tel que 
le G-Multi PRIMER, sur la 
restauration.

POLISSAGE DE LA RESTAURATION INITIAL LISI BLOCK 

Retirer la tige 
à l’aide d’un 
disque diamanté.

Polir avec un 
disque de 
polissage grossier.

Polir avec un 
disque de 
polissage moyen.

Finir avec un 
disque de 
polissage fin.

MAQUILLAGE DE LA RESTAURATION INITIAL LISI BLOCK 

Retirer la tige 
à l’aide d’un 
disque diamanté.

Fixer la base 
avec la teinte 
L-NFL de Initial 
IQ Lustre Pastes 
ONE.

Peindre avec 
Initial IQ Lustre 
Pastes ONE L-A 
pour les effets 
de dentine.

Cuisson.
Plus d’infos sur la 
cuisson dans le 
manuel technique 
“Initial Lustre Pastes 
ONE”

Polir avec le 
polissoir chamois 
et la GRADIA 
DIAPOLISHER 
paste (en option).

Résultat final.

Résultat final.
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PRÉTRAITEMENT DE LA RESTAURATION

Finition – CERASMART270

Nettoyer, rincer et sécher la 
restauration.

Sablage à l’alumine de 25 à  
50 μm à une pression de  
0,15 MPa/1,5 bar. 

Mordancer à l’acide fluorhydrique 
(5 %) pendant 60 secondes. 
Rincer et sécher la restauration.

Appliquer un silane, tel que 
le G-Multi PRIMER, sur la 
restauration.

POLISSAGE DE LA RESTAURATION CERASMART270 

Retirer la tige à 
l’aide d’un disque 
diamanté.

Polir avec un 
disque de 
polissage 
moyen.

Finir avec un 
disque de 
polissage fin.

Polir avec le 
polissoir chamois 
et la GRADIA 
DIAPOLISHER 
paste (en option).

MAQUILLAGE DE LA RESTAURATION CERASMART270 

Retirer la tige à 
l’aide d’un disque 
diamanté.

Peindre les 
fissures et zones 
cervicales avec 
OPTIGLAZE 
color.

Ajouter de la 
brillance avec 
OPTIGLAZE 
color Clear HV.

Photopolymériser 
selon les 
recommandations 
d’utilisation du 
fabricant.

Résultat final.

Résultat final.
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Finition – Couronne ZIRCONE

POLISSAGE D’UNE RESTAURATION ZIRCONE
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MAQUILLAGE D’UNE RESTAURATION ZIRCONE  

PRE-TRAITEMENT DE LA RESTAURATION

Sablage à l’alumine 50 μm à une 
pression de 1,5 bar.

Nettoyer, rincer et sécher la restauration. Appliquer un silane, tel que le  
G-Multi PRIMER, sur la restauration.
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Utiliser exclusivement des instruments dentaires spécifiques pour 
la préparation et la finition de la zircone, du disilicate de lithium et 
des céramiques de stratification.

Le niveau de brillance peut être ajusté individuellement à l’aide 
d’instruments spécifiques et d’une pâte diamantée.

L’armature est façonnée et contourée à l’aide d’instruments 
spécifiques. Après un pré-polissage à l’aide d’une polissoir 
céramique dédiée, l’armature finie et les surfaces destinée à la 
céramique sont légèrement sablées avec de l’oxyde d’aluminium 
de 50 microns à une pression maximale de 1,5 bar.

Après la cuisson finale, on obtient facilement un rendu d’une 
vitalité inégalée et une brillance naturelle. 
Le résultat final, d’un naturel convaincant, est obtenu en une  
seule cuisson avec Lustre Pastes ONE !



Assemblage

Vérifier l’état de santé des gencives et 
nettoyer toutes les dents.

Nettoyer la surface avec de la ponce et 
de l’eau.

Le sablage de la surface est 
recommandé pour garantir une zone 
de travail propre.
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Disilicate de Lithium :
Mordançage avec une solution 

d’HF à 5-9 % pendant 20 secondes.

Céramiques hybrides :
Mordançage avec une solution d’HF à 

5-9 % pendant 20 secondes OU Sablage 
(30–50 μm Al2O3, ~1 bar).

Zircone :
Sablage  

(25- 50 μm Al2O3, 1–2 bar).

Un primer avec du silane est 
nécessaire pour les céramiques 
vitreuses et hybrides ;
Primer avec MDP en option avec 
G-CEM ONE pour la Zircone.

Primer non nécessaire 
avec le FujiCEM Evolve.

G-Multi PRIMER
peut être utilisé pour tout type de restauration.

G-CEM ONE
Colle universelle 

Ciment verre ionomère modifié par 
adjonction de résine
(Indiqué pour les préparations rétentives)

Le prétraitement de la dent est 
recommandée en cas de préparation 
non rétentive.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer  
(ou G-Premio BOND + photopolymérisation) 

peut être utilisé en toute occasion.

Pré traitement de la dent non 
nécessaire avec FujiCEM Evolve.

Matériau de restauration

FujiCEM Evolve

Préparer les dents pour le traitement
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Collage – Ciment résine / colle 

Un mordançage total ou sélectif est 
recommandé. Rincer et sécher.

Appliquer G-CEM ONE AEP, laisser 
agir 10 sec. et sécher pendant 5 sec. 
Photopolymérisation non nécessaire.

Appliquer G-Premio BOND, laisser 
agir 10 sec. Sécher pendant 5 sec et 
photopolymériser.

OU

Extraire le G-CEM ONE directement 
dans la restauration.

Positionner immédiatement et 
maintenir une pression modérée. Le 
temps de travail est de 2’45” à 23°C. 

Lorsque le ciment prend une 
consistance caoutchouteuse, retirez 
l’excédent en exerçant une pression 
modérée. “Tack Cure” l’excédent 
pendant 1 seconde. 

Tout en maintenant une pression 
modérée, photopolymériser toutes  
les surfaces / marges.

Laisser le matériau prendre pendant  
4 minutes si la restauration ne laisse 
pas passer la lumière.

Polir les bords avec des polissoirs en 
caoutchouc ou des disques.

Appliquez le GC Modeling Liquid sur un pinceau et/ou un instrument afin 
d’optimiser la viscosité/consistance de la résine et de faciliter l’élimination des excès.

ASTUCE !
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OPTIONAL
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Scellement – Ciment verre ionomère

Extraire un peu de pâte de la seringue 
avant utilisation pour garantir une 
extrusion régulière.

Appliquer FujiCEM Evolve directement 
dans la restauration avec l’embout de 
mélange.

Mélanger les pâtes pendant 10 secondes. 
Appliquer le mélange FujiCEM Evolve 
directement dans la restauration.

Appliquer immédiatement sur la 
préparation. Maintenir une pression 
modérée.

Photopolymériser (tack cure) pendant 
3 secondes.

Lorsque le ciment semble caoutchouteux, 
retirer les excès tout en maintenant une 
pression modérée.

Procéder au contrôle de l’occlusion et 
à la finition 4’30 après la mise en place 
de la restauration.
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Découvrez le GC Luting Guide
Du Fuji I, jusqu’au G-CEM ONE.

EN OPTION



	D Performances élevées pour tout 
type de restauration
	D Adapté à toutes les  
techniques 
	DGrande stabilité  
chromatique en 4 teintes  
pour des marges invisibles
	D Peut être utilisé avec l’Adhesive 
Enhancing Primer ou le G-Premio 
BOND pour une force d’adhésion 
maximale

	D Application en une seule étape, 
moins sensible à la technique  
que les colles
	D Tolérance à l’humidité 
	D Adhésion optimale  
à la zircone
	D Faible épaisseur  
de film et adaptation  
précise

	DDispersion homogène des 
charges — résistant, lisse et 
durable
	D Amortit les forces 
masticatoires importantes
	D Réparation facile au 
fauteuil

	D Esthétique exceptionnelle avec 6 teintes
	D Ses charges ultra-fines lui confèrent une 
brillance exceptionnelle  
durable dans le temps
	D Temps de travail confortable, 
photopolymérisation  
finale permettant de  
réduire le temps de  
prise tout en atteignant  
une dureté optimale.

	D Esthétique supérieure
	DDisilicate de lithium 
raffiné avec technologie 
HDM pour des propriétés 
physiques inégalées
	D Limites lisses et 
polissabilité supérieures 
grâce à une structure 
homogène

	D Résistance élevée
	D Polyvalent et adapté à un 
large éventail d’indications 
cliniques
	D Esthétique exceptionnelle 
avec l’Initial IQ ONE SQIN

En savoir plus 
sur le traitement  
de l’usure sévère

Découvrez-en plus sur 
les formations GC

	D Excellente stabilité des 
propriétés mécaniques 
	D Sans MMA / pour 
l’impression DLP
	DCompatible avec la 
gamme OPTIGLAZE color

	D Forme nette et détails fins de la texture à l’état 
humide – aucune modification après la cuisson.
	D Propriétés autoglaze – 
Permet d’obtenir une  
belle finition glacée  
en une seule cuisson.
	DNiveau de fluorescence 
optimal – Garantit un  
aspect naturel des dents  
sous toutes les conditions d’éclairage.
	D Esthétique maximale au sein  
d’une micro-couche

	D Teneur élevée en feldspath spécialement 
sélectionné et d’une pureté  
exceptionnelle
	D Esthétique supérieure  
sur tous les types  
d’armatures en zirconium  
résistantes à la traction
	D Très bonne mouillabilité,  
grande stabilité et  
surfaces lisses
	D Esthétique naturelle exceptionnelle sur  
les armatures Zr résistantes à la traction

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, G-ænial, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART et OPTIGLAZE sont des marques déposées de GC.
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TEMPSMART DCG-CEM ONE

FujiCEM Evolve

CERASMART270

Initial Zirconia Disk ST/HT/UHT  
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Initial LiSi Block & PressGC Temp PRINT

Initial IQ ONE SQIN Initial Zr-FS
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