Z A 420X Kb 440mm

Deep chamfer / [lsnGok
%016 / Hiuboké zkoseni /
Zakosena stepenica /
Vastag lekerekitett vall /
Stopien typu chamfer / Sant
adanc / MnyGokas cacka

Rounded shoulder / Kpurmo
pamo / Zaobleny schudek /
Zaobliena stepenica /
Lekerekitett vall / Stopieri
typu shoulder / Prag rotund
I Ckpyrnentoe nnevo

Fig.1/®wr.1/0br. 1/81.1/
1.abra/Ryc. 1/Puc. 1

Veneers / dacetu | Fazety
/ Ljuskica / Héj / Licowki /
Fatetd / Burup

Fig.2 /®ur.2/Obr.2/8S1.2/
2. 4bra/Ryc.2/Puc.2

Anterior crown /
porTana kopora /
Frontalni korunka /
Krunica u prednjem
podrucju / Anterior korona
/ Korona w odcinku
przednim / Coroana
anterioara / Kopokka Ans
nepenHero sy6a

Fig.3/®ur.3/0br.3/81.3/
3.4abra/Ryc.3/Puc. 3

1.0

Inlay / Viknew / Inlej / Inlej /
Obturati indirecte /
Bknaau

Fig.4/ dur. 4/0br. 4/Sl.4/
4.4bra/Ryc. 4/ Puc. 4

1.0
1.0

Onlay / Onneit / Onlej /
Onlay / Obturatji indirecte
cu acoperire de cuspizi /
Haknapka

Fig. 5/ ®ur. 5/ 0br. 5/8SI. 5
/5. abra/Ryc.5/Puc. 5

15 15

Posterior crown /
MocTepuopHa Kopowa /
Posteriorni korunka /

Krunica u straznjem
podrugju / Posterior
korona / Korona w odcinku
bocznym / Coroan
posterioara / Koporka ans
esaTenbHoro 3y6a

Fig.6/®ur.6/0br.6/SI. 6
/6. abra/Ryc. 6/Puc. 6

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

GC Initial™ LiSi Block

LITHIUM DISILICATE GLASS CERAMIC CAD/CAM BLOCK

For use only by a dental professional in the indications for
use.

GC Initial LiSi Block is lithium disilicate dental ceramic
material type II, class 2.

INDICATIONS FOR USE

1. Veneers

2. Crowns

3. Inlays

4. Onlays

5. Partial crowns

6. Crown or splinted crown on top of an implant abutment

COMPOSITION
Silicon dioxide, lithium oxide, other oxides, colorant

PREPARATION DESIGN
When designing restorations, the following preparation
guidelines and minimum dimensions should be maintained.

Preparation guidelines for all-ceramic restorations

1) Prepare margins with deep chamfer or rounded
shoulder. (Fig. 1)

2) Avoid having margins in direct occlusal contact with the
opposing tooth.

3) Antagonist contacts must be taken into consideration.

4) The incisal edge of the preparation should be at least
1.0 mm (milling tool geometry) in order to permit
optimum milling during CAD/CAM fabrication.

Veneers (Fig. 2)
1) If possible, the preparation should be located in the enamel.
2) Reduction in the cervical and/or labial area by 0.6 mm,
and the incisal edge by 0.7 mm.

Anterior crown (Fig. 3)
1) Width of the shoulder/chamfer at least 1.0 mm.
2) Reduce the incisal edge by approx. 1.5 mm.
3) Reduce the vestibular and/or oral area by approx. 1.2 mm.

Inlay (Fig. 4)

1) A preparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus
width of at least 1.0 mm must be observed in the fissure
area.

2) Do not prepare undercuts.

3) Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the
long axis of the tooth.

4) All internal edges and angles should be rounded.

Onlay (Fig. 5)

1) A preparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus
width of at least 1.0 mm must be observed in the fissure
area.

2) Do not prepare undercuts.

3) Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the
long axis of the tooth.

4) All internal edges and angles should be rounded.

5) Provide at least 1.0 mm of reduction in the cusp areas.

Partial crown
1) Provide at least 1.5 mm of reduction in the cusp area.
2) Width of the shoulder/chamfer should be at least 1.0 mm.

Posterior crown (Fig. 6)
1) Reduce the anatomical shape and observe the
stipulated minimum thickness.
2) Width of the shoulder/chamfer should be at least 1.0 mm.
3) Reduce the incisal crown third — in the occlusal area by
approx. 1.5 mm.

CAD/CAM PROCESSING

Please refer to respective instructions of the milling unit.
Note:

Blocks can be processed with authorized CAD/CAM systems.

FINISHING AND POLISHING

Remove the sprue and try the final restoration. When
necessary, adjust proximal and occlusal contacts.

Initial LiSi Block can be either milled and polished or milled,
glazed and fired.

Polishing

Finish and polish using suitable grinding instrument, low
rotation speed and light pressure.

Pay attention to margins and contact points when polishing
the restoration.

Overheating of the glass-ceramic must be avoided.

Clean the restoration before cementing.

GLAZE AND STAINING (Optional)

For glazing, staining and micro layering, please use our

dedicated GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*, GC Initial

Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN* for best results.

Note:

« Please follow the manufacturers' instructions for use for the
materials of glazing and staining.

« For optimal results, please follow the maximum micro-layer
thickness of GC Initial IQ ONE SQIN, as per
manufacturer's instructions.

« When firing, do not heat or cool the restorations too quickly.
Rapid change in temperature could break the material.
When firing, a proper furnace tray (honeycomb tray) and
support pin (in combination with the GC Initial Firing Foam)
should be used.

CEMENTATION
1. Restoration Etching protocol

1.1 Apply hydrofluoric acid gel (5-9%) for 20 seconds to

the inner surfaces of the restoration.

1.2 Wash with water spray or an ultrasonic cleaner and dry.

1.3 Condition the etched surfaces with a silane coupling

agent (such as CERAMIC PRIMER Tl or G-Multi

PRIMER) and allow it to dry.

Note:

« Hydrofluoric acid is for extraoral use only and must
not be applied in the oral cavity.

« Phosphoric acid (35-37%) can be also used for the
purpose of cleaning the surface, preferably
scrubbing with a microbrush for 10-15 seconds.

2. Cementing

Cement with an adhesive resin cement (such as G-CEM

LinkForce) or a self-adhesive resin cement (such as

G-CEM ONE).

Note:

« Prior to using CERAMIC PRIMER T, G-Multi PRIMER,
G-CEM LinkForce or G-CEM ONE, refer to the
respective instructions for use.

In case the preparation is non-retentive, an adhesive
resin cement (such as G-CEM LinkForce) or G-CEM
ONE in combination with G-CEM ONE ADHESIVE
ENHANCING PRIMER is preferred.

SHADE

HT: (High Translucency) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Low Translucency) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (One bleach shade)

SIZE
14

PACKAGE
5 blocks per box

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room
temperature (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from direct sunlight
and high humidity.

CAUTION

1. In rare cases the product may cause sensitivity in some
people. If any such reactions are experienced, discontinue
the use of the product and refer to a physician.

Not suitable for patients with:

« Severely reduced residual dentition

« Severely reduced occlusal vertical dimension

« Parafunctions (e.g. suffering from bruxism)

Restorations should not be blasted with alumina or glass
beads.

Do not use non-designated material.

For use only as indicated.

Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face
masks and safety eyewear should always be worn.

When grinding the restorations, use a dust collector and

wear a dust mask to avoid inhalation of dust.

Do not re-use. Milling partially or fully processed blocks will
result in an inaccurate restoration.

. Do not prepare less than the recommended minimum
dimensions. The minimum wall thickness must be still
ensured after all manual adjustments have been made.
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*Some products referenced in the present IFU may not be
available in some regions. Please contact your local GC office
for further information.

Some products referenced in the present IFU may be

classified as hazardous according to GHS. Always familiarize

yourself with the safety data sheets available at:
https://www.gc.dental/europe

They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)
please see EUDAMED database
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at
Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction
or similar events experienced by use of this product, including
those not listed in this instruction for use, please report them
directly through the relevant vigilance system, by selecting the
proper authority of your country accessible through the
following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system:
vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this
product.

Last revised: 07/2024
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MNpeav ynoTpeGa, BHUMATENHO NpoyeTeTe
WHCTpyKuuUUTE 3a ynotpeba.

GC Initial™ LiSi Block

JINTUEBO ONCUIIUKATEH CTBKITOKEPAMUYEH
CAD/CAM BNOK

[a ce n3non3ea camo OT IeHTarHu Nekapy, cnassanku
MHCTPYKUMUTE 3a ynoTpeba.

GC Initial LiSi Block e npeHTaneH kepamuieH matepmarn ot
nUTHEB aucunukart Tin I, knac 2.

MOKA3AHUA 3A YNIOTPEBA

dacetn

KopoHku

Whnen

Onnen

YacTnuHN KOPOHU

KopoHa unu WwinHnpaHa kopoHa BbpXY UMMNaHTHa
HapacTponka

CBbCTAB

CUNMUMEB ANOKCUL, NIMTUEB OKCUA, AIPYT OKCUAM, OLBeTUTEN
LW3ANH HA MPEMAPALIMATA

IMpu Nnan1paHe Ha Bb3CTaHOBsIBaHWsTa TPsibBa Aa ce
npuaBbPXKaTe KbM CrIeAHNTE UHCTPYKLWM 33 NOAFOTOBKA 1
MUHUMASTHI pa3mepu:

DA WN =

VHCTpYKLMM 33 NOAFOTOBKA 38 BCUUKN BUOBE KEpaMUiHM
BbL3CTaHOBABAHMS

1) MogroTeeTe rpaHnLmTe € 4NGOK N6 MK KPbIMo
pamo. (dur. 1)

2) V3GsarsaiiTe rpaHULM B AMPEKTEH OKIy3arneH KOHTaKT
CbC CPELLMONOXHMSA 3b6.

3) AHTaroHUCTUYHUTE KOHTaKTV TpsibBa AabbaaT B3eTV nop,
BHUMaHME.

4) PexewmaT pb6 Ha npenapauusita Tpsibea aa 6bae
Han-manko 1,0 MM (reomMeTpusi Ha UHCTPYMEHTa 3a
pesoBaHe), 3a 1a Ce OCUrypn ONTUMAIHO U3psi3BaHe
no speme Ha CAD/CAM npon3BoacTBoTO.

®aceTy (cur. 2)
1) Ako € Bb3MOXHO, NpenapauvsTa Tpsbsa aa ce
nomecTBa B emaiina.
2) Pepykuus Ha LiepBukanHaTa umnu nabuanHara obnact
¢ 0,6 mm 1 Ha HuM3anHusa ps6 ¢ 0,7 mm.

®dpoHTanHa kopoHa (dwr. 3)
1) WupuHata Ha pamoTo/npara Tpsi6ea Aa 6bae Hai-Manko
1,0 mm.
2) Hamanete nHumnsanHus ps6 ¢ okono 1,5 mm.
3) Peayuupaiite BectubynapHara u/unu opanHata obnact
cnpubn. 1,2 mm.

WHnen (cpur. 4)

1) B obnactTa Ha chucypata TpsibBa fja ce cnassa
Abn6o4YMHa Ha npenapaumsTa Hain-manko 1,0 mm un
LUIMPWHA Ha UCTMYca Hait-manko 1,0 mm.

2) He octassiiTe nogmonu.

3) YBepeTe ce, Ye CTeHWUTe Ha kaBuTeTa 06pasyBaT brbf OT
6° c abnrara oc Ha 3bba.

4) TpsibBa Aa ce 3a06nAT BCUYKM BBTPELLHM pbboBe U bIMu.

Onneit (cour. 5)

1) B obnactTa Ha chucypata TpsibBa ja ce cnassa
AbnbounHa Ha NnpenapauvsTa Hait-manko 1,0 mm un
LUMpU1Ha Ha UCTMyca Hai-manko 1,0 mm.

2) He ocTasiiTe nogmonu.

3) YBepeTe ce, Ye CTeHUTe Ha kaBuUTeTa o6pasyBaT brbf OT
6° c abnrara oc Ha 3bba.

4) TpsibBa fa ce 3a06nAT BCUYKM BBTPELLHM pbboBe U bImH.

5) Ocurypere Haii-marko 1,0 mm pegykumsi B obnacrra Ha
TyGepkynuTe.

YacTuiHa KopoHa

1) Ocurypete Hait-manko 1,5 mm peaykuusi B obnactra Ha
TyBepkynure.

2) LUnpwHarta Ha pamoTo/npara Tpsibea Aa 6bae Hali-marnko
1,0 mm.

MocTtepuopHa kopoHa (cur. 6)
1) Pegyuupaiite aHaToMuyHaTa popma 1 cnassaiite
npeaBuaeHaTa MuHUManHa feGenuHa.
2) LUnpwHarta Ha pamoTo/npara Tpsibea Aa 6bae Hali-marnko
1,0 mm.
3) Peayumpaiite uHUM3anHaTa ejHa TpeTa Ha kopoHaTa — B
oknysanHata obnact ¢ npu6n. 1,5 mm.

CAD/CAM OEPABOTKA

Mons OﬁtheTS Ce KbM CbOTBETHUTE MHCTPYKUUWN Ha
pesoBalLms ypea.

3abenexka:

BrokoseTe morat Aa ce 06paboTsaT ¢ 0TopuaMpaHn
CAD/CAM cuctemu.

LUMM®OBAHE U NMOJNTUPAHE

OTCTpaHeTe AbPXALLUMAT WMT 1 n3npoGeaiTe
OKOHYATENHOTO Bb3cTaHoBsIBaHe. KoraTto € Heo6xoanmo,
aXycTupaTe NPOKCUMAIHUTE W OKIY3amnHIUTE KOHTaKTH.
Initial LiSi Block Moxe aa 6bAe nnu u3psiaaH u nonvpat unu
V3pA3aH, rMasupaH v U3neyeH.

Monupaxe

DuHMPaHE 1 NoNnpaHe NOCPEACTBOM NOAXOAALLN NMUNUTENM ,
6aBHM 06OPOTY 1 NEK HATUCK.

Mpu nonupake Ha Bb3CTaHOBSIBaHETO, BHUMaBaiTe 3a
PAHULITE 1 KOHTAKTHITE TOUKM.

TpsiGea Aa ce U3Gsrsa NPerpsiBaHETO Ha CTbKIOKepamuKkaTa.
TMpeav LMMEHTUPEHETO NOYMCTETE Bb3CTAHOBSBAHETO.

FNA3YPA U OLIBETSIBAHE (no u36op)

IMpy HaHACSIHETO Ha rMadypa, OLBETSBaHE 1 MKPOHACIIOsBaHE,
3a Hait -[o6pu pesynTaTi, Mons U3rnonssanTe Hawmte
cneuuanuavpanun GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*, GC Initial
Spectrum Stains unmn GC Initial IQ ONE SQIN*.

3abenexka:

+ Monsi, cnasBaiiTe MHCTPYKUuKTe 3a yrioTpeba Ha
NPOM3BOANTENNTE Ha MaTepuanuTe 3a HaHacsiHe Ha
rnasypa 1 oLBeTsBaHe.

3a OnTMManHK pesynTary, Mors, CrieaBaiiTe MakcumanHara
nAebenvHa 3a mukpoHacnosisate Ha GC Initial IQ ONE SQIN,
CBITIACHO MHCTPYKLIMUTE Ha NPOM3BOATENS.

Mo Bpeme Ha u3nuyaHe Ha oxnaxaainTe v He HarpsiBainTe
TBBPAe 6bp30. Bbp3aTa NpomsHa Ha TemnepaTtypata
MOXe Aa AoBe/e 710 cHynsaHe Ha MaTepuana. Korato
usnuyate, TpsiGBa Ja u3nonssare noAxoasila nocTaska
3a newTa (LWeCTObrbiIHa NOCTaBKa) v NoAAbPXKaLL MhT
(B cbueTaHue ¢ GC Initial Firing Foam - nsiHa 3a uannyaxe).

UMMEHTUPAHE
1. MpoTokon 3a eLiBaHe Ha Bb3CTaHOBABAHETO

1.1 Mpunoxete ren cnyoposogopoaHa kucenuHa (5-9%)
3a 20 CekyHAN BbPXY BLTPELIHUTE NOBBLPXHOCTU Ha
Bb3CTAHOBSABAHETO.
M3muiiTe ¢ BoAEH cnpei uni yntpassykoBO
MOYMCTBALLO YCTPOMCTBO 1 MOACYLLETE.
O6paGoTeTe eLBaHNTE NOBLPXHOCTU CbC CUNaH Kato
CERAMIC PRIMER I nnn G-Multi PRIMER 1 ro
OCTaBeTe /1a U3CbXHE.
3abenexka:
* dnyopoBOAOPOAHATA KUCENNHA € Camo 3a
ekcTpaopariHa ynotpeba v He Tpsibea aa ce
npunara B opanHata KyxuHa.
docchopHaTa kucenunHa (35-37%) cbLLo MoXe Aa ce
M3M0f138a 3a LIeNUTE Ha MOYNCTBAHETO Ha
NOBBLPXHOCTTA, 3a MPEANOYNTaHe YPe3 U3UeTKBaHE
¢ MukpoyeTka 3a 10-15 cekyHau.
2. LiumeHTtupaHe

LimeHTHpaliTe axe31BEH KOMMO3UTEH LIUMEHT KaTo

G-CEM LinkForce unv camoanaxeavBeH KOMMO3UTEH

uumeHT kato G-CEM ONE.

3abenexka:

* MNpeav pa nanonssate CERAMIC PRIMER II, G-Multi
PRIMER, G-CEM LinkForce nnn G-CEM ONE,
npoyeTeTe CbOTBETHUTE MHCTPYKLMK 3@ ynoTpe6a.

+ B cnyyait Ha HepeTeHTUBHa Npenapauns, ce
npeanouuTa ynotpe6ara Ha afxe3nBeH LIMMEHT(kato
G-CEM LinkForce) unn G-CEM ONE B kom6uHaLus ¢
G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

PA3LIBETKA

HT: (Bucoka npospauroct) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Hucka npospauHocT) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (EaunH n3beneH ugsT)

PA3MEP
14

OMAKOBKA
5 6riokyeTa B onakoska

CBbXPAHEHUE

3a onTumarnHo npeacTaBsiHe Ce NpenopbyBa CbXpaHeHne
npw cTanHa Temnepatypa (4-25°C / 39,2-77,0°F) Ha msicTo,
HE/IOCTBIHO 3a Npsika CITbHYeBa CBeTNNHa 1 6e3 Bicoka
BNaXHOCT.

BHUMAHUE

1. B peikvt Cnyyan NpoayKTT MOXe Aa Npean3suka

4yBCTBUTEIHOCT MPU HAKOM XOPa. AKO U3NUTaTe Tak1ea

peakuun npekpateTe ynotpebara Ha npoaykTa 1 ce
0oBBbpHeTe KbM nekap.

Henoaxopsia 3a naLmeHT Cue:

» CunHo peayumpana 3u6Ha peavua

« CunHo pealyuMpaH okrysasneH BepTukaneH pasmep

« MapadyHKUMM (HaNp. NaLmeHTyn ¢ GpyKcnabM)

Bb3cTaHOBsABAHETO He TPsIbBa Aa Ce NeCHKOCTPYM C

anyMUHUEBI UMM CTBKNEHN Nepu.

He u3non3saiite HenoaxopsiLy Matepuan.

3a ynoTpe6a camo Mo NOCOHEHUTE MHAVKALWN.

Jnunm npeanasHy cpeactsa (JMNC) kaTo pbkaBvLK, Macka u

npeanasHi ounna BuHar Tpsibsa aa Gbaar HoCEHM.

7. KoraTo nunuTe Bb3CTaHOBABAHUATA, N3NonasaiTe
npaxo-ynoBuUTeN 1 HOCETE Macka 3a npax, 3a Aa
u3berHeTe BAMLIBaHE Ha Npax.

8. He uanonasaite NoBTOPHO. Ppe3oBaHETO Ha HaCTUHHO U
HambHo o6paboTeHu 61okose Le AoBeae A0 HETOUHO
Bb3CTaHOBSAIBaHE.

9. He noaroTesiiTe No-Marnko oT npenopbynTenHuTe

paamepu. Mi Ta febenuHa Ha
cTeHaTa Bce owe Tpsi6ea Aa Gbae ocurypena, crea kato
Ca HanpaBeH BCUYKN PbYHI HACTPOVIKM.

w

~N

154

oos

*Hsikon npoaykTy, cnomeHaT B Tesn M3Y moxe fa He ca
HaMNYHN B HKOM PErvoHm. 3a noseye UHopMaLs,
cebpxeTe ce ¢ Bawws nokaned GC ocduc.

Hsikon NpoayKT1, CIOMEHaT! B HACTOALLUTE MHCTPYKLMM,
moraT Aa 6baaT onpeaeneHm kato onacHn cbrnacHo GHS.
BuHaru ce 3anosHaBaiiTe ¢ MH(HOPMALMOHHITE JaHHM 3a
6€30MaCHOCT HaNM4HU Ha:

https://www.gc.dental/europe
Te CblL0 Taka MoraT Aa GbAAT U3KCKaH OT Balums 4OCTaBUMK.

3a Pesiome Ha 6e30MacHOCTTa W KIMHWYHOTO NpeacTaBsHe
(SSCP), monisi, BuxTe 6a3ata gaHHn EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nnu ce cBbpxeTe ¢ Hac
Ha Regulatory.gce@gc.dental

[HoknagsaHe Ha HexenaHn eekTu:

Ako y3HaeTe 3a HsikakbB BU HeXenaH edhekT, peakums unn
nofo6HM cbBUTUA, Bb3HUKHANK OT ynoTpebata Ha To3n
NPOAYKT, BKIOYUTENHO TE3N, KOUTO HE Ca U3GPOeHN B Tasn
VHCTPYKLWsi 38 ynoTpeGa, Morisi, AoKNaaBaTe v ANPEKTHO
ype3 cboTBETHaTa cUcTeMa 3a BAUTENHOCT, KaTo n3bepete
NO/IXOASILLMS OpraH BbB BaluaTa CTPaHa A0CTbIHM Ype3
cnefHaTa Bpb3ka:

https://ec.europa.eu/grc ical-devi ontacts_en
KaKTO 1 Ha HalLaTa cucTema 3a BbTpeLlHa 6anTenHocT:
vigilance@gc.dental

IMo TO3W HauwH Lije AoNpUHeceTe 3a NoaoGpsiBaHe Ha
6e3onacHocTTa Ha TO3W NPOAYKT.

MocnepHa pepakuvs: 07/2024

navod k pouZi

GC Initial™ LiSi Block

LITHIUM-DISILIKATOVE SKLOKERAMICKE CAD/CAM
BLOKY

Urceno vyhradné k pouziti ve stomatologické praxi v
doporucenych indikacich.

GC Initial LiSi Block je lithium disilikatovy dentalni
keramicky material typu T, tfida 2

INDIKACE POUZITI

Fazety

Korunky

Inleje

Onleje

Redukované korunky

Korunka nebo dlahovana korunka v horni ¢asti
abutmentu implantatu

SOAWON =

SLOZENI
Oxid kiemicity, oxid lithny, jiné oxidy, barvivo

MODELACE KONSTRUKCE
Pfi modelaci nahrad je nutné dodrZovat nasledujici pokyny
pro minimalni rozméry nahrady:

Instrukce ke zhotoveni celokeramické nahrady

1) Pripravte okraje s hlubokym zkosenim nebo
zaoblenou hranou. (obr. 1)

2) Neponechavejte okraje v pfimém okluznim kontaktu s
protéj§im zubem.

3) Je nutné zvazit kontakty antagonistud.

4) Incizalni hrana preparace ma byt minimainé 1,0 mm
(geometrie frézovaciho nastroje) k dosazeni
optimalniho frézovani béhem CAD/CAM zhotoveni.

Fazeta (obr. 2)
1) Pokud je to mozné, preparace by méla probihat ve
skloviné.
2) Redukce cervikalni nebo labialni oblasti 0 0,6 mm a
incizalniho okraje 0 0,7 mm.

Frontalni korunka (obr. 3)
1) Sitka hrany/zkoseni by méla byt minimalné 1,0 mm.
2) Zredukujte incizalni hranu na cca. 1,5 mm.
3) Provedte redukci vestibularni a/nebo oralni oblasti o
pfibl. 1,2 mm.

Inlej (obr. 4)
1) V oblasti fisury je nutné dodrzet hloubku preparace
alespori 1,0 mm a $itku istmu alespori 1,0 mm.
2) Nepreparujte podsekfiviny.
3) Ujistéte se, Ze stény preparace lezi pod thlem 6°
vzhledem k dlouhé ose zubu.
4) V$echny vnitini okraje a thly by mély byt zaoblené.

Onlej (obr. 5)

1) V oblasti fisury je nutné dodrZet hloubku preparace
alespon 1,0 mm a $itku istmu alespof 1,0 mm.

2) Nepreparujte podsekfiviny.

3) Ujistéte se, Ze stény preparace lezZi pod uhlem 6°
vzhledem k dlouhé ose zubu.

4) V$echny vnitini okraje a uhly by mély byt zaoblené.

5) Zajistéte alespori 1,0 mm redukci v oblasti hrbolkd.

Redukovana korunka
1) Zajistéte alespoii 1,5 mm redukci v oblasti hrbolkd.
2) Sitka hrany/zkoseni by méla byt minimalné 1,0 mm.

Posteriorni korunka (obr. 6)
1) Provedte redukci anatomického tvaru, dodrzujte
vyhrazenou minimalni tloustku.
2) Sitka hrany/zkoseni by méla byt minimalné 1,0 mm.
3) Provedte redukci incizalni tfetiny korunky — v okluzni
oblasti o pfibl. 1,5 mm.

CAD/CAM ZPRACOVANI

Prosim prostuduijte si pfislusné pokyny k frézovacim
zafizenim.

Poznamka:

Bloky mohou byt zpracovany v autorizovaném systému
CAD/CAM.

KONECNA UPRAVA A LESTENI

Odstrarite ¢ep a vyzkousejte finalni nahradu. Pokud je to
nutné, upravte proximalni a okluzalni kontakty.

Initial LiSi bloky mohou byt bud frézovany a vylestény
nebo frézovany, glazovany a vypaleny.

Lesténi

Dokoncete a vylestéte vhodnym brusnym nastrojem pfi
nizké rychlosti otaceni a malém tlaku.

Béhem lesténi nahrady vénujte pozornost okrajovému
uzavéru a bodim kontaktu.

Zabrarite prehrati sklokeramiky.

Pted fixaci nahradu vycistéte.

GLAZOVANI A BARVENI (voliteIné)

Ke glazovani, barveni a mikrovrstveni pouzivejte nase
dobarvovace GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*, GC Initial
Spectrum Stains nebo GC Initial IQ ONE SQIN*,
dosahnete tak nejlepsich vysledku.

Poznamka:

« Pfipraci s materialy na glazovani a barveni dodrZujte
pokyny k pouZiti vyrobce.

Pokud chcete dosahnout optimalnich vysledka,
dodrZujte maximalni tloustku mikrovrstvy GC Initial IQ
ONE SQIN podle pokyni vyrobce.

PFi vypalovani nahrady pfili$ rychle neohfivejte ani
neochlazujte. Rychlé zmény teploty mohou vést k
prasknuti materialu. Pfi vypalovani je tfeba pouzit
vhodny nosi¢ do pece na keramiku (plastvovy nosic) a
podpurny &ep (v kombinaci s vypalovaci pénou

GC Initial Firing Foam).

FIXACE

1. Protokol leptani nahrady
1.1 Na vnitfni stranu nédhrady naneste na 20 sekund gel

s kyselinou fluorovodikovou (5-9%).
1.2 Omyjte proudem vody nebo v ultrazvuku a osuste.
1.3 Leptané povrchy oSetfete silanovym spojovacim
¢inidlem jako kupf.CERAMIC PRIMER I nebo
G-Multi PRIMER a osuste.
Poznamka:
. Kyselma fluorovodikova je uréena pro extraoralni

i. Je zakazano ji aplikovat v dutiné Ustni.
¢isténi povrchu Ize pouzit také kyselinu

fosfore¢nou (35-37%), idealni je nanaseni

mikrokartaékem po dobu 10 az 15 sekund.

Fixace

Cementujte adhezivnim pryskyficnym cementem jako

kupf. G-CEM LinkForce nebo samo-adhezivnim

pryskyfiénym cementem jako napf. G-CEM ONE.

Poznamka:

« Pred pouzitim produkti CERAMIC PRIMER I,
G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce nebo G-CEM
ONE si prostudujte pfislusny navod k pouziti.

« V pfipadé, Ze preparace neni retentni, je
upfednostriovan fixaéni pryskyfiény cement (napf.
G-CEM LinkForce) nebo G-CEM ONE v kombinaci s
G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

N

ODSTINY

HT: (vysoka translucence) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (nizka translucence) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (1 Vybéleny odstin)

VELIKOSTI
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BALENI
5 bloku v baleni

USKLADNENI

Optimalni funkénost dosahnete skladovanim pfi pokojové
teploté (4 az 25°C /39,2 az 77,0°F) chranéné pred primym
slune¢nim svétlem a vysokou vihkosti.

UPOZORNENI

1. Ve vyjime&nych pfipadech muze produkt zpisobit u

nékterych lidi precitlivélost. Pokud dojde k takovym

reakcim, prestarite produkt pouzivat a vyhledejte I€kare.

Neni vhodné pro pacienty s nasledujicimi stavy:

+ Velmi redukovany rezidualni chrup

« Velmi redukovany okluzni vertikalni smér

« Parafunkce (napf. trpici bruxizmem)

Nahrada by neméla byt piskovana oxidem hliniku, ani

sklenénymi perlami

Nepouzivejte materidl, ktery neni vhodny k tomuto

ucelu.

Pouzivat pouze pro dané indikace

. Vzdy pouzivejte ochranné pomucky jako rukavice,
rou$ku a ochranny kryt o¢i.

P¥i brouseni nédhrad pouZivejte odsavac¢ prachu a noste
protiprachovou masku, abyste zabranili vdechovani
prachu.

. NepouZivejte opakované. Frézovani ¢astecné nebo
uplné zpracovanych blok( bude mit za nasledek
nepfesnou nahradu.

. Nepfipravujte mensi nez doporu¢ené minimalni
rozméry. Po provedeni vSech ru¢nich Gprav musi byt
stale zajisténa minimalni tloustka stény.

N
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*Neékteré produkty, uvedené v tomto Navodu k pouziti,
nemuseji byt v nékterych zemich k dispozici.
Dalsi informace ziskate v regionalni kancelafi GC.

Nékteré vyrobky, které jsou uvadéné v navodu k pouziti,
mohou byt klasifikovany jako nebezpeéné podle GHS.
Vzdy se seznamte s bezpeénostnimi listy, které jsou k
dispozici na adrese:

https://www.gc.dental/europe
MuzZete je také ziskat u svého dodavatele.

Souhrn bezpeénosti a klinickych hodnoceni (SSCP)
naleznete v databazi EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nas kontaktujte
na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlageni nezadoucich uginka:

pokud obdrZite upozornéni o jakémkoli nezadoucim
ucinku, reakci ¢i podobnych udélostech, které jsou spojeny
s pouzivanim tohoto pfipravku, a to véetné téch, které
nejsou uvedeny v tomto navodu k pouZziti, oznamte to
pfimo prostfednictvim pfislusného systému hlaseni
nezadoucich uginkl patficnému ufadu ve vasi zemi, ktery
je pfistupny v nasledujicim odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejné jako naSemu systému hlaSeni nezadoucich udalosti:
vigilance@gc.dental

Timto zpGsobem pfispéjete ke zvyseni bezpecnosti tohoto
produktu.

Posledné upravené: 07/2024

Prije uporabe pazljivo progitati
upute za uporabu.

GC Initial™ LiSi Block

LITIJ DISILIKATNI STAKLO-KERAMICKI CAD/CAM BLOK

Samo za struénu dentalnu uporabu u indikacijama za
uporabu.

GC Initial LiSi Block je litij-disilikatni dentalni keramicki
materijal tipa I, klasa 2

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

1. Ljuskice

2. Krunice

3. Inleji

4. Onleji

5. Djelomi¢ne krunice

6. Krunica ili udlaga na implantatu-nadogradnji

SASTAV
Silicija dioksid, litij oksid, ostali oksidi, kolorant

DIZAJN PREPARACIJE
Prilikom dizajniranja restauracija potrebno je pridrzavati se
sljedecih smjernica za preparaciju i minimalnih dimenzija:

Smjernice za preparaciju bezmetalnih keramickih
restauracija
1) Preparirati rubove sa zako$enom ili zaobljenom
stepenicom. (sl.1)
2) Izbjegavati izravni okluzalni kontakt rubova sa
suprotnim zubom.
3) U obzir se moraju uzeti kontakti s antagonistima.
4) Incizalni rub preparacije mora biti najmanje 1,0 mm
(geometrija alata za glodanje) kako bi se omogucilo
optimalno glodanje tijekom CAD/CAM izrade.

Ljuskica (sl.2)
1) Preparacija se po mogucnosti treba nalaziti u caklini.
2) Redukcija u cervikalnom i/ili labijalnom podrucju za
0,6 mm te incizalnog ruba za 0,7 mm.

Krunica u podrucju prednjih zubi (sl.3)
1) Sirina zako$ene/zaobljene stepenice treba biti
najmanje 1,0 mm
2) Smanjite incizalni rub za otpr. 1,5 mm.
3) Smanijite vestibularno i/ili oralno podrucje za otpr.
1,2 mm.

Inlej (sl.4)

1) Na podruéju fisure potrebno je pridrzavati se dubine
preparacije od najmanje 1,0 mm i §irine istmusa od
najmanje 1,0 mm.

2) Ne preparirati podkopana podrucja.

3) Stijenke kaviteta trebaju tvoriti kut od 6° s duzinskom
osi zuba.

4) Svi unutarnji rubovi i kutovi moraju biti zaobljeni.

Onlej (sl.5)

1) Na podrugju fisure potrebno je pridrzavati se dubine
preparacije od najmanje 1,0 mm i $irine istmusa od
najmanje 1,0 mm.

2) Ne preparirati podkopana podrucja.

3) Stijenke kaviteta trebaju tvoriti kut od 6° s duzinskom
osi zuba.

4) Svi unutarnji rubovi i kutovi moraju biti zaobljeni.

5) Osigurati najmanje 1,0 mm redukcije u podrucjima
kvrzica.

Djelomi¢na krunica
1) Osigurati najmanje 1,5 mm redukcije u podrucjima
kvrzica.
2) Sirina zako$ene/zaobljene stepenice treba biti
najmanje 1,0 mm.

Krunica u podrucju straznjih zubi (sl.6)
1) Reducirati anatomski oblik i pridrzavati se propisane
minimalne debljine.
2) Sirina zakoene/zaobljene stepenice treba biti
najmanje 1,0 mm.
3) Reducirati incizalnu treéinu krunice — u okluzalnom
podruéju za otpr. 1,5 mm.

CAD/CAM OBRADA

Potrebno je pridrzavati se odgovarajucih uputa za uporabu
glodalice.

Napomena:

Blokovi mogu biti obradeni s ovlastenim CAD/CAM sustavima.

ZAVRSNA OBRADA | POLIRANJE

Ukloniti privremeni rad i isprobati zavrdnu restauraciju.
Kada je potrebno, prilagoditi proksimalne i okluzijske
kontakte.

Initial LiSi blok mozZe se glodati i polirati ili glodati, glazirati
i peci.

Poliranje

Finiirati i polirati pomo¢u prikladnog brusnog instrumenta,
niskog broja okretaja u minuti i laganim pritiskom.

Obratiti paznju na rubove i kontaktne tocke pri poliranju
restauracije.

Pregrijavanje staklo-keramike obavezno se mora izbjeci.
Odistiti restauraciju prije cementiranja.

GLAZIRANJE | BOJENJE (Opcije)
Za najbolje rezultate pri glaziranju, bojenju i mikro
slojevanije koristiti nase namjenske paste GC Initial Lustre
Pastes NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains ili GC Initial
1Q ONE SQIN*.

Napomena:

«+ Slijediti upute proizvodaca za upotrebu materijala za
glaziranje i bojenje.

Za najbolje rezultate, pratiti maksimalnu debljinu mikro sloja
GC Initial IQ ONE SQIN, prema uputama proizvodaca.
Prilikom pecenja paziti da se restauracije ne zagrijavaju ili
hlade prebrzo. Brza promjena u temperaturi moze dovesti
do pucanja materijala. Pri pe¢enju se treba koristiti
pravilna plitica za pecenje (Supljikava plitica) i potporni
kol¢i¢ (u kombinaciji s pjenom GC Initial Firing Foam).

CEMENTIRANJE
1. Postupak jetkanja restauracije

1.1 Nanijeti fluoridnu kiselinu u obliku gela (5-9%) na
20 sekundi na unutarnje povrsine restauracije.

1.2 Isprati vodenim sprejem ili ultrazvuénim Cistacem
i osusiti.

1.3 Kondicionirati povr$ine silanskim sredstvom za
spajanje kao $to su CERAMIC PRIMER T ili
G-Multi PRIMER i ostaviti da se osusi.

Napomena:

+ Fluoridna kiselina namijenjena je samo za
ekstraoralnu upotrebu i ne smije se koristiti u
usnoj Supljini.

Povrsine se mogu ¢istiti i fosfornom kiselinom
(35-37%), a preporucuje se ribanje pomocu
aplikatora Microbrush 10 do 15 sekundi.

2. Cementiranje

Cementirati adhezivnim cementom na bazi smole kao

Sto je G-CEM LinkForce ili samoadhezivnim cementom

na bazi smole kao $to je G-CEM ONE.

Napomena:

* Prije upotrebe proizvoda CERAMIC PRIMER 11,
G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce ili G-CEM ONE
pogledati njihove upute za upotrebu.

U slucaju da preparacija nije retentivna, preporucuje
se adhezivni cement na bazi smole (npr. G-CEM
Linkforce) ili G-CEM ONE preporucljivo u kombinaciji
s G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER
(G-CEM ONE primer za pobolj$anje adhezije).

NIJANSA

HT: (High Translucency / Visoka translucencija)
A1, A2, A3, A3.5,B1

LT: (Low Translucency / Niska translucencija)
A1, A2, A3, A3.5,B1

BL: (Jedna boja za bijeljenje)

VELICINA
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PAKIRANJE
5 blokova u kutiji

SKLADISTENJE

Za optimalne performanse preporuéeno je skladistenje na
sobnoj temperaturi (4-25°C) na suhom mjestu koje nije
izloZeno izravnoj suncevoj svjetlosti i visokoj vlaznosti.

MJERE OPREZA

1. U rijetkim slu¢ajevima proizvod moze izazvati
osjetljivost kod nekih ljudi. U slu¢aju takvih reakcija
prekinuti uporabu proizvoda i obratiti se lije¢niku.

. Nije prikladno za pacijente koji imaju:

« znatno smanjenu preostalu denticiju

« znatno smanjenu vertikalnu dimenziju okluzije

« parafunkcijske navike (npr. koji pate od bruksizma)

Restauracije se ne smiju tretirati aluminijem ili staklenim

zrncima.

Ne koristiti neoznaceni materijal.

Samo za uporabu prema indikaciji.

. Osobna zastitna sredstva (Personal protective

equipment - PPE), kao $to su rukavice, maska za lice i

sigurnosna zastita za o¢i, treba uvijek nositi.

Prilikom bru$enja restauracija koristiti sakuplja¢ prasine i

nositi zastitnu masku kako bi se izbjeglo udisanje prasine.

Ne upotrebljavati ponovno. Glodanje djelomigno ili potpuno

obradenih blokova rezultirat ¢e neto¢nom restauracijom.

Ne pripremati manje od preporuéenih minimalnih

dimenzija. Osigurati minimalnu debljinu stijenke i nakon

svih ruénih podesavanja.

N
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*Neki proizvodi navedeni u ovoj Uputi mozda nisu dostupni
u svim regijama. Molimo kontaktirati lokalni GC ured za
daljnje informacije.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se
klasificirati kao opasni prema Globalno uskladenom
sustavu razvrstavanja i oznac¢avanja kemikalija (Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals - GHS). Uvijek provjerite u sigurnosno
tehnickom listu na:

https://www.gc.dental/europe
Takoder su dostupni kod vaseg dobavljaca.

Za Sazetak sigurnosti i klinicke u¢inkovitosti (Summary of
Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu
podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Izvje$éivanje o neZeljenim ucincima:

Ako postanete svjesni bilo kakvih neZeljenih ucinaka,
reakcija ili slicnih dogadaja do kojih je doslo uporabom ovog
proizvoda, ukljuéujuéi i one koji nisu navedeni u ovom
uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz
odgovarajuci sustav nadzora, odabirom odgovaraju¢eg
autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem sljedece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na na$ interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ¢ete nacin doprinijeti pobolj$anju sigurnosti ovog
proizvoda.

Zadnije izdanje: 07/2024

Hasznélat elétt az utmutatot
olvassa el figyelmesen!

GC Initial™ LiSi Block

LiTIUM-DISZILIKAT UVEGKERAMIA CAD/CAM BLOCK

Felhasznalasa csak szaképzett fogaszati személyzetnek
javasoljuk az indikéacios terlleteken.

A GC Initial LiSi Block egy 2. osztalyu, T tipusu,
litium-diszilikat fogaszati keramia.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

Héj

Korona

Inlay

Onlay

Részleges korona

Korona vagy 6sszekétott koronak implantacios
felépitményen

SR wWN =

OSSZETETEL
Szilicium-dioxid, litium-oxid, egyéb oxidok, szinezék

TERVEZESI FAZIS
Helyreallitasok megtervezésénél az alabbi preparacios
iranyelveket és minimalis méreteket kell kdvetni:

Preparacios iranyelvek teljes keramia helyreallitasokhoz

1) Készitse el6 a széleket vastag vagy normal
lekerekitett vallal. (1. abra)

2) Ugyeljen arra, hogy a szélek ne érintkezzenek
kozvetlenil a szemkozti fog ragofellletével.

3) Mérlegelje az antagonista érintkezéseket.

4) A preparaci6 incizalis része minimum 1,0 mm legyen
(a maro eszkoz alakja miatt) a CAD/CAM gyartas
alatti optimalis maras biztositasahoz.

Héj (2. abra)
1) Amennyiben lehetséges, a preparaciot a
fogzomancban kell elvégezni.
2) Redukalja a cervikalis és/vagy labidlis teriletet 0,6
mm-rel, valamint az incizalis élet 0,7 mm-rel.

Anterior korona (3. abra)
1) A vall/lesarkitas szélessége legalabb 1,0 mm legyen.
2) Redukaélja az incizalis részt kb 1,5 mm-rel.
3) Redukalja a vesztibularis és/vagy oralis teriileteket
kb. 1,2 mm-rel.

Inlay (4. abra)

1) Legalabb 1,0 mm preparaciés mélységet és legalabb
1,0 mm széles isthmust kell a fisszUra teriletén
kialakitani.

2) Kertilje az aldamends részeket.

3) Ugyeljen arra, hogy az (ireg falai a fog
hossztengelyével 6°-os szoget zarjanak be.

4) Minden belsé élet és szdget le kell kerekiteni.

Onlay (5. abra)

1) Legalabb 1,0 mm preparacios és legalabb 1,0 mm
széles isthmust kell a fisszura teriiletén kialakitani.

2) Kertilje az alamends részeket.

3) Ugyeljen arra, hogy az (ireg falai a fog
hossztengelyével 6°-os szoget zarjanak be.

4) Minden belsé élt és szdget le kell kerekiteni.

5) A csuicskoket redukalja legalabb 1,0 mm-rel.

Részleges korona
1) A cslicskoket redukalja legalabb 1,5 mm-rel.
2) A vallllesarkitas szélessége legalabb 1,0 mm legyen.

Posterior korona (6. abra)
1) Redukalja az anatémiai format és tartsa be a
meghatarozott minimalis vastagsagot
2)Ava kitas szé abb 1,0 mm legyen.
3) Redukalja az incizalis harmadot - okkluzalisan kb.
1,5 mm-rel.

CAD/CAM ELJARAS

Kérjlk, olvassa el a marégép hasznalati utasitasait.
Megjegyzés:

A blokkok hitelesitett CAD/CAM rendszerekkel
hasznélhaték.

FINIROZAS ES POLIROZAS

A csapok eltavolitasa utan ellenérizze a restauracio
illeszkedését. Amennyiben sziikséges, alakitson az
approximalis és okkluzalis érintkezéseken.

Az Initial LiSi Block a marast kévetéen polirozhaté vagy
lakkozhato és fényre égetheté.

Finirozza és polirozza arra megfelel6 eszkozzel, alacsony
fordulatszamon, enyhe nyomoerd kifejtése mellett.
Figyeljen a szélekre és a kontaktpontokra a restauracié
polirozasakor.

Az livegkeramia tilmelegedését el kell kertilni.

A cement felvitele el6tt tisztitsa meg a restauraciot.

FENYEGETES ES FESTES (Opcionalis)

A fényégetés, festés, és mikro rétegzés legjobb
eredménye érdekében hasznalja az e célt szolgalé GC
Initial NF/ONE* lazurpasztakat, és a GC Initial Spectrum
Stains vagy GC Initial IQ ONE SQIN* anyagokat.
Megjegyzés:

» Kérjlik kdvesse a gyartonak a fényégetésre és festésre
vonatkozé hasznalati utasitasait.

Optimalis eredmény elérése érdekében kérjik kdvesse
a GC Initial IQ ONE SQIN gyart utasitasai szerint
meghatarozott mikro réteg maximalis vastagsagat.
Egetéskor ne melegitse fel, vagy hiitse le a restauraciot
tal gyorsan. A gyors hdmérsékletvaltozas
anyagtoréshez vezethet. Egetésnél a megfelelé égetd
talca (méhsejttalca) és égetd tiiske (esetleg GC Initial
Firing Foam) alkalmazasa javasolt.

CEMENTEZES
1. A restaurécio savazasa

1.1 Vigyen fel hidrofluorsavas gélt (5-9%) 20 masodpercre
a helyredllitas belsé fellleteire.

1.2 Mossa le vizzel vagy tisztitsa meg ultrahangos
tisztitoval és szaritsa meg.

1.3 A savazott feliileteket készitse el6 szilan anyaggal
(pl. CERAMIC PRIMER I vagy G-Multi PRIMER),
és hagyja megszaradni.

Megjegyzés:

+ Ahidrofluorsav kizarélag szajon kivili
alkalmazéasra szolgal, és nem alkalmazhaté a
szajlregben.

* Foszforsav (35-37%-0s) is hasznalhato a felllet
megtisztitasara, lehetéleg egy mikrobrush
segitségével torténd 10-15 masodperces
dorzsodléssel.

2. Cementezés

Cementezze adheziv rezin cementtel, pl. G-CEM

LinkForce vagy 6nragaszto rezin cementtel, pl. G-CEM

ONE.

Megjegyzés:

+ A CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER, G-CEM
LinkForce, illetve a G-CEM ONE termékek
hasznalata el6tt lasd a vonatkozd hasznalati
utasitast.

Retencié nélkiili preparacio esetén adheziv rezin
cement (mint a G-CEM LinkForce) vagy G-CEM ONE
hasznalata G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING
PRIMER-el preferalt.

SZINEK

HT: (erésen attetszé) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (kevésbé attetszé) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Fehéritett arnyalat)

MERET
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CSOMAGOLAS
5 blokk / doboz

TAROLAS

Az optimalis teljesitmény érdekében tarolja
szobahémérsékleten (4-25°C / 39,2-77,0°F), kdzvetlen
napfényt6l és magas paratartalomtdl tavol.

VIGYAZAT

1. Ritka esetekben a termék bizonyos embereknél
érzékenységet valthat ki. Ha barmilyen ilyen reakcio
tapasztalhato, szakitsa meg a termék hasznalatat, és
forduljon orvoshoz.

. Nem alkalmazhato az alabbi betegeknél:

« Sulyosan redukalt visszamaradé fogazat
« Az okkluzi6 sulyosan redukalt vertikalisan
« Parafunkciok (pl. fogcsikorgatas)

. Az elkésziilt restauraciot ne fujja le homokkal vagy
tiveggyonggyel.

. Csak e célra gyartott alapanyagot hasznaljon.

. Kizardlag el6iras szerint hasznalhato.

. Mindig viseljen személyi védéfelszerelést, mint példaul
keszty(t, maszkot, biztonsagi szemvédot.

7. A restauraciok csiszolasakor hasznaljon porgy(jtét és
viseljen pormaszkot a por belélegzésének elkeriilése
érdekében.

. Ne hasznalja Ujra. A részlegesen vagy teljesen
feldolgozott blokkok marasa pontatlan helyreallitast
eredményez.

. Ne preparaljon az ajanlott minimalis méreteknél
kisebbet. A minimalis falvastagsagot az 6sszes kézi
beallitas elvégzése utan is biztositani kell.

w N
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*Eléfordulhat, hogy a jelenlegi IFU-ban hivatkozott egyes
termékek egyes régiokban nem érheték el. Tovabbi
informaciéért forduljon a helyi GC irodéhoz.

Némely, a jelen hasznalati Gtmutatoban emlitett termék a
GHS besorolas szerint veszélyes lehet. Mindig
tajékozaodjon a biztonsagi adatlapokbél, melyek az alabbi
cimen érhet6k el:

https://www.gc.dental/europe
Az ac igényelheti b allitojatol is.

A biztonsagi és a klinikai teljesitmény 6sszefoglalojat
(Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP))
megtaldlja az EUDAMED adatbazisban a
https://ec.europa.eu/tools/eudamed oldalon, vagy irjon
nekiink a Regulatory.gce@gc.dental email cimre.

Nem kivant hatasok jelzése:
Amennyiben barmilyen nem kivant hatast, reakciot vagy
hasonlot észlel a termék hasznalata eredményeként, olyat
is ami nem szerepel a hasznalati utasitasban talalhatd
felsorolasban, kérjik jelentse kdzvetleniil a ir 6

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

GC Initial™ LiSi Block

BLOCZKI CAD/CAM Z DWUKRZEMOWO - LITOWEJ
CERAMIKI SZKLANEJ

Do stosowania wytgcznie przez dentystyczny personel
medyczny zgodnie z zalecanymi wskazaniami.

GC Initial LiSi Block to dwukrzemowo-litowa ceramika
dentystyczna typu II, klasa 2.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Licowki

Korony

Wkiady

Naktady

Korony czesciowe

6. Korony lub korony zespolone mocowane na taczniku implantu
SKLAD

Dwutlenek krzemu, tlenek litu, inne tlenki, barwnik
PLAN PREPARACJI

Podczas projektowania uzupeinier’\ nalezy przestrzegac
podanych ponizej wytycznych i zalecanych minimalnych
wymiarow:

DA ON

Podstawowe zasady dotyczace preparacji uzupetnien
petnoceramicznych
1) Preparacja z wyraznym stopniem typu chamfer lub
stopniem prostym typu shoulder, z zaokraglonym
przej$ciem miedzy $ciang osiowa, a stopniem. (Rycina 1)
2) Brzegi nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu
okluzyjnego z zebem przeciwstawnym.
3) Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ stycznosci z antagonl -stami.
4) Brzeg sieczny preparacji powinien wynosic¢ co
najmniej 1,0 mm (geometria narzedzia frezujgcego) w
celu umozliwienia optymalnego frezowania podczas
procesu CAD/CAM.

Licowka (Rycina 2)
1) Oile to mozliwe preparacja powinna obejmowac tylko
szkliwo.
2) Redukcja powierzchni szyjkowej i/lub wargowej
00,6 mm oraz brzegu siecznego o0 0,7 mm.

Korona w odcinku przednim (Rycina 3)
1) Szerokos¢ stopnia/stopnia zaokrgglonego powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 mm.
2) Zredukowac krawedz sieczng o ok. 1,5 mm.
3) Zredukowac obszar od strony przedsionkowej i/lub
jezykowej o okoto 1,2 mm.

Wktad typu inlay (Rycina 4)
1) Nalezy przestrzega¢ minimalnej gtebokosci preparaciji
wynoszacej 1,0 mm oraz szeroko$ci ciesni wynoszacej
w obszarze bruzd co najmniej 1,0 mm.
2) Nie wykonywac¢ podcieni.
3) Zapewnic, aby $ciany ubytku tworzyty kat 6° z diugg
osig zeba.
4) Wszystkie krawedzie i katy wewnetrzne musza by¢
zaokraglone.
Wktad typu onlay (Rycina 5)
1) Nalezy przestrzega¢ minimalnej gtebokosci preparaciji
wynoszacej 1,0 mm oraz szerokosci cie$ni wynoszacej
w obszarze bruzd co najmniej 1,0 mm.
2) Nie wykonywa¢ podcieni.
3) Zapewnic, aby $ciany ubytku tworzyty kat 6° z dtugg
osig zeba.
4) Wszystkie krawedzie i katy wewnetrzne musza by¢
zaokraglone.
5) Redukcja w obszarze guzkéw powinna wynosi¢
przynajmniej 1,0 mm.
Korona czesciowa
1) Redukcja w obszarze guzkéw powinna wynosi¢
przynajmniej 1,5 mm.
2) Szeroko$¢ stopnia/stopnia zaokraglonego powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 mm.
Korona w odcinku bocznym (Rycina 6)
1) Zredukowac¢ ksztatt anatomiczny z zachowaniem
podanej minimalnej grubosci.
2) Szeroko$¢ stopnia/stopnia zaokraglonego powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 mm.
3) Zredukowac 1/3 wysokosci korony w obszarze
powierzchni Zujgcej o okoto 1,5 mm.

PROCES CAD/CAM

Nalezy zapoznac sie z instrukcjami odnoszacymi sig do frezarki.
Uwaga:

Bloczki mogg by¢ przetwarzane za pomoca autoryzowanych
systeméw CAD/CAM.

WYKONCZENIE | POLEROWANIE

Usuna¢ konektor i przymierzy¢ ostateczne uzupetnienie. W
razie potrzeby dopasowac punkty styczne i kontakty
okluzyjne.

Bloczek Initial LiSi moze by¢ frezowany i polerowany lub
frezowany, glazurowany i wypalany.

Polerowanie

Wykorczy¢ i wypolerowac przy uzyciu odpowiedniego
narzedzia do szlifowania, przy niskich obrotach i lekkim nacisku.
Uwazac¢ na krawedzie i punkty kontaktu podczas polerowania
uzupetnienia.

Nalezy unika¢ przegrzania ceramiki szklanej.

Przed cementowaniem nalezy oczysci¢ uzupetnienie.

GLAZUROWANIE | MALOWANIE (Opcjonalnie)

Dla uzyskania najlepszych rezultatéw podczas glazurowania,

malowania i mikrowarstwowania nalezy uzywac specjalnie do

tego przeznaczonych GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*, GC

Initial Spectrum Stains lub GC Initial IQ ONE SQIN*.

Uwaga:

« Przy stosowaniu materiatéw do glazurowania i malowania,
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami producenta.

« Nalezy przestrzega¢ maksymalnej grubosci mikrowarstwy
GC Initial IQ ONE SQIN zgodnie z instrukcjami producenta,
aby uzyskac optymalne wyniki.

« Podczas wypalania nie nalezy zbyt szybko wygrzewac ani
schtadza¢ uzupetnien. Gwattowne zmiany temperatury
moga spowodowac pekanie materiatu.

W procesie wypalania nalezy uzywa¢ odpowiedniej
podstawki i pinéw do wypalania (w potgczeniu z piankg GC
Initial Firing Foam).

CEMENTOWANIE
1. Protokét wytrawiania preparaciji

1.1 Na wewnetrzne powierzchnie uzupetnienia natozy¢
zel kwasu fluorowodorowego (5-9%) na 20 sekund.
Przemy¢ strumieniem wody lub myjkg ultradzwigkowa
i osuszy¢.

Pokry¢ wytrawiane powierzchnie $rodkiem do
silanizacji, takim jak CERAMIC PRIMER I lub G-Multi
PRIMER i odczeka¢ do momentu wyschniecia.
Uwaga:

* Kwas fluorowodorowy jest przeznaczony wytacznie
do uzytku zewnetrznego i nie moze by¢ stosowany
W jamie ustnej.

Kwas fosforowy (35-37%) moze by¢ réwniez
wykorzystywany do czyszczenia powierzchni,
najlepiej przy uzyciu mikro-szczoteczki przez
10-15 sekund.

2. Cementowanie

Cementowac za pomocg cementu kompozytowego,

takiego jak G-CEM LinkForce lub samoadhezyjnego

cementu kompozytowego, takiego jak G-CEM ONE.

Uwaga:

* Przed zastosowaniem CERAMIC PRIMER 1, G-Multi
PRIMER, G-CEM LinkForce lub G-CEM ONE, nalezy
zapoznac sig z odpowiednimi instrukcjami uzytkowania.
W przypadku, gdy preparacja nie ma charakteru
retencyjnego, preferowany jest adhezyjny cement
kompozytowy (taki jak G-CEM LinkForce) lub G-CEM
ONE w potgczeniu z G-CEM ONE ADHESIVE
ENHANCING PRIMER.

ODCIEN

HT: (Wysoki poziom przeziernosci) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Niski poziom przeziernosci) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Jeden odcien do zebéw wybielanych)

ROZMIAR
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1.2
1.3

OPAKOWANIE
5 bloczkéw w jednym opakowaniu

PRZECHOWYWANIE

W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci nalezy
przechowywac w temperaturze pokojowej (4-25°C) z dala od
bezposredniego dziatania promieni stonecznych i wysokiej
wilgotnosci.

OSTRZEZENIA

1. U niektérych osob, w rzadkich przypadkach, produkt moze
powodowaé nadwrazliwos¢. W przypadku takich reakcji
nalezy przerwac stosowanie produktu
i skontaktowac sig z lekarzem.

. Rozwigzanie nie jest odpowiednie dla pacjentow:

« Ze znacznie zredukowanym uzebieniem resztkowym

« Ze znacznie zredukowanym wymiarem pionowym
zwarcia

« Z parafunkcjami narzadu Zucia (np. bruksizmem)

Uzupetnien nie nalezy piaskowac tlenkiem glinu ani przy

uzyciu szklanych peretek.

Nie stosowac¢ innego niz rekomendowany materiat.

Do stosowania wytgcznie zgodnie ze wskazaniami.

Zawsze powinny by¢ uzywane $rodki ochrony indywidualnej

(PPE), takie jak rekawice, maski i okulary ochronne.

Podczas opracowywania uzupetnien nalezy uzywac

pochtaniaczy pytu i nosi¢ maske przeciwpytowa, aby

unikng¢ wdychania pytu.

. Nie uzywaj ponownie. Frezowanie czesciowo lub catkowicie
przetworzonych blokéw spowoduje niedoktadnos¢
uzupetnienia.

. Nie nalezy przygotowywa¢ wymiaréw mniejszych niz
zalecane wymiary minimalne. Minimalna grubo$¢ $cianki
musi by¢ nadal zapewniona po dokonaniu wszystkich
recznych korekt.

N
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*Niektore produkty wymienione w niniejszej Instrukcji
uzytkowania moga by¢ niedostepne w niektérych regionach.
Prosimy o kontakt z lokalnym biurem GC w celu uzyskania
szczegoétowych informacii.

Niektore produkty wymienione w niniejszej instrukcji

stosowania mogg by¢ sklasyfikowane jako niebezpieczne

zgodnie z GHS. Zawsze nalezy zapozna¢ sie z kartami

charakterystyki dostgpnymi na stronie:
https://www.gc.dental/europe

Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy.

Podsumowanie Bezpieczenstwa i Wynikéw Klinicznych
(SSCP) mozna znalez¢ w bazie danych EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) lub kontaktujac sie z
nami pod adresem Regulatory.gce@gc.dental.

Raportowanie dziatan niepozadanych:
Jesli zauwazysz jakiekolwiek niepozadane dziatanie, reakcje

hatésagnak. Az alabbi linken tudja kivalasztani az On
orszaganak megfelel6 hatosag elérhetéségét:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Kérjik, jelentse az esetet a sajat, belso figyelmeztetd
szolgalatunknak is: vigilance@gc.dental

Ezaltal hozzajarul On is ezen termék biztonsagos
hasznalatanak javitasahoz.

Utoljara moédositva: 07/2024

lub do$ z podobnych zdarzen po zastosowaniu tego
produktu, uwzgledniajgc takie, ktére nie zostaty wymienione w
tej instrukcji stosowania, zgto$ je bezposrednio w odpowiedniej
jednostce monitorowania, wybierajac w'aéciwy organ w Twoim
kraju dostepny za posrednlctwem ponlzszego I|nka
https://ec.europa.et h/secto -d _en
jak réwniez do naszej wewnetrznej jednostki

monitorowania: vigilance@gc.dental

W ten sposob przyczynisz si¢ do poprawy bezpieczenstwa
tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: 07/2024

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

GC Initial™ LiSi Block

BLOC CAD/CAM DE CERAMICA DE STICLA PE BAZA
DE DISILICAT DE LITIU

A se utiliza doar de cétre profesionistii din domeniul
stomatologic conform indicatiilor de folosire.

GC Initial LiSi Block este un material stomatologic
ceramic, din disilicat de litiu, de tip I, clasa 2.

INDICATII DE UTILIZARE

Fatete

Coroane

. Obturatii indirecte (inlay)

Obturatii indirecte cu acoperire de cuspizi (onlay)
Coroane partiale

6. Coroana sau coroana cu imobilizare peste un bont protetic

COMPOZITIE
Dioxid de silicon, oxid de litiu, alti oxizi, colorant
PROIECTAREA PREPARARII

La proiectarea reconstructiilor trebuie respectate
urmatoarele indrumari de preparare si dimensiuni minime:

aRWN S

indrumari de preparare pentru toate reconstructiile
ceramice
1) Preparati marginile cu sant adanc sau cu prag rotund.
(Fig. 1)
2) Evitati ca marginile sa fie in contact ocluzal direct cu
dintele opus.
3) Trebuie luate in considerare contactele antagoniste.
4) Marginea incizala a preparatiei trebuie sa fie de cel
putin 1,0 mm (in concordontd cu geometria masinii de
frezat) pentru a permite o frezare optima in timpul
fabricarii CAD/CAM.

Fateta (Fig. 2)
1) Daca este posibil, prepararea trebuie sa se realizeze
in smalt.
2) Reducerea zonei cervicale si/sau labiale cu 0,6 mm si
amuchiei incizale cu 0,7 mm.

Coroana anterioara (Fig. 3)
1) Latimea pragului/santului trebuie sa fie de cel putin
1,0 mm.
2) Reduceti marginea incizala cu aprox. 1,5 mm.
3) Reduceti zona vestibulara si/sau orala cu aprox. 1,2 mm.

Obturatii indirecte (inlay) (Fig. 4)

1) Trebuie respectata adancimea de preparare de cel
putin 1,0 mm si latimea istmului de cel putin 1,0 mm
n zona santului ocluzal.

2) Nu realizati retentivitati.

3) Asigurati-va ca peretii cavitatii formeaza un unghi de
6° cu axa lunga a dintelui.

4) Toate muchiile si unghiurile interioare trebuie rotunjite.

Obturatie indirecta cu acoperire de cuspizi (onlay) (Fig. 5)

1) Trebuie respectata adancimea de preparare de cel
putin 1,0 mm si latimea istmului de cel putin 1,0 mm
n zona santului ocluzal.

2) Nu realizati retentivitati.

3) Asigurati-va ca peretii cavitatii formeaza un unghi de
6° cu axa lunga a dintelui.

4) Toate muchiile si unghiurile interioare trebuie rotunjite.

5) Efectuati o reductie de cel putin 1,0 mm n zona cuspizilor.

Coroana partiald
1) Efectuati o reductie de cel putin 1,5 mm in zona
cuspizilor.
2) Latimea pragului/santului trebuie sa fie de cel putin
1,0 mm.

Coroana posterioara (Fig. 6)
1) Reduceti forma anatomica si respectati grosimea
minima stipulata.
2) Latimea pragului/santului trebuie sa fie de cel putin
1,0 mm.
3) Reduceti treimea incizala a coroanei —
ocluzala cu aprox. 1,5 mm.

PROCESARE CAD/CAM

Va rugam consultati instructiunile corespunzatoare unitatii
de frezare.

Nota:

Blocurile pot fi procesate cu sisteme CAD/CAM autorizate.

FINISARE S| SLEFUIRE

Indepartati tija si probati restaurarea finala. Daca este
necesar, ajustati contactele proximale si ocluzale.
Initial LiSi Block poate fi frezat si lustruit sau frezat,
glazurat si finalizat prin ardere.

in zona

Lustruire

Finisati si lustruiti utilizand instrumente de slefuire adecvate,
cu viteza scazuta de rotatie, aplicand o presiune usoara.
Acordati atentie marginilor si punctelor de contact atunci
cand lustruiti restaurarea.

Trebuie evitata supraincélzirea ceramicii de sticla.
Curatati reconstructia inainte de cimentare.

GLAZURARE $I COLORARE (Optional)

Pentru rezultate optime la glazurare, colorare si micro
stratificare va rugam utilizati GC Initial Lustre Pastes
NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains sau GC Initial 1Q
ONE SQIN*.

Nota:

« Varugam sa respectati instructiunile de utilizare ale
fabricantului pentru materialele de glazurare si colorare.
Pentru rezultate optime va rugam respectati grosimea
maximé& a GC Initial IQ ONE SQIN in cazul micro
stratificarii, conform indicatiilor producéatorului.

Atunci cand este arsa, restaurarea nu trebuie incélzita
sau racita prea rapid. Modificarile bruste de
temperatura pot sparge materialul. La ardere trebuie sa
se utilizeze tava adecvata a cuptorului (tava de tip
fagure) si pinul de sustinere (impreuna cu spuma

GC Initial Firing Foam).

CIMENTARE
1. Protocol de demineralizare a restaurérii

1.1 Aplicati acid fluorhidric gel (5-9%) timp de 20 secunde
pe suprafetele interioare ale reconstructiei.

1.2 Spalati cu apa pulverizata sau prin curatare
ultrasonica si uscati.

1.3 Conditionati suprafetele demineralizate cu un agent
de silanizare de exemplu CERAMIC PRIMER I sau
G-Multi PRIMER si lasati sa se usuce.

Nota:

« Acidul fluorhidric se utilizeaza numai extraoral si
nu trebuie aplicat in cavitatea bucala.

+ De asemenea, se poate utiliza acid fosforic
(35-37%) in scopul curatarii suprafetei, de
preferat prin frecare cu o microperie timp de
10-15 secunde.

2. Cimentare

Cimentati cu un ciment adeziv pe baza de rasina, de

exemplu G-CEM LinkForce, sau cu un ciment

autoadeziv pe baza de rasina, de exemplu G-CEM

ONE.

Nota:

« Inainte de a utiliza CERAMIC PRIMER II, G-Multi
PRIMER, G-CEM LinkForce sau G-CEM ONE,
consultati instructiunile de utilizare respective.
in cazul in care preparatia nu este retentiva, se
preferé utilizarea unui ciment rasinic adeziv (cum ar fi
G-CEM LinkForce) sau a lui G-CEM ONE in
combinatie cu G-CEM ONE ADHESIVE
ENHANCING PRIMER.

NUANTE

HT: (translucenta ridicata) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (translucenta scazutad) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (O nuanta pentru albire)

MARIME
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AMBALARE
5 blocuri per cutie

PASTRARE

Pentru performante optime, se recomanda a se pastra la
temperatura camerei (4-25°C / 39,2-77,0°F), departe de
lumina solara directa si de umiditate crescuta.

ATENTIE

1. In cazuri rare, la unele persoane, produsul poate
provoca sensibilitate. Daca apar astfel de reactii,
intrerupeti utilizarea produsului si consultati un medic.

. Nu este adecvat pentru pacientii cu:

« Dentitie reziduala sever redusa
« Dimensiune verticala ocluzala sever redusa
« Parafunctii (de ex. sufera de bruxism)

. Restaurarile nu trebuie sablate cu alumina sau perle de
sticla.

. Anu se utiliza alte materiale decat cele recomandate.

. A se utiliza numai conform indicatiilor.

. Echipamentul personal de protectie cum ar fi manusi,
masca si ochelari de protectie trebuie utilizat
intotdeauna.

7. Atunci cand frezati restaurarile utilizati un colector de
praf si purtati o masca de protectie pentru a evita
inhalarea prafului.

. A nu se reutiliza. Frezarea blocurilor procesate total sau
partial va avea ca rezultat o restaurare inexacta.

. Preparatia trebuie sa respecte dimensiunile minime
recomandate. Grosimea minima a peretului trebuie
asigurata si dupa ce toate ajustarile manuale au fost
realizate.

N
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*Este posibil ca unele produse prezentate in aceste
instructiuni de folosire sa nu fie disponibile in anumite
regiuni. Va rugam sa contactati biroul GC local pentru
informatii suplimentare.

Unele produse mentionate in aceste Instructiuni de
Folosire pot fi clasificate ca fiind periculoase conform
GHS. Familiarizati-va intotdeauna cu Fisele de Siguranta
disponibile la:

https://www.gc.dental/europe
Pot fi obtinute de asemenea de la distribuitorul
dumneavoastra.

Pentru Sumarul datelor de siguranta si Performanta
Clinica (SSCP) va rugam s consultati baza de date
EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) sau sa
ne contactati la Regulatory.gce@gc.dental

Raportarea efectelor nedorite:

In cazul in care apar orice fel de efecte nedorite, reactii
adverse sau evenimente similare ca urmare a utilizarii
acestui produs, inclusiv a celor neincluse in aceste
instructiuni de folosire, va rugam s le raportati direct
catre sistemul de control competent, relevant, prin
selectarea institutiei corespunzétoare din tara
dumneavoastra din lista disponibila n link-ul urmator:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
precum si catre sistemul nostru de control intern:
vigilance@gc.dental

In acest fel veti contribui la imbunatéatirea sigurantei oferite
de acest produs.

Revizuit ultima dat&: 07/2024

BH/MATENbHO NPOUNTAITE MHCTPYKUMIO
nepes npuMeHeHnem.

GC Initial™ LiSi Block
OXWU CU Uamwman JTnCun Bnok

CAD/CAM BNOK ANA 3rOTOBJIEHNA
LIENEHOKEPAMUHECKWX PECTABPALI

[ins ncnonb3oBaHKs TONbLKO BPAa4OM-CTOMAaTONOrOM B
COOTBETCTBUM C NOKA3aHUAMU K NPUMEHEHWIO.

GC Initial LiSi Block n3rotoBneH s gucunukara nutus u sensietcs
Kepamu4eckyiM CTOMAToNOrMYecKnM Matepuarnom Tvna I knacca 2.

MOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO
BuHMpb!

KopoHku

Bknagku

Haknagku

YacTi4HbIE KOPOHKY
KopoHku nnu obbes
abaTMeHT UMnnanTata

COCTAB
[MoKena KpemMHWs, OKCUA NUTUS, Apyrve OKCUAbl, Kpacutens
CXEMA MPEMAPUPOBAHUA

TMpy M3roTOBNIEHNN OPTONEANYECKON KOHCTPYKLIM HEOBX0ANMO
cobnioaaTh crieayoLLme ykasaHis 1 MAHUMarbHbIe pasvepbl:

DOTAWN =

KOPOHKM, i P Ha

PekomerzaLmm no NpenapupoBaHmio Nof LienbHokepamnyeckine
KOHCTPYKLWN.

1) MpenapvpoBaHe KpaeB OCYLLECTBNATL C (DOPMUPOBAHNEM
rny6okoii chacku unu ckpyrneHHoro nneva. (Puc. 1)

2) CnepyeT usberatb pa3meLLieHNs Kpas KOHCTPYKLINK B
MPSIMOM OKKITK03IOHHOM KOHTaKTe C 3y6amu-aHTaroHucTamm.

3) YuuTbiBaTh KOHTaKTbI C 3y6aMu-aHTaroHncTamu.

4) ins coapaHns onTumanbHbIx napameTpos ans CAD/CAM
hpe3epoBK KOHCTPYKLIMN PEXYLLMIA Kpait
0TnpenapyupoBaHHOro 3y6a A0MmKeH GbiTb CKPYIMEH, a ero
TOfWMHA AOMKHA COCTaBNATL He MeHee 1,0 MM.

Buhnp (Puc. 2)

1) Mpy BO3MOXHOCTM NpenapupoBaHie AOMKHO BbiTb
npoBe/EeHO B Npesjernax amasnm.

2) My6uHa npenap1poBaHKs B NpuULLIEEYHOR n/nnu
BECTUBYNAPHON 30HE AoMKHa cocTaBnsAThb 0,6 MM, B
obnacTu pexyuero kpas — 0,7 Mm.

KopoHka ans nepeaHero sy6a (Puc. 3)

1) LLnpuHa nneva/dacku AomKHa COCTaBNATL MUHAMYM 1,0 MM.

2) MyBuHa Npenap1poBaHis B 06NacTy pexyLLero kpas —
npuenuanTensHo 1,5 Mm.

3) MpoBecTy NpenapvpoBaHme ¢ BeCTUBYNSpHOI n/unn
HEBGHOM NOBEPXHOCTY NPUBNM3NTENBHO Ha rNyBuHy 1,2 MM.

Bknapku (Puc. 4)

1) MmybuHa np [AOMmKHa MUHAMYM 1,0 MM,
LUMpKHa nepeLLelika B 06nacTi cmccyp — MUHUMYM 1,0 MM.

2) He chopmmrpoBaTh NoaHyTPEHUS.

3) Y10CTOBEPUTLCS, YTO CTEHKM NONOCTM 0GpasyioT yron & 6° ¢
NPOAONLHOM OCkIO 3y6a.

4) Bce BHYTPEHHME Kpasi v YTkl [J0TDKHbI GbITb CKPYMEHbI.

Haknapka(Puc. 5)

1) Mny6uHa npenapvpoBaHs OMKHa COCTABNATL MUHUMYM 1,0 MM,
WnpuHa fika B obnacTu conccyp ym 1,0 Mm.

2) He hopmmrpoBaTh NoAHY TPEHUS.

3) YA0CTOBEPUTLCS, HTO CTEHKW NONOCTV 06pasytoT yron B 6° ¢
NPOAONBLHON OCbIO 3y6a.

4) Bce BHYTPEHHME Kpasi v Ykl [J0MKHbI GbITb CKPYMEHbI.

5) OBecneynTs yMmeHbLUeHe B 06nacTv GyrpoB MUHUMYM Ha

L0 MM,
YacTuuHas kopoHka
1) ObecneunTb ymeHbLIeH!E B 06nacTi 6yrpos MUHUMYM Ha

5 MM

2) WnpyHa nneva/thacky omKHa COCTaBAATE MHUMYM 1,0 MM.

KopoHka Ansi xxeBatensHoro 3yba (Pvc. 6)

1) YMeHbLUNTL aHaToMU4eckyto hopmy 3y6a ¢ y4eTom
MWHUMarbHO TOMLLUMHbI ByayLLer opToneanyeckoi
KOHCTPYKUMN.

2) WupuHa nnevalacku fomkHa COCTaBNATb MUHUMYM 1,0 MM.

3) CokpaTiTb BEpXHIOK TPETH KOPOHKM — B OKKIIO3MOHHON
06nacTv NpubnuanTenbHO Ha 1,5 M.

CAD/CAM NMPOU3BOACTBO KOHCTPYKLIMK

Moxanyiicta, npu hpeaepoBaHUm CreayiTe COOTBETCTBYIOLLMM
VHCTPYKUVMSIM, NpUrniaraeMbIM K annapary.

Mpumevane:

B1oKi MOXHO 0GpabaTklBaTh, UCMONb3ysi ABTOPU30BAHHBIE
CAD/CAM cuctembl.

OUHULLHAA OBPABOTKA U I'IOJ'WIPOBKA

Ynanure nUTHUK 1 npc . Mpwn
HeoBxoaMmocTi cxoppenmpyme 0BNACT MPOKCMMANBHOTO 1
OKKIO3MOHHOTO KOHTAKTa.

PectaBpauyto 13 Initial LiSi Block MoXHO usrotaBnmsath AByMSs
crnocobamu: hpeaepoBka 1 nonnpoBka, Nnbo hpeseposka,
ra3ypupOBaHIs U OGN,

Monvposka

MposeavTe i Y10 06paBGOTKY 1 MOMMPOBKY, NCMONb3yst
noAxoasiLye WMdoBanbHbIE UHCTPYMEHTHI Ha HU3KUX 060pOTaX
1 CHECUIIbHBIM JaBNEHNEM.

Mpy NonMpoBKe pecTaspaLmy yaenuTe ocoboe BHAMaHNe
KpaeBbIM 0GNACTSM 1 TOUKaM KoHTakTa. CnieayeT usberatb
neperpesa cTekrnokepamuku. Mepea dukcaumen
OPTONEANYECKYIO KOHCTPYKLMIO CIIEAYET OYUCTUTD.

HAHECEHME IMA3YPU U OKPALLMBAHUE
(AnbTepHaTUBHbLIV MeToA)

TTpY HAHECEHM TMA3YPH, Y OKPALLMBAHM 1 MTOCTIONHOM
MUKPOMO/IENPOBAHNY CrIEAYET UCTIONb30BATH CrieLnarnbHble
nactoobpasHbie kepamudeckue kpacutenu GC Initial Lustre
Pastes NF/ONE*, u GC Initial Spectrum Stains unu GC Initial IQ
ONE SQIN*ans nonyyeHns onTumarbHbIX pesynsTaTos.
MpumevaHme:

+ Cnepyet cobniogaTh pekoMeHAaLNM NPOU3BOANTENS Npu
MCMOMNb30BaHNI MaTepUarnoB /Ns rMadypupoBaHis 1
OKpaLLMBaHNS.

Takxe Ans NoMy4YeHNs ONTUMATbHBIX PE3yTbTaToB
cobrniofanTe MHCTPYKLUMM (1PMbI-NpOU3BOAUTENS
OTHOCHTENLHO MaKCUMArTbHOV AOMYCTAMON TOMLLMHEI CIost
matepuana npu nocIonHOM MKPOMOZIETMPOBAHIN C
nomotubto GC Initial IQ ONE SQIN.

Mpw oBxure He HarpeBaliTe U He OXNaxxaalTe pectaBpaLumn
CIMLLKOM GbICTPO. BLICTPOE M3MEHEHME TemMnepaTypbl MOXeT
MPUBECTM K paCTPeCKUBaHMI0 MaTepuana. Mpu obxure
ciedlyeT UCnonb3oBaTh COOTBETCTBYHOLLWIA NIOTOK A4Sl Neuu
(COTOBBIN NOTOK) M NOAAEPKMBAIOLLMIA LUTUT (B KOMBUHALMM C
matepuanom GC Initial Firing Foam).

OUKCALUA HA LEMEHT
1. TIpOTOKON MPOTPABNMBAHS NOBEPXHOCTU PECTABPALH

11 HaHecT renb nnasukoBoit kucnoTsl (5-9%) Ha 20 cekyHa
Ha BHYTPEHHME NOBEPXHOCTU KOHCTPYKLMM.

1.2 TPOMbITE BO/HbIM a3PO3051EM UMK OYUCTHUTL C MOMOLLBI0
YNLTPa3BYKOBOM O4UCTKIA 1 BBICYLUMTb.

1.3 KOHAWULUMOHMPOBATL NPOTPABIIEHHBIE OBEPXHOCTU C
TIOMOLLIIO HAHECEHMSI Ha HIUX CUNTAHM3NPYIOLLIETO
cpepacTsa, Hanpumep, CERAMIC PRIMER I unun G-Multi
PRIMER, n aatb emy npocoxHyTb.

Mpumevanve:

+ TnaBuKoBast KCNOTa UCTIOMb3YETCS UCKMIYMTENBHO
BHE NONoCTH pTa nauneHTa.

* [INs 04MCTKM NOBEPXHOCTM TaKKE MOXET BbiTb
ucnonb3osaHa hocchopHas kucnota (35-37%),
NpeAnoYTUTENBHO C MEXaHU4ecKor o6paboTkomn
MUKpOLLieTKOI B TedeHme 10-15 cekyHa.

2. dukcaums Ha UeMeHT

DUKCUPOBATH Ha A/IrE3MBHbIN KOMMO3UTHBI LIEMEHT,

Hanpumep, G-CEM LinkForce, unu camoaaresusHbIin

KOMMO3MUTHBI LieMeHT, Hanpumep, G-CEM ONE.

MpumeyaHme:

nepep npumeHeHrem matepuanos CERAMIC PRIMER T,
G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce unu G-CEM ONE
CcriefyeT 03HaKOMUTBCS C COOTBETCTBYIOLMMIA
VHCTPYKLMSIMY 110 X MPUMEHEHNIO.

Ecnv npenapvpoBaHye He SIBNAETCS PETEHLMOHHBIM,
MPE/INOTUTENBHO MCTIONL30BATb A/Ire3MBHbIA KOMMOUTHBIN
LemeHT (takoit kak G-CEM LinkForce) unn G-CEM ONE B
coyeTaHun ¢ G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.
PACLIBETKA

HT: (BbIcokas npospayHocTs) A1, A2, A3, A3.5, B1

LT: (Hn3kas npospayHocT) A1, A2, A3, A3.5, B1

BL: (OauH oT6eneHHbIi OTTEHOK)

PA3MEPbI
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YMAKOBKA
5 Gnokos B kopoBke

XPAHEHUE

[ins onTUMankHOro pesynstata MaTepuan CresyeT XpaHuTe npu
KOMHaTHoM Temnepatype (4-25°C / 39,2-77,0°F) Biany oT npsmbIx
COMHEYHBIX NyYeil 1 BbICOKOI BIaXHOCTA.

BHUMAHUE
1. B pefikux Criyyasix y HeKOTOpbIX MII0AEi MPOLYKT MOXET
BbI3bIBATb PEAKLVIO MOBLILIEHHOM YyBCTBUTENLHOCTU. ECn
nopo6Has peakuys NPOSIBNSETCS, CrieayeT npekpaTuTy
Vcronb3oBaH1e MaTepuana u 06paTuTLCs K Bpady.

He npumeHsTb y nauneHTos c:

* 0BLUMPHON HaCTU4HOI afeHTUeN

* PE3KO BbIPAKEHHBIM CHIKEHUEM BbICOTbI NPUKyCa

* DYHKLMOHAMbHBIMI HapYLLIEHUAMY (HanpyMep, GpyKCM3MoM)
He Npou3BoauTL NecKoCTPyiiHYt0 06paBoTKy NOBEPXHOCTI
KOHCTPYKLMIA OKCUOM antoMUHNs uni obpaboTky
CTEKIMAHHBIMM LIAPUKaMU.

He 1crionb3yitTe Matepuarnsl, He NpeHasHajeHHbIe Ans
OMUCaHHBIX PaGOT.

Martepuan npe/iHa3HayeH TObKO AM1s IPUMEHEHNS! COrnacHo
NepPeUNCIEHHBIM NOKa3aHUSM.

[Mpu paBoTe Bceraa cnonbayiiTe CpeAcTBa UHANBIUAYaNbHOM
3aLUUTBI — NepyaTKK, 3aLLMTHbIE MAaCKK, 3aLLWUTHbBIE O4KK.

Mpu dpeseposke pecTaBpaLmit UCTIONb3YIATE NbINECGOPHUK N
HaaeBaliTe 3aLLMTHYIO Macky BO n3GexaHue BbIXaHNs
06pa3yloLLMXCS NbINeBbIX YaCTUL MaTephana.

He ucnons308ate NoBTopHO. MoBTopHast (pesepHas oGpaboTka
610K0B, 4aCT4HO NGO NONHOCTLIO 06paboTaHHbIX paHee,
NPUBOAVT K HETOYHOMY (DOPMUPOBAHMIO KOHTYPOB PECTaBPALIM.

. O6szaTensHo cobnioaaliTe pekoMeHA0BaHHbIE MUHUMAbHbIE

TpeBoBanus no rny6uHe npenapuposanus. TpeGosaHus no
MUHUMATbHOM TOMLLUMHE CTEHOK KOHCTPYKLIAM TAKXKE AOMKHBI
GbiTb COBMIOAEHBI, AaXe NOCME NPOBE/EHMS BCEX
HEoGXOAMMBIX KOPPEKLINA BPYUHY!O.

*HekoTopble NpoayKTbl, yNOMUHaeMble B HacTosLLel IHCTpyKumK,
MOryT 6biTb HEAOCTYMHbI B HEKOTOPLIX Per1oHax. Moxanyiicra,
CBSKMTECH C BaLLVM MECTHBIM 0chucom GC ans nonyyeHns
[AONOMNHUTENBHO MHChOPMaLMK.

N
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HekoTopble NPO/IyKTI, yIOMUHAEMbIE B HACTOSLLE VIHCTPYKLWK,
MOryT 6biITb KNACCHMLMPOBAHE! KaK OMACHBIE B COOTBETCTBIN C
CornacosaHHoW Ha r1o6anbHOM YPOBHE CUCTEMON
KnaceuduKaLmm 1 MapKupoBKN XMMUYeckix BelecTs (GHS).
O6s13aTeNbHO 03HAKOMBTECH C COOTBETCTBYOLMMM MacnopTamu
6esonacHocTu (safety data sheets), AOCTYNHbIMK MO cCbinke:
https://www.gc.dental/europe
Macnopta 6e30MacHOCTY MOXHO Takke 3anpocuTs Y Batuero
nocTasLmka.

[ins nonyyeHns kpatkoi Hchopmaumy o 6e3onacHocT n
KnHudeckoit apchekTneHocTH (SSCP), noxanyiicta, obpatiutecs
k 6ase paHHbIX EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed )
Wnu CBsSXUTECH C Hamu No aapecy Regulatory.gce@gc.dental

WHcopmaLmsi 0 HexenaTesbHbIX COBLITUSX, KOTOPbIE UMEIOT
npu3Hakn HebnaronpuATHOro cobbITUs (MHUMAEHTa) npu
MCTOMb30BaHMM BbiLLIEHA3BAHHOTO MaTepuana Ha TeppuTopum
Poccuiickoit deaepaumn, MoxeT 6biTb HanpasneHa
YNONHOMOYEHHOMY NpefcTaBuTesio npoussoauTens 8 PO, 000
«KpachTean dapmay: e-mail: dental@kraftway.ru;
http://www.kraftwaydental.ru, 129626, r. Mocksa, yn. 3-8
MbiTUwmHCKas, A. 16, ctpoenue 60, komHaTta 30, nomelleHwe |,
atax 5, 8 495 232-69-33.

Mocneanss penakums: 07/2024




Z A 420X Kb 440mm

Hiboke skosenie / Globok
3leb / Dubok zleb /
TnuGoka cacka / Derin
kanal / Dzilais nogkglums /
Gilus laiptelis / Siigav soon

Zaobleny schodik /
Polkrozna stopnica /
Zaobljen obod / Okpyrnere
nneve / Yuvarlak omuz /
Noapalota nokape /
Suapvalinimas / Umar 6lg

Obr. 1/8lika 1/8l.1/Puc. 1
/$ekil1/1.att./Pav. 1/Jn 1

Fazeta / Luska / Faseta /
Bikipu / Vener / Venirs /
Laminatés / Laminaat

Obr. 2/ Slika 2/ 8l. 2/ Puc. 2
/Sekil 2/2. att./ Pav. 2/ Jn 2

15

Anteriora korunka /
Anteriorna krona / Frontalna
krunica / ®poHTansHa
Koporka / Anterior Kron /
Kronis priekszobam /
Priekiniy danty vainikélis /
Esihamba kroon

Obr. 3/Slika 3/8l.3/Puc. 3
/' Sekil 3/3. att./Pav.3/Jn3

1.0

Inleje / Inleji / Umeci /
Binaaka  Inleyler / Inleja /
[klotas / Inlay'd

Obr. 4/ Slika 4 /Sl 4/Puc. 4
/'Sekil4/4. att./ Pav.4/Jn4

1.0
1.0

Onleje / Onlej / Naviaka /
Haxnagka / Onley / Onleja /
Uzklotas

Obr.5/Slika5/Sl.5/Puc. 5
/$ekil5/5. att./Pav.5/Jn 5

1.5

Posteriérna korunka /
Posteriorna krona / Boéna
krunica / KopoHka Giummx
3y6is / Posterior Kron /
Kronis sanu zobam /
Soniniy danty vainikélis /
Tagahamba kroon

Obr. 6/ Slika 6/$SI. 6/ Puc. 6
/Sekil 6/6. att. / Pav. 6/ Jn 6

GC Initial™ LiSi Block

LiTIUM-DISILIKATOVA SKLOKERAMIKA V CAD/CAM
BLOKU

Na pouZitie len v stomatologickej praxi v doporu¢enych
indikaciach.

GC Initial LiSi Block je litium disilikatovy dentalny
keramicky material typu I, triedy 2.

INDIKACIE POUZITIA

Fazety

Korunky

Inleje

Onleje

Ciasto&né korunky

Korunka alebo dlahovana korunka v hornej ¢asti
abutmentu implantatu

SOP LN

ZLOZENIE
Oxid kremicity, oxid litny, ostatné oxidy, farbivo

DIZAJN PREPARACIE
Pri navrhovani nahrad je nutné dodrziavat nasledujice
pokyny pre preparaciu a minimalne rozmery:

Pokyny k preparacii pre celokeramické nahrady

1) Preparujte okraje s hlbokym skosenim alebo so
zaoblenym schodikom. (obr. 1)

2) Nenechavaijte okraje v priamom okluznom kontakte s
protilahlym antagonistom.

3) Je nutné zvazit kontakty antagonistov.

4) Incizalny okraj preparacie by mal byt aspofi 1,0 mm
(geometria frézovacieho nastroja), aby sa umoznilo
optimalne frézovanie po¢as CAD/CAM vyroby.

Fazeta (obr. 2)
1) Ak je to mozné, preparacia by sa mala nachadzat v
sklovine.
2) Redukcia cervikalnej a/alebo labialnej oblasti o
0,6 mm a incizalnej hrany 0 0,7 mm.

Anteriérna korunka (obr. 3)
1) Sirka schodika/skosenia by mala byt aspofi 1,0 mm.
2) Znizte incizalny okraj cca. 1,5 mm.
3) Vykonaijte redukciu vestibularnej a/alebo oralnej
oblasti o pribl. 1,2 mm.

Inleje (obr. 4) )
1) V oblasti fistry je nutné dodrzat hibku preparacie
aspoil 1,0 mm a $irku istmusu aspoii 1,0 mm.
2) Nepreparujte podbiehavé miesta.
3) Uistite sa, Ze steny preparacie lezia pod uhlom 6°
vzhladom k dlhej osi zuba.
4) V8etky vnatorné hrany a uhly by mali byt zaoblené.

Onleje (obr. 5) )

1) V oblasti fistry je nutné dodrzat hlbku preparacie
aspon 1,0 mm a $irku istmusu asporfi 1,0 mm.

2) Nepreparujte podbiehavé miesta.

3) Uistite sa, Ze steny preparacie lezia pod uhlom 6°
vzhladom k dlhej osi zuba.

4) Vsetky vnutorné hrany a uhly by mali byt zaoblené.

5) Zaistite aspofi 1,0 mm redukciu v oblastiach
hrbol&ekov.

Ciasto&na korunka
1) Zaistite aspor 1,5 mm redukciu v oblastiach
hrbol&ekov.
2) Sirka schodika/skosenia by mala byt aspofi 1,0 mm.

Posteriérna korunka (obr. 6)
1) Vykonajte redukciu anatomického tvaru, dodrZujte
vyhradent minimalnu hrabku.
2) Sirka schodika/skosenia by mala byt aspof 1,0 mm.
3) Vykonaijte redukciu incizalnej tretiny korunky — v
okluznej oblasti o pribl. 1,5 mm.

SPRACOVANIE CAD/CAM

Oboznamte sa prosim s frézou a jej navodom na pouZzitie.
Poznamka:

Bloky je mozné spracovavat s autorizovanymi CAD/CAM
systémami.

KONECNA UPRAVA A LESTENIE

Odstrante konektor a vyskuasaijte finalnu nahradu. V
pripade potreby upravte aproximalne a okluzalne kontakty.
Initial LiSi Block méze byt bud vyfrézovany a vylesteny
alebo vyfrézovany, navrstveny glazurou a vypaleny.

Lestenie

Dokongite a vylestite pomocou vhodného brisneho
nastroja, pri nizkych ota¢kach a miernom tlaku.

Pri ledteni nahrady dbajte na okraje a kontaktné body.
Zabrarite prehriatiu sklokeramiky.

Pred cementovanim nahradu vycistite.

GLAZOVANIE A FARBENIE (Volitelné)

Na glazovanie, farbenie a mikro vrstvenie pouZivajte nase

glazurovacie materialy GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*,

GC Initial Spectrum Stains alebo GC Initial IQ ONE SQIN*,

dosiahnete tak najlepsie vysledky.

Poznamka:

« Pri praci s materialmi na glazovanie a farbenie dodrzujte
navody na pouzitie od vyrobcu.

» Ak chcete dosiahnut optimalne vysledky, dodrzujte
maximalnu hrdbku mikro vrstvy GC Initial IQ ONE SQIN
podla pokynov vyrobcu.

« Nahrady pri vypalovani nezahrievajte ani neochladzujte
prili§ rychlo. Rychle zmeny teploty mézu viest k
prasknutiu materialu. Pri vypalovani je potrebné pouzit
vhodny nosi¢ do pece (vostinovy nosi¢) a podporny
kolik (v kombiné&cii s penou GC Initial Firing Foam).

CEMENTOVANIE
1. Protokol leptania nahrady

1.1 Na vnutornu stranu ndhrady naneste na 20 sekund
gél s kyselinou fluorovodikovou (5-9%).

1.2 Umyte pradom vody alebo v ultrazvukovej ¢isticke a
osuste.

1.3 Leptané povrchy silanizujte silanovym spojovacim
¢inidlom, ako napr. CERAMIC PRIMER Il alebo
G-Multi PRIMER a nechajte vyschnut.

Poznamka:

+ Kyselina fluorovodikova je uréena pre
extraoralne pouZitie. Je zakazané ju aplikovat v
dutine Ustnej.

« Na cistenie povrchu méZete pouzit aj kyselinu
fosfore¢nu (35-37%), idedlne je nanasanie
microbrushom po dobu 10 az 15 sekuind.

2. Cementovanie

Cementujte adhezivnym Zivicovym cementom, ako

napr. G-CEM LinkForce alebo samo-adhezivnym

Zivicovym cementom, ako napr. G-CEM ONE.

Poznamka:

+ Pred pouzitim produktov CERAMIC PRIMERII,
G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce alebo G-CEM
ONE si prestudujte prislusny navod na pouzitie.

« Ak je preparécia bez retencie je vhodnejsie pouZit
adhezivny Zivicovy cement (ako napr. G-CEM
LinkForce) alebo G-CEM ONE v kombinacii s G-CEM
ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

ODTIEN

HT: (vysoka translucencia) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (nizka translucencia) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Jeden odtiefi po bieleni)

VELKOST
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BALENIE
5 blokov v baleni

USKLADNENIE

Optimalnu funkénost dosiahnete skladovanim pri izbovej
teplote (4 az 25°C / 39,2 az 77°F), chranené pred priamym
slne¢nym svetlom a vysokou vihkostou.

UPOZORNENIE

1. V zriedkavych pripadoch méze produkt spésobit u
niektorych udi precitlivenost. Pokial déjde k takym
reakciam, prestaiite produkt pouzivat a vyhladajte
lekéra.

- Nie je vhodné pre pacientov s nasledujucimi indikaciami:

« Tazko redukovany rezidualny chrup

« Tazko redukovany okluzny vertikalny smer

« Parafunkcie (napr. pacienti trpiaci bruxizmom)

Nahrada by sa nemala pieskovat' s oxidom hlinitym ani

sklenenymi perlami.

NepouzZivajte neuréené materialy.

Pouzivajte len podla pokynov.

VZdy pouZzivajte ochranné pomdcky ako rukavice, riska

a ochranny kryt o¢i.

Pri opracovani nahrad pouzivajte odsavanie a noste

ochrannu masku, aby ste zabranili vdychnutiu prachu.

. Nepouzivajte opakovane. Opakované frézovanie
Ciastocne alebo Uplne opracovanych blokov bude mat
za nasledok nepresnu nahradu.

. Nepreparujte menej ako s doporu¢ené minimaine
rozmery. Po vykonani v8etkych manualnych Uprav, musi
byt stale dodrzana minimalna hrubka steny.

N
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*Niektoré produkty, na ktoré sa odkazuje v tomto navode,
nemusia byt v niektorych krajinach dostupné. Dalsie
informacie ziskate od miestnej kancelarie GC.

Niektoré vyrobky uvadzané v navode na pouzitie, m6zu
byt klasifikované ako nebezpecné podla GHS. Vzdy sa
oboznamte s bezpe¢nostnymi kartami, ktoré su k dispozicii
na adrese:

https://www.gc.dental/europe
Mbézete ich tiez ziskat od svojho dodavatela.

Suhrn bezpecénosti a klinického vykonu (SSCP) najdete v
databaze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
alebo nas kontaktujte na adrese
Regulatory.gce@gc.dental

Hiasenie neziadlcich ucinkov:

Ak sa Vam vyskytnu akékolvek neziaduce uginky, reakcie
alebo podobné udalosti, pri pouzivani tohto vyrobku
vratane tych, ktoré nie s uvedené v tomto navode na
pouzitie, oznamte ich priamo cez prislusny vigilance
systém, zadanim spravnej autority Vasej krajiny, na
nasledujucom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devi _en

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

GC Initial™ LiSi Block

LITIJEV DISILIKATNI STEKLO-KERAMICNI CAD/CAM
BLOK

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

GC Initial LiSi Block je litijev disilikatna dentalna keramika
tip I, razred 2.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Luske

Krone

Inleji

Onleji

Delne krone

Krona ali povezovalna krona na implantatu (zobnem
vsadku)

onhwn

SESTAVA
Silicijev dioksid, litijev oksid, drugi oksidi, barvilo

NACRTOVANJE PREPARACIJE
Pri naértovanju restavracij je treba upo$tevati naslednje
smernice glede preparacije in najmanjsih mer:

Smernice za preparacijo vseh kerami¢nih restavracij

1) Robove pripravite z globokim Zlebom ali polkroZzno
stopnico. (slika 1)

2) Izognite se mejam direktno na okluzijskih kontaktih
z nasprotnim zobom.

3) Upostevati je treba stik z nasproti stoje¢im zobom.

4) Incizalni rob preparacije mora biti vsaj 1,0 mm, da
omogoca optimalno rezkanje med CAD/CAM
procesom.

Luska (slika 2)
1) Ce je mogoce, naj bo preparacija osredotocena na
sklenino.
2) Zmanjsanje v cervikalnem in/ali labialnem predelu za
0,6 mm in zniZanje incizalnega roba za 0,7 mm.

Anteriorna krona (slika 3)
1) Sirina stopnice/Zleba naj znaa najmanj 1,0 mm.
2) Reducirajte incizalni rob na cca 1,5 mm
3) Vestibularni in/ali oralni predel zmanj$ajte za priblizno
1,2 mm.

Inleji (slika 4)

1) Preparacija naj bo globoka vsaj 1,0 mm, v predelu
fisure pa je treba upostevati, da mora biti predel Sirok
vsaj 1,0 mm.

2) Ne preparirajte kavitete.

3) Zagotovite, da stene kavitete z vzdolZno osjo zoba
tvorijo kot velikosti 6°.

4) Vse notranje robove in kote je treba zaobliti.

Onlej (slika 5)

1) Preparacija naj bo globoka vsaj 1,0 mm, v predelu
fisure pa je treba upostevati, da mora biti predel Sirok
vsaj 1,0 mm.

2) Ne preparirajte kavitete.

3) Zagotovite, da stene kavitete z vzdolzno osjo zoba
tvorijo kot velikosti 6°.

4) Vse notranje robove in kote je treba zaobliti.

5) Vrke zoba zniZajte za najmanj 1,0 mm.

Parcialna krona
1) Vr8ke zoba zniZajte za najmanj 1,5 mm.
2) Sirina stopnice/Zleba naj zna$a najmanj 1,0 mm.

Posteriorna krona (slika 6)
1) Zmanj$ajte anatomsko obliko in upostevajte
redvideno najmanj$o debelino.
2) Sirina stopnice/Zleba naj znasa najmanj 1,0 mm.
3) V okluzalnem predelu zmanjsajte tretjino incizalne
krone za priblizno 1,5 mm.

CAD/CAM POSTOPEK

Prosimo, da upostevate navodila za uporabo vase
rezkalne enote.

Opomba:

Blok je lahko procesioniran v pooblas¢éenem CAD/CAM
sistemu.

KONCNA OBDELAVA IN POLIRANJE

Odstranite nadomestek in preizkusite konéno restavracijo.
Ko je potrebno, popravite proksimalne in okluzalne
kontakte.

Initial LiSI blok je lahko rezkan in poliran ali rezkan,
glaziran in pecen.

Poliranje

Dokoncaijte in polirajte z ustreznim brusnim instrumentom,
nizko hitrostjo vrtenja in rahlim pritiskom.

Pozorni bodite na marginalne robove in kontaktne tocke pri
poliranju restavracije.

Izogniti se je treba pretiranemu segrevanju keramike.

Pred cementiranjem restavracijo oCistite.

GLAZIRANJE IN BARVANJE (Moznost)

Za glaziranje, barvanje in mikro slojevanje, uporabite za
najbolj$e rezultate, naSe namenske proizvode GC Initial
Lustre Pastes NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains ali GC
Initial IQ ONE SQIN*.

Opomba:

« Pri uporabi materialov za glaziranje in barvanje
upostevaje proizvajal¢eva navodila za uporabo.

Za optimalne rezultate upostevajte najvecjo debelino
mikrosloja GC Initial IQ ONE SQIN v skladu z navodili
proizvajalca.

Med peko restavracije ne segrevaijte in ne ohlajajte
prehitro. Hitra sprememba temperature lahko povzroci
lomljenje materiala. Pri peki je treba uporabiti ustrezen
podstavek za pe¢ (z vzorcem satovja) in podporni
nosilec (skupaj z izdelkom GC Initial Firing Foam).

CEMENTIRANJE

1. Protokol za jedkanje restavracije
1.1 Za 20 sekund na notranje povr$ine restavracije

nanesite gel hidrofluorove kisline (5-9%).

Sperite z vodnim prsilcem ali ultrazvo¢nim Eistilcem

in osusite.

Jedkane povrsine obdelajte s silanskim agentom,

kot sta CERAMIC PRIMER 1 ali G-Multi PRIMER,

in pustite, da se posusi.

Opomba:

« Hidrofluorova kislina je samo za uporabo zunaj
ust in se je ne sme uporabljati v ustni votlini.

« Za ¢iS¢enje povrsine je mogoce uporabiti tudi
fosforno kislino (35-37%), po moZnosti v
kombinaciji z drgnjenjem z mikro $¢etko v trajanju
10-15 sekund.

2. Cementiranje
Cementirajte z adhezivnim kompozitnim cementom, kot
je G-CEM LinkForce, ali samoadhezivnim kompozitnim
cementom, kot je G-CEM ONE.

Opomba:

« Pred uporabo izdelkov CERAMIC PRIMER I, G-Multi
PRIMER, G-CEM LinkForce ali G-CEM ONE,
preberite ustrezna navodila za uporabo.

V primeru, ne-retencijske preparacije, je priporocljiv

smolnati cement (kot je G-CEM LinkForce) ali

G-CEM ONE v kombinaciji z G-CEM ONE

ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

1.

[N}

1.

w

ODTENEK

(HT): (Visoka prosojnosti) A1, A2, A3, A3.5, B1
(LT): (Nizka prosojnost)A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (En odtenek beljenih zob)

VELIKOST
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PAKIRANJE
5 blokov v $katli

SHRANJEVANJE

Za doseganje optimalnih rezultatov priporoéamo
shranjevanje pri sobni temperaturi (4-25°C / 39,2-77,0°F),
zas¢iteno pred neposredno sonéno svetlobo in visoko
vlago.

OPOZORILO

1. V redkih primerih lahko izdelek pri ljudeh povzrogi

obdutljivost. Ce opazite tako reakcijo, prenehajte

uporabljati izdelek in se posvetujte z zdravnikom.

Ni primerno za paciente z/s:

* mo¢no zmanj$anim $tevilom preostalih zob;

* mo¢no zmanj$ano okluzalno vertikalno razdaljo;

« parafunkcijami (npr. bruksizmom).

Restavracija ne sme biti peskana z aluminijevim

oksidom ali steklenimi perlami.

Ne uporabljajte nedokoncanega materiala.

Samo za indicirano uporabo.

Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna

maska in zad¢itna ocala se mora vedno uporabljati.

Pri obdelavi restavracije, uporabite sesalec za prah in

nosite masko da se izognete vdihavanju prahu.

Ne uporabljajte ponovno. Rezkanje delno ali v celoti

obdelanih blokov bo povzroéilo netoéno restavracijo.

9. Ne pripravljajte manj kot so priporo€ene najmanj$e
dimenzije. Najmanj$a debelina stene mora biti
zagotovljena tudi po vseh rocnih korekcijah.

N
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*Nekateri izdelki, na katere se sklicuje sedanji IFU, v
nekaterih regijah morda niso na voljo. Za dodatne
informacije se obrnite na lokalno GC predstavnistvo.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za

uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS.

Vedno se poducite o navodilh za varno uporabo na:
https://www.gc.dental/europe

Lahko pa jih dobite tudi pri vaSem zastopniku

Za povzetek varnosti in kliniéne ucinkovitosti (SSCP) si
oglejte bazo podatkov EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ali nas kontaktirajte
na Regulatory.gce@gc.dental

Poro¢ilo o neZelenih u€inkih:

Ce se zavedate kakr$nih koli neZelenih ucinkov, reakcij ali
podobnih dogodkov, do katerih je prislo pri uporabi tega
izdelka, vkljuéno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu
za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega
sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v
vasi drzavi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl

ako aj na nasom vnutornom systéme bdelosti:
vigilance@gc.dental

Tymto spésobom prispejete k zvySeniu bezpeénosti tohto
vyrobku.

Naposledy upravené: 07/2024

kot tudi v nasem sistemu notranjega nadzora:
vigilance@gc.dental

Na ta nacin boste prispevali k izbolj$anju varnosti tega
izdelka.

Zadnja izdaja: 07/2024

GC Initial™ LiSi Block

LITIJUM DISILIKATNA GLAS-KERAMIKA CAD/CAM
BLOK

Samo za stru¢nu stomatolo$ku upotrebu u indikacijama za
upotrebu.

GC Initial LiSi Block je litijum disilikatni dentalni keramicki
materijal tip II, klasa 2.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Fasete

Krunice

Umeci

Navlake

Delimi¢ne krunice

Krunica ili krunica pri¢vré¢ena Srafom za implantirani
abatment

PN

SASTAV
Silicijum dioksid, litijum oksid, ostali oksidi, kolorant

DIZAJN PRIPREME
Pri dizajniranju rekonstrukcija potrebno je postovati
slede¢e smernice za pripremu i minimalne dimenzije:

Smernice za pripremu potpuno keramickih rekonstrukcija.
1) Pripremite margine sa dubokim Zlebom ili zaobljenim
obodom. (sl. 1)
2) Izbegavaijte da margine dolaze u direktan okluzalni
dodir sa zubom koji stoji nasuprot.

3) Kontakt antagonisti¢kih zuba se mora uzeti u obzir.
4) Incizalna ivica preparacije mora da bude najmanje
1,0 mm (geometrija alata za glodanje) kako bi se
omogucilo optimalno glodanje tokom CAD/CAM

izrade.

Faseta (sl. 2)
1) Ako je moguce, priprema treba da se nalazi u gledi.
2) Smanijenje cervikalne i/ili labijalne oblasti za 0,6 mm,
aincizalne ivice za 0,7 mm.

Frontalna krunica (sl. 3)
1) Debljina oboda/Zleba treba da bude najmanje 1,0 mm.
2) Smanijite incizalnu ivicu za otpr. 1,5 mm.
3) Smanjite vestibularnu i/ili oralnu oblast za priblizno
1,2 mm.

Umeci/inleji (sl. 4)

1) U oblasti fisure je neophodno odrzavati dubinu
pripreme od najmanje 1,0 mm i $irinu suZenja od
najmanje 1,0 mm.

2) Nemojte pripremati podminirani prostor.

3) Uverite se da zidovi Supljine formiraju ugao od 6° sa
duzom osom zuba.

4) Sve unutrasnje ivice i uglovi treba da budu zaobljeni.

Navlaka/onleji (sl. 5)

1) U oblasti fisure je neophodno odrzavati dubinu
pripreme od najmanje 1,0 mm i $irinu suzenja od
najmanje 1,0 mm.

2) Nemojte pripremati podminirani prostor.

3) Uverite se da zidovi Supljine formiraju ugao od 6° sa
duzom osom zuba.

4) Sve unutrasnje ivice i uglovi treba da budu zaobljeni.

5) U oblasti kvrZice treba obezbediti smanjenje od
najmanje 1,0 mm.

Delimi¢na krunica
1) U oblasti kvrZice treba obezbediti smanjenje od
najmanje 1,5 mm.
2) Debljina oboda/Zleba treba da bude najmanje 1,0 mm.

Bocna krunica (sl. 6)
1) Smanjite anatomski oblik i pridrzavaijte se propisane
minimalne debljine.
2) Debljina oboda/Zleba treba da bude najmanje 1,0 mm.
3) Smanijite incizalnu duZinu krunice sekuti¢a —u
okluzalnoj oblasti priblizno 1,5 mm.

CAD/CAM OBRADA

Potrebno je da se pridrzava odgovaraju¢eg uputstva za
upotrebu glodalice.

Napomena:

Blokovi mogu da budu obradeni sa ovla§¢enim CAD/CAM
sistemima

FINIS | POLIRANJE

Uklonite privremeni rad i isprobajte zavrénu
restauraciju.Kada je potrebno, prilagodite aproksimalne i
okluzalne kontakte

Initial LiSi blok moZe se rezati i polirati ili rezati, glazirati i
peci.

Poliranje

Finisirati i polirati pomocu prikladnog brusnog instrumenta,
niskog broja obrtaja u minuti i laganim pritiskom.

Obratite paznju na ivice i kontaktne tacke pri poliranju
restauracije

Pregrevanje staklene keramike mora da se izbegava.
Ogcistite restauraciju pre cementiranja.

GLACANJE | BOJENJE (Opcije)

Za najbolje rezultate pri glaziranju, bojenju i mikro
slojevanije koristite nase namenske paste GC Initial Lustre
Pastes NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains ili GC Initial
1Q ONE SQIN*.

Napomena:

« Pratite uputstva proizvodaca za kori§¢enje materijala za
glacanje i bojenje.

Za najbolje rezultate, pratite maksimalnu debljinu mikro
sloja GC Initial IQ ONE SQIN, prema uputstvu
proizvodaca.

Pri pe¢enju nemojte brzo grejati ni hladiti rekonstrukcije.
Brze promene temperature mogu dovesti do pucanja
materijala. Pri pe¢enju je neophodno koriséenje
odgovarajuceg leZiSta za pe¢ (reSetkasto leZiste)

i potpornog klina (u kombinaciji sa GC Initial penom za
pecenje).

CEMENTIRANJE
1. Postupak nagrizanja restauracije
1.1 Nanesite gel od fluorovodoni¢ne kiseline (5-9%)
u trajanju od 20 sekundi na unutrasnje povrsine

rekonstrukcije.
1.2 Isperite vodom u spreju ili ultrazvuénim istacem
i osusite.
1.3 Tretirajte urezane povrsine silanskm sredstvom za

spajanje kao $to su CERAMIC PRIMER II ili G-Multi
PRIMER i sac¢ekajte da se osusi.

Napomena:

« Fluorovodoni¢na kiselina sme da se koristi
isklju¢ivo ekstraoralno i ne sme da se unosi

u usnu duplju.

Fosforna kiselina (35-37%) takode moze da se
koristi za ¢is¢enje povrsina, poZeljno utrljavati
aplikatorom tokom 10-15 sekundi.

. Cementiranje

Cementirajte adhezivnim kompozitnim cementima kao

Sto je G-CEM LinkForce ili samonagrizaju¢im

kompozitnim cementom kao $to je G-CEM ONE.

Napomena:

« Pre kori$¢enja sredstava CERAMIC PRIMER I,
G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce ili G-CEM ONE,
pogledajte odgovarajuc¢a uputstva za upotrebu.

U slu¢aju da je priprema neretentivna, pozeljno je
koriséenje cementa od adhezivne smole

(npr. G-CEM LinkForce) ili G-CEM ONE poZzeljno u
kombinaciji sa G-CEM ONE ADHESIVE
ENHANCING PRIMER).

N

NIJANSA

HT: (Visoka prozirnost) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Niska prozirnost) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Jedna boja za izbeljene radove)

VELICINA
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PAKOVANJE
5 blokova u kutiji

SKLADISTENJE

Za postizanje optimalnih performansi skladistite na sobnoj
temperaturi (4-25°C / 39,2-77,0°F) i ne izlaZite direktnoj
suncevoj svetlosti ni visokoj vlaznosti.

OPREZ

1. Proizvod u retkim slu¢ajevima moze da izazove
osetljivost kod nekih osoba. Ako se jave takve reakcije,
prekinite upotrebu proizvoda i obratite se lekaru.

. Ne preporuéuje se pacijentima sa:

* veoma smanjenom rezidualnom denticijom

« veoma smanjenom okluzalnom vertikalnom dimenzijom

« parafunkcijama (npr. postojanje bruksizma)

Restauracije ne smeju da se tretiraju aluminiumom ili

staklenim zrnima.

Ne koristite neoznaceni material.

Samo za upotrebu prema indikaciji.

. Liéna zastitna sredstva, kao $to su rukavice, maska za
lice i sigurnosna zastita za oci, treba uvek nositi.
Prilikom obrade restauracije, koristiti skuplja¢ prasine i
zastitnu masku kako bi se spreéilo udisanje prasine.

. Ne upotrebljavati ponovo.Rezanje delimi¢no ili potpuno
koric¢enih blokova rezultirace netaénom restauracijom.

. Ne preperisati manje od preporucenih minimalnih
dimenzija. Osigurati minimalnu debljinu zidova i posle
svih ruénih podesavanja.

N
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*Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu mozda nece
biti dostupni u svim regionima. Molimo kontaktirati lokalni
GC za dalje informacije.

Neki proizvodi pomenuti u ovom Uputstvu za upotrebu

mogu da se klasifiikuju kao opasni prema GHS. Uvek

proverite u sigurnosno tehni¢kom listu na:
https://www.gc.dental/europe

Takode su dostupni kod vaseg dobavljaca.

Za rezime sigurnosti i klinickog uc¢inka (Summary of Safety
and Clinical Performance - SSCP) pogledaijte bazu
podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed)
ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obavestavanje o nezeljenim dejstvima:

Ako postanete svesni bilo kakvih nezeljenih dejstava,
reakcija ili slicnih dogadaja do kojih je doslo upotrebom
ovog proizvoda, uklju€ujuéi i one koji nisu navedeni u
ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno
kroz odgovarajuci sistem nadzora, odabirom
odgovarajuceg autoriteta u vasoj drzavi, dostupno putem
sledece veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na nas$ interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj nac¢in doprinecete pobolj$anju sigurnosti ovog
proizvoda.

Poslednja revizija: 07/2024

TepeA 3aCTOCYBAHHSAM YBAXHO
NPOMMTAITE IHCTPYKWiIO 3 BUKOPHCTAHHSI.

GC Initial™ LiSi Block
OxiCi IHiwwnan iCi Bnok
CAD/CAM BTOKM 3 AUCUNIKAT NITIEBOI CKTOKEPAMIKIA

ﬂﬂﬂ BUKOPUCTaHHA nuwe ﬂiKapﬂMM-CTOMaTOﬂOI’aMI’I y
BUNaAKax, Lo onucaHi B AaHin iHCTpyKuii.

GC Initial LiSi Block (OxiCi Iniwwman NiCi Briok) ue aucunikat
NiTIEBMIA CTOMATONONYHNIA KEpaMiYHUIA MaTepian Tuny 2, knac 2.

MOKA3AHHA 1O 3ACTOCYBAHHA

Binipn

KopoHku

Bknagku

Haknagkn

YacTkoBi KOPOHKW

KopoHku abo 06'eaHaHi kopoHKM, 3 dikcaLlieio Ha abaTMeHT
imnnaxTara

CKnAQ

[iokcua KpeMmHito, Aiokcua NiTito, iHWi okcuan, 6apBHUK
CXEMA NPEMAPYBAHHA

[Mpy npenapysaHHi opToneanyHoT KOHCTPYKLUT HeobxiaHO
KepyBaTUCS HACTYNHUMU BUMOraMK [0 MiHIMarbHUX PO3Mipis:

SO A WN =

PekomeHaaLii LLoAo npenapyBaHHs Nif LinbHokepamidHi
KOHCTPYKLUIi

1) MpenapyBaHHs kpaiB 3aiiicHI0BaTH 3 HOPMYBaHHSM
rnnuGokoro ycTyny abo 3aokpyrneHoro nneya. (Puc. 1)

2) Cnig yHukaTv chopMyBaHHs kpais, siki nepebysaloTb B
NPsIMOMY OKIO3IMHOMY KOHTaKTi 3 3yGamu-aHTaroHicTamm.

3) BpaxoByBaTy KOHTaKT 3 @HTaroHiCTamu.

4) Mm6uHa NpenapyBsaHHs Pixy4oro kpaio NoBuHHa 6yTu
woHanmeHLue 1,0 MM (reomeTpisi hpesepHoro
iHCTPyMeHTY), 11106 3aGe3neqnTy onTUMarnsHe
hpesepyBaHHs npw BurotosneHHi CAD/CAM (KAQ/KAM).

BiHip (Puc. 2)
1) 3a MOXNUBOCTI NpenapyBaHHs Mae ByTi NpoBeeHo B
Mexax eman.
2) PepyKuisi B NpULLIMIAKOBIN i/aBo BeCTUBYNSAPHIl 30Hi Mae
cTaHoBuTI 0,6 MM, B 06nacTi pixyyoro kpato — 0,7 MM.

®poHTankHa kopoHka (Puc. 3)
1) WnpuHa nnevalacky NOBMHHA CTAHOBUTW MiHIMyM 1,0 MM.
2) PepykyBaTty pixy4nit kpaii npubnuaHo Ha 1,5 mm.
3) PeaykyBatu BecTUBynsipHy Ta/abo opankHy NoBEpXHIO
npubnuaHo Ha 1,2 Mm.

Bknagkw (Puc. 4)
1) TnbMHa npenapyBaHHs NOBMHHA CTAHOBMTY MiHIMyM
1,0 MM, LUMPUHA NepeLumitka B oBnacTi dicyp — Mikimym 1,0 M.
2) He npenapyBaty NigHy TPiHHS.
3) YNeBHUTUCS, LLO CTIHKI NOPOXKHWHI YTBOPIOKOTL Ky T B 6° 3
10370BXHBOI0 BiCCIO 3y6a.
4) Bci BHyTPILLHi Kpai | KyTi NOBUHHI By TV 320KpYrMeHi.

Haknapka (Puc. 5)

1) MuBuHa npenapyBaHHs NOBUHHA CTAHOBUTYW MiHiMYM 1,0 MM,
LMpUHa nepeLumiika B obnacTi cicyp — MiHiMym 1,0 Mm.

2) He npenapyBaty NigHy TPiHHS.

3) YNeBHUTUCS, LLO CTIHKI NOPOXKHWHM YTBOPIOKOTB KyT B 6° 3
M0370BXHBO0I0 BiCCIO 3y6a.

4) Bci BHYTpiLLHi kpai i KyTv NOBUHHI By T 3a0KpyrneHi.

5) 3abeaneunT 3MeHLLIeHHs B obnacTi 6yrpis MiHiMym Ha
1,0 Mm.

YacTkoBa KopoHKka
1) 3abeaneunTy peaykuiio B obnacTi 6yrpis MiHiMym Ha
1,5 MM.
2) WvpuHa nneyalycTyny NoBUHHA CTAaHOBUTU MiHiMyM 1,0 MM.

KopoHka 6i4Hmx 3y6ie (Puc. 6)
1) 3MEHLLUTY aHaTOMIYHY ChOpMY, BPaxOBYHOUM BIANOBIAHY
MiHIManbHy TOBLUMHY.
2) LUnpnHa nneyalycTyny NoOBMHHA CTAHOBUTU MiHIMyM 1,0 MM.
3) 3MEHLLNTN BEPXHIO TPETUHY KOPOHKM — B OKIHO3iNHii
obnacTi npubnuaHo Ha 1,5 Mm.

CAD/CAM (KAL/KAM) OEPOBKA

Byab nacka, 38epHITLCA A0 BIANOBIAHUX IHCTPYKLii hpesepHOro
npucTpoio.

MpumiTka:

Broku MoxyTb 6y T1 06pOGIIeHi 3a A0NOMOrol0 aBTOPU3OBAHNX
cuctem CAD/CAM (KALI/KAM).

®IHILIHA OEPOBKA | MOMIPYBAHHSA

Buganite nuTHWK Ta nepesipTe KiHLUeBy pectaspaLiio. 3a
HEeOoBXiAHOCTi CKOPErynTe NPOKCUMarbHi Ta OKO3iiHI KOHTAKTH.
Initial LiSi Block (IHiluman JTiCi Bnok) MoxyTb sik dpeaepyBatucs
Ta nonipysartucs, Tak i opesepysarcs Ta
rna3ypyBaTUCS/ONIKaTUCS 33 JONOMOrOK FNasypi.

MonipyBaHHs

DiniluHy 06pobky Ta nonipyBaHHs cnif NpoBoAUTH 3
BMKOPUCTaHHSIM BIANOBIAHOrO a6Pa3NBHOTO IHCTPYMEHTY 3a
HU3bKNX 0BEPTiB, AOKNAAAKYM HEBHAYHNIA TUCK.

Cnig yHukaTu neperpisy ckrnokepamiku. MNepen dikcauieio
3abe3neyytoTb KOHCTPYKLIiIO CIlil O4NCTUTH.

HAHECEHHS IMA3YPI | ®APBYBAHHS1 (HeoGor’3koBo)
[ins rnasypyBanHsi, hapOyBaHHs Ta MiKpOHaHECEHHS, ANs
OTPUMaHHS! HalTKpaLLMX peaynbTaTis, Gyaw nacka,
BUKOpUCTOBYTE cnevjianbHi hapbu GC Initial Lustre Pastes
NF/ONE* (OxiCi Iniwnan Joctp Merict EHED/BAH), GC Initial
Spectrum Stains (OxiCi IHiuman Cnektpym CreitHc) abo GC
Initial IQ ONE SQIN* (IxiCi Iniwmnan AiiKsto BAH CKbtolH).
Mpumitka:
« Cnig potpumysaTics pekoMeHzaLlii BupoGHuka npu
BUKOPUCTaHHI MaTepianis Ans HaHeceHHs rnasypii hapbyBaHHs.
+ [ins onTumansHoro peayneTary, Gyae nacka, A0TPUMYATECH
pekoMeHAaaL|ii BUpOBHWKa L0/ MaKCMManbHOT TOBLLWHY Lwapy
GC Initial IQ ONE SQIN (IxiCi IHiwman AiiKeto BAH CKbtolH).
Mpw cnikaHHi He HarpiBaiiTe Ta He OXONOAKYIATe
pecTaspaLiio 3aHaaTo WeKaKo. LLiBnaka aviHa Temnepatypu
MOXe Npu3BecTn 40 po3kony matepiany. MNpw cnikaxHi cnig
BMKOPUCTOBYBATU BiANOBIAHUI Tperep (CTiNbHUKOBUI) i
wtndpT (B KOMBIHALLT 3
GC Initial Firing Foam ([xiCi IHilman ®aiipiHr ®oam).

LUEMEHTYBAHHSA
1. Cxema npoTpaBioBaHHs pecTaspalii

1.1 HaHecTy renb nnaeukoBoi kucnoty (5-9%) Ha 20 cekyHa
Ha BHYTPILLUHi NOBEPXHi KOHCTPYKLIi.

TPOMUTY BOAHUM aepo3oriem abo O4MCTUTH 3
[ZI0MOMOTOI0 YTNLTPA3BYKY | BUCYLLINTM.

KoHpauuioHyBaTu NpoTpaBneHi NoBepxHi 3a J0NoMorow
cunaHy, Hanpuknag, CERAMIC PRIMER T (KEPAMIK
MPAUMEP II) a6o G-Multi PRIMER (Ixi-MynbTi
[MpaiimMep) Ta ATV BUCOXHY TU.

Mpumitka:

+ [naBuKoBa KUCMOTa BUKOPUCTOBYETLCH BUKMIOUYHO

11033 NOPOXHMHOIO POTa NaLjieHTa.

+ [INS 0YMLLIEHHS NOBEPXHI TaKOX MOXeE By Ti

BUKOpHCTaHa docchopHa kucnora (35-37%),

r HO 3 i4HOI0 06p MIKPOLLITKOIO

npotsirom 10-15 cekyHA.
2. LleMeHTYyBaHHsA

DikcyBaTW Ha afre3vBHUIN KOMMO3WUTHI LIEMEHT,

Hanpwknag, G-CEM LinkForce (Oxi-LIEM JliHk®opc), abo

Camoazre3vnBHUM KOMMO3UTHIA LIEMEHT, Hanpuknag,

G-CEM ONE (Oxi-LIEM BAH).

Mpumitka:

« Tepep sukopucTaHHam matepianis CERAMIC PRIMER T
(KEPAMIK MPAUMEP ), G-Multi PRIMER ([xi-Mynii
Mpatiimep), G-CEM LinkForce ([xi-LIEM livkdopc) abo
G-CEM ONE (Oxi-LIEM BAH) cnip o3HariomuTics 3
BiANOBIAHMMY IHCTPYKLISIMM LLIOAO iX 3aCTOCYBaHHS.
SAKWwo npenapyBaHHs He € peTeHLiHNM, 6axaHo
BUKOPUCTOBYBATM KOMMO3UTHIN 8ATE3NBHUA LEMEHT
(Hanpuknag, G-CEM LinkForce (Oxi-LIEM NiHk®opc)) un
G-CEM ONE (OxiLlEM BAH) y noegHaHHi 3 G-CEM ONE
ADHESIVE ENHANCING PRIMER ([xiLIEM BAH
ALrE3VB EHXAHCIHI NMPAUMEP).

BIATIHKK

HT: (B1coka npo3opictb) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Hm3bka npo3opictb) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (OavH BUGineHuii BiATIHOK)

PO3MIP
14

12
13

MAKOBAHHSA
5 Brokis y kopobui

3BEPIFAHHA

[ins onTumansHoro peaynstary Matepian cnig 3bepiratv 3a
KiMHaTHOT Temnepatypw (4-25°C / 39,2-77,0°F) nogani i
NPSMUX COHSIYHIX MPOMEHIB | BUCOKOI BOMOFOCTi.

YBATA

1. Y pigkicHnx BUNaakax NpoayKT MOXe BUKNMKaTH peakLito

NiJBULLEHOT Yy TAMBOCTI Y AESIKUX NMiofent. SKWo noaicHa

peaKLiisi NPOSIBNAETLCS, CIIL NPUMNHINTY BUKOPUCTAHHS

matepiary | 3BepHyTCS 10 Nikapsi.

He 3acTocoByeTbCs y NaLliEHTIB 3:

* BUPAXEHOIO YaCTKOBOIO AEHTIED

* 3HAYHIM 3HKEHHSIM BUCOTU MPUKYCY

* napacbyHKUisiM1 (Hanpuknag, 6pykcnuamom)

PectaBpalito He MOXHa nigaaBaTv 06po6bLi okenaom

aroMiHito Y CKIAHUMM LIapukamm Y NiCKOCTpYi.

He BuKOpUCTOBYIiTE He NPU3HaYeHN MaTepian.

Martepian npusHayeHuit 415 BUKOPUCTAHHS Tinbku 3a

PEKOMEH/10BaHIMM NOKa3aHHSMM.

3aBan BUKOPUCTOBY/TE 3aCO6M iHANBIAYaNbHOTO 3aXUCTY,

Taki Sk 3aX1CHi pyKaBIUKi, Macky Ta 3axV1CHi 3acoBy1 Ans odeit.

7. Min 4ac 06pobku pecTaBpalLliii BAKOPUCTOBYITE NUNO3BIPHUK i
HaasraiiTe NUNO3axVCHy MAcKy, WOB YHUKHY TV BAUXaHHS nuny.

8. He BukopurcTOBYBaTH NOBTOPHO. Ppe3epyBaHHs 4acTkoBO abo

NoBHICTIO 06pobneHnx 6nokis NpuBeae A0 HETOUHOT

pecTaspalyji.

He npenapyiite MeHLLEe pekoMeHA0BaHNX MiHIManbHIX

poamipie. MiHimanbHa TOBLUMHA CTiHKM NOBUHHA By Tn

3abeaneyeHa nicns BCix py4HOi 06pobku.

N
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*Meski 3i 3raaaHmnx NPOAYKTIB Y Ll iIHCTPYKLIT 3 BUKOPUCTaHHS
MOXyTb YTV HEAOCTYNHMMK Y Aiesikux perioHax. Byab nacka,
3BEPHITLCS 10 BALLOro NlokanbHoro odicy GC ans noaanbLLoi
iHcbopmaLlii.
[esiki 3i aragaHux y Aanin iIHCTpyKLUIT 3 ekcnnyaTauii npoaykTis
MOXYTb BiHOCUTICA 10 HeBeaneyHNX BianosiaHo 10
Yaromeroi Cuctemn Knacudikauii xiMiuHnx pe4osiH. 3asxam
03HalloMMNIOATECS 3 NacnopTamm XiMiYHoi 6e3nekun NpoayKTiB, siki
MOXHa 3aBaHTaXUTV 3@ HACTYNHIUM NOCUNAHHSM:
https://www.gc.dental/europe
MacnopTu ximMiuHOi Ge3neku Takox MOXHa oTpumaTy y Baloro
nocTayankHuKa.

[Ons otpumanhs Mincymky 3 Beaneku Ta Kniniunoi EchexTusHocTi
(SSCP), nepernsiHTe 6a3y faHux EUDAMED
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) aGo 38'sxiTbCS 3 HamMK 3a
enekTpoHHo afpecoto Regulatory.gce@gc.dental

HebaxaHi epektn — 3BITHICTL
Ao BK AisHaeTecs nNpo Gyab-siki HebaxaHi Hacniaku, peakuil
60 NoAiGHI BMNaaKM, 10 BUHUKNM BHACMIA0K BUKOPUCTaHHS!
LbOr0 NPOZYKTY, BKIIOYA04M Ti, LLO He 3a3HaueH B Ll iHCTPYKLIT
1140710 BUKOPUCTaHHS, Gy/b Nacka, NOBIAOMTE MPO HUX
6Ge3nocepe/1Hb0 YNOBHOBAXEHOMY NPE/ICTABHUKY BUPOGHMKa B
YKpaiHi 3@ HaCTyMHUM NOCUNAHHAM:

info@kristar.ua
a TaKoX 10 HALLOT CUCTEMY BHYTPILLIHBOTO KOHTPOTTIO:
vigilance@gc.dental
Takum YnHoM, BY ByaeTe CnpusiTi NiABULLEHHIO 6e3neku Liboro
npoayKTy.
OctaHHi 3MiHN BHeceHo: 07/2024

¥

UATR101

YnoBHOBaXeHWA NPeACTaBHNK B YKpaiHi:

ToBapucTBO 3 06MexeHo BiaNoBiAaNbHICTIO
«KPICTAP-LIEHTP»

Byn. Mexwripcbka, 6ya. 50, k8.2, m. Kuis, 04071, Ykpaina
Ten/dakc: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Kullanimdan énce, talimatlari
dikkatlice okuyunuz.

GC Initial™ LiSi Block

LITYUM DISILIKAT CAM SERAMIK CAM/CAD BLOK

Sadece onerilen endikasyonlarda bir dis hekimi tarafindan
kullanilir.

GC Initial LiSi Block, lityum disilikat dental seramik
malzeme tip I, sinif 2'dir.

KULLANIM ENDIKASYONLARI
1. Veneerler

2. Kronlar

3. inleyler

4. Onleyler

5. Kismi kronlar

6. Implant abutment iizerine kron veya sabitleyici kron

KOMPOZISYON
Silikon dioksit, lityum oksit, diger oksitler, renklendirici

PREPARASYON TASARIMI
Restorasyonlar hazirlanirken, asagidaki hazirlama
kilavuzlarina uyulmali ve asgari boyutlar korunmalidir:

Tam seramik restorasyonlar igin hazirlama kilavuzlari

1) Derin kanalli veya yuvarlak omuzlu marjinler
hazirlayin hazirlayin (Sekil 1)

2) Marjinlerin, kars! disle dogrudan okliizal temasa
gecmesinden kaginin.

3) Antagonist temaslar géz 6niinde bulundurulmalidir.

4) CAD/CAM imalatinda optimum frezelemeye olanak
saglamak igin preparatin insizal kenari en az 1,0 mm
(freze takim geometrisi) olmalidir.

Veneer (Sekil 2)
1) Miimkiinse, preparasyonun minede yer almasi
gerekir.
2) Servikal ve/veya labial alanda 0,6 mm oraninda,
insizal kenarda da 0,7 mm oraninda rediiksiyon
olmaldr.

Anterior Kron (Sekil 3)
1) Omuz/kanal genisligi en az 1,0 mm olmalidir.
2) Insizal kenar yaklasik 1,5 mm azaltiimaldir.
3) Vestibller ve/veya oral alan, yaklasik 1,2 mm
oraninda rediikte edilmelidir.

inley (Sekil 4)

1) Fisiir alaninda en az 1,0 mm'lik bir hazirlik derinligi
olusturulmasi ve en az 1,0 mm'lik istmus kosullarina
uyulmasi gerekmektedir.

2) Undercutlar olusturulmamalidir.

3) Kavite duvarlarinin, disin uzun ekseni ile 6° 'lik bir agi
olusturdugundan emin olun.

4) Tim i¢ kenar ve agilarin yuvarlatiimasi gerekmektedir.

Onley (Sekil 5)

1) Fisiir alaninda en az 1,0 mm'lik bir hazirlik derinligi
olusturulmasi ve en az 1,0 mm'lik istmus kosullarina
uyulmasi gerekmektedir.

2) Undercutlar olusturulmamalidir.

3) Kavite duvarlarinin, disin uzun ekseni ile 6° 'lik bir aci
olusturdugundan emin olun.

4) Tim i¢ kenar ve agilarin yuvarlatiimasi gerekmektedir.

5) Kasp i¢in en az 1,0 mm'lik rediiksiyon saglanmalidir.

Kismi Kron
1) Kasp icin en az 1,5 mm'lik rediiksiyon saglanmalidir.
2) Omuz/kanal genisligi en az 1,0 mm olmalidir.

Posterior Kron (Sekil 6)
1) Anatomige uygun olarak rediikte edilmeli ve gerekli
en diisiik kalinlik kuralina uyulmalhidir.
2) Omuz/kanal genisligi en az 1,0 mm olmalidir.
3) Ugiincii insizal kronu (okliizal alanda) yaklasik 1,5 mm
oraninda redUkte edilmelidir.

CAD/CAM SURECI

Litfen kazima unitesi dretici kullanma klavuzunu referans
aliniz.

Not:

Bloklar, yetkili CAD/CAM sistemleri ile islenebilir.

BITIM VE CILA

Cirufu uzaklastiriniz ve son restorasyonu deneyiniz.
Gerekli durumda proksimal ve okllizal kontaklari diizeltiniz.
Initial LiSi Block'a hem frez ve manuel cila hem de frez,
glaze ve firin ydntemleri uygulanabilir.

Cila

Uygun enstrimanlarla diistik hizda ve hafif basing
uygulayarak bitim ve cila islemlerini tamamlayin.
Restorasyonun cilasi sirasinda, marjinlere ve kontak
noktalarina dikkat edilmelidir.

Cam-seramik malzemenin asiri derecede 1sinmasindan
kaginiimahdir.

Simantasyondan énce restorasyon temizlenmelidir.

GLAZE VE MAKYAJ (Opsiyon)
Glaze, makyaj ve mikro tabakalamada en iyi sonuglari elde
etmek igin 6zel GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*, GC
Initial Spectrum Stains veya GC Initial IQ ONE SQIN*
kullanmaniz tavsiye edilir.

Not:

+ Glaze ve makyaj malzemelerinin kullanim talimatini
dikkatlice okuyun.

« Optimum sonuglar igin lutfen Ureticinin talimatlarina
uyun ve GC Initial IQ ONE SQIN'in maksimum mikro
katman kalinhgini dikkate alarak uygulayin.

« Pisim agsamasinda restorasyonlari hizli isitip
sogutmayin. Sic: i hizli degisikligir lin
kiriimasina neden olabilir. Firinlama sirasinda, gerekli
firin tepsisi (bal petegi tepsi) ve destek pimi (GC Initial
Firing Foam ile birlikte) kullaniimahdir.

SIMANTASYON
1. Restorasyon asitleme protokoll

1.1 Restorasyonun ig yiizeylerine 20 saniye hidroflorik
asit jel (%5-9) uygulayin.

1.2 Su plskirtme veya ultrasonik temizleyici ile yikayin
ve kurutun.

1.3 Asitlenmis ylizeye CERAMIC PRIMER I veya
G-Multi PRIMER gibi silan baglama ajani uygulayin
ve kurumaya birakin.

Not:

+ Hidroflorik asit sadece agiz disinda kullanim
igindir ve agiz igine uygulanmamasi gereklidir.

+ Yizeyin temizlenmesi igin, tercihen 10-15 saniye
stireyle mikro-firga ile ovma yéntemiyle fosforik
asit (%35-37) de kullanilabilir.

2. Simantasyon

Adeziv rezin siman (G-CEM LinkForce gibi) veya

self-adeziv rezin siman (G-CEM ONE gibi) kullanaarak

siantasyonu islemini yapiniz.

Not:

+ CERAMIC PRIMER 1, G-Multi PRIMER, G-CEM
LinkForce veya G-CEM ONE!'i kullanmadan 6nce ilgili
kullanim talimatlarina bakin.

* Tutucu olmayan preparasyonlarda, adeziv rezin
siman (G-CEM LinkForce gibi) veya G-CEM ONE
ADHESIVE ENHANCING PRIMER ile birlikte G-CEM
ONE" tercih ediniz.

RENKLER

HT: (Yiksek Translusens) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Dlstlik Translusens) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Bir bleach renk)

BOYUT
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PAKETLEME
Her kutuda 5 adet blok

SAKLAMA

En iyi performans igin; oda sicakliginda
(4-25°C / 39,2-77,0°F) dogrudan giines 1sigindan ve
yiksek nemden uzak saklanmasi tavsiye edilir.

DIKKAT

1. Nadir durumlarda (riin bazi kisilerde hassasiyete neden
olabilir. Bu tur reaksiyonlar yasanirsa, Griniin
kullanimini birakin ve bir doktora bagvurun.

. Asagida belirtilen durumlar igin kullanimi uygun degildir:

« Ciddi bir bigimde kiiglik digslenme

« Ciddi bir bigimde kiiglilmiis okluzay dikey boyutlu disler

« Parafonksiyon (6rn; bruksizm sikayeti olanlar)

Restorasyonlar aliimina veya cam boncuklar ile

purizlendiriimemelidir.

Tanimlanmamis materyal kullanmayiniz

Sadece belirtilen sekilde kullaniniz.

Eldiven, yliz maskesi ve koruyucu gézliik gibi kisisel

koruyucu donanim (KKD) daima kullaniimahdir.

Restorasyonlari tesviye ederken toz toplayici kullanin

ve tozun solunmasini 6nlemek igin bir toz maskesi takin.

. Yeniden kullanmayin. Kismen veya tamamen islenmis
bloklarin frezelenmesi, hatali bir restorasyonla
sonuglanacaktir.

. Onerilen minimum preparasyon 8lgiilerinden daha az
olgllerde preparasyon yapmayin. Tim manuel
duzeltmeler yapildiktan sonra minimum duvar kalinhg:
saglanmalidir.

N
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*Bu kullanim talimatinda gegen bazi Uriinler bazi
bélgelerde gegerli olmayabilir. Daha fazla bilgi igin litfen
lokal GC ofisi ile iletisime gegin.

Bu kullanma talimatlarindaki (IFU) bazi tiriinler GHS'ye
gore zararl olarak siniflandirilabilir. Glvenlik bilgi
formlarini

https://www.gc.dental/europe
da inceleyiniz. Bu dosyalari saticinizdan da temin
edebilirsiniz.

Giivenlik ve Klinik Performans Ozeti'ni (SSCP) EUDAMED
veritabandan kontrol edebilirsiniz
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) veya
Regulatory.gce@gc.dental adresinden bizimle iletisime
gegcebilirsiniz

istenmeyen Etkiler - Raporlama:

Kullanim talimatinda listelenmeyenler de dahil olmak
uzere, bu Griinlin kullaniminda karsilasilan herhangi bir
istenmeyen etki, reaksiyon veya benzeri durumlari;
asag@idaki baglantidan ulasabileceginiz, lilkenize uygun
secenek ile dogrudan ilgili ihtiyat sistemi araciligiyla
bildiriniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Veya bizim i¢ sistemimize; vigilance@gc.dental mail atarak
bildirebilirsiniz.

Uriiniin giivenligini arttirma konusunda katkida
bulunabilirsiniz.

Son Revizyon: 07/2024

Pirms lieto3anas
lietosanas instrukci

GC Initial™ LiSi Block

LITIJA DISILIKATA STIKLA KERAMIKAS CAD/CAM BLOKS

Drikst lietot tikai zobarstniecibas specialisti, ka noteikts
lietoSanas instrukcija.

GC Initial LiSi Block ir litija disilikata keramikas materials,
I tipa, 2.klases.

LIETOSANAS PAMACIBA

1. Veniri

2. Kroni

3. Inlejas

4. Onlejas

5. Parcialie kroni

6. Kronis vai §inéts kronis uz implantata abatmenta

SASTAVS
Silikona dioksids, litija oksids, citi oksidi, krasvielas

PREPARESANAS NORADIJUMI
Veidojot preparéacijas dizainu ir jaievéro zemak sniegtas
vadlinijas un minimalie izméri.

Preparacijas vadlinijas monolitam keramikas restauracijam

1) Preparacijas pakape jasagatavo ar dzilo noskélumu
vai noapaloto pakapi. (1. att.)

2) Preparacijas malas nedrikst bat tie$a okluzala
kontakta ar antagonistu.

3) Vienmér janem véra kontakts ar antagonistu.

4) Lai varétu veikt optimalu CAD/CAM frézésanu,
preparacijas incizalai malai ir jabat vismaz 1,0 mm

(frézésanas instrumenta geometrija).

Venirs (2. att.)
1) Ja iesp&jams, preparacijai jaizvietojas emalja.
2) Samazinajums cervikala un/vai labiala virsma par
0,6 mm un incizala par 0,7 mm.

Kronis priek§zobam (3. att.)
1) Pakapes/no$kéluma platumam jabat vismaz 1,0 mm.
2) Reducéjiet incizalo malu vismaz 1,5 mm augstuma.
3) Vestibularo un/vai lingvalo zonu samaziniet par apm.
1,2 mm.

Inlejas (4. att.)
1) Fistiras zona jaievéro preparacijas dzilums vismaz
1,0 mm un istmus platums vismaz 1,0 mm.
2) Nedrikst veidot zem sevis ejoSas vietas.
3) Kavitates iek3&jam sienam javeido 6° lenkis ar zoba
garenisko asi.
4) Visi iek$gjie stari un lenki ir janoapalo.

Onleja (5. att.)

1) Fistiras zona jaievéro preparacijas dzilums vismaz
1,0 mm un istmus platums vismaz 1,0 mm.

2) Nedrikst veidot zem sevis ejosas vietas.

3) Kavitates iek$&jam sienam javeido 6° lenkis ar zoba
garenisko asi.

4) Visi iek$&jie stari un lenki ir janoapalo.

5) Redukcija pauguru rajona javeido vismaz 1,0 mm.

Parcialais kronis
1) Redukcijai pauguru rajona jabat vismaz 1,5 mm.
2) Pakapes platumam jabat vismaz 1,0 mm.

Kronis sanu zobam (6. att.)
1) Samaziniet anatomisko formu un izmériet
nepiecieSamo minimalo biezumu.
2) Pakapes/noskéluma platumam jabat vismaz 1,0 mm.
3) Samaziniet incizalo krona tre3dalu — sakodiena zona
parapm. 1,5 mm.

CAD/CAM PROCESS

Ladzu skatit frézéSanas iekartas instrukciju.

levérot!

Blokus var frézét ar autorizétam CAD/CAM sistémam.

APSTRADE UN PULESANA

Nonemiet turétaju un pielaikojiet restauraciju.Ja
nepiecieSams, pielagojiet proksimalos un okluzalos
kontaktus.

Initial LiSi Block var tikt frézéts un nopuléts vai frézéts un
glazéts un apdedzinats.

PuléSana

Apstradat un nopulét ar piemérotiem instrumentiem,
izmantojot mazu atrumu un vieglu spiedienu.

Izmantojot zemus apgriezienus un vieglu spiedienu.
Pievérsiet uzmanibu malu un kontaktpunktu
apstradei.Jaizvairas no stikla keramikas
parkarsé$anas.Pirms cementé3anas restauraciju jaattira.

GLAZESANA UN KRASOSANA (Opcija)

Labaka rezultata iegi$anai, glazéSanai, pigmentéSanai un
mikroslano$anai ir piemérotas GC Initial Lustre
Pastes,NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains vai GC Initial
1Q ONE SQIN*.

levérot!

« levérojiet razotaju noradijumus par to, ka izmantot
materialus glazé$anai un kraso$anai.

Optimala rezultata iegG$anai lagums ievérot, saskana
ar razotaja noradijumiem, GC Initial IQ ONE SQIN
maksimalo mikroslana biezumu.

Apdedzinasanas gadijuma nepielaut parak atru
restauracijas uzkar$anu un atdzisanu. Atras
temperattras mainas ietekmé materials var salzt.
Apdedzinasanas procesa jaizmanto pareiza krasns
paplate (caurumota paplate) un atbalsta tapa
(kombinacija ar GC Initial Firing Comb).

CEMENTESANA

1. Restauracijas kodinasanas protokols
1.1 Uz restauracijas iek$&jam virsmam uz 20 sekundém

uzklat hidrofluorskabes gélu (5-9%).

Nomazgat ar tdens striklu vai ultraskanas tiritaja

un nozavét.

Kodinatas virsmas kondicionét ar silanu, pieméram,

CERAMIC PRIMER 1I vai G-Multi PRIMER, un

atstat nozat.

levérot!

« Hidrofluorskabe izmantojama tikai arpus mutes
dobuma, to nedrikst izmantot intraorali.

« Virsmas tiriSanai var izmantot ari fosforskabi
(35-37%), prieksroku dodot rivé$anai ar
mikrobirstiti 10—15 sekundes.

. Cementésana

Cementé ar adhezivo sveku cementu, pieméram,

G-CEM LinkForce, vai pasadhezivo sveku cementu,

pieméram, G-CEM ONE

levérot!

+ Pirms CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMER,
G-CEM LinkForce vai G-CEM ONE izmanto$anas
skatt attiecigo lietoanas pamacibu.

Neretentivas preparacijas gadijuma izmantot

adhezivo cementu (k& G-CEM LinkForce) vai G-CEM

ONE kopa ar G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING

PRIMER.

1.2

1.3

N

KRASAS

HT: (izteikts gaismas caurlaidigums) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (niecigs gaismas caurlaidigums) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Viena balinata krasa)

IZMERS
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IESAINOJUMS
5 bloki kasté

GLABASANA

Labakas veiktspéjas nodrosinasanai ieteicams glabat
istabas temperatira (4-25°C / 39,2-77,0°F) prom no
tieSiem saules stariem un paaugstinata mitruma.

BRIDINAJUMS

1. Retos gadijumos daZiem cilvékiem $is izstradajums var
izraisTt jutibu. Ja attistas $§ada reakcija, tad §a
izstradajuma izmanto$ana japartrauc un jaapmeklé
arsts.

. Nav piemérots pacientiem ar:

+ nepietiekamu atlikuso zobu skaitu,

« stipri samazinatu sakodiena vertikalo izméru,

« parfunkcionaliem trauc&jumiem (pieméram, tiem, kas
cie$ no bruksisma).

Restauraciju nedrikst apstradat ar smil$striklu un stikla

pérlitem.

Neizmantojiet nepiemérotus materialus.

Izmanto$anai tikai piemérotas indikacijas.

. Vienmeér javelk personigais aizsargaprikojums,
pieméram, cimdi, sejas maskas un aizsargbrilles.
Frézejot restauracijas, lai izvairitos no putek|u
ieelpo$anas, izmantojiet putek|u savacéju un valkajiet
sejas masku.

. Nelietot atkartoti. Dalé&ji vai pilnTba lietotu bloku
atkartota izmanto3ana var rezultéties nepreciza
restauracija.

. levérojiet rekomendétos minimalos izmérus.
Minimalajam sienas biezumam ir jabit arT péc visiem
manualas apstrades un pielago$anas etapiem.

N
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*Dazi $aja instrukcija minétie produkti nav pieejami dazos
regionos. Lai iegatu papildus informéciju, ladzu sazinieties
ar vietéjo GC parstavi.

Dazi §Ts intrukcijas produkti saskana ar GHS tiek klasificéti

ka bistami. lepazities ar Drosibas datu lapu var:
https://www.gc.dental/europe

Tas var sanemt arT no jasu piegadataja.

Drosibas un kliniskas veikstp&jas apkopojumu (SSCP)
ladzu skatit EUDAMED datu bazé
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) vai sazinoties ar
Regulatory.gce@gc.dental

Nevélamu blakusefektu zino$anas sistéma:

Ja jums kst zinami jebkadi nevélami blakusefekti,
reakcija vai [Tdzigi notikumi, kas radu$ies produkta
lietosanas laika, ieskaitot tadus, kas nav minéti $1
produkta instrukcija, Iigums par tiem zinot tiesi vigilances
sistéma, izvéloties attiecigo atbildigo iestadi sava valstr,
kas ir atrodamas $aja saité:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ka arT masu vigilances sistéma: vigilance@gc.dental
Tada veida jus sniegsiet savu ieguldijumu uzlabojot
produkta lietoSanas drosibu.

Pé&déjo reizi parskatits: 07/2024

Prie$ pradédami naudoti
a iai perskaitykite instrukc

GC Initial™ LiSi Block

LICIO DISILIKATO STIKLO KERAMIKINIAI CAD/CAM
SISTEMOS BLOKAI

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal
rekomenduojamas indikacijas.

GC Initial LiSi Block yra li¢io disilikato dentalinés
keramikos medziaga I tipo, 2 klasés.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

1. Laminatés

2. Vainikeéliai

3. |klotai

4. Uzklotai

5. Pusiniai vainikéliai

6. Pavieniai ar sujungti vainikéliai ant implanto atramos

SUDETIS
Silicio dioksidas, li¢io oksidas, kiti oksidai, daZiklis

RESTAURACIJOS MODELIAVIMAS
Modeliuodami restauracijas, atsizvelkite j Sias paruosimo
bei minimaliy matmeny rekomendacijas:

Restauracijy gairés keramikiniams darbams

1) Krastai turéty baigtis giliais laipteliais ar
suapvalintomis briaunelémis. (1 pav.)

2) Stenkités, kad krastai sgkandzio metu tiesiogiai
nesiliesty su antagonistais

3) Reikéty atsizvelgti j kontaktus su antagonistiniais
dantimis.

4) Siekiant uztikrinti tinkama frezavimo procesag
CAD/CAM sistema preparacijos kandamasis krastas
turéty bati ne mazZesnis nei 1,0 mm (frezavimo
prietaiso geometrija).

Laminaté (2 pav.)
1) Jeigu jmanoma, preparacija turéty bati emalyje.
2) Kaklelio ir (arba) lapiné sritis sumazinama 0,6 mm, o
kandamasis krastas — 0,7 mm.

Priekiniy danty vainikéliai (3 pav.)
1) Briaunelés / laiptelio plotis turi bati ne mazesnis kaip
1,0 mm.
2) Sumazinkite kandamajj krasta vidutiniskai apie 1,5 mm.
3) Sumazinkite vestibuliaring ir (arba) oraline sritj
mazdaug 1,2 mm.

Iklotai (4 pav.)
1) Vagelés srityje preparacijos gylis turi bati ne
mazesnis kaip 1,0 mm, o susiauréjimo plotis — 1,0 mm.
2) Nepalikite neigiamy krasty.
3) Uztikrinkite, kad ertmés sienelés sudaryty 6° kampg
su vertikalia danties asimi.
4) Visi vidiniai krastai ir kampai turi bati suapvalinti.

Uzklotas (5 pav.)

1) Vagelés srityje preparacijos gylis turi bati ne
mazesnis kaip 1,0 mm, o susiauréjimo plotis — 1,0 mm.

2) Nepalikite neigiamy krasty.

3) UZztikrinkite, kad ertmés sienelés sudaryty 6° kampa
su vertikalia danties asimi.

4) Visi vidiniai krastai ir kampai turi bati suapvalinti.

5) Gumburus sumazinkite bent 1,0 mm.

Pusiniai vainikéliai
1) Gumburus sumazinkite bent 1,5 mm.
2) Briaunelés / laiptelio plotis turi bati ne mazesnis kaip
1,0 mm.

Soniniy danty vainikéliai (6 pav.)
1) Sumazinkite anatomine danties formg ir laikykités
numatyto minimalaus storio.
2) Briaunelés / laiptelio plotis turi bati ne mazZesnis kaip
1,0 mm.
3) Sumazinkite kandamajj vainiko tre¢dalj — okliuzinéje
srityje mazdaug 1,5 mm

DARBAS CAD/CAM SISTEMA

Vadovaukités atitinkamomis frezavimo instrukcijomis.
Pastaba:

Blokai gali bati ruo$iami su autorizuotomis CAD/CAM
sistemomis.

APDAILA IR POLIRAVIMAS

Pasalinkite lie€ius ir patikrinkite galutine restauracija. Jei
reikia, pakoreguokite tarpdantinius bei kramtomuosius
kontaktus.

Initial LiSi Block gali bati frezuojamas ir poliruojamas arba
frezuojamas, glaziruojamas bei deginamas.

Poliravimas

UzZbaigimui ir poliravimui naudokite tinkamg instrumenta,
Zemas apsukas ir nedidelj spaudima.

Poliruodami restauracijas atkreipkite démesj j krastelius
bei tarpdancius.

Stenkités neperkaitinti stiklo keramikos.

Prie§ cementuodami nuvalykite restauracijg.

GLAZURAVIMAS IR DAZYMAS (Pasirinktinai)
Glazaravimui, dazymui ir mikro-sluoksniavimui naudokite
misy kompanijos ,GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* “,
,GC Initial Spectrum Stains* arba GC Initial IQ ONE SQIN*
geriausiems rezultatams.

Pastaba:

« laikykités glaztravimo ir dazymo medziagy gamintojy
naudojimo instrukcijy.

Norédami pasiekti geriausiy rezultaty, prasome laikytis
maksimalaus, instrukcijose numatyto GC Initial IQ ONE
SQIN mikro-sluoksnio storio.

Degimo proceso metu pasistenkite per greitai nejkaitinti
/ neatausinti restauracijos. Dél greito temperattros
pokyc¢io medziaga gali sulazti. Degant reikia naudoti
tinkama krosnelés déklg (korétajj déklq) ir atraminj
kaistj (kartu su ,GC Initial Firing Comb*).

CEMENTAVIMAS
1. Restauracijos ésdinimo procedira

1.1 Ant restauracijos vidiniy pavirsiy 20 sekundziy
uzdékite vandenilio fluorido gelio (5-9%).

1.2 Nuplaukite pur§kiamu vandeniu arba ultragarsiniu
valikliu ir iSdZiovinkite.

1.3 Apdorokite ésdintus pavirSius silano riSamaja
medziaga, pavyzdziui, ,CERAMIC PRIMER II arba
,G-Multi PRIMER?, ir palaukite, kol iSdzius.
Pastaba:

« Vandenilio fluoridg galima naudoti tik ne burnoje
ir jo negalima naudoti burnos ertméje.

+ Pavirsiui valyti taip pat galima naudoti fosforo
ragstj (35-37%), geriausiai 10-15 sekundziy valyti
mikrosepetéliu.

2. Cementavimas

Cementuokite adhezyviniu derviniu cementu,

pavyzdziui, ,G-CEM LinkForce", arba savaiminio

sukibimo derviniu cementu ,G-CEM ONE"

Pastaba:

« prie$ naudodami ,CERAMIC PRIMER I, ,G-Multi
PRIMER®, ,G-CEM LinkForce" ar ,G-CEM ONE",
perZidrékite atitinkamas naudojimo instrukcijas.

Jei preparacija yra mazos retencijos, silome naudoti
adhezinj dervinj cementg ( kaip kad G-CEM
LinkForce) arba G-CEM ONE kartu su G-CEM ONE
ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

ATSPALVIS

HT: (itin skaidrus) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (mazai skaidrus) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Viena balinty danty spalva)

DYDIS
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PAKUOTES
5 blokai déZutéje

LAIKYMAS

Optimaliam naudojimui rekomenduojama laikyti kambario
temperatdroje (4-25°C / 39,2-77,0°F), toliau nuo tiesioginiy
saulés spinduliy ir didelés drégmeés.

PERSPEJIMAS
1. Retais atvejais gaminys kai kuriems Zzmonéms gali
sukelti padidéjusio jautrumo reakcijg. Jei taip atsitiko,
nutraukite Sio produkto vartojima bei kreipkités j
gydytoja.
. Netinka pacientams, kuriems:
« likg labai nedaug danty;
« labai sumazéjes sgkandzio aukstis;
« yra funkcijy pakitimy (pvz., bruksizmas).
. Restauracijy nesméliuokite aliuminio ar stiklo
rutuliukais.
Nenaudokite pasaliniy medziagy.
Naudokite tik instrukcijose nurodytais tikslais.
Asmeninés apsaugos priemonés — pirstinés, kaukes,
apsauginiai akiniai turéty bati visada naudojami.
Slifuojant restauracijg naudokite dulkiy surinkimo
prietaisg ir respiratoriy, kad nejkvépti dulkiy.
. Nenaudokite pakartotinai. Dalinai ar visiSkai panaudoto
blokelio fezavimas duos netikslig restauracija.
. Nenuslifuokite mazZiau nei rekomenduojami minimalds
matmenys. Atlikus visus rankinius pritaikymas, turi bati
uztikrintas minimalus sienelés storis.

N
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*Kai kurie instrukcijose minimi produktai gali bati
neprieinami kai kuriuose regionuose. Dél daugiau info,
kreiptis j vietinius GC atstovus.

Kai kurie naudojimo instrukcijose nurodyti produktai GHS
gali bati klasifikuojami kaip pavojingos medziagos. Visada
susipazinkite su medziagy charakteristiky duomenimis.
Juos galite rasti:

https://www.gc.dental/europe
Informacijos taip pat galite gauti pas tiekéjus.

Apibendrintg Saugos ir Klininkinés Charakteristikos
(SSCP) informacija rasite EUDAMED duomeny bazéje
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed) arba susisiekite su
mumis Regulatory.gce@gc.dental

Pranesimas apie nepageidaujamus padarinius:

Jei naudodamiesi produktu pastebéjote bet kokj
instrukcijose nepaminétg Salutinj efekta, nepageidaujamg
reakcijg ar neatitikima, praSome apie juos tiesiogiai
pranesti atitinkamoms instancijoms. Tai galite padaryti
Siame internetiniame puslapyje, pasirinkdami Jasy $aliai
atstovaujancia valdzios institucija:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Taip pat galite rasyti masy kompanijos atstovams:
vigilance@gc.dental

Taip prisidésite prie produkto saugumo gerinimo.

Patikslinta: 07/2024

Enne toote kasutamist lugeda
hoolikalt kasutamisjuhen

GC Initial™ LiSi Block

LIITIUMDISILIKAADIST KLAASKERAAMIKA CAD/CAM
PLOKK

Kasutamiseks ainult hambaravi spetsialistidele soovitatud
kasutusnéidustuste korral.

GC Initial LiSi Block on liitiumdisilikaat keraamiline
materjal hammastele, tilp I, klass 2.

KASUTAMISE NAIDUSTUSED

Laminaadid

Kroonid

Inlay’d

Onlay'd

Osalised kroonid

Kroon v6i lahastatud kroon implantaadi abutmendi peal

SR WON

KOOSTIS
Silikoon dioksiid, litiumoksiid, muud oksiidid, varvaine

PREPARATSIOONI DISAIN
Restauratsioone luues peaks olema séilitatud jargmised
preparatsiooni juhised ja minimaalsed mé6tmed.

Preparatsiooni juhend kéikidele keraamilistele
restauratsioonidele
1) Servade preparatsioon teostage siigava tasku
formeerimisega voi imardatud astmega. (jn 1)
2) Valtige servade otsest oklusaalkontakti anatgonist
hambaga.
3) Arvestama peab anatagonisthammastega.
4) Preparatsiooni intsisaalne serv peaks olema
vahemalt 1,0 mm (freesimismasina geomeetria), et
CAD/CAM-ga voimalikult optimaalselt freesida.

Laminaat (jn 2)
1) Véimaluse korral peaks preparatsioon asetsema
emailil.
2) Tservikaalse ja/voi labiaalse ala vdhendamine 0,6 mm,
I6ikeserva vahendamine kuni 0,7 mm.

Esihamba kroon(jn 3)
1) Ola/kalde laius peaks olema vahemalt 1,0 mm.
2) Véhendage intsisaalset serva umbes 1,5 mm.
3) Vahendage vestibulaarses ja/voi suuddne piirkonnas
umbes 1,2 mm.

Inlay (jn 4)

1) Preparatsiooni sligavus peab olema vahemalt 1,0 mm
ja isthmuse laius fissuuri piirkonnas peab olema
vahemalt 1,0 mm.

2) Arge prepareerige enda alla minevaid kohti.

3) Veenduge, et kaviteedi seinad moodustaksid hamba
pika aksisega 6° nurga.

4) Kéik sisemised servad ja nurgad peaksid olema
Umardatud.

Onlay (jn 5)

1) Preparatsiooni sligavus peab olema vahemalt 1,0 mm
jaisthmuse laius fissuuri piirkonnas peab olema
vahemalt 1,0 mm.

2) Arge prepareerige enda alla minevaid kohti.

3) Veenduge, et kaviteedi seinad moodustaksid hamba
pika aksisega 6° nurga.

4) Kaik sisemised servad ja nurgad peaksid olema
Umardatud.

5) Tagage vahemalt 1,0 mm ruum kuspide piirkonnas.

Osaline kroon
1) Tagage véhemalt 1,5 mm ruum kuspide piirkonnas.
2) Ola/kalde laius peaks olema vahemalt 1,0 mm.

Tagahamba kroon(jn 6)
1) Vahendage anatoomilist kuju ja jalgige ettenéhtud
minimaalset paksust.
2) Ola/kalde laius peaks olema vahemalt 1,0 mm.
3) Vahendage krooni IGikeserva Glemist kolmandikku —
oklusaalsel alal u 1,5 mm.

CAD/CAM TOOTLEMINE

Palun vaadake freesmasina kasutusjuhendit.

Markus:

Plokke saab t66delda vastavalt litsentseeritud CAD/CAM
siisteemidega.

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

Eemaldage tugikanal ja proovige I6plikku restauratsiooni.
Vajadusel korrigeerige proksimaalseid ja oklusaalseid
kontaktpunkte.

Initial LiSi Blocki saab kas freesida ja poleerida voi
freesida, glasuurida ja péletada.

Poleerimine

Lihvige ja poleerige sobiva lihvimisinstrumendiga
madalatel pdoretel, avaldades kerget survet.
Restauratsiooni poleerimisel pdérake tahelepanu
servadele ja kontaktpunktidele.

Viltida tuleb klaaskeraamika tlekuumutamist.
Enne tsementeerimist puhastage restauratsioon.

GLASUURIMINE JA VARVIMINE (Valikuline)
Glasuurimisel, varvimisel ja micro-layering tehnika puhul
kasutage parima tulemuse saamiseks selleks moeldud
tooteid, nagu GC Initial Lustre Pastes NF/ONE*, GC Initial
Spectrum Stains v6i GC Initial IQ ONE SQIN*.

Markus.

« Glasuurimisel ja varvimisel jargige palun tootjapoolseid
juhiseid.

Optimaalsete tulemuste saamiseks jargige GC Initial IQ
ONE SQIN maksimaalset lubatud kihi paksust vastavalt
tootja juhistele.

Poletamisel arge kuumutage ega jahutage
restauratsiooni liiga kiiresti. Temperatuuri kiire
muutumine v&ib péhjustada materjali purunemise.
Pdletamisel tuleb kasutada iget alust (karg) ja tugitihvti
(koos tootega GC Initial Firing Foam).

TSEMENTEERIMINE
1. Restauratsiooni s66vitamise protokoll

1.1 Kandke vesinikfluoriidhappe geel (5-9%) 20 sekundiks
restauratsiooni sisemistele pindadele.

1.2 Loputage veepustliga voi ultrahelivannis ning
kuivatage.

1.3 Toéodelge s66vitatud pinnad silaaniga, naiteks
CERAMIC PRIMER 1I v6i G-Multi PRIMER, ning
laske kuivada.

Markus.

« Vesinikfluoriidhape on ainult valjaspool suud
kasutamiseks ja seda ei tohi peale kanda
intraoraalselt.

Ka fosforhapet (35-37%) voib kasutada pinna
puhastamise eesmargil, soovitatavalt
mikrobrushiga 10-15 sekundi valtel hdérudes.
2. Tsementeerimine

Tsementeerige vaigu baasil adhesiivtsemendiga,

naiteks G-CEM LinkForce'iga v6i vaigu baasil

ises60vituva tsemendiga naiteks G-CEM ONE’iga.

Mérkus.

+ Enne CERAMIC PRIMER I, G-Multi PRIMERI,
G-CEM LinkForce'i véi G-CEM ONE'i kasutamist
lugege vastavat kasutusjuhendit.

Mitteretentiivse preparatsiooni puhul kasutage
adhesiivset tsementi (naiteks G-CEM LinkForce) voi
G-CEM ONE tsementi koos G-CEM ONE ADHESIVE
ENHANCING PRIMER'ga.

TOONID

HT: (Suur labipaistvus) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Madal labipaistvus) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (Uks valgendatud toon)

SUURUS
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PAKEND
5 plokki karbis

SAILITAMINE

Optimaalseks toimimiseks sailitage toatemperatuuril
(4-25°C / 39,2-77,0°F) eemal otsesest paikesevalgusest ja
kérgest niiskustasemest.

HOIATUS

1. Uksikutel juhtudel véib see toode ménel inimesel
pohjustada tundlikkust. Sellise reaktsiooni korral
|I6petage toote kasutamine ning pédrduge arsti poole.

. Ei sobi patsientidele, kellel on:

* puudu palju hambaid

« tugevalt kulunud hambad

« parafunktsionaalsed héired (nt bruksism)

Restauratsioone ei tohiks té6delda alumiiniumoksiidiga

ega klaaskuulidega

Arge kasutage antud todks sobimatuid materjale

Kasutada ainult vastavalt ndidustustele

Alati tuleb kanda kaitsevarustust nagu kindad, ndomask

ja kaitseprillid.

Restauratsioonide lihvimisel kasutage tolmukogujat ja

kandke tolmumaski, et valtida tolmu sissehingamist.

. Arge taaskasutage. Osaliselt véi taielikult toddeldud
plokkide freesimine toob kaasa ebatapse restauratsiooni.

9. Arge prepareerige soovitatavatest minimaalsetest

mootmest vahem. Ka parast kaikvoimalikke kasitsi
kohandamisi peab tagatud olema minimaalne seinapaksus.

N

ousr

® N

*Mbni toode, millele on viidatud kaesolevas kasutusjuhendis, ei
pruugi ménes riigis saadaval olla. Lisateabe saamiseks votke
iihendust kohaliku GC esindajaga.

Osad tooted kédesolevas kasutusjuhendis voivad GHS'is
(kemi ide Uhtne U ilmne ifi imis- ja
margistamissiisteem) olla klassifitseeritud kui tervist
kahjustavad. Tutvu alati ohutusjuhenditega, mis on
saadaval siin:

https://www.gc.dental/europe
Samuti saab neid edasimija kaest.

Kokkuvétte toodete ohutuse ja kliinilise toimivuse kohta
(SSCP) leiate EUDAMED andmebaasis
(https://ec.europa.eu/tools/eudamed véi votke meiega
tUhendust Regulatory.gce@gc.dental

Soovimatu méju raport:

Kui olete teadlik voi eelnevalt kogenud antud toote
kasutamisel tekkinud mis tahes soovimatust mojust,
reaktsioonist v6i muudest sarnastest omadustest,
sealhulgas sellistest, mida kaesolevas kasutusjuhendis ei
ole loetletud, palun teavitage nendest otse vastavat
jarelvalvesiisteemi, valides sobiv oma riigi asutus allolevalt
lingilt:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_et
samuti vdite teavitada meie sisest jarelvalvesisteemi:
vigilance@gc.dental

Sel viisil saate aidata kaasa toote ohutuse parandamisele.

Viimati parandatud: 07/2024
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