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Ce teintier ne constitue qu'une proposition de guide de référence.
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HT (Remplacement de I'émail) W@

Meilleure transparence pour correspondre a |'émail de la dent naturelle. LiSi Press

Ne parait pas sombre en bouche (faible luminosité).

5 MT (Press & stain)
o E Teintes-V avec les couleurs chaudes de la gamme de céramique Initial.
[
(]C.) \$ g LT (Coloration ou stratification)
n
L X <Z( Lingotin a faible translucidité suivant le teintier V. Idéal pour la coloration ou la stratification cut back avec GC Initial LiSi.
‘8 _9 & LT-1Q (Concept One body A, B, C, D ou stratification)
\9 % Teintes compactes suivant le concept One Body.
O un MO (Stratification)
(92] % Gréace a sa forte fluorescence, une couleur réaliste peut étre reproduite avec la céramique de stratification Initial LiSi.
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% CIC.) e Gamme de teintes simplifiée
O O e Moins de produits, moins colteux
:'(]_)) — e Suffisante pour des réalisations trés esthétiques
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(9)) O translucidité cac
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