
Obraba obstaja, 
prav tako naše rešitve zanjo​
Tehnični vodič za močno obrabo



Kje začeti?

Skenirajte za več 
informacij!

Za izbiro direktnega ali indirektnega zdravljenja obrabe ni točno določenih pravil, 
vendar je cilj zobozdravnika vedno ohranjati čimbolj minimalno invaziven pristop. Večina 
primerov se začne z direktnimi restavracijami.
V zapletenih primerih s hudo patološko obrabo pa moramo poseči tudi po indirektnih 
materialih. Ta vodič prikazuje primere delovnega procesa za indirektno zdravljenje 
obrabe in je nadaljevanje vodiča za uporabo direktnih tehnik.
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Klinična in funkcionalna diagnoza

Obraba je večdimenzionalno stanje – lahko je fiziološka ali patološka, srednja ali huda, lokalizirana na enem zobu, 
manjši skupini zob ali v celotnih ustih in prisotna v neštetih kombinacijah, ki jih je težko prepoznati in zdraviti.

Erozija

AbrazijaAtricija

Zmerna

Izguba zobne strukture <1/3

Huda

Izguba zobne strukture >1/3

Prizadete 
so površine, 

udeležene v okluziji

Število prizadetih 
zob.

Ali je obraba tipična 
za pacientovo 

starost?

Stopnja izgube 
zobne strukture 
s časom.

Loomans B, Opdam N, Attin T, Bartlett D, Edelhoff D, Frankenberger R, et al. Severe tooth wear: European consensus statement on management guidelines. 
J Adhes Dent. 2017;19(2):111–119.

Napredovanje

Starost pacienta Lokalizirana ali 
generalizirana

Kdaj lahko rečemo, 
da je obraba zob 

huda?

Etiološki dejavniki
Skriti vzroki, ki 

prispevajo k zobni 
obrabi.

Obseg obrabe
Stopnja izgube 

zob.

Okluzijske zobne 
površine sodelujejo 

pri obrabi.



Pri hudi obrabi zob je potrebno v sklopu procesa klinične diagnostike pozorno proučiti vse dejavnike, 
naštete na prejšnji strani.

Redni pregledi za 
prepoznavanje etiologije in 
stopnje obrabe zob.

Pozorno načrtovanje zdravljenja je še pomembnejše pri hudi generalizirani obrabi in zapletenih primerih. 
Upoštevati moramo zobno estetiko, funkcionalne zahteve in biomehanske pomisleke načrtovanih restavracij, 
obenem pa se držati načel minimalne invazivnosti. Vertikalno dimenzijo okluzije (VDO) je potrebno definirati 
znotraj posamezne cone udobja ter uravnotežiti funkcijo, estetiko in fonetiko. 

Sodeč po literaturi velja stalno zvišanje VDO v incizalni regiji do 5 mm za varno, predvidljivo in dobro tolerirano.

Obrazna estetika
Kaj je primerno za splošne 
obrazne poteze pacienta 
in kaj si pacient želi.

Stabilnost sklepa
S pomočjo pahljačastega 
merilnika določimo 
centralno relacijo.

Fonetika
Ohraniti moramo 
zmožnost jasnega govora 
pri pacientu. Fonetiko 
testiramo z izgovorjavo 
glasov »S«, »M« in »F«.

Prehodni prostor
Bi moral biti 2-4 mm 
med vertikalno dimenzijo 
okluzije (VDO) in 
vertikalno dimenzijo 
mirovanja (RVD). 

Za primere se zahvaljujemo:
Dr. K. Karagiannopoulos, VB, Prof M. Peumans, Belgija,
Dr. C. Moussally, Francija, Dr. P. Swerts, Belgija

Uporabite Revotek LC

•	 Preprost za oblikovanje
•	 Odločite se, kdaj boste presvetljevali
•	 Okluzijo lahko večkrat preverite brez deformacij

Izobraževanje pacientov je ključnega 
pomena za preprečevanje napredovanja 
obrabe zob.

Serija odtisov ali 3D skenov 
za spremljanje napredovanja 
obrabe skozi čas.

NASVET!

Načrtovanje estetsko-funkcionalnega zdravljenja

"RVD” "VDO”
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Voščeni model

Dobro sodelovanje med zobozdravnikom in zobotehničnim laboratorijem je ključnega pomena za doseganje 
funkcionalne in estetske rehabilitacije, kot prikazuje naslednji opis delovnega procesa. Tehnika voščene konstrukcije 
na študijskem modelu je pomembna za ocenjevanje kliničnega primera in določanje najprimernejšega pristopa 
zdravljenja.

Naredite odtis klasično ali 
z intraoralnim skenerjem.

Prenesite ta odtis na artikulator 
(digitalni ali analogni) in preverite.

Načrtujte anteriorno zasnovo in 
ocenite estetske spremembe.

Z artikulatorjem ocenite povečani 
prostor pri VDO in centralno 
relacijo pri pacientu.

Nadaljujte s posteriorno zasnovo, 
če je povečani prostor zadosten.

Naredite 3D odtis ali negativno 
kopijo modela.

Po diagnostičnem voščenem modelu pri rehabilitaciji hude obrabe lahko uporabite vodeni pristop za izdelavo 
začasnega modela in natančno prenesete načrt za estetsko in funkcionalno rehabilitacijo v klinično pripravo. 
S to tehniko zobozdravnik nadzoruje količino redukcije zob glede na načrtovani prostor za restavracijo in 
okluzalni načrt v sklopu minimalno invazivnega koncepta. Odstrani le tisto zobno strukturo, ki jo zaradi končnih 
restavracij mora, pri tem pa ohrani sklenino.



Bleeding of the cartridge 
prior to the first use.

TIP

7 8

9 10

1211 13

Začasna restavracija

Vzemite odtis 3D natisnjene ali 
negativne kopije voščenega modela, ki 
ste jo pripravili v laboratoriju v koraku 6.

Napolnite notranjo stran odtisa s 
TEMPSMART DC.

Začnite na najnižji točki okluzalne 
površine odtisa in držite konico 
potopljeno v material.

Majhno količino TEMPSMART DC 
iztisnite izven odtisa. Ta vzorec vam bo 
povedal, kdaj lahko odstranite odtis.

Odtis namestite intraoralno v 45 
sekundah po nanašanju. Za nameščanje 
s Teflonom si oglejte vmesno fazo pri 
TEMPSMART DC.

2 do 2,5 min po začetku mešanja 
odstranite odvečni material in 
odstranite odtis iz ust.

Pred poliranjem preverite, ali so morda 
kakšne luknjice ali reže. V tem primerih 
uporabite G-MULTI Primer in področja 
popravite z G-aenial Universal Injectable.

Zaključite in polirajte površine 
z uporabo sistema za poliranje 
kompozitov.

Preverite ugriz in minimizirajte okluzalni 
stres in obremenitev.

NASVET!

NASVET!
Pred uporabo iztisnite nekaj 
materiala.

NASVET!
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Preparacija začasne vodene proteze - I. Prevleka

Obrusite fisure na začasni restavraciji z grobim okroglim diamantnim svedrom. Povežite fisure z grobim valjastim 
diamantnim svedrom z dolgo osjo 
svedra pravokotno na predhodno 
pripravljene fisure.

Zaključite površino s finim valjastim 
diamantnim svedrom.

Ustvarite incizalno stopnico na 
margini zoba 21 s finim plamenastim 
diamantnim mikro-svedrom.

Ustvarite cervikalno in proksimalno 
mikro-margino z valjastim diamantnim 
mikro-svedrom z zaobljeno konico.

Polirajte proksimalno z diamantnim 
trakom. Še enkrat preglejte vse.

Upoštevajte naravne podrobnosti 
vertikalno in prečno.

Za ocenjevanje debeline preparacije 
lahko na vertikalnem delu uporabite 
silikonski ključ.

Pred začetkom preparacije zob preverite 
zdravje dlesni in očistite vse zobe.

NASVET!

NASVET!
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Pripravite fisure na okluzalni površini 
začasnega modela z grobim valjastim 
diamantnim svedrom.

NASVET!

Fisuro označite s svinčnikom, da je ne 
bi dvakrat preparirali.

Povežite fisure z grobim valjastim 
diamantnim svedrom z dolgo osjo 
svedra pravokotno na predhodno 
ustvarjene preparacije.

Končajte margine preparacije z 
zaobljenjem robov z grobim valjastim 
diamantnim svedrom.

Zobe spolirajte ter zgladite preparirane 
površine in preprečite ostre robove.

Zadnjič preglejte preparacijo in se 
prepričajte o primerni debelini in 
gladkosti.

•	 Upoštevajte debelino za minimalno preparacijo, ki se priporoča za izbrani restavracijski 
material.

•	 Ohranite gladke, zaobljene interne robove ter zmanjšajte koncentracijo stresa.
•	 Izdelajte 6°–10° poševnino aksialne stene za izboljšanje retencije in lažje vstavljanje.
•	 Odstranite spodreze, da se bo restavracija lepo prilegala.
•	 Ohranite zadostno debelino aksialne stene za boljši odpor in retencijo.
•	 Ustrezno odprite kontaktne točke za pravilno marginalno adaptacijo in obrobe.

Preparacija začasne vodene proteze - II. Overlay

NASVET!
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Preparacija začasne vodene proteze - III. Krona

Po izdelavi začasne proteze zaščitite 
sosednje zobe s kovinsko matrico.

Sprostite interproksimakni prostor 
z grobim plamenastim diamantnim 
svedrom.

Pripravite fisure na okluzalni površini 
začasne proteze z grobim valjastim 
diamantnim svedrom.

S svinčnikom označite fisuro, da je ne 
bi preparirali dvakrat.

Povežite fisure z grobim valjastim 
diamantnim svedrom z dolgo osjo 
svedra pravokotno na predhodno 
ustvarjene.

Z enakim svedrom pripravite vertikalne 
fisure na bukalnih in lingvalnih površinah 
in jih označite s svinčnikom.

Povežite fisure z grobim valjastim 
diamantnim svedrom z dolgo osjo 
svedra pravokotno na predhodno 
ustvarjene.

Finiširajte margine preparacije z 
zaobljenjem robov. Nato spolirajte 
zobe ter zgladite preparirane površine.

Za preverjanje stičnih točk in pravilnega 
prileganja proteze.

Uporabite GC Fit Checker

NASVET!

NASVET!



Vmesna faza

Pri zdravljenju hude obrabe zob je pomemben korak prehodna faza, med katero novo VDO preverimo pred 
začetkom končnega zdravljenja.

Ključni dejavniki za ocenjevanje med prehodno fazo:

Odsotnost bolečine Funkcija
(npr. okluzija)

Estetika Govor Prilagajanje/udobje 
z novo VDO

IZBIRA MATERIALOV

V tej fazi uporabimo neinvazivne in reverzibilne materiale za testiranje predlaganih sprememb pred dokončnim 
zdravljenjem, vključno s PMMA, polikarbonatom, kompozitno smolo in smolnato nanokeramiko.

PMMA Kompozitna smola  
(npr. bisakrilni material, direktni kompozit, ...)

Lastnosti •	Dolgotrajni klinični podatki
•	Več metod izdelave (rezkanje/printanje)
•	Cenovno ugodno

•	Visoke fizikalne lastnosti (fleksurna moč, 
odpornost na frakture)

•	Visoka estetika
•	Visoka natančnost
•	Ne zahteva preparacije

GC rešitve •	Temp PRINT
•	Unifast III

•	G-ænial Universal Injectable
•	TEMPSMART DC

Če se odločite za kompozitno smolo v prehodni fazi, 
si oglejte tehniko injiciranja v kalup korak za korakom:

Aini, T., Güth, J.-F., Seidel, K., Görl, S., & Graf, T. (2025). Restoration of severe tooth wear: Converting the splint jaw position into definitive restorations. 
Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. https://doi.org/10.1111/jerd.13479
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Vmesna faza – I. GC Temp PRINT

Po pripravi na začasno vodeno izdelano protezo (prevleke, overlayi ali krone) izdelamo začasno restavracijo iz 
svetlobno strjujočega kompozita za 3D printanje in ga namestimo skladno s specifičnim delovnim procesom.

Začasne krone digitalno zasnujemo 
in natisnemo z GC Temp PRINT.

S svedri odstranimo opore pri tiskanju. Oblikujemo in finiširamo, dokler ne 
dosežemo željene anatomije.
Peskamo z 25-50 μm AlOx. 1,5 bara.
Očistimo in osušimo.

Za individualizacijo pobarvamo z OPTIGLAZE color, ki bo dodal tudi dolgotrajen sijaj in odpornost na obrabo. Presvetlimo.

Začasno restavracijo iz GC Temp PRINT 
cementiramo z začasnim cementom.

Z dovoljenjem zobnega tehnika S. Lusty, VB

Dolgotrajna začasna rešitev.

GC začasni cement

FREEGENOL 
TEMPORARY PACK 
Cement s cinkovim 

oksidom

GC Fuji TEMP LT 
Steklasto ionomerni 
začasni cement za 

cementiranje

Za dodatne informacije se obrnite na 
zastopnika.
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Začasna faza – II. TEMPSMART DC

Namesto materialov, kot je PMMA, lahko pri nameščanju začasnih restavracij iz bis-akrilnih materialov 
(npr. TEMPSMART DC) uporabite tudi tehniko točkastega jedkanja.

Interproksimalno namestite teflonski 
trak in ga s ploščato spatulo nežno 
potisnite na položaj.

Za retencijo izvedite točkasto jedkanje 
stran od margin na vsakem zobu. 
Pozorno sperite in osušite.

Nanesite majhno količino G-Premio 
BOND v središče zoba, počakajte 
10 sekund, nato 5 sekund sušite in 
presvetlite.

Zavrzite za grahovo zrno materiala. 
Nato namestite TEMPSMART DC v odtis.

Odtis namestite intraoralno v 45 
sekundah po nanosu materiala.
Odstranite odvečni material.

Odstranite odtis v 2-2,5 minutah po 
nanosu materiala.

Obrežite odvečni material s skalpelom. Finiširajte margine z extra finim 
plamenastim diamantnim svedrom in 
z rahlim pritiskom obdelajte margine.

Nanesite tanek sloj OPTIGLAZE color.
Presvetlite in preverite okluzijo.



Končna restavracija

Po vmesni fazi, ki lahko traja tudi več mesecev, in ko se je pacient navadil na nov položaj okluzije brez bolečin 
in z zadovoljivo funkcijo, estetiko in fonetiko, se je vrnil v ordinacijo, kjer smo odstranili začasno restavracijo. 
Popravili smo margine in/ali preparacije in naredili nov odtis.

Material za končno restavracijo (kot je nano-hibridni kompozit, litijev disilikat ali cirkon) izberemo glede na 
funkcionalne zahteve, klinične indikacije in estetske želje.

IZBIRA MATERIALA

Kategorija Litijev disilikat   Hibridna keramika   Cirkon

Materiali Initial LiSi Block & 
Press CERASMART270

Initial Zirconia Disk 
& Initial Zirconia 

Disk ML Elite

Fizikalne 
značilnosti

Biaksialna fleksurna moč 
(MPa)

408 270 600-1200

Elastičnost/blaženje 
mastikatornih sil  - +++ -

Preprečevanje obrabe 
antagonistov + +++ +

Rokovanje

Intra-oralna popravila + +++ +

Možnost poliranja  +++ +++ +

Hitrost obdelave  ++ +++ +

Estetika

Estetika +++ ++ ++

Anteriorne indikacije  +++ + +

Možnosti karakterizacije 
IQ ONE SQIN 

Initial LiSi

OPTIGLAZE color/
GRADIA PLUS Lustre 

Paint

Initial Zr-FS / Initial IQ 
ONE SQIN
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Finiširanje – Initial LiSi Block 

PRIPRAVA NA RESTAVRACIJO

Očistite, sperite in osušite 
preparacijo.

Preverite prileganje. Odstranite 
restavracijo in jo očistite.

20 sekund jedkajte s 
fluorovodikovo kislino. 
Sperite in osušite restavracijo.

Na restavracijo nanesite silan, 
kot je G-Multi PRIMER.

POLIRANJE RESTAVRACIJ IZ INITIAL LISI BLOCK

Z diamantnim 
diskom odrežite 
lijaček.

Spolirajte z 
grobim polirnim 
diskom.

Spolirajte z 
medium polirnim 
diskom.

Finiširajte s finim 
polirnim diskom.

BARVANJE RESTAVRACIJ IZ INITIAL LISI BLOCK

Z diamantnim 
diskom odrežite 
lijaček.

Naredite podlago 
z glazuro Initial 
IQ Lustre Pastes 
ONE L-NFL 
odtenek.

Za dentinski 
učinek pobarvajte 
z Initial IQ Lustre 
Pastes ONE L-A 
odtenek.

Specite.  
Podrobna navodila 
o pečenju najdete 
v tehničnem 
priročniku za Initial 
Lustre Pastes ONE.

Polirajte s krtačko 
iz kozje dlake in 
pasto GRADIA 
DIAPOLISHER 
(opcijsko).

Končni rezultat.

Končni rezultat.
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PRIPRAVA NA RESTAVRACIJO

Finiširanje – CERASMART270

Očistite, sperite in osušite 
preparacijo.

Speskajte z aluminijevim 
oksidom 25-50 μm s pritiskom 
0.15 MPa/1.5 bara.

60 sekund jedkajte s 
fluorovodikovo kislino (5 %). 
Sperite in osušite restavracijo.

Na restavracijo nanesitesilan, 
kot je G-Multi PRIMER.

POLIRANJE RESTAVRACIJE IZ CERASMART270

Z diamantnim 
diskom odrežite 
lijaček.

Spolirajte 
z medium 
polirnim diskom.

Finiširajte s finim 
polirnim diskom.

Polirajte s krtačko 
iz kozje dlake in 
pasto GRADIA 
DIAPOLISHER 
(opcijsko).

BARVANJE RESTAVRACIJE IZ CERASMART270

Z diamantnim 
diskom odrežite 
lijaček.

Fisure in cervikalna 
področja pobarvajte 
z OPTIGLAZE color.

Dodajte sijaj 
z OPTIGLAZE 
color Clear HV.

Presvetlite 
skladno s 
proizvajalčevimi 
navodili.

Končni rezultat.

Končni rezultat.

ALI
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Finiširanje – Cirkonske krone

POLIRANJE RESTAVRACIJ IZ CIRKONA
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BARVANJE CIRKONSKIH RESTAVRACIJ

PRIPRAVA NA RESTAVRACIJO

Speskajte s 50 μm aluminijevim 
oksidom pri 1,5 bara.

Očistite, sperite in osušite preparacijo. Na restavracijo nanesite MDP, kot je 
G-Multi PRIMER.
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Uporabite ustrezne dentalne instrumente za pripravo in finiširanje 
cirkona, litijevega disilikata in keramik za izdelavo prevlek.

Popravke sijaja lahko naredite z ustreznimi instrumenti in 
diamantno pasto.

Z ustreznimi instrumenti oblikujte in konturirajte ogrodje. 
Po predpoliranju s primerno keramično polirko nežno speskajte 
končano ogrodje in površine, kamor boste nanašali keramiko, 
s 50μm aluminijevim oksidom pri maksimalno 1,5 bara.

Po končnem pečenju boste zlahka dosegli čudovito 
vitalnost in zelo naravno glazuro. Prepričljiv, naraven rezultat 
dosežete zgolj z eno peko z Lustre Pastes ONE.



Cementiranje

Preverite zdravje dlesni in očistite vse 
zobe.

Očistite površine s plovcem in vodo. Peskanje površine se priporoča za 
zagotavljanje čistega delovnega 
področja.
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Litijev disilikat:
20 sekund jedkajte s 5-9% 

fluorovodikovo kislino.

Hibridna keramika:
60 sekund jedkajte s 5-9% 

fluorovodikovo kislino ALI peskajte 
(30-50 μmAl203, ~1 bar).

Cirkon:
Peskajte (30-50 μmAl203, 

~1 bar).

Primer s silanom je nujen za 
steklokeramiko in hibridno keramiko;
Primer z MDP pa je opcijski za cirkon 
z G-CEM ONE.

Za FujiCEM Evolve
ni potrebno uporabiti primerja.

G-Multi PRIMER
lahko uporabite za vsako restavracijo.

G-CEM ONE
Univerzalni smolnati cement Smolnato modificirani steklasto-ionomerni 

cement
(indiciran za preparacije z retencijo)

Zobni primer se priporoča za vse preparacije, 
ki nimajo zadostne retencije in oblike.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer  
(ali G-Premio BOND + presvetljevanje) 

lahko uporabite v vseh primerih.

Pri FujiCEM Evolve
primer ni potreben.

Restavracijski material

FujiCEM Evolve

Pripravite zobe na obdelavo

ALI
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Cementiranje – Smolnati cement

Priporoča se tehnika selektivnega ali 
totalnega jedkanja. Sperite in osušite.

Nanesite G-CEM ONE AEP, počakajte 
10 sekund in 15 sekund sušite. 
Presvetljevanje ni potrebno.

Nanesite G-Premio BOND, počakajte 
10 sekund, sušite 5 sekund in presvetlite.

ALI

Nanesite G-CEM ONE neposredno na 
restavracijo.

Nemudoma namestite in ohranjajte 
zmeren pritisk. Delovni čas pri 23ºC je 
2 min 45 sekund.

Ko cement dobi gumijasto konsistenco, 
odstranite presežke in obenem ohranjajte 
zmeren pritisk. Presežke lahko točkovno 
presvetljujete po 1 sekundo.

Ob zmernem pritisku presvetlite vse 
površine/margine.

Pustite, da se material 4 minute strjuje, 
v primeru da zaradi restavracije svetloba 
ne prehaja do konca.

Za končno poliranje uporabite polirne 
gumice ali diske.

Nanesite GC Modeling Liquid na čopič in/ali instrument, da optimizirate 
viskoznost/konsistenco smole in olajšajte odstranjevanje odvečnega materiala.

NASVET!
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Cementiranje – Steklasto ionomerni cement

Predhodno nekoliko iztisnite brizgalko, 
da bosta pasti enakomerno tekli.

Nanesite FujiCEM Evolve neposredno 
na restavracijo skozi mešalno konico.

Pasti mešajte 10 sekund. Nanesite 
mešanico FujiCEM Evolve neposredno 
na restavracijo.

Takoj namestite na preparacijo. 
Ohranjajte zmeren pritisk.

Odvečni material lahko 3 sekunde 
točkovno presvetljujete.

Ko bo cement gumijast, odstranite 
odvečni material in obenem ohranjajte 
zmeren pritisk.

Nadaljujte s pregledom okluzije in 
finiširanjem 4 min 30 sekund po 
namestitvi restavracije.

ALI

Odkrijte več v GC-jevem priročniku za cementiranje 
Od Fuji I pa vse do G-CEM ONE.

OPCIJSKO



TEMPSMART DCG-CEM ONE

FujiCEM Evolve

CERASMART270

Initial Zirconia Disk ST/HT/UHT  
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

Initial LiSi Block & PressGC Temp PRINT

Initial IQ ONE SQIN Initial Zr-FS

	D Visoka zmogljivost 
za vse vrste restavracij
	DNeodvisen od tehnike
	D Visoka barvna stabilnost 
v 4 odtenkih za nevidne 
margine
	D Za maksimalno moč 
vezave ga lahko uporabite 
z Adhesive Enhancing 
Primer ali G-Premio BOND

	DNanos v enem koraku, 
ni odvisen od tehnike 
kot smolnati cementi
	D Toleranten na vlago
	DOptimalna vezava na 
cirkon
	D Tanek sloj in natančno 
prilagajanje

	DHomogena disperzija 
polnila – močno, gladko 
in dolgotrajno
	D Blaži močne sile ugriza
	D Preprosti popravki 
v ordinaciji

	D Superiorna estetika v 6 
odtenkih
	D Zaradi ultra finih delcev 
polnila ima dolgotrajen 
sijaj
	DOdlikuje ga udoben 
delovni čas. S končnim 
presvetljevanjem boste 
skrajšali čas strjevanja in 
dosegli optimalno trdoto.

	D Superiorna estetika
	D Prefinjen litijev disilikat 
s tehnologijo HDM za 
nenadkriljive fizikalne 
značilnosti
	DGladke margine in 
superiorno poliranje zaradi 
homogene strukture

	D Zelo močni
	D Vsestranski in primerni 
za širok nabor kliničnih 
indikacij
	D Izvrstna estetika v 
kombinaciji z Initial IQ 
ONE SQIN

Odkrijte več o
zdravljenju močne obrabe

Odkrijte več o 
GC tečajih

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/sl-SI

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe

	DOdlične stabilne 
mehanske značilnosti
	D Brez MMA/za DLP tiskanje
	D Kompatibilen z 
OPTIGLAZE color

	D Jasna oblika in detajli s fino 
teksturo v mokri fazi – brez 
sprememb po pečenju
	D Samoglazurne lastnosti 
– dosezite čudovit 
poliran videz v samo 
enem pečenju
	DOptimalni nivo 
fluorescence – zagotavlja 
videz naravnih zob v vseh 
svetlobnih pogojih
	DMaksimalna estetika 
v mikroslojih

	D Visoka vsebnost izjemno 
čistega, posebej 
izbranega glinenca
	D Superiorna estetika na 
vseh tipih cirkonskih 
ogrodij z visoko natezno 
trdnostjo
	D Lahko se zmoči, ima 
visoko stabilnost in 
ustvari gladke površine
	D Superiorna naravna 
estetika 

CERASMART, Fuji, FujiCEM, G-CEM, G-ænial, Initial, Temp PRINT, TEMPSMART in OPTIGLAZE so blagovne znamke GC.
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