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Ilu ja 
tugevus ühe 

hetkega

Leutsiidiga 
tugevdatud põldpaost 

keraamiline 
CAD/CAM plokk
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Initial™ LRF BLOCK tootjalt GC on leutsiidiga tugevdatud põldpagu CAD/CAM plokk 
täiskontuuridega täiskeraamiliste restauratsioonide valmistamiseks. Tootearenduse käigus toetus  
GC rohkem kui 15-aastasele kogemusele Initial keraamikaga, mis on hambatehnikute hulgas hästi 
tuntud.

Leutsiidi sisaldus tugevdab struktuuri ja teeb võimalikuks kasutamise nii esi- kui ka tagahammaste 
piirkonnas, isegi ilma glasuurimata. Leutsiidikristallide suuruse ja jaotumise valik mõjutab ümbritseva 
valguse peegeldumist ja teeb selle silmapaistvalt esteetiliseks.

Loomulikud restauratsioonid  
teile sobivas rütmis

Lihtne manuaalne 
poleerimine...
Suurepärase läike ja esteetika saavutamine on võimalik 
vaid paari poleerimisetapiga. Selle valiku korral pole vaja 
põletusahju.

Valige sobiv viimistlusviis

Initial LRF struktuuri SEM pilt
Allikas: GC R&D, Austria

... või glasuurimine ja 
põletamine isikupärastamise 
võimalusega

Vastavat Initial LRF glasuurpastat on selle optimaalse 
konsistentsi tõttu lihtne peale kanda. Soovi korral võib seda 
segada Initial Spectrum Stains värvidega, et restauratsiooni 
loomuliku tulemuse saavutamiseks veelgi isikupärastada.

Läige saavutatakse lihtsasti vastavate poleerimisinstrumentidega, nagu
Diapol Twist portselanile (EVE)

Initial LRF glasuurpasta ja Initial Spectrum Stains värvide segu kasutamine



Nautige lihtsa monokroomse 
plokiga saavutatud kauneid 
tulemusi

Initial LRF-i unikaalne koostis annab ideaalse 
sobituvuse loomuliku hambastruktuuriga, andes 
seega suurepärased kliinilised tulemused. 
Ja seda monokroomse ploki kasutamise 
lihtsusega.

Monokroomne tagahammaste piirkonna onlay, mis on kinnitatud kahelikõvastuva adhesiivse 
vaigutsemendiga, G-CEM LinkForce (GC).
Autor Dr. S. Cazier, Prantsusmaa

Esihammaste restauratsioone saab vajadusel 
isikupärastada värvide segamisega, näiteks 
Initial Spectrum Stains värvid.

Nii esi- kui tagahammaste piirkonnas

Esihammaste restauratsioonid, kus on näha suurepärane toonide ühtivus.  
Autor Dr. R. Venelinov, Bulgaaria.
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Initial LRF BLOCK tagab loomuliku fluorestsentsi ja opalestsentsi, mis on 
disainitud sulanduma kokku hambastruktuuriga.

Põldpaokeraamika  
loomulik ilu

Fluorestsents võrreldes naturaalse hamba ja konkureerivate toodetega

Opalestsents võrreldes naturaalse hamba ja konkureerivate toodetega
Photo de MDT M. Brüsch, Allemagne/Joaquin Garcia Arranz (Quini), Espagne

Valige transparentsusaste, mis sobib kõige paremini teie 
preparatsiooniga ja saavutage maksimaalne esteetiline 
tulemus

Autor Dr. J.Tapia Guadix, Hispaania
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Väärtus (heledus) Parim kasutusvaldkond

Inlay/onlay ja laminaat

Esi- ja tagahammaste kroonid

Initial LRF A2 Competitor I A2 Competitor II A2

Initial LRF A2 Competitor I A2 Competitor II A2



300

250

200

150

100

50

0

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Leutsiidiga tugevdatud 
restauratsioonide tugevus

Hoolimata sellest, kas te poleerite või glasuurite 
restauratsiooni, on Initial LRF BLOCK oma kategooria 
plokkide hulgas kõrgeima murdumisstabiilsuse ja 
paindetugevusega.
Selle tulemusena võib keraamikat ohutult kasutada nii 
esi- kui ka tagahammaste restauratsioonides, isegi ilma 
põletamiseta.

Pärast freesimist on Initial LRF restauratsiooni pind ülimalt sile ja mittepoorne. Selle tugevus 
vähendab murdumise riski ja detailse viimistluse tõttu sobituvad serva kontuurid hambaga ilma 
üleminekupiirideta.

	 Kõrge esteetika

	 Piiratud kasutusnäidustused

Madala tugevusega plokid

	 Rohkem kasutusnäidustusi

	 Pikem töötlemisaeg

	 Põletamine on kõrge tugevuse 
	 saavutamiseks vajalik

Kõrge tugevusega plokid

Parim kombinatsioon

Initial LRF BLOCK

	 Lihtne ja kiire töötlemine

	 Sobiv paljudeks kasutusnäidustusteks

	 Kõrge esteetika

	 Sama tugevus nii põletades kui poleerides

Allikas: GC R&D, Austria

Allikas: GC R&D, Austria

3-Point Flexural Strength

Crown fracture stability test
	 I konkurent

	 (konventsionaalne klaaskeraamiline 
plokk)

	 Poleeritud GC Initial™ LRF 
BLOCK

	 II konkurent
	 (konventsionaalne klaaskeraamiline 

plokk)

	 GC Initial™ LRF BLOCK + glasuurpasta
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6,0°

1,0 mm

2,0 mm

Avastage Initial LRF  
vaid mõne sammuga
Prepareerige, skannige ja freesige

Valige värvitooni transparentsus
HT (vasakul) või LT (paremal)

Järgige preparatsiooni juhendeid; sügav chamfer või ümar õlg Skannige, disainige ja freesige

Proovige istuvust, kontrollige hambumust ja valige 
viimistlusviis

Manuaalne poleerimine Glasuurimine ja põletamine
Autor M. Brüsch, MDT

Prepareerige ja tsementeerige restauratsioon

Töödelge 
vesinikfluoriidhappega 
(5-9%) 60 sekundit ja 
loputage.

Kasutage silaanil 
põhinevat sidusainet, 
näiteks G-Multi PRIMER

Valikuline preparatsiooni 
söövitamine ja 
sidustamine, näiteks 
G-Premio BOND’iga.

Tsementeerimine vastavalt 
juhistele, antud juhul 
G-CEM LinkForce’iga.

Lõpptulemus, kus on näha 
perfektne integratsioon

Autor Dr. R. Venelinov, Bulgaaria

või
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Kiirus Tugevus Esteetika

•	 Põletamine pole 
kohustuslik

•	 Sile pind pärast 
freesimist – lihtne 
viimistlemine

•	 Tugevam kui 
konventsionaalsed 
põldpaokeraamikad

•	 Vähem murdumist

•	 Ideaalsed servad

•	 Loomulik välimus

•	 Loomulik 
valgusdünaamika

Tugevad ja kaunid  
restauratsioonid teile sobivas rütmis

Kui preparatsioon on retensioonivaba, on adhesiivse vaigutsemendi (nt 
G-CEM LinkForce) kasutamine soovituslik.

Laadige alla GC tsementeerimisjuhend 
(Luting Guide), kus on toodud iga 
tsementeerimisviisi jaoks samm-
sammuline juhend.

Tsementeerimise soovitused

Näidustused

Kahelikõvastuv 
adhesiivne 

vaigutsement 
G-CEM LinkForce

Isekinnituv 
vaigutsement 

G-CEM LinkAce

Vaiguga 
modifitseeritud 
klaasionomeerid 

FujiCEM 2 SL  
või Fuji Plus

Valguskõvastuv 
adhesiivvaik  

G-ænial Universal 
Flo

Laminaadid

Inlay’d/ 
Onlay’d Retensiooni- 

preparatsioonid (ainult inlay’d) <2mm

Kroonid
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GC Initial LRF BLOCK -  
Tugevus ja ilu ühe hetkega.

Initial LRF BLOCK süsteemile 
CEREC/inLab

Initial Spectrum 
Stains värvid

Initial LRF glasuurpasta 
ja lahjendusvedelik

G-CEM LinkForceInitial LRF BLOCK, 
UNIVERSAALNE

Saadaolevad pakendid ja seotud tooted

CEREC/inLab koodid* tootele GC Initial LRF BLOCK; Kogus: 5 tk

876501 A1-HT-12 876507 A2-HT-12 876513 A3-HT-12 876519 A3.5-HT-12 876525 B1-HT-12 876531 BL-HT-12

876502 A1-HT-14 876508 A2-HT-14 876514 A3-HT-14 876520 A3.5-HT-14 876526 B1-HT-14 876532 BL-HT-14

876503 A1-HT-14L 876509 A2-HT-14L 876515 A3-HT-14L 876521 A3.5-HT-14L 876527 B1-HT-14L 876533 BL-HT-14L

876504 A1-LT-12 876510 A2-LT-12 876516 A3-LT-12 876522 A3.5-LT-12 876528 B1-LT-12   

876505 A1-LT-14 876511 A2-LT-14 876517 A3-LT-14 876523 A3.5-LT-14 876529 B1-LT-14   

876506 A1-LT-14L 876512 A2-LT-14L 876518 A3-LT-14L 876524 A3.5-LT-14L 876530 B1-LT-14L   

876590 GC Initial LRF Glaze Paste & Diluting Liquid

*UNIVERSAALSETE koodide saamiseks külastage meie kodulehte: https://www.gceurope.com/products/initiallrfblock/

GC kaubamärgid: FujiCEM 2, Fuji PLUS, G-ænial Universal Flo, G-CEM LinkAce, G-CEM LinkForce, G-Multi PRIMER, G-Premio 
BOND, Initial Glaze Paste, Initial Spectrum Stains

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Nordic AB esindaja Eestis

Mob. +372 520 8718
Christine.Kuusmaa@gc.dental
www.gceurope.com
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