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Des innovations qui font la différence

•	 Concept de teintes [R]EVOlutionnaire
•	 Précision haut de gamme des teintes avec moins de produits
•	 Couverture complète des teintes A-D, bleach, gum shades, et poudre à effets (effect powders) 

•	 Composition céramique [R]EVOlutionnaire
•	 Résistance accrue et esthétique exceptionnelle
•	 Structure cristalline améliorée pour une durabilité supérieure

•	 Opaque [R]EVOlutionnaire
•	 Très couvrant et liaison fiable
•	 Adhésion puissante avec des couches plus fines et moins nombreuses

•	 Modelling Liquid (liquide de modelage) [R]EVOlutionnaire
•	 Manipulation fluide et intuitive
•	 Rétraction minimale et résultats après cuisson denses et homogènes

Des avantages qui font la différence

•	 Initial REVO MC, flux de travail
	 Moins d’étapes, une efficacité maximale — des processus plus fluides, simples et faciles à adopter.

•	  Initial REVO MC, flexibilité
	 Une souplesse qui favorise la performance — conçue pour relever tous les défis en toute confiance.

•	 Initial REVO MC, résultats 
	 Processus optimisés pour des résultats toujours fiables et de haute qualité qui dépassent les attentes.

•	 Initial REVO MC, polyvalence des teintes
	 Réduisez vos stocks, maximisez votre couverture : un seul système pour toutes les teintes, y compris les teintes bleach et gum. 

•	 Initial REVO MC, protocole
	 Moins de temps, plus de fiabilité : moins de retouches et des résultats prévisibles pour une tranquillité d’esprit totale.

GC Initial REVO MC – Essentiel. Efficace. Esthétique.

GC Initial REVO MC est plus qu’un simple matériau :
c’est un concept qui redéfinit la simplicité sans compromettre l’esthétique.

Gagnez en efficacité. Optimisez vos résultats.
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Description
Céramique dentaire

Utilisation prévue, objectif visé
GC Initial REVO MC est une céramique de stratification conforme à la norme EN ISO 6872, destinée à la stratification céramique 
d’armature en métaux précieux et non précieux dont le coefficient d’expansion thermique est compris entre  
13,8 - 14,9 · 10-6 K-1 (25-500°C).
Convient également à la technique de frittage pour la réalisation d’inlays, d’onlays et de facettes sur dies réfractaires.

Indications
Pour la caractérisation et la stratification des armatures en alliage dentaire :
•	 Couronnes et prothèse fixée (incluant la reproduction du tissu gingival) 
•	 Suprastructures implantaires
Pour la réalisation de reconstructions sans armature :
•	 Couronnes Jacket, inlays, onlays et facette

Avantages cliniques
•	 Restauration et/ou amélioration de la fonction masticatoire
•	 Amélioration de l’esthétique dentaire

Contre-indications
•	 Patients présentant des parafonctions (par exemple, le bruxisme)
•	 Restaurations sans armature de plusieurs unités
•	 Stratification d’alliage dont le coefficient d’expansion thermique n’est pas approuvé (CET = coefficient d’expansion thermique  

du matériau de stratification céramique ou des alliages utilisés. Les CET concernés doivent être compatibles)
•	 Contre-indiqué chez les patients présentant des allergies connues à certains alliages métalliques

Utilisateurs visés / Formation spéciale
•	 Prothésistes dentaires
•	 Dentistes (procédure clinique)
•	 Aucune formation spéciale requise

Groupe cible de patients
Patients avec des dents définitives

Caractéristiques de performance
Les caractéristiques de performance du matériau satisfont aux exigences de l’usage prévu.

Effets secondaires
Aucun effet secondaire n’est connu à ce jour.

Risques résiduels
•	 Complications techniques : éclats
•	 Complications biologiques : caries secondaires

GC Initial REVO MC - Introduction & utilisation prévue
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GC Initial REVO MC – Poudres spécifiques au concept

Paste 
Opaque

Light Medium Dark

Body

Body A 
Light

Body A 
Dark

Body B 
Light

Body B 
Dark

Body C 
Light

Body C 
Dark

Body D 
Light

Body D 
Dark

Enamel

Light Medium Dark

Effect

Clear 
Fluorescence

Opal 
Booster

Translucent 
Neutral

Shoulder

Universal

Bleach

Opaque 
Bleach

Body 
Bleach

Enamel 
Bleach

Gum

Opaque Gum 
Universal

Gum 
Light

Gum 
Dark
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GC Initial REVO MC – Liquides spécifiques au concept

Initial REVO MC Modelling Liquid (liquide de modelage)

Liquide spécial à utiliser avec les poudres Initial REVO MC.
Ce liquide confère aux poudres leurs propriétés de modelage uniques, permettant une mise en 
forme optimale pendant l’application et réduisant la rétraction à son minimum.

Initial MC shoulder liquid

Liquide à utiliser avec la poudre Initial REVO MC Shoulder Universal.
Il offre une consistance optimale réduisant la rétraction à son minimum.

Initial Spectrum Glaze Liquid

Liquide à mélanger avec la poudre Initial Spectrum Glaze.
La faible viscosité de ce liquide de mélange permet une application précise.

Paste 
Opaque

Light Medium Dark

Body

Body A 
Light

Body A 
Dark

Body B 
Light

Body B 
Dark

Body C 
Light

Body C 
Dark

Body D 
Light

Body D 
Dark

Enamel

Light Medium Dark

Effect

Clear 
Fluorescence

Opal 
Booster

Translucent 
Neutral

Shoulder

Universal

Bleach

Opaque 
Bleach

Body 
Bleach

Enamel 
Bleach

Gum

Opaque Gum 
Universal

Gum 
Light

Gum 
Dark
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GC Initial REVO MC – Tableau de combinaison des teintes A-D 

Note :	
Sélection des teintes selon le système de teintes A-D - référence aux 
16 teintes classiques des groupes de teintes A, B, C et D.
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SHOULDER

Body 
Mixture 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Shoulder 
Universal 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

EFFECT

Clear 
Fluorescent

Utilisation en option & individuelleOpal 
Booster

Translucent 
Neutral

16
 A

-D
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A B C D

Opaque Light Light Medium Medium Dark Light Light Medium Dark Light Light Medium Dark Light Medium Dark

Body Light 100% 75% 50% 25% 0% 100% 75% 50% 0% 100% 75% 50% 0% 100% 50% 0%

Body Dark 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 50% 100%

Enamel Light Light Medium Medium Dark Light Medium Medium Medium Light Medium Medium Dark Medium Medium Medium
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Body A Light Body A Dark

A 1 A 2 A 3 A 3.5 A 4

GC Initial REVO MC - Reproduction logique des teintes

Le concept initial REVO MC offre un système simplifié et 
hautement précis pour la reproduction des 16 teintes A-D 
avec une complexité matérielle minimale.

Avec seulement 3 Paste Opaques, 8 Body Powders,  
et 3 Enamels, l’ensemble du spectre A-D peut être reproduit 
avec précision grâce à une approche contrôlée, basée sur  
les couches.

■	 Armature
■	 Opaque
■	 Body
■	 Enamel

Les ratios standardisés de la poudre Body garantissent des résultats reproductibles et peuvent être mesurés de manière fiable  
à l’aide de la cuillère doseuse, ce qui permet d’obtenir une reproduction des teintes uniforme dans tous les cas.

Conception standardisée de la stratification

Exemple de ratio de mélange facile entre Body Light et Body 
Dark pour les teintes A.
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GC Initial REVO MC
Tableau de combinaison des teintes Bleach

GC Initial REVO MC
Tableau de combinaison des teintes GUM

Pour une personnalisation teintée, le bleach Body ou Bleach Enamel 
peut être mélangé avec toutes les poudres de la gamme Initial REVO MC 
correspondantes, par exemple Body, Clear Fluorescent, Opal Booster, 
Translucent Modifier, etc.

Tous les détails gingivaux peuvent être parfaitement reproduits à l’aide des deux teintes GUM Light & Dark, mélangeables et 
proches du naturel. Comme pour la technique de stratification de la dent, les étapes peuvent aisément se répartir entre les 
différentes cuissons, en fonction de l’indication et des préférences de chacun. 

BLEACH

Opaque Bleach

Body Bleach 100%

Enamel Bleach
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EFFECT

Clear 
Fluorescent

Utilisation  
en option 

& individuelle 
Opal Booster

Translucent 
Neutral

SHOULDER

Body Bleach 50%

Shoulder 
Universal 50%

GUM

Opaque Gum Universal

Gum Light Individual usage

Gum Dark Individual usage

Note :	
Pour encore plus de caractérisation, les Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades vous 
permettent de créer une transition naturelle entre la limite de la couronne et  
la gencive par une simple application au pinceau. Prêtes à l’emploi et à base de 
fines particules de céramique, elles offrent une reproduction réaliste de la gencive 
et un glaçage naturel pour les couronnes et les bridges.



REVO MC

11

Ce mode d’emploi vous donnera une idée de la facilité avec laquelle il est possible d’obtenir un résultat esthétique convaincant avec 
un minimum d’effort, mettant en avant les excellentes propriétés de cette céramique. 
	

 
•	 Assurez-vous que le CET de l’alliage que vous utilisez pour couler ou usiner l’armature reste strictement dans la plage de
	 13,8 - 14,9 · 10-6 K-1 (25-500 °C).

•	 Calibrez votre four selon les recommandations du fabricant afin d’obtenir les meilleurs résultats et d’optimiser les propriétés du 
matériau.

•	 Les paramètres de cuisson mentionnés ne sont que des recommandations et doivent donc toujours être adaptés au four de 
cuisson et à son bon fonctionnement. Le plus important est d’obtenir le bon résultat de cuisson. Ces paramètres de cuisson ne 
peuvent être utilisés qu’à titre indicatif.

•	 Comme chaque céramique dentaire est sensible à la contamination, travaillez toujours dans un environnement propre.

Pas de cycle de 
refroidissement. 

Retirez 
immédiatement 

la céramique du four.

CET 
10-6xK-1

2 à 3 minutes 
de refroidissement 
supplémentaires. 14,914,514,2

Idéal

14,113,8

GC Initial REVO MC
Avant de commencer...
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Préparation de l’armature

Façonnez l’armature de manière à reproduire la morphologie de la dent sous une forme réduite. Cette approche garantit une 
épaisseur de couche constante et un support uniforme pour la stratification de la céramique.
Suivez les instructions du fabricant de l’alliage pour la fabrication et l’oxydation de l’armature. 

Note importante :

•	 Lorsque vous utilisez un alliage non précieux :

•	 Préparer la surface métallique à l’aide de fraises à coupe transversale tranchantes
•	 Gratter la surface à vitesse lente et basse pression
•	 Gratter la surface dans une seule direction pour éviter la superposition des couches (pour éviter les bulles d’air après  

la première cuisson d’opaque)
•	 Sablage des armatures avec de l’oxyde d’aluminium > 110 μ, voire mieux 250 μ, à une pression de 3-4 bars.
•	 Utiliser des armature dentaires en métaux non précieux dont le coefficient d’expansion thermique est compris entre  

13,8 - 14,9 · 10-6 K-1 (25-500 °C).

•	 Lors de l’utilisation d’alliages dentaires sans Pd contenant du zinc (Zn), la restauration doit être sablée et oxydée. 
	 Après cuisson, trempez-la dans un bain d’acide propre et chaud pendant environ 5-6 minutes.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard 
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GC Initial REVO MC – Flux de travail standard 

Extraire une petite quantité de pâte INmetalbond et mélanger avant utilisation.
Appliquer le liant en couche fine, mais en recouvrant complètement l’armature.

Note :
Ne pas humidifier la pâte séchée avec de l’eau.
Pour modifier la consistance de l’INmetalbond, utiliser l’Initial Paste Opaque Thinner. 
Ne l’utiliser qu’en très petites quantités. 
Pour éviter le dessèchement, refermer le capuchon après utilisation.

INmetalbond après application.

Conseils de cuisson p. 25.

Après cuisson, le liant doit avoir une surface jaunâtre, légèrement brillante. 

Note :
La couleur du liant après cuisson peut varier selon la composition des alliages.

INmetalbond après cuisson.

Note : 
INmetalbond est utilisé comme couche intermédiaire entre 
l’alliage et la première couche d’opaque. Il empêche toute 
dispersion des oxydes métalliques et neutralise les différences 
de coefficients d’expansion thermique (CET).
INmetalbond peut être utilisé sur tous les alliages au sein  
de la gamme de CET donné.

Pour plus d’informations, consultez son mode d’emploi. 

Application de l’Initial INmetalbond (étape facultative)
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OPAQUE 
Light

OPAQUE 
Light

OPAQUE 
Medium

OPAQUE 
Medium

OPAQUE 
Dark

Application de l’Opaque.

Application de l’Opaque

Armature après application 
de l’Opaque.

Surface de l’Opaque après 
la 1ère cuisson.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard 

Avec seulement 3 teintes Paste Opaque, vous pouvez couvrir 
les 16 teintes A-D. Cela signifie moins de stock, des processus 
simplifiés et des résultats homogènes.

Couverture maximale avec une complexité minimale

Note : 
Ne pas humidifier la pâte séchée avec de l’eau.
Pour modifier la consistance de l’Initial REVO MC Paste Opaque, utiliser l’Initial Paste Opaque Thinner. 
Ne l’utiliser qu’en très petites quantités. 
Pour éviter le dessèchement, refermer le capuchon après utilisation.

Conseils de cuisson p. 25.

Light :	 Groupe de teintes 1&2
Medium :	 Groupe de teintes 3
Dark :	 Groupe de teintes 4
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Conseils pour le masquage de l’armature 

Astuce :
Que vous ayez d’abord appliqué INmetalbond (recommandé) ou directement la pâte Opaque 
sur la structure métallique, vous devez toujours suivre les étapes suivantes :

•	 Appliquez une fine couche d’opaque (lait d’opaque, semi masquant) sur le modèle ou l’armature. 
	 Utilisez un pinceau plat adapté.

•	 Assurez-vous que cette première couche n’est pas trop épaisse. Si c’est le cas, une quantité 
incontrôlable de liquide va s’évaporer pendant la montée en température pouvant provoquer 
l’apparition de bulles.

•	 Une fois la première couche d’Opaque finalisée, appliquez la 2nde couche d’Opaque.

Note :
Ne pas sécher la pâte Opaque trop rapidement. Si les temps recommandés de préchauffage  
et de cuisson ne sont pas respectés, de petites cavités peuvent s’ouvrir à la surface de l’Opaque 
ou l’Opaque peut se décoller de l’armature. 
C’est ce qui se passe si le liquide Opaque s’évapore trop rapidement du fait d’un programme  
de cuisson accéléré ou inadéquat.

Conseil de cuisson cf p. 25.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard
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Réduisez au minimum l’armature métallique au niveau de 
l’épaulement.

Lors de la création des limites de la céramique, assurez-vous 
de réduire la limite de la couronne de manière à ce qu’elle  
se termine environ 0,3 à 0,5 mm au-dessus du point le plus 
bas du chanfrein ou de l’épaulement.
Le matériau Initial REVO MC Universal Shoulder est conçu 
pour couvrir jusqu’au bord de la préparation.

Shoulder, cuisson (Étape optionnelle)

Application & cuisson du 
liant et de l’opaque.

Conseil de cuisson cf p. 25.

Application du mélange 
sur l’épaulement.
L’épaulement est recouvert 
jusqu’au bord de la prépa-
ration.
Voir les recommandations  
de mélange dans le 
tableau de répartition des 
teintes en p. 8.

Epaulement céramique 
après cuisson.

Une seconde cuisson peut 
s’avérer nécessaire. 

Image macro de la petite 
jonction entre l’épaulement 
en céramique et l’armature 
métallique.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard
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Pâte opaque cuite et prête pour l’application de la poudre Body.

Body & Enamel, cuisson 

Commencez la stratification avec la Body, puis complétez la forme finale avec Body et Enamel.

Voir le tableau des combinaisons/mélanges des teintes en p. 8.

De la même manière, les corrections peuvent être réalisées avec vos teintes préférées  
Body et Enamel.

Remarque :
Afin de compenser la rétraction à la cuisson, surdimensionnez légèrement votre montage.
Ne mélangez jamais les produits Initial REVO MC avec des céramiques d’autres fournisseurs ou 
d’autres produits Initial qui ne sont pas explicitement indiqués comme compatibles avec Initial 
REVO MC.

Conseils de cuisson, voir p. 25.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard
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Stain & Glaze, cuisson 

Pour le glaçage et les caractérisations, n’utilisez que les matériaux GC Initial recommandés.
A savoir :
1. Initial Spectrum Glaze and Glaze Liquid
ou
2. Initial IQ, Lustre Pastes ONE V-Shades / NF GUM Shades
 
Note 1 :
Les Spectrum Stains Glaze & Stains ne peuvent être mélangés qu’avec les liquides spéciaux correspondants.
Appliquez-les avec un pinceau pointu. 
 
Note 2 :
Les Initial Lustre ONE V-Shades / NF GUM Shades peuvent être utilisées pour le glaçage ainsi que pour la caractérisation individuelle.

Restauration après cuisson du glaze.

Conseil :
Le degré de brillance est déterminé par la température de cuisson et le temps de maintien.
Augmenter la température de cuisson/le temps de maintien rendra la surface plus brillante !
Réduire la température/le temps de maintien donnera un aspect plus mat.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard

Conseil de cuisson, voir p. 25.
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Étapes optionnelles

Caractérisation de la zone incisale

Pour personnaliser et compléter la restauration dans la zone incisale, plusieurs poudres Initial REVO MC Effects peuvent être utilisées. 

TN (Translucent Neutral) 
Si certaines zones nécessitent une translucidité accrue, la poudre 
Effect TN peut être mélangée aux poudres Body ou Enamel.

Opal Booster 
Pour augmenter l’opalescence de la restauration, la poudre 
Effect Opal Booster peut être utilisée à la place d’une poudre 
Enamel ou mélangée à celle-ci.

CL-F (Clear Fluorescence) 
Utilisation optimale lorsque l’espace le permet, pour imiter 
la jonction dentine-émail. Appliquer une micro-couche entre 
Body et Enamel.

L’Opal Booster est utilisé comme alternative à l’Enamel sur  
les zones vestibulaires et proximales.

Résultat après cuisson.

Résultat final après la cuisson de glaçage. 
Notez le magnifique caractère opalescent dans la zone incisale.

GC Initial REVO MC – Flux de travail standard

Exemple pratique
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GC Initial REVO MC
Procédure standardisée de stratification en postérieure

Préparation de la chape métallique.
Application de l’INmetalbond 
Cuisson de la chape avec le liant.

Application de la pâte Opaque.
Cuisson de la pâte Opaque.

Application de la poudre Body en morphologie réduite. 
Application de la poudre Enamel dans la morphologie finale.

Résultat après cuisson et glaçage.
Conseils de cuisson, voir p. 25.
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GC Initial REVO MC
Procédure standardisée de stratification en antérieure  
avec reproduction gingivale

Préparation de l’armature 
métallique.

Application de 
l’INmetalbond.

Armature avec cuisson  
du liant (INmetalbond).

Application de la pâte 
Opaque Light / Medium 
ou Dark.

Application de la pâte 
Opaque GUM Universal.

Pâte Opaque après cuisson.
Application de  
la poudre Body.

Application de  
la poudre Enamel dans  
la morphologie finale.

Application du  
GUM Light / Dark dans  
la morphologie gingivale 
finale.

Résultat après cuisson  
& procédure de glaçage.
Conseil de cuisson en  
p. 25.
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GC Initial REVO MC
Procédure standardisée de stratification en antérieure  
avec reproduction gingivale

Opaque personnalisé.

Les pâtes Opaque  
Light / Medium / Dark / GUM  
Universal ont été appliquées 
dans différentes zones.

Structure interne 
individualisée.

Body réalisé avec  
les poudres CL-F et  
Opal Booster.

Application de la poudre 
Enamel dans la morphologie 
finale de la dent.

Application de GUM Light / 
Dark dans la morphologie 
finale de la gencive.

Conseils de cuisson,  
voir p. 25.

Résultat après cuisson et glaçage. Conseils de cuisson, voir p. 25. 

Reproduction parfaite des couleurs. Aspect très naturel.
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GC Initial REVO MC – Options de caractérisation facultatives

Appliquer les Initial IQ Lustre ONE/NF GUM et les Initial Spectrum Stains permet d’obtenir  
des résultats hautement esthétiques et réalistes lors de la caractérisation finale des restaurations 
céramiques Initial REVO MC… tout simplement en peignant.

Le résultat obtenu après cuisson correspond exactement à ce que vous avez peint.

Pour un niveau de personnalisation encore plus poussé, les colorants Initial Spectrum Stains 
peuvent également être mélangés en petites quantités directement dans les céramiques Initial 
REVO MC compatibles, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités créatives.

Caractérisation d’un cas antérieur, y compris la reproduction gingivale  
à l’aide de la technique de “micro-peinture” céramique.

Point de départ : armature 
antérieure comprenant la 
reproduction de la gencive 
créée par la procédure de 
stratification standardisée.

Voir procédure p. 21.

Caractérisation par 
application des Lustre 
Pastes ONE shades sur la 
zone dentaire et des Lustre 
Pastes NF GUM shades sur 
la zone gingivale.

Pour plus de conseils et astuces, consultez les manuels 
techniques correspondants :
Initial Lustre Pastes ONE
Initial Lustre Pastes NF GUM
Initial Spectrum Stains 



24

L’utilisation des Initial IQ Lustre Pastes ONE/NF GUM et des Initial Spectrum Stains permet la caractérisation externe fiable et facile des 
restaurations stratifiées avec Initial REVO MC, favorisant des ajustements de surface prévisibles et des résultats esthétiques optimisés. 

GC Initial REVO MC – Options de caractérisation facultatives

Résultat après cuisson.
Remarquez la belle transition.
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GC Initial REVO MC – Programme de cuisson

PROGRAMME DE CUISSON INITIAL REVO MC

Temp. de
départ

Temps de 
séchage

Montée en
Temp.

Vide Temp. Finale
Temps de
maintien

INmetalbond 550°C 6 min. 80°C/min. + 980°C 1 min.

REVO_/P/O_1ère Cuisson (wash) 550°C 6 min. 75°C/min. + 980°C 1 min.

REVO_/P/O_2ème Cuisson 550°C 6 min. 75°C/min. + 950°C 1 min.

REVO_Shoulder 550°C 2 min. 75°C/min. + 945°C 1 min.

REVO_BODY_1ère Cuisson 550°C 6 min. 55°C/min. + 915°C 1 min.

REVO_BODY_2ème Cuisson 550°C 6 min. 55°C/min. + 905°C 1 min.

Glaze Cuisson (sans Stain/Glaze) 600°C 2 min. 55°C/min. – 890-920°C* 1 min.

Glaze Cuisson (avec Stain/Glaze) 550°C 2 min. 55°C/min. + 870-910°C* 1 min.

Caractérisation avec Lustre Paste 
ONE/Lustre Paste NF GUM

480°C 2 min. 45°C/min. + 810°C 1 min.

Note :
Les températures de cuisson indiquées ne sont que des recommandations et peuvent varier en fonction du four.  
Il peut être nécessaire d’ajuster les températures en fonction du four que vous utilisez et du résultat obtenu après la cuisson.  
Assurez-vous toujours que votre four est correctement calibré.

* La température de cuisson est déterminée par le four utilisé et le niveau de brillance souhaité.

Conseil :
Comment effectuer des corrections une fois le travail terminé ?
Vous pouvez mélanger la Body Initial REVO MC avec la Initial MC Correction powder - ratio 50/50 - à une température  
de cuisson de 845 °C. 
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GC Initial REVO MC – Résolution de problèmes 

PROBLÈME  CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS PROPOSÉES

L’opaque est trop poreux •	 la température de départ est trop élevée
•	 montée en t° trop rapide
•	 la pompe à vide démarre trop tard
•	 le niveau de vide atteint est trop bas

•	 réduire la température de départ
•	 réduire la vitesse de montée en 

température
•	 corriger le temps de départ du vide
•	 vérifier la pompe à vide et le four 

(étanchéité et fonction)

Couleur trop claire, Opaque •	 température de départ trop élevée
•	 niveau de vide trop faible
•	 température de cuisson trop basse

•	 réduire la température de départ
•	 corriger le niveau de vide
•	 vérifier et adapter la température  

de cuisson

La surface de la céramique  
est trop lisse / trop rugueuse

•	 température finale trop élevée/trop 
basse et (ou) temps de maintien trop 
long/trop court

•	 diminuer/augmenter la température 
finale et (ou) diminuer/augmenter  
le temps de maintien

La surface de la céramique ne brille pas •	 la température finale est trop basse  
et/ou le temps de maintien est trop court

•	 augmenter la température finale  
et (ou) augmenter le temps de maintien

Les bords et contours sont trop arrondis •	 température finale trop élevée et/ou 
temps de maintien trop long

•	 réduire la température finale  
et (ou) diminuer le temps de maintien

Cracks (fissures)/ fissures dues  
à la pression : fissures horizontales  
dans la zone incisive ou les pontiques

•	 alliage utilisé inadapté (CET) 
•	 refroidissement incorrect
•	 forme inadaptée de l’armature en métal

•	 vérifier le CET de l’alliage
•	 suivre les recommandations de 

refroidissement en fonction du CET
•	 réduire la forme anatomique de la dent 

comme l’armature métallique 

Cracks/fissures dues à la tension :  
fissure verticale (fissures craquelées)

•	 arêtes vives dans l’armature métallique
•	 alliage incorrect (CET)
•	 refroidissement incorrect

•	 éviter les arêtes vives de l’armature 
métallique

•	 vérifier le CET de l’alliage
•	 adapter le refroidissement en fonction 

du CET, voir les recommandations
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PROPRIÉTÉS MESURE
UNITÉ VALEUR NORME

Cuisson 1ère Dentine °C 890

CET (25-500°C)
Cuissons NORME 4

10-6xK-1 13,1 13,3

Température de transformation  
du verre °C 575 –

Solubilité μg/cm2 25 Max. 100

Densité g/cm2 2,52 –

Résistance à la flexion MPa 84 Min. 50

Taille moyenne des particules mμ D 50% 25 –

Force d’adhésion MPa 50 Min. 25

Type de céramique
N=Naturelle /  

S=verre synthétique
N/S –

GC Initial REVO MC - Conservation & Elimination
Pour des performances optimales, conserver entre 4 et 25 °C (39 et 77 °F).
Éliminer tous les déchets conformément à la réglementation locale.

GC Initial REVO MC – Propriétés physiques
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GC Initial REVO MC – Restaurations avec Initial REVO MC

MDT Ralf Dahl, Allemagne 

CDT M.Bladen, UK

MDT P. Freudenthal, Suède

DT Iulian Unghianu, Roumanie 
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GC Initial IQ Lustre Pastes ONE Set - V-Shades GC Initial IQ Lustre Pastes NF Set - Gum Shades

GC Initial Spectrum Stains GC Initial CAST NP

GC INmetalbond GC Initial Firing Foam

GC Initial REVO MC 
Produits associés pour une efficacité maximale 
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Composition

GC Initial REVO MC
Poudres :
SiO2 55-65%, Al2O3 12-16%, K2O 12-16%, Na2O 3-5%, Li2O <1%, MgO <1%, CaO 1-3%, BaO 1-2%, B2O3 1-2%, TiO2 <1%, ZrO2 <1%, 
P2O5 <1%, CeO2-CeF3 <1%, SnO2 <1%, Pigments 0.1-3.0%

Modelling Liquid:
H2O + Zinc chloride, Butanediol

GC Initial Spectrum Glaze Powder
SiO2 61-65%, Al2O3 8-10%, K2O 5-7%, Na2O 7-10%, CaO 1-2%, BaO 2-3%, B2O3 7-10%, TiO2 <1%, ZrO2 <1%, P2O5 1-2%, CeO2-CeF3 

<1%, Pigments 0.1-1.0%

GC Initial Spectrum Glaze Liquid
H2O + Propylene glycol

GC Initial MC Shoulder Liquid
H2O + Zinc chloride, Tylose

Précaution, avertissements et limites d’utilisation

L’inhalation de la poussiere de ceramique liberee par la procedure doit etre evitee en utilisant des dispositifs d’aspiration appropries 
et, si necessaire, des masques de protection. Un equipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes 
de securite doit etre porte. 

Certains produits mentionnes dans le present mode d’emploi peuvent etre classes comme dangereux selon le GHS.  
Familiarisez-vous avec les fiches de donnees de securite disponibles sur : http://www.gc.dental/europe ou pour l’Amerique  
http://www.gc.dental/america.  
Elles peuvent egalement etre obtenues aupres de votre fournisseur. 

Pour le Resume des Caracteristiques de Securite et des Performances Cliniques (RCSPC) consultez la base de donnees  
EUDAMED https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ou contactez-nous a l’adresse klema.qm@klema.at (Basic UDI-DI: 
(01)9010782MD001CE).

Obligation de signalement selon la MDR de l’UE :

En cas d’incident grave lie au dispositif, veuillez le signaler a KLEMA Dentalprodukte GmbH. (Klema.qm@klema.at) et  
a l’autorite competente de l’Etat membre dans lequel reside l’utilisateur/le patient. 

Note

Ce mode d’emploi est disponible dans la section telechargement du site web https://www.gc.dental/.  
Pour acceder a la version appropriee, selectionner votre region en bas de page.

GC Initial REVO MC 
Informations sur la régulation des dispositifs médicaux 

REVO MC

GC Initial REVO MC - Conditionnement 

GC Initial REVO MC STARTER SET

3 Paste Opaque: Light / Medium / Dark
2 Body: Body A Light / Body A Dark
3 Enamel: Light / Medium / Dark
3 Effect: Opal Booster / CL-F / TN
1 Shoulder Universal
1 Modelling Liquid
1 MC Shoulder Liquid
1 Spectrum Glaze Powder GL
1 Spectrum Glaze Liquid

GC Initial REVO MC RECHARGES

Paste Opaque: Light / Medium / Dark / Gum Universal / Bleach
Body: Body A Light & Dark / Body B Light & Dark / Body C Light & Dark / Body D Light & Dark 
Enamel: Light / Medium / Dark
Effect: TN / Opal Booster / CL-F
Shoulder Universal
Gum: Light / Dark
Bleach: Body / Enamel
Modelling Liquid 



31

REVO MC

GC Initial REVO MC - Conditionnement 

GC Initial REVO MC STARTER SET

3 Paste Opaque: Light / Medium / Dark
2 Body: Body A Light / Body A Dark
3 Enamel: Light / Medium / Dark
3 Effect: Opal Booster / CL-F / TN
1 Shoulder Universal
1 Modelling Liquid
1 MC Shoulder Liquid
1 Spectrum Glaze Powder GL
1 Spectrum Glaze Liquid

GC Initial REVO MC RECHARGES

Paste Opaque: Light / Medium / Dark / Gum Universal / Bleach
Body: Body A Light & Dark / Body B Light & Dark / Body C Light & Dark / Body D Light & Dark 
Enamel: Light / Medium / Dark
Effect: TN / Opal Booster / CL-F
Shoulder Universal
Gum: Light / Dark
Bleach: Body / Enamel
Modelling Liquid 



EU: Klema Dentalprodukte GmbH 
 Koblacherstraße 3a,

6812 Meiningen, Austria

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA
GC AMERICA INC.
3737 W. 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
Tel: +1-708-597-0900
www.gc.dental/america

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2, D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
info.germany@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-DE

GC ITALIA S.r.l.  
Via Luigi Cadorna 69 - 20055 Vimodrone (MI)
Tel.: +39 02 98282068
info.italy@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/it-IT

GC UNITED KINGDOM Ltd. 
Coopers Court, Coopers Court, Newport Pagnell, 
UK-Bucks. MK16 8JS
Tel. +44.1908.218.999, Fax. +44.1908.218.900 
info.uk@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/en-GB

GC FRANCE s.a.s.  
8 rue Benjamin Franklin, F-94370 Sucy en Brie Cedex 
Tel. +33.1.49.80.37.91, Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/fr-FR

GC IBÉRICA - Dental Products, S.L.
Edifi cio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1°, Of. 4, ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340, Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/es-ES

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124, A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020
info.austria@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-AT

GC EUROPE NV - Benelux Sales Department
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/fr-BE

GC EUROPE N.V. - East European Offi ce 
Siget 19b, HR-10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474, Fax. +385.1.46.78.473 
info.eeo@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/hr-HR
 
GC NORDIC AB - Finnish Branch 
Lemminkäisenkatu 46, FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.fi nland@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/fi -FI

GC NORDIC AB - GC Nordic Danish Branch
c/o Andersen Partners - Advokatpartnerselskab
Buen 11 6, DK-6000 Kolding
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/da-DK
   
GC NORDIC AB 
c/o Lundin Revisionbyrå 
Erik Dahlbergsgatan 11B, SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/sv-SE 
   
GC AUSTRIA GmbH - Swiss Offi ce
Zürichstrasse 31, CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78
info.switzerland@gc.dental, https://www.gc.dental/europe/de-CH

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY LTD
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Australia
Tel: +61-2-9301 8200, Fax: +61-2-9316 4196

GC SOUTH AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA
Rua: Maria Curupaiti, 441 - Sala 5020 D
Santana, São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02452-001 - CNPJ: 08.279.999/0001-61
Tel. +55-11-2925-0965
RESP. TEC: Erick de Lima - CRO/SP 100.866

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza 2, Singapore 
529541
Tel: +65 6546 7588

GC Europe N.V. - Przedstawicielstwo w Polsce
ul. W.Tetmajera 65D/2, 31-352 Kraków
Tel: +48 12 425 14 74
info.poland@gc.dental
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