
Teljes kerámiák
GC Initial AL • GC Initial Zr

Alkossa meg világát
Initial a GC-t�l

Egy mindent átfogó kerámiarendszer az összes létez� alkalmazáshoz

A GC Initial rendszer hat
speciális kerámiából álló sorozat,

mely fémkerámia és teljes-
kerámia helyreállításokhoz egy-

aránt használható, minden indiká-
cióra, bármilyen megmunkálási folya-

mat és vázanyag esetén. A teljes GC
Initial rendszerr�l további információt

szórólapjainkban talál.

A teljeskerámia helyreállítások egyre
megszokottabbakká válnak a helyreállító

fogászatban. A GC Initial AL-mal és GC Initial
Zr-mal a GC Initial rendszer lehet�vé teszi

bármilyen hagyományos teljeskerámia és
hibrid helyreállítás megbízható és szính�

kialakítását alumínium-oxid és cirkónium-dioxid
vázak használata esetén. 

www.gcinitial.gceurope.com
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GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Hungary
H - 1119 Budapest,
Etele út 65.
Tel.: +36.1.205.36.02
Fax: +36.1.205.36.03
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

*A Vita a Bad Säckingen-beli Vita Zahnfabrik
bejegyzett védjegye.

Moduláris rendszer

A GC Initial moduláris kerámia
készletekben kapható. Minden
készlet különböz� komponenseket
tartalmaz, melyeket egymáshoz ad-
va kimagaslóan esztétikus helyre-
állításokat készíthet.

1. modul: Basic készlet
AL, Zr
Minden alapvet� opak, dentin
kerámiát és folyadékot tartalmaz.
Alap ill. standard felépítményekhez
tervezett, a Vitapan* Classical fog-
színkulcs standard követelmé-
nyeinek megfelel�en.

2. modul: Advanced készlet
AL, Zr
A fennmaradó színárnyalatok és
tartozékok Basic készlethez való
hozzáadásával teljessé teszi a GC
Initial rendszert, így lehet�vé teszi a
legmagasabb esztétikummal bíró
helyreállítások készítését.

Entrance készlet
(A3 egyszínes készlet)
AL, Zr
A kulcsfontosságú kerámiákból és
folyadékokból kis mennyiségeket
tartalmaz, korlátozott számú helyre-
állításon való teszteléshez. 

GC Initial INvivo/INsitu
AL, Zr, Ti
Effektanyagok küls�-bels� hasz-
nálatra.

Technikai adatok:

Tulajdonságok GC Initial AL GC Initial Zr
Dentinégetés (°C) 910 810

2./4. 2./4.
HTE (25-500°C;10-6xK-1) égetés égetés

6.9/6.9 9.4/9.4
Transzformációs h�mérséklet (°C) 600 550
Oldékonyság (μg/cm2) 11 12
S�r�ség (μg/cm2) 2.41 2.43
Rugalmassági szilárdság (Mpa) 90 90
Átl. részecskeméret (μm; D 50%) 24.2 21.5
A GC Initial AL és a GC Initial Zr megfelel az EN ISO 9693:2000 szabványnak.
(A feltüntetett technikai/fizikai értékek bels� vizsgálatok eredményeit tükrözik.)

Teljes kerámia: GC Initial AL • GC Initial Zr

GC Initial AL

Speciálisan az alumínium-oxid
anyagú öntvényekhez való er�s
kötéshez adaptált, jó adhézióval 
valamint kiváló retentív tulajdon-
ságokkal és színjellemz�kkel 
rendelkezik.

• Pontosan illeszked� h�tágulási
együtthatók

• Nagyon jó nedvesíthet�ség és
optimális h�stabilitás

• Égetési h�mérséklet 910°C 
• Kiváló adhézió és magas

biokompatibilitás
• Az öntvényanyagokhoz való

pontos árnyalati igazodás, mely
így természetes megjelenést
nyújt

GC Initial Zr

Speciálisan nagy er�sség� cirkó-
nium öntvények használatához
adaptált, mely ideálissá teszi finom
szubstruktúrák, pl. hidak készí-
téséhez.

• Pontosan illeszked� h�tágulási 
együtthatók

• Kimagasló esztétikum magas 
szakítószilárdságú cirkónium 
ötvözeteken

• Nagyon jó nedvesíthet�ség
• Égetési h�mérséklet 810°C, 

rövid h�tési id�k
• Kiváló adhézió és magas 

biokompatibilitás
• Szokásos rögzítés a páciens 

szájában
• Természetesnek ható 

megjelenés
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