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GC Initial® Zr-FS

Köszönjük hogy az GC Initial leplezőkerámia rendszerét választotta.

	

A GC Initial Zr-FS egy leplező kerámia nagyerősségű cirkónum-oxid vázakhoz.
	
Ez a technikai leírás rávilágít, hogy minimális munkával is mennyire megmutatkozik a leplező kerámia esztétikai 
erőssége, mennyire egyszerű a megyőző eredményhez eljutnia.

Bevezetés és alkalmazási területek
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Egy egyszerű, alap rétegtechnikával is élethű eredmény érhető el ...

A természet mintájára …
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GC Initial® Zr-FS

	 Színtáblázat

A Vita® a Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye.

Vita Shade A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Frame Modifier 3 FM-2 FM-2 FM-2 FM-3 FM-2 FM-1 FM-3 FM-3 FM-3 FM-1 FM-2 FM-2 FM-2 FM-1 FM-2 FM-3

Dentin 16 Da1 Da2 Da3 Da3,5 Da4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Clear Fluorescence 1 CL-F

Enamel 4 E58 E58 E59 E59 E60 E57 E59 E59 E59 E60 E59 E59 E60 E60 E59 E59

Opaqus Dentin Modifier 2 ODM-1 white ODM-2 yellow/gold

Translucent 2 TN neutral TN opal

Translucent Modifier 5 TM-01 blue TM-02 white TM-03 rosa TM-04 yellow TM-05 grey

Enamel Intensive 4 EI-11 grey EI-02 yellow soft EI-13 orange EI-14 yellow

Enamel Occlusal 3 EO-15 white EO-16 yellow neutral EO-17 violett/grey

Enamel Opal 4 EOP1 EOP2 EOP3 EOP4

Cervical Translucent 5 CT-21 CT-22 CT-23 CT-24 CT-25

Shoulder Transpa 7 ST-30 ST-31 ST-32 ST-33 ST-34 ST-35 ST-36

Shoulder Opaq 3 SO-37 SO-38 SO-39

INSIDE 11
IN-41

Flamingo
IN-42

Terracota
IN-43
Sun

IN-44
Sand

IN-45
Havanna

IN-46
Brasil

IN-47
Sienna

IN-48
Krukuma

IN-49
Maracuja

IN-50
Curry

IN-51
olive

Gingival Universal 1 GU

Fluo Dentin 3 FD-91 (light) FD-92 (sunset) FD-93 (sand)

Glaze 1 GLAZE-GL

Correction Powder 1 COR
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Alap rétegtechnika

A cirkónium-dioxid váz.

A GC Initial Zr bármely technológiával készült cirkónium-
dioxid vázanyag leplező kerámiájaként alkalmazható.

A GC Initial Zr Frame Modifier (FM) felvitele a vázra.

Az Opaqus Dentin Modifier (ODM-1 fehér) használatával 
a bazális területen egyedülálló fényáteresztés 
valósítható meg. 
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GC Initial® Zr-FS

Alap rétegtechnika

A megfelelő színben kiválasztott INside (IN) anyag felvitele a 
cervikális és az approximális felszínekre			 
(lásd színkombinációs táblázat).

A Fluo Dentin (FD-91 – FD-93) felvitele az incizális területre a 
megfelelő fényáteresztő-képesség biztosításának érdekében, 
ugyanez az anyag fedi vékonyan a teljes labiális felszínt is	  
(lásd színkombinációs táblázat).

A megfelelő színű dentin felvitele.
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Alap rétegtechnika

A teljes dentinréteg a kívánt belső struktúrával.

A dentin-alap fedése Clear Fluorescence anyaggal, CL-F. 		
Ez a réteg 0,2 mm, mint az élő fog esetében.
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GC Initial® Zr-FS

Alap rétegtechnika

A zománc (E) vagy zománc opál (EOP) anyagok felvitele a CL-F 
rétegre, a végső forma kialakulásáig.

A kész labiális felépítés.

A labiálisan felépített Fluo Dentin (FD), Dentin (D) és		   
Enamel (E/EOP) palatinális nézete.
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Alap rétegtechnika

A korona palatinális felszíne intenzív színű INside anyaggal 
fedve (lásd színkombinációs táblázat).

A záróléc ugyanazzal a dentinmasszával kialakítva.

A végső palatinális felépítés a labiális oldalon már használt 
zománcmasszával.
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GC Initial® Zr-FS
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Schulterégetés 450°C 4 perc 45°C/perc igen 860°C 1 perc enyhén fényes

FM égetés 450°C 4 perc 55°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes

1. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 810°C 1 perc enyhén fényes

2. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes

Fényreégetés 480°C 2 perc 45°C/perc – 820°C – fényes

Fényreégetés glazúrporral 480°C 2 perc 45°C/perc – 790°C 1 perc fényes

Korrekciós massza égetése 450°C 4 perc 45°C/perc igen 690°C 1 perc fényes

Égetési útmutató

A fent leírt adatok csak támpontként szolgálnak, ezért a tökéletes égetések érdekében mindig az adott kályhához igazítandók.					   
A legfontosabb szempont az égetési eredmény vizuális értékelése lehet.
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A GC Initial Zr Frame Modifier (FM) felvitele a vázra.

Az Opaqus Dentin Modifier (ODM-1 fehér) használatával a 
bazális területen egyedülálló fényáteresztés valósítható meg.

A cirkónium-dioxid váz. 
A GC Initial Zr bármely technológiával készült cirkónium-dioxid 
vázanyag leplező kerámiájaként alkalmazható.

Összetett rétegtechnika
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GC Initial® Zr-FS

Összetett rétegtechnika

A kiválasztott INside (IN) anyag felvitele a cervikális és az 
approximális területekre (lásd színkombinációs táblázat).

A Fluo Dentin (FD-91 – FD-93) felvitele az incizális területre a 
megfelelő fényáteresztő-képesség biztosításának érdekében, 
ugyanez az anyag fedi vékonyan a teljes labiális felszínt is	  
(lásd színkombinációs táblázat).

Egy vékony réteg INside (Primer Dentin) fedi a teljes labiális 
felszínt 	 (lásd színkombinációs táblázat).
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Összetett rétegtechnika

A Standard Dentin por 10% INside porral összekeverve 		
(lásd színkombinációs táblázat), és nagyon vékonyan applikálva 
(a szokásos vastagság 50%-a).

A dentin felvitele a végső forma kialakulásáig. Ez a módszer 		
minden esetben élethű transzparens/zománc rétegezést 
eredményez.

Az incizális rész felépítése Enamel (E/EOP) és/vagy 
Transzparens (T) 	keverékkel.
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GC Initial® Zr-FS

Összetett rétegtechnika

A belső Fluo Dentin rétegig visszakapart incizális rész.

A mamelonstruktúra visszaállítása az  FD-91 anyaggal történik. 	
Ez fontos lépés az egymás mellé felvitt különböző anyagok 		
színének összehangolásához. 

A mamelonok színintenzitása az INside anyaggal vagy az 
INvivo festékekkel jeleníthető meg				     
(lásd színkombinációs táblázat).
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Összetett rétegtechnika

Az elkészített alap fedése Clear Fluorescence anyaggal (CL-F).  
Ez a réteg 0,2 mm, mint az élő fog esetében.

A zománc/transzparens rétegezés, ahol egy alternatívaként 
speciális incizális és transzparens anyagok kerülnek egymás 
mellé (E58, TO, EOP2, CL-F).

A végső forma kialakítása az Enamel Opalescence és az 
Enamel anyagok keverékével. A páciens korának 
függvényében a zománcréteg transzlucenciája módosítható a 
TN, TO és CL-F anyagokkal. A fehéres incizális kontúr 
kialakításához az EO-15 alkalmazható.
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GC Initial® Zr-FS

Összetett rétegtechnika

A labiálisan felépített Fluo Dentin (FD), Dentin (D) és Enamel 
(E/EOP) palatinális nézete.

A korona palatinális felszíne intenzív színű INside anyaggal 
fedve (lásd színkombinációs táblázat).

A záróléc ugyanazzal a dentinmasszával kialakítva.



18

Összetett rétegtechnika

A végső palatinális felépítés a labiális oldalon már használt 
zománcmasszával.

A végső anatómiai forma felépítése az Enamel Occlusal 
(EO-15) anyaggal.

A korona az égetési előírásoknak megfelelő 1. dentinégetés 
után. A kerámia felszíne enyhén fényes (lásd égetési előírások).
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GC Initial® Zr-FS

Összetett rétegtechnika

A labiális nézet az 1. dentinégetést követően. 
A kismértékű zsugorodás egyszerűbbé teszi a korrekciós 
égetést.

A proximális felszín kiegészítésére ugyanaz a dentin/zománc 
massza használható. A végső forma kialakítása zománc és 
transzparens anyagokkal. A Cervical Translucent (CT) 
használható ezek alternatívájaként.

A kész GC Initial restauráció fényreégetés után. Egyéni 
karakterizáláshoz az INvivo/INsitu színek használata is 
lehetséges.
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Összetett rétegtechnika

A frontfogak rétegezési eljárása egyaránt alkalmazható 
őrlőfogak esetében is.

A laterál híd bazális nézete.  
Jól látható az Opaqus Dentin Modifier (ODM-1) használatának 
köszönhető egyedülálló fényáteresztés.

A GC Initial Zr-FS segítségével elkészült poszterior híd.
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GC Initial® Zr-FS
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Schulterégetés 450°C 4 perc 45°C/perc igen 860°C 1 perc enyhén fényes

FM égetés 450°C 4 perc 55°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes

1. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 810°C 1 perc enyhén fényes

2. dentinégetés 450°C 6 perc 45°C/perc igen 800°C 1 perc enyhén fényes

Fényreégetés 480°C 2 perc 45°C/perc – 820°C – fényes

Fényreégetés glazúrporral 480°C 2 perc 45°C/perc – 790°C 1 perc fényes

Korrekciós massza égetése 450°C 4 perc 45°C/perc igen 690°C 1 perc fényes

Égetési útmutató

A fent leírt adatok csak támpontként szolgálnak, ezért a tökéletes égetések érdekében mindig az adott kályhához igazítandók.					   
A legfontosabb szempont az égetési eredmény vizuális értékelése lehet.

Amennyiben a természetesség a cél, a GC Initial megfelelő partner.
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GC Initial – színkombinációs táblázat

GC Initial INside – alkalmazási terület és színkombinációk

Primer Dentin / Intenzív Dentin színek

Színcsoport Színek Javasolt INside

A-színek

A1, A2 IN-44 Sand

A3

IN-44 Sand

IN-42 Terracotta

A3.5, A4

IN-45 Havanna

IN-46 Brasil

B-színek

B1, B2 IN-43 Sun

B3

IN-43 Sun

IN-47 Sienna

B4

IN-48 Kurkuma

IN-50 Curry

C-színek

C1, C2 IN-51 Olive

C3, C4

IN-51 Olive

IN-45 Havanna

D-színek D2, D3, D4

IN-44 Sand

IN-51 Olive

Mamelon / Incizális színek 

Színcsoport Színek Javasolt INside

Világos fogszínek A1, A2, A3 – B1, B2
C1, C2 – D2

IN-44 Sand

IN-41 Flamingo

IN-43 Sun

IN-51 Olive

Meleg fogszínek A3.5, A4 – B3, B4 
C3, C4 – D3, D4

IN-42 Terracotta

IN-45 Havanna

IN-47 Sienna

IN-50 Curry

IN-51 Olive
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GC Initial® Zr-FS

GC Initial – színkombinációs táblázat

GC Initial INside – alkalmazási terület és színkombinációk

Approximális / Cervikális / Orális színek

Színcsoport Színek Javasolt INside

A-színek

A1, A2, A3

IN-42 Terracotta

IN-44 Sand

A3.5, A4

IN-42 Terracotta

IN-45 Havanna

IN-46 Brasil

IN-49 Maracuja

B-színek

B1, B2

IN-43 Sun

IN-47 Sienna

B3, B4

IN-47 Sienna

IN-48 Kurkuma

IN-50 Curry

C-színek

C1, C2 IN-51 Olive

C3, C4

IN-51 Olive

IN-45 Havanna

D-színek D2, D3, D4

IN-44 Sand

IN-51 Olive

Magas Fluoreszenciájú Dentin –
alkalmazási terület és színkombinációk

FD-91

•	 Világos fogszínek alapjaként

•	 Fehérített színek alapjaként

•	 Vitapan Classic A1 / B1 / C1 / D2

FD-92

•	 Standard B-színek alapjaként

FD-93

•	 Standard A-színek alapjaként

•	 Standard C és D színek esetén az FD-93 és az IN-51 	
	 keveréke alkalmazható
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GC Initial schultermassza - referenciatáblázat
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A1 ST-31

A2 ST-31 + ST-36 (90% / 10%)

A3 ST-31 + ST-36 (80% / 20%)

A3,5 ST-31 + ST-36 (50% / 50%)

A4 ST-36

B1 ST-30 + ST-32 (50% / 50%)

B2 ST-30 + ST-32 (20% / 80%)

B3 ST-32

B4 ST-32 + ST-33 (50% / 50%)

C1 ST-30 + ST-35 (50% / 50%)

C2 ST-30 + ST-35 (30% / 70%)

C3 ST-30 + ST-35 (20% / 80%)

C4 ST-35

D2 ST-31 + ST-35 (70% / 30%)

D3 ST-31 + ST-35 (50% / 50%)

GC Initial – színkombinációs táblázat

A Shoulder Opaque SO-37 használandó, mint az első 
alapréteg a vállaknál. A listában megjelölt százalékos értékek 
változtathatók a teljes kerámiaváll vastagságának megfelelően.

ALAPSZABÁLY: Minél vékonyabb a kerámiaváll, annál 
intenzívebb színű port kell használni. Ezenfelül a schulterporok 
keverhetők az INside porokkal is, így erőteljesebb, egyéni 
színek érhetők el. A teljes keverék maximum 20%-a lehet 
INside por.

Ebben az esetben a végső égetési hőmérsékletet 10°C - 
20°C-kal csökkenteni kell, a keverék INside por tartalmának 
függvényében.
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GC Initial® Zr-FS

EN 	 Teksten E
DE 	 Teksten D
FR 	 Teksten F
IT 	 Teksten I

Fizikai tulajdonságok és eltarthatóság

Tulajdonság Mértékegység Érték Norma

1. dentinégetés °C 810

Hőtágulási Együttható (25-500°C)
égetések 2 4

10-6xK-1 9,4 9,4

Üvegtranszformációs hőmérséklet °C 550 –

Oldékonyság μg/cm2 12 Max. 100

Fajsúly g/cm2 2,43 –

Hajlítószilárdság MPa 90 Min. 50

Átlagos szmcseméret mμ D 50% 21,5 –

Kerámia típusa N=természetes / S=szintetikus N/S –

Termék megnevezése Eltarthatóság

GC Initial Zr-FS porok korlátlan

GC Initial modelláló és schulter folyadékok 4 év

GC Initial INvivo / INsitu glazúr folyadékok 4 év

GC Initial INvivo / INsitu Stain porok korlátlan
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Égetési táblázat különféle kályhákhoz
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Low Temp. °C 450 450 450 450 480 480 450

Up Time min 4 4 6 6 2 2 4

Preheat Time min 1 1 1 1 1 1 1

Heat Rate °C / 
min 55 45 45 45 45 45 45

Vacuum Start °C 450 450 450 450 450

Vacuum End °C 800 830 810 800 690

Vacuum Delay min

Vacuum Level mmHg 730 730 730 730 730

High Temperature °C 800 830 810 800 820 790 690

Temperature Delay min 1 1 1 1 1 1

Final Temperature °C

Final Delay min

Cooling Time min

Klema fire / Klema press
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GC Initial® Zr-FS

Égetési táblázat különféle kályhákhoz
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1. és 2. schulterégetés 450 2 2 1 9 45 830 1 0 0 0

FM égetés 450 2 2 1 9 55 800 1 0 0 0

1. dentinégetés 450 3 3 1 9 45 810 1 0 0 0

2. dentinégetés 450 3 3 1 9 45 800 1 0 0 0

Fényreégetés 480 0 2 1 0 45 820 0 0 0 0

Fényreégetés glazúrporral 480 0 2 1 0 45 790 1 0 0 0

Korrekciós massza égetése 450 2 2 1 9 45 690 1 0 0 0

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a fent leírt adatok házon belüli értékelések eredményei, nem egy hosszú távú tesztsorozaté, ezért kérjük, hogy az adatokat csak 
támpontként kezeljék.

Austromat M
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Égetési táblázat különféle kályhákhoz

1. és 2. schulterégetés C450 T120 T120.L9 V9 T60 T045.C830 V0 T60 C0 L0 T2 C450

FM égetés C450 T120 T120.L9 V9 T60 T045.C800 V0 T60 C0 L0 T2 C450

1. dentinégetés C450 T180 T180.L9 V9 T60 T045.C810 V0 T60 C0 L0 T2 C450

2. dentinégetés C450 T180 T180.L9 V9 T60 T045.C800 V0 T60 C0 L0 T2 C450

Fényreégetés C480 T120.L9 T60 T045.C820 C0 L0 T2 C450

Fényreégetés glazúrporral C480 T120.L9 T60 T045.C790 T60 C0 L0 T2 C450

Korrekciós massza égetése C450 T120 T120.L9 V9 T60 T045.C690 V0 T60 C0 L0 T2 C450

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a fent leírt adatok házon belüli értékelések eredményei, nem egy hosszú távú tesztsorozaté, ezért kérjük, hogy az adatokat csak 
támpontként kezeljék.

Austromat 3001

GC Initial IQ Lustre Pastes NF készlet – ínyszínek
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GC Initial® Zr-FS

EN 	 Teksten E
DE 	 Teksten D
FR 	 Teksten F
IT 	 Teksten I

GC Initial IQ Lustre Pastes NF készlet – V-színek

GC Initial IQ Lustre Pastes NF készlet – ínyszínek

Kapcsolódó termékek
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GC Initial® Zr-FS
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http://www.gcinitial.gceurope.com/

GC EUROPE N.V.	
 Researchpark 

Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel.	 +32.16.74.10.00	
Fax.	 +32.16.40.02.14
info@gceurope.com	
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.		
East European Office	
Siget 19b
HR-10020 Zagreb		
Tel.	 +385.1.46.78.474	
Fax.	 +385.1.46.78.473	
info@eeo.gceurope.com	
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE  N.V.
EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H-1027  Budapest
Tel.  +36.1.224.0400
Fax.  +36.1.224.0401
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com


