
連合印象用アルギン酸塩印象材

アローマインジェクション

アローマインジェクションアローマインジェクション
の連合印象

アルジネートアルジネート

狙ったところに留まり、圧をかけると細部に広がる狙ったところに留まり、圧をかけると細部に広がる

連合印象用アルギン酸塩印象材

アローマインジェクション

包装 ●1函:カートリッジ64g (50mL)2本
※ミキシングチップⅡ・ミキシングチップSS用ノズルは別売です。

歯科用アルギン酸塩印象材  ジーシー  アローマインジェクション
管理医療機器　301AKBZX00058000

ミキシングチップⅡ
SS／SSショート

包装 ●1函:60本

ミキシングチップSS用ノズル

包装 ●1函:100本

歯科用練成器具　ジーシー ミキシングチップＳＳ用ノズル
一般医療機器　23B2X00038000028

歯科用練成器具　ジーシー ミキシングチップⅡ
一般医療機器　23B2X00038000020

カートリッジディスペンサーⅡ

包装 ●1函:1個

歯科用練成器具　ジーシー カートリッジディスペンサーⅡ
一般医療機器　23B2X00038000019

詳しい製品情報はコチラ

支台歯に
留まる

ＳＳ

ＳＳショート

関連製品

縁下まで
広がる

※アルジネート印象材との連合印象により保険算定可能※アルジネート印象材との連合印象により保険算定可能
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※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2021年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
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※アローマインジェクション・アローマファイン プラスは
　JIS T6505 に準拠・アローマロイドは JIS T6512 に準拠

〈ベースアルジネート印象材〉

ジーシー研究所試験結果

0.1

0.7

0.8

0.9

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.2mm 0.5mm 0.2mm 0.5mm 0.2mm 0.5mm

すり切りを行わないと
透明なペースト（基材）
が出てくることがあります

印象面に

気泡が入
る可能性

がありま
す〇 良い例〇 良い例 × 悪い例× 悪い例× × 使い方のポイント使い方のポイント

チップやノズルの先端が印象材から離れないように盛り上げてくださいチップやノズルの先端が印象材から離れないように盛り上げてください

使用前に必ず
すり切ってください

カートリッジディスペンサーⅡを
使用します。

圧接のタイ
ミングを

あわせやす
い

アローマ
インジェクション アローマロイド アローマ

ファイン プラス

寒天より
千切れにくい

口腔内
保持時間
約90秒

約30秒の操作時間
0.72 0.72

0.47
0.56 0.59 0.56


