
咬合採得／多用途透明シリコーン印象材

ジーシー エクザクリア
包装●
2カートリッジ１函=カートリッジ51g(48mL)２本、
ミキシングチップⅡL 、S各3個

歯科咬合採得用材料　ジーシー　エクザクリア
一般医療機器　13B1X00155000286

咬合採得／多用途透明シリコーン印象材

ジーシー エクザクリア

限りなく、クリア



FB025X2304

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは20２３年４月現在のものです。

例えば
、

全光線透過率
97.3% 追及したのは、限りなく高いクリアさ

高強度硬質レジンブリッジ作製に～ジーシー エクスペリアの使用ケース～

～ジーシー テンプスマートの使用ケース～間接法によるプロビジョナルレストレーション作製に

　　 ワックスアップした作業用模型にポリエチレンフィルム等を用いてエクザク
リアを圧接し、シリコーンコアを作製します。

　 シリコーンコアを取り外し、不要部分をトリミ
ングします。適度な弾性を有するため、アンダーカッ
トがある症例でも簡単に取り外すことができます。

　シリコーンコアを通して光照射し、
ファイバーネットを重合します。

　 シリコーンコアにテンプスマートを注入し、ワックスパターンを取り除き
ワセリン等の分離材を塗布した作業用模型に圧接します。

　作業用模型にエクザクリアを吐出し、シリ
コーンコアを作製します。適度な流動性を有
し、垂れることなく作業用模型に密着します。

　　作製したシリコーンコアを用いて
エクスペリアファイバーネットを支台
歯に密着させます。

　　化学重合による硬化に加え、シリコーンコアの高い透明度を活かして光重合する
ことにより、迅速に作業が行えます。光重合のみで硬化するレジンにも使用できます。

高い透明度と良好な操作性
「エクザ」シリーズで培ったジーシー
の技術力で、全光線透過率 97.3%※、
ヘイズ値 0.2%※の高い透明度と、バラ
ンスの取れた操作性を確保しました。

※試験条件：厚さ4mm
ジーシー研究所測定データ

※
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歯肉部まで
しっかりと
覆います。

押し出しから
約7分で硬化

咬合をクリアに
非常に高い透明度を有してい
るため、容易に咬合状態を確
認でき、顎位誘導しながらの
咬合採得が行えます。

押し出しから
約7分で硬化

物性値
操作余裕時間

咬合採得時の
口腔内保持時間

印象採得時の
硬化時間

約45秒

2分

約7分

（23℃）

（23℃）

例えば
、

※口腔内での光重合は行わないこと（火傷の恐れがあるため）
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